
List 57. 

Obertnijske in rokodelske skušnje. 
Za fužinarje kaj. 

V fužinah je podstrešje včasih tako zakajeno, da 
je tudi podnevi temno v njih kakor ponoči; tudi niso, 
ker je vse leseno, brez nevarnosti ognja. Če se pa 
vsa notranja lesnina enkrat ali dvakrat na leto očedi 
prahii in potem pobeli z apnom, kteremu se* je ne
koliko galuna pridjalo, bo sve t lo in čedno v le-
varnici in lesnina bode bolj zavarovana ognja. 
Dosti je , ako se na nekoliko meric (Seheffel) apna 
pridene le 10 funtov v vodi stopljenega galuna. To 
belilo, ki ga je leta 1846 Moshamer pervi pripo
ročal, je tudi pripravno za druge poslopja, kjer hoče 
gospodar s svetlobo in čednostjo združiti varnost pred 
ognjem. (Oest. Z. f. Berg- u. Ilutt.) 

Naprava dobre politure. 
Dober vosek za likanje ali politiranje se naredi 

takole: V železni ponvici nad žerjavico se stopi če-
tert funta rumenega voska z ti lotoma kolofonije; je 
vse dobro raztopljeno, se odstavi ponvica od ognja in 
potem prilije 2 lota terpentinovega olja, in vsa zmes 
se tako dolgo meša, dokler se ne shladi. Z volnato 
cunjico se v gladko lesnino riba to likalo in v malo 
dneh se sveti kakor da bi bila likana bila. (Wiirzb.W7) 

Dobro černo tinto si napraviti. 
Naj bolja tinta se naredi takole: 18 lotov naj 

boljih š i šk (Gallapfel), 7 lotov arabskega gu
mija in 7 lotov ze l enega vi tr io la (Eisenvitriol) 
se zmeša skupaj potem, ko je vse to poprej posebej 
zdrobljeno (na drobno stolčeno) bilo. Potem se dene 
vse skupaj v lonec in vlije 3 funte vode čez; skoz 8 
dni naj se vsaki dan naj manjenkrat premeša ta zmes. 
Osmi dan je tinta že gotova. Kadar je en del že po
rabljen, se prilije iznova funt vode in premeša zmes* 

(Hannover. Mitth.) 


