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Kaj storiti, da omet na zidovji dobro drži. 
Priobčile ste drage „Novice" v 13. listu t. 1. vpra

šanje častitega g. župnika iz Rakitne, kaj bi mu bilo 
storiti, da bo omet na stolpu ondotne cerkve držal. 
Razglasite mojo dobro potrjeno skušnjo njemu v pripo
moček in vsem, kteri so v enaki zadregi. 

1. Rabiti je treba za to delo apno s t a r o , že dalj 
časa vgašeno; 

2. staremu apnu je treba primešati d r o b n e g a 
p e s k a , ki ni čisto nič drobneji, kakor ajdovo 
zrno, 



3. r a v n o p r e d omotavanjem pa vmivati stolp tako 
dolgo, in cediti ga najmanjšega drobca prahu tako 
dolgo, da voda do dna stolpa t a k o č i s t a pri
teče, kakor je ona bila p o p o l n o m a č i s t a , 
p r e d n o se j e z a č e l a r a b i t i za vmivanje. Ta 
vmivanje hasne na dve strani; p r a b i i ne bo, in 
on je poglavitni vzrok, da mavta ne drži, in tudi 
kamenene ploše bodo d o b r o n a m o č e n e , in 
tudi to je treba, kajti mavta se dobro ne prime 
suhega kamna. — C e m e n t a po mojih skušnjah 
treba ni; slab cement je slabeji od navadnega 
apna; dober cement je dober v vodi ali na vlaž
nem kraji, ne pa na solocu; 

4. prvo leto naj se samo na d e b e l o omeče stolp 
in potem pusti, da se osuši popolnoma; drugo 
leto ga še le olikati ali „spucati", ali pa tudi 
samo pobeliti. 
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