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Predelava avstenitnih krom-nikljevih jekel 

Namen članka je posredovati osnovne pojme 
o kvalitetnih in tehnoloških posebnostih nerjave-
čih in kislinoodpornih avstenitnih Cr-Ni jekel 
tistim strokovnjakom, ki se ukvarjajo s potrošnjo 
in predelavo teh jekel. S tem sestavkom želimo 
omogočiti kupcem čim bolj primerno in pravilno 
izbiro domačih vrst jekel, določiti inozemskim 
jeklom ekvivalentno odgovarjajoče domače kvali-
tete, razjasniti osnovne pojme o metalurških in 
fizikalnih pojavih, ki spremljajo predelavo teh 
jekel do končnega proizvoda, opisati težave pri 
pravilni in nepravilni predelavi ter nakazati mož-
nosti za njihovo odpravo. 

UVOD 

Nerjaveča in kislinoodporna plemenita jekla 
so visoko legirana jekla, ki vsebujejo v splošnem 
najmanj 12 % kroma lahko pa tudi druge legir-
ne elemente. Njihova najvažnejša lastnost je koro-
zijska odpornost v mnogih korozijskih medijih. 

Nerjaveča in kislinoodporna visoko legirana 
jekla delimo v več skupin. Najpomembnejša med 
njimi je skupina s kromom in minimalno 7 % 
niklja. V splošnem spadajo v to skupino jekla s 
17—26 % kroma in 7—26 % niklja. V tem sestavku 
bomo obravnavali skupino jekel, ki se imenujejo 
krom nikljeva avstenitna jekla. 

V nasprotju s feritnimi in martenzitnimi kro-
movimi jekli se avstenitna Cr — Ni jekla s toplot-
no obdelavo ne dajo utrditi. Pri visokih tempera-
turah obstojna avstenitna struktura se zadrži do 
sobnih temperatur neodvisno od hitrosti ohlajanja. 
Mehanske lastnosti jekel pa se lahko spreminjajo 
s hladno deformacijo pri normalnih temperaturah. 
Na ta način dobimo jekla z višjo trdnostjo. Nor-
malno so avstenitna jekla nemagnetična, vendar 
posamezne kvalitete jekel lahko s hladno deforma-
cijo postanejo občutno magnetične. 

Nadaljnja važna lastnost nerjavečih avstenitnih 
Cr — Ni jekel je zelo dobro ponašanje pri hladnem 
oblikovanju. Ta dobra preoblikovalnost, korozijska 
obstojnost in dobre mehanske lastnosti so vzrok 
njihovi mnogostranski uporabi. 

MEHANSKE LASTNOSTI NERJAVEČIH 
IN KISLINOODPORNIH AVSTENITNIH 
KROM NIKLJEVIH JEKEL 

Kemična sestava 
Kemična sestava najbolj poznanih in najbolj 

uporabljenih nerjavečih jekel je podana v tabeli I. 
Za primerjavo so v tabeli navedene tudi kvalitete, 
ki niso normirane po JUS. Primerjava je tudi z 
najbolj poznanimi svetovnimi normami DIN, za 
katere so podane Werkstoff Nr. in AISI norme 
(American Iron And Steel Institute). 

Mehanske lastnosti žarjenih in gašenih 
nerjavečih jekel 
V splošnem so lahko Cr — Ni avstenitna jekla 

v dveh stanjih izdelave: 
a) v gašenem stanju za dosego najboljše pre-

oblikovalnosti, 
b) hladno valjane brez končnega gašenja, ker 

tako dosežemo visoke mehanske lastnosti, vendar 
slabo preoblikovalnost. 

V toplotno obdelanem in gašenem stanju imajo 
nerjaveča Cr — Ni jekla visoko razteznost in spo-
sobnost upogibanja, sorazmerno nizko mejo izte-
zanja, visoko udarno trdnost in nizko odpornost 
proti preoblikovanju, če jih hladno preoblikujemo 
trdota narašča in narašča tudi elastičnost, medtem 
ko razteznost in z njo povezana preoblikovalnost 
pada. Te lastnosti (korozijska odpornost, nenavad-
na lahka preoblikovalnost in lastnost za utrditev 
s hladno predelavo) so odločujoče vplivale na tako 
širok razvoj in razmah te vrste plemenitih jekel. 



Tabela I — Osnovna sestava avstenitnih jekel in primerjava s tujimi normami 

Oznaka jekla Kemična sestava utežni % 

JUS 
Werkstoff 

Nr. po 
DIN 17007 

Oznaka po 
DIN 17006 AISI 

Interna 
oznaka 

Z. J. 
C % Si Mn Cr Ni ostalo 

1.4307 X8CrNil2 12 _ < 0.10 < 1.0 < 2.0 11.5—13.5 12.0—14.0 
C 4571 1.4300 X12CrNil8 8 302 — < 0.12 < 1.0 < 2.0 17.0—19.0 9.0—10.5 — 

1.4310 X12CrNil7 7 301 — < 0.15 < 1.0 < 2.0 16.0—18.0 7.0—8.0 — 

1.4301 X5CrNil8 8 304 Prl l nor. < 0.08 <; 1.0 < 2.0 17.0—19.0 9.0—10.5 — 

C 4572 1.4541 X10CrNiTil8 9 321 — < 0.08 < 1.0 < 2.0 17.0—19.0 11.0—12.5 Ti>5x°/oC 
C 4582 1.4550 X10CrNiNbl8 9 347 — < 0.08 < 1.0 < 2.0 17.0—19.0 11.0—12.5 Nb>8x°/oC 
C 4573 1.4401 X5CrNiMol8 10 316 — < 0.06 < 1.0 < 2.0 17.0—19.0 10.0—13.0 Mo = 2,0—2,5 
C 4574 1.4571 X10CrNiMoTil8 10 — — < 0.08 < 1.0 < 2.0 17.0—19.0 11.0—13.0 Mo = 2,0—2,5 

Ti>5x°/oC 
C 4583 1.4580 X10CrNiMoNbl8 10 — — < 0.08 < 1.0 < 2.0 17.0—19.0 11.0—13.0 Mo = 2,0—2,5 

Nb>8x%C 
1.4436 X5CrNiMol8 12 PrllMo3 < 0.06 < 1.0 < 2.0 16.0—18.0 12.0—14.0 Mo = 2,8—3,2 

_ 1.4573 X10CrNiMoTil8 12 PrllMo3Ti < 0.08 < 1.0 < 2.0 16.0—18.0 12.0—14.0 Mo = 2,8—3,2 1.4573 
Ti>5x%C 

1.4583 X10CrNiMoNbl8 12 PrllMo3Nb < 0.08 < 1.0 < 2.0 16.0—18.0 12.0—14.0 Mo = 2,8—3,2 1.4583 
Nb>8x°/oC 

1.4306 X2CrNil8 9 304L Prll eks. < 0.03 < 1.0 < 2.0 17.0—19.0 11.0—12.5 — 

— 305 — < 0.12 < 1.0 < 2.0 17.0—19.0 10.0—13.0 — 

Tabela II — Odvisnost mehanskih lastnosti od kemične sestave 

JUS 
Oznaka jekla 

DIN 17007 AISI C 
Kemična sestava utež. ' 

Mn Cr 
'/o 

Ni 
Smer 
preizkus. 

0,2 meja 
kp/mm2 

Trdnost 
kp/mm2 

Raztezek 
1 „ = 4 d o 

% 

C 4571 1.4300 302 0.10 0.50 18.45 8.79 vzdolžna 
prečna 

25,3 
23,9 

66,4 
65,9 

61.0 
61.0 

— 1.4310 301 0.13 1.29 17.33 7.14 vzdolžna 
prečna 

23,2 
23.2 

83,0 
80.0 

68.0 
62.0 

a) Odvisnost mehanskih lastnosti toplotno 
obdelanih nerjavečih jekel od kemične sestave. 

Mnogo preizkusov za ugotavljanje mehanskih 
lastnosti nerjavečih Cr — Ni jekel je pokazalo, da 
ima kemična sestava različnih tipov odločujoč 
vpliv na mehanske lastnosti, čeprav so vsa ta jekla 
še avstenitna. Te razlike so lepo opazne v tabeli 
II, kjer sta opisani dve vrsti avstenitnih jekel. Ke-
mična sestava vpliva še močneje na razliko v me-
hanskih lastnostih v hladno valjanem stanju. O 
vplivu elementov na lastnosti v hladno valjanem 
stanju bo govora kasneje. 

Pri toplotno obdelanih jeklih je od kemične se-
stave najbolj odvisna raztržna trdnost in raztez-
nost, medtem ko sta meja iztezanja in elastični 
modul sorazmerno neobčutljiva. 

Iz različnih mehanskih lastnosti izhaja torej, da 
moramo za različne namene uporabe izbirati jekla 
z različno kemično sestavo. 

Vrednosti v tabeli II t. j. raztezek in podani 
odstotek so določili pri hitrosti preizkušanja 
2 mm/min., pri 100 mm dolgi probi. Poudariti je 
treba, da hitrost preizkušanja (t. j. hitrost s katero 
se vzorec raztrga) močno vpliva na velikost posa-
meznih vrednosti, predvsem raztezka: čim nižja je 
hitrost, tem višja je dobljena vrednost za raztezek. 

Hitrost preizkušanja ima najmočnejši vpliv na 
jeklo C 4571 (glej tabelo III.). Pri ostalih vrstah 
jekel je odvisnost različnih vrednosti od hitrosti 
preizkušanja manjša. Druge mehanske lastnosti 
npr. raztržna trdnost so vsekakor odvisne od hitro-
sti preizkušanja, vendar ne tako občutno kakor 
raztezek. V splošnem pa so vrednosti za raztržno 
trdnost tem višje, čim nižja je hitrost preizkušanja. 

Vpliv hitrosti preizkušanja pa ne zavisi samo od 
kemične sestave jekla, ampak tudi od izdelave jekla 
in od ostalih lastnosti npr. od smeri valjanja. 

Tabela III — Vpliv hitrosti preizkušanja na 
raztezek toplotno obdelanega jekla Č 4571 

Hitrost preizkušanja 
Raztezek 

(vzdolžno) 
lo = 4 d« % 

Nizka hitrost preizkušanja 
Skupni čas trajanja preizkusa 45 minut 87,0 
Hitrost med 0.2 mejo in porušitvijo 0,76 mm/min. 

Visoka hitrost preizkušanja 
Skupni čas trajanja preizkusa 3 minute 
Hitrost ca. 8,9 mm/minuto 

59,0 



b) Mehanske lastnosti pločevine in trakov tem pomeni »toplotno obdelano jeklo«, da je jeklo 
V tabeli IV so podane mehanske lastnosti tra- v običajni trgovski izvedbi t. j. toplotno obdelano 

kov in pločevine v toplotno obdelanem stanju. Pri in končno poravnano. 

Tabela IV — Karakteristične vrednosti mehanskih lastnosti toplo obdelane narjaveče in kislino-
odporne avstenitne pločevine in trakov 

JUS 

Oznaka jekla 

D I N AISI 17007 
Interna 

2. J. 

0,2 meja 
(min.) 

kp/mm2 
Trdnost 
kp/mm2 

Raztez. 
l o = 5 d o 

min./% 

Trdota 
Brinell 

(ca.) 
kp/mm2 

Erichsen 
za debeli 

1 mm 
v mm/min. 

1.4307 22 55—70 60 130 14 
Č 4571 1.4300 302 — 22 50—70 45 190 12 

— 1.4310 310 — 28 60—80 45 190 12 
— 1.4301 304 Pr l l norm. 22 50-70 50 180 12 

C 4572 1.4541 321 — 25 55—75 40 190 11 
Č 4582 1.4550 347 — 25 55—75 40 190 11 
C 4573 1.4401 316 — 22 50—70 45 180 12 
Č 4574 1.4571 — — 25 55—75 40 190 11 
C 4583 1.4580 — — 25 55—75 40 190 11 

— 1.4436 — PrllMo3 22 50—70 45 180 12 
— 1.4573 — PrllMo3Ti 25 55—75 40 190 11 
— 1.4583 — PrllMo3Nb 25 55—75 40 190 11 
— 1.4306 304L Prl l ekstr. 20 50—70 50 180 12 
— — 305 — 25 55—75 40 170 — 

Mehanske lastnosti hladno valjanih nerjavečih 
jekel 

a) Splošno o vplivu hladnega valjanja 
Avstenitna Cr — Ni jekla se s hladno predelavo 

tudi pri malih procentih deformacije močno utr-
dijo. Ta narastek trdnosti ima dva vzroka: 

1. zaradi razpada dela avstenita v martenzit, 
2. zaradi hladnega u t r j an ja nerazpadlega avste-

nita in verjetno tudi ferita. 
Količina razpadlega avstenita v martenzit je 

močno odvisna od kemične sestave jekla. Poizkusi 
so pokazali, da niso odločujoči samo procenti vseb-
nosti posameznega elementa, temveč tudi njihovo 
medsebojno razmerje. 

Posamezni legirni elementi zelo različno vpliva-
jo na razpad avstenita. Tako npr. kažejo nerjaveča 
jekla z visoko vsebnostjo niklja (z nikljem na 
zgornjem analiznem intervalu) močnejšo stabilnost 
avstenita in s tem manjšo hladno utrditev. Elemen-
ti, ki podobno vplivajo na povečano stabilnost 
avstenita so dušik, mangan in ogljik. 

Nasprotno pa visoka vsebnost kroma pri enaki 
vsebnosti niklja zmanjšuje stabilnost avstenita, 

tako da pride pri hladnem preoblikovanju do moč-
nejše utrditve zaradi intenzivnejše tvorbe marten-
zita. 

b) Mehanske lastnosti hladno valjanih nerja-
večih jekel v odvisnosti od kemične sestave 

Nagnjenost avstenita k utrditvi s hladnim valja-
njem je odvisna od kemične sestave in zaradi tega 
je razumljivo, da dobijo nerjaveča jekla različne 
kemične sestave po hladnem valjanju različne me-
hanske lastnosti. 

To je pokazano v tabeli V, kjer so podane me-
hanske lastnosti jekel v zavisnosti od različnih sto-
penj hladne predelave. 

c) Vpliv nizkih temperatur na mehanske last-
nosti 

Temperatura hladnega valjanja vpliva na hitrost 
razpadanja avstenita. Z zniževanjem temperature 
obdržimo pri majhnih stopnjah deformacije ugod-
ne mehanske lastnosti. V takem primeru ležijo raz-
tezne lastnosti pri podanih trdnostih višje. Višja 
razteznost ugodno vpliva na hladno oblikovanje 
avstenitnih jekel. 

V tabeli VI so podani vplivi temperatur hladne-
ga valjanja na mehanske lastnosti pri sobni tem-
peraturi. 

Tabela V — Vpliv različne stopnje hladnega preoblikovanja na mehanske lastnosti 

Mehanske lastnosti v zavisnosti od različnih stopenj hI. predelave 
Trdnost kp/mm2 0,2 meja kp/mm2 Raztezek lo = 51 mm % 

Topi. Stop. hI. predel. Topi. Stop. hI. predel. Topi. Stop. hI. predel, 
obd. 20% 30% 40% obd. 20% 30% 40% obd. 20% 30% 40% 

C 4571 1.4300 302 0.09 18.60 8.8 61.9 100.0 118,1 — 26,7 77,3 98,4 — 60.0 22.0 15.0 — 
— 1.4310 301 0.12 17,40 7,2 89,0 117.4 128.0 134,6 27,1 82,3 98,0 113,5 72,0 49,0 40,0 32,0 

Vsi vzorci so vzeti v vzdolžni smeri. Visok raztezek drugega jekla je posledica nizke hitrosti preizkušanja 

Oznaka jekla Kem sestava J utežni % 

JUS DIN 17007 AISI C Cr Ni 



Tabela VI — Vpliv temperature valjanja na mehanske lastnosti 

JUS 

Oznaka jekla 

DIN 17007 AISI 

Kem. sestava 
utežni % 

C Cr Ni 

Temperatura 
valjanja 

»C 

Stopnja 
predelave 

% 

Trdnost pri 
sobni temper. 

kp/mm2 

Raztezek 
1« = 51 mm 

% 

C 4571 1.4300 302 0,11 17,88 9,95 
20 

—75 
—196 

60 
27 
18 

125,5 
119,0 

119,0 

6,0 
15,0 
22,0 

Tabela VII — Vpliv hladnega preoblikovanja in temperature preizkušanja na mehanske lastnosti 

JUS 

Oznaka jekla 

DIN 17007 
Stanje 

A T C T vzorcev AISI 

Temperatura 
preizkušanja 

"C 
Trdnost 
kp/mm2 

0.2 meja 
kp/mm2 

Raztezek 
L = 51 mm 

% 

C 4571 1.4300 
toplotno 

302 obdelan — 
mehko 

+ 20 
— 17,8 
— 51 

62,6 
87,0 

103,2 

23,9 
28,1 
31,6 

67,0 
67,5 
52,0(1) 

C 4571 1.4300 302 1/2 trdo 
+ 20 
— 17,8 
— 51,0 

109,0 
113,3 
127,0 

105,5 
110,0 
110,0 

14,0 
33,0 
38,0 

Opomba: (1) širina vozrca 8,9 mm, vsi ostali vzorci 12,7 mm 

Razteznost gašenega Cr — Ni jekla se s padajočo 
temperaturo (do ca. — 200° C) ne spreminja mnogo, 
čeprav raztržna trdnost močno naraste. V hladno 
valjanem stanju izboljša znižanje temperature raz-
tezek, medtem ko trdnost istočasno narašča. Tabe-
la VII prikazuje vpliv nizkih temperatur na mehan-
ske lastnosti toplotno obdelanega mehkega in pol-
trdega Cr — Ni jekla C 4571. Povišani raztezek 
hladno valjanega jekla pri nizkih temperaturah od-
ločujoče vpliva na sposobnost upogibanja, vlečenja 
in podobnih preoblikovalnih postopkov. 

d) Vpliv žarjenja za odpravo napetosti na me-
hanske lastnosti 

Iz tabele VIII lahko vidimo, da meja iztezanja 
hladno valjanega jekla po žarjenju za odpravo 
napetosti občutno naraste. Istočasno naraste tudi 
natezna trdnost, medtem ko razteznostne lastnosti 
ostanejo praktično enake onim v hladno valjanem 
stanju. 

Za žarjenje za odpravo napetosti zadostujejo 
temperature med 200—370° C. Trajanje žarjenja je 
razumljivo odvisno od izbrane temperature. V 
splošnem se smatra, da je potrebno najmanj 2-urno 
žarjenje. Doseženo povečanje mehanskih lastnosti, 
ki je za mnoge končne izdelke zadostno, pa je od-
visno od kemične sestave in od vrste preobliko-
vanja. 

Jekla, ki so hladno valjana pod 0°C kažejo po 
žarjenju za odpravo napetosti v splošnem narastek 
trdnosti. V tabeli IX zbrane vrednosti za Cr — Ni 
jeklo stabilizirano z niobom (Č 4582) kažejo opaz-
no zvišanje trdnosti. 

e) Uporabnost hladno valjanega jekla za hlad-
no preoblikovanje 

Pri preoblikovanju je material obremenjen 
preko meje elastičnosti. Avstenitna jekla se pri 
tem utrde, zato je potrebno pred vsako nadaljnjo 

Tabela VIII — Vpliv žarjenja za odpravo napetosti na mehanske lastnosti hladno valjanih jekel 

Oznaka jekla Kemična sestava utež. % Stanje Smer 0,2 meja Trdnost Raztezek 
l o = 4 d o 

% JUS D™ AISI C Mn Cr Ni vzorcev preizk. kp/mm2 kp/mm2 
Raztezek 

l o = 4 d o 

% 

hladno vzdolžno 92,1 109,0 15,0 
valjano prečno 91,4 116,8 11,0 

Č 4571 1.4300 302 0,10 0,50 18,45 8,79 hladno 
valjano vzdolžno 108,8 122,0 11,0 
toplotno 
obdelano prečno 103,2 125,8 10,0 

hladno vzdolžno 115,3 137,9 15,0 
valjano prečno 97,0 141,2 10,0 

— 1.4310 301 0,11 1,32 17,15 7,17 hladno 
valjano vzdolžno 126,6 139,2 14,0 
toplotno 
obdelano prečno 119,5 142,0 10,0 



Tabela IX — Vpliv hladnega valjanja in žarje-
nja za odpravo napetosti na mehanske lastnosti 
avstenitnih jekel (vsa jekla so bila predhodno pri 
— 74° C hladno valjana s 40 % redukcijo) 

Oznaka jekla 

JUS ™0
n

7 AISI 

Žarenje za 
odpravo 
napetosti 

Trdnost 
kp,/mm2 

Raztezek 
U = 51 mm 

% 

brez žarenja 193,3 4,0 

— 1.4310 301 

100 ur/2600 C 
100 ur/4300 C 
100 ur/540" C 

201,1 
187,3 
121,6 

2,2 
2,7 
5,6 

500 ur/2600 C 
500 ur/4300 C 
500 ur/5400 C 

203,9 
178,6 
116,0 

3,0 
5,5 
6,7 

brez žarenja 165,2 5,7 

C 4571 1.4300 302 

100 ur/260" C 
100 ur/4300 C 
100 ur/540" C 

175,8 
160,3 
126,6 

3,0 
5,0 
6,5 

500 ur/2600 C 
500 ur/4300 C 
500 ur/5400 C 

174,0 
156,4 
120,2 

3,0 
4,5 
6,5 

brez žarenja 133,4 6,2 

C 4582 1.4555 347 

100 ur/260" C 
100 ur/430" C 
100 ur/540" C 

168,7 
175,0 
135,0 

2,5 
3,5 
6,2 

500 ur/260" C 
500 ur/430" C 
500 ur/540" C 

165,9 
168,3 
128,3 

2,7 
4,5 
6,7 

stopnjo hladne predelave pazljivo proučiti izhodne 
vrednosti in njihovo povečanje z utrditvijo, da ne 
prekoračimo preoblikovalnih sposobnosti jekla. 

Običajno za hladno predelavo uporabljamo 
avstenitna jekla v toplotno obdelanem stanju, t. j. 
v stanju naj optimalnejših preoblikovalnih lastno-
sti, kajt i preoblikovalne lastnosti hladno valjanih 
jekel so slabe. 

Z izboljšanjem poznavanja hladnega preobliko-
vanja se vedno bolj razvija tudi uporaba hladno 
valjanih jekel brez končne toplotne obdelave za 
različne konstrukcije. Posebno v USA je preobliko-
vanje hladno valjanih jekel že vsakdanja praksa. 

Iz tega splošnega razglabljanja lahko zaključi-
mo, da je izbira primernega avstenitnega jekla z 
določenimi mehanskimi lastnostmi velikega pome-
na, da dobimo na končnem izdelku primerne 
lastnosti. 

Velikokrat zadostuje, če pri naročilu navedemo 
standardizirano oznako kvalitete in dobavno stanje. 
V posebnih primerih pa je priporočljivo posveto-
vanje s proizvajalcem jekla s predložitvijo potreb-
ne dokumentacije o tehnologiji izdelave končnega 
izdelka. 

PREOBLIKOVALNE LASTNOSTI 
AVSTENITNIH JEKEL 

Splošno o preoblikovanju in primerjava kvalitet 
med seboj 

Za avstenitna jekla karakteristična nizka meja 
iztezanja in visoka trdnost, omogočata izdelavo 
kompliciranih oblik s hladno predelavo. Zato imajo 
avstenitna jekla, kakor je bilo že pojasnjeno, v 
primerjavi z drugimi materiali, ki so sposobni vle-
čenja (mehko jeklo, baker, medenina in aluminij) 
sorazmerno visoko trdnost. Avstenitna jekla so 
poleg tega pri hladnem preoblikovanju podvržena 
tudi utrditvi in zaradi tega je potrebna pri obliko-
vanju večja sila. 

Ker so meje iztezanja za vsa avstenitna jekla v 
toplotno obdelanem stanju nizke, pri izbiri dolo-
čene kvalitete ne smemo postaviti samo zahteve 
po čim bolj nizki meji iztezanja ali po čim boljši 
plastičnosti (raztezku). Velikokrat moramo izbrati 
tako kvaliteto, ki pri danem (izbranem) postopku 
preoblikovanja oziroma pri izbrani uporabi doseže 
pravilno utrditev s plastično predelavo. N. pr. za 
visoko trdna avstenitna jekla je visoka utrditev 
zelo zaželena. Isto velja za nekatere konstrukcijske 
elemente (n. pr. kotne in U profile), ki na j imajo 
po izdelavi čim višjo možno trdnost. 

Za globoko vlečenje pa je na drugi strani zaže-
lena čim manjša utrditev. 

Izkušnje so pokazale, da pri nekaterih postop-
kih preoblikovanja (npr. globokem vlečenju kom-
pliciranih delov, pri stiskanju) dosežene trdnosti 
normiranih avstenitnih jekel s podano vsebnostjo 
kroma niso odvisne le od vsebnosti niklja, temveč 
tudi od vsebnosti ogljika in mangana. Cim bliže 
je nikelj zgornji meji predpisanega analiznega in-
tervala, toliko lažje se da jeklo preoblikovati. Pre-
oblikovanje je težje, če je vsebnost niklja oziroma 
niklja in kroma nizka (npr. jeklo normirano po 
DIN Werkstoff Nr. 1.4310). Razlike v ponašanju 
posameznih Cr-Ni jekel pri hladnem preobliko-
vanju so posebno občutne pri večstopenjskem 
vlečenju. 

a) Kvalitete primerne za. različne postopke 
preoblikovanja 

V tabeli I predstavljene kvalitete avstenitnih 
jekel so normirane po kemični sestavi za določene 
namene uporabe, ne pa za določene postopke pre-
oblikovanja. 

Kjer ni podrobneje opisano lahko toplotno ob-
delana in tudi hladno valjana avstenitna jekla 
preoblikujemo z enostavnimi postopki, npr. z upo-
gibanjem, robničenjem, profilnim valjanjem, štan-
canjem. 

Za bolj komplicirane postopke npr. globoko 
vlečenje, stiskanje in podobno, so priporočljiva 
avstenitna jekla z nizko vsebnostjo ogljika (npr. 
Prokron 11 ekstra), ali z visokim razmerjem 



krom : nikelj. Za najbolj obremenjene postopke 
pride v poštev le jeklo z 12 % kroma in 12 % Ni 
(Werkstoff Nr. 1.4307). 

Kadar pa je treba izdelati trdnostno najbolj od-
porne dele na j se uporablja jekla Č4171, seveda 
pa moramo stopnjo preoblikovanja obdržati v ra-
zumljivih mejah. 

b) Preoblikovalne lastnosti jekla s 17 % Cr 
in 7 % Ni 

Ta kvaliteta vsebuje na jmanj niklja od vseh 
Cr-Ni jekel. Tudi razmerje N i : Cr je nizko in zara-
di tega je jeklo močno nagnjeno k hladni utrditvi. 
Od vseh avstenitnih jekel ima ta kvaliteta najvišjo 
trdnost. Uporablja se najpogosteje za konstrukcij-
ske elemente (npr. v USA najmasovnejše uporab-
no jeklo v industriji vozil). Visoke raztezne lastno-
sti v toplotno obdelanem stanju omogočajo dobro 
preoblikovalnost. Zaradi kemične sestave se ta kva-
liteta hladno utrdi mnogo hitreje od vseh ostalih 
avstenitnih Cr-Ni jekel. 

Kadar to jeklo v toplotno obdelanem stanju 
večstopenjsko globoko vlečemo, se v prvi stopnji 
vleče enako dobro kot vsa ostala avstenitna jekla. 
Zaradi močne hladne utvrditve pa moramo izdelke 
pred nadaljnjimi stopnjami vlečenja vmesno žariti. 
Zaradi visoke utrditve je to jeklo izmed vseh avste-
nitnih jekel najbolj nagnjeno k tvorjenju gub. 
Poleg tega je to jeklo pri prekoračenju meje pre-
oblikovalnosti (pri približno 50 % deformaciji) 
nagnjeno občutno bolj k tvorjenju napetostnih ri-
sov kakor jekla z višjimi vsebnostmi niklja. Nape-
tostni risi se posebno radi pojavljajo kadar je 
niklja v jeklu manj kot 7 %. Potegnjeni ali stisnje-
ni deli lahko tudi pri žarenju za odpravo napetosti 
ali pri mehkem žarenju tvorijo napetostne rise. Ta 
tip jekla je torej neprimeren za globoke vleke in 
velike pritiske. Na drugi strani pa omogoča njego-
va visoka duktilnost v utr jenem stanju določene 
preoblikovalne postopke, predvsem robničenje. 

c) Preoblikovalne lastnosti normalnega 18/8 
jekla 

Obnašanje teh vrst jekel (C 4571 in Prokron 
normal) je pri običajnih preoblikovalnih postopkih 
zelo podobno. Vrednost Cr in Ni direktno vplivata 
na preoblikovalnost jekla. Kakor je bilo že pojas-
njeno je obseg hladne utrditve odvisen od kemične 
sestave jekla. Pri najtežjih preoblikovalnih postop-
kih je priporočljiva uporaba stabiliziranega avste-
nitnega jekla z visoko vsebnostjo niklja. V USA 
za te primere pogosto uporabljajo kvaliteto AISI 
305 (glej tabelo I). 

d) Preoblikovalne lastnosti stabiliziranih jekel 
Č 4572 in Č 4582 

Preoblikovalne lastnosti stabiliziranih Cr-Ni 
jekel so nekoliko boljše od nestabiliziranih jekel 
(Č 4571). Obe omenjeni vrsti jekel imata pri na-
teznem preizkusu nižjo razteznost kakor jeklo 
Č 4571. čeprav pripisujejo to znižanje vrednosti 

Tabela X — Primerjava preoblikovalnih spo-
sobnosti v odvisnosti od kemične sestave 

Kemična sestava utež. % Ocena preoblikovalnih 
C Ni Cr Mn Nb Ti sposobnosti jekla (1) 

0,04 8,5 18,4 0,52 0,40 zelo slaba 
0,06 10,2 17,6 0,64 — 0,48 dobra 

0,045 8,4 17,1 0,55 0,72 — zelo slaba 
0,05 9,8 17,5 0,60 0,87 — slaba 
0,06 11,0 18,5 1,36 0,74 — dobra 
0,05 12,4 18,4 1,26 0,88 — zelo dobra 

(1) Absolutna primerjava ocene obeh kvalitet jekel med 
seboj ni dopustna 

vplivu stabilizirnih elementov moramo poudariti, 
da pri obeh jeklih preoblikovalne lastnosti občut-
no dvigne višja vsebnost Ni. V tabeli X so podani 
podatki preiskav na več vrstah avstenitnih jeklih 
o vplivu niklja na preoblikovalnost. Jasno lahko 
opazimo da se preoblikovalne lastnosti jekel č 4572 
in Č 4582 s povečanjem vsebnosti niklja izboljšu-
jejo. 

Obe vrsti jekel morata zaradi stabilizirnih do-
datkov vsebovati višje količine niklja, da bi dose-
gli boljše preoblikovalne lastnosti kakor jih ima 
jeklo č 4571. Zato se v splošnem smatra, da mora 
pločevina iz jekla č 4572 in Č 4582 vsebovati v sploš-
nem 10 % Ni. 

e) Preoblikovalne lastnosti ostalih vrst avste-
nitnih jekel 

Molibden vsebujoče kvalitete (C 4573) imajo 
nekaj nižje razteznostne lastnosti kot normalno 
Cr-Ni jeklo 18/8. Njihove preoblikovalne lastnosti 
se približujejo stabiliziranim vrstam jekla (C4572 
in č 4582). 

Na osnovi izkušenj pa lahko rečemo, da molib-
den vsebujoče kvalitete v toplotno obdelanem sta-
nju lahko uporabljamo za vse operacije globokega 
vlečenja. Te kvalitete imajo v posebnih korodirnih 
sredstvih višjo korozijsko odpornost kakor normal-
no Cr-Ni jeklo 18/8. 

Nerjaveča in kislinoodporna jekla sposobna iz-
ločitvene utrditve se v USA, posebno v letalski in-
dustriji, zelo široko uporabljajo. Pri nas trenutno 
ta jekla še ne uporabljamo. Te vrste jekel se pre-
oblikujejo v toplotno obdelanem stanju in končno 
utrdijo. Njihove preoblikovalne lastnosti v toplot-
no obdelanem stanju odgovarjajo običajnim normi-
ranim jeklom z enakimi kemičnimi sestavami. 
Utrditev, ki jo običajno izvedejo z žarenjem, one-
mogoča vsakršno kasnejšo predelavo. 

Preoblikovalnost nerjavečih avstenitnih krom 
nikljevih jekel v gašenem stanju 
Kakor smo že prej omenili, lahko avstenitna 

jekla enako dobro ali celo bolje preoblikujemo 
kakor ostale vlečne materiale. Njihova zelo enako-
merna razteznost omogoča tudi najtežje preobli-



kovalne postopke z upogibanjem, raztezanjem ozi-
roma vlečenjem. Na drugi strani povzroča njihovo 
močno nagnjenje k hladni utrditvi občutne težave, 
kadar so izdelki obremenjeni na pritisk, (npr. pri 
gubah) in se je tem težavam zelo težko izogniti. 
Zelo često opazimo na delu, ki je bil guban, risa-
vost. 

Tvorba gub vodi k močnemu opraskanju povr-
šine in k močnejši obrabi orodja. S posebnim orod-
jem iz specialnih jekel in aluminijastih bronz in 
z dobrimi mazilnimi sredstvi, se lahko te težave 
v glavnem izognemo. 

Zaradi teh težav je najboljša metoda za pre-
oblikovanje avstenitnih jekel natezanje in ne sti-
skanje. Kjer je stiskanje neizogibno mora biti 
špranja med orodji zelo ozka. Poleg tega moramo 
delati tudi z večjimi pritiski. Za težke preobliko-
valne postopke moramo uporabljati večstopenjsko 
delujoče stiskalnice. 

Kljub močnemu nagnjenju k peresnemu povra-
čanju pri hladni utrditvi, lahko dosežemo zelo ozke 
tolerance pod pogojem, da uporabljamo primerno 
orodje. 

Močno nagnjenje k hladni utrditvi utemeljuje 
tudi zahtevo, da toplotno obdelana avstenitna jekla 
po možnosti predelamo v enem vleku in ne v več 
majhnih vlekih. Odločno moramo poudariti, da že 
preoblikovani del zaradi previsoke utrditve ne sme-
mo naprej predelovati brez vmesnega žarenja. 
Zato moramo v splošnem med dvema toplotnima 
obdelavama, kljub visoki začetni razteznosti avste-
nitnih jekel, izvesti samo enostopenjske vendar 
močne preoblikovalne postopke. 

Kakor je bilo že poudarjeno, se trgovska obi-
čajna pločevina po zadnjem toplotnem obdelanju 
poravna. To se izvede z različnimi postopki, katerih 
skupna značilnost je, da jeklo pretrpi določeno 
plastično preoblikovalnost. Ker pri tem ravnanju 
jeklo pretrpi v glavnem neenakomerne napetosti, 
se lahko na pločevini pojavijo zelo majhne razlike 
v meji iztezanja. Čeprav v splošnem te razlike pri 
preoblikovanju ne povzročajo težav, pa se lahko 
pri velikih ploskvah velikih delov vendar pojavijo 
težave. V takem primeru priporočamo uporabo 
toplotno obdelane in neporavnane pločevine, seve-
da če postopek ne zahteva absolutno ravne ploče-
vine. Preoblikovalne lastnosti avstenitnih jekel so 
močneje podvržene tudi vplivom različnih preobli-
kovalnih hitrosti, kakor ostali materiali. Ta vpliv 
smo že omenili pri obravnavanju različnih nateznih 
hitrosti, k jer smo opazili, da z naraščajočo hitrost-
jo zelo močno pada razteznost. Najmočnejši je ta 
vpliv pri jeklu Werkstoff N. r. 1.4310 (glej tabe-
li I I I) . V splošnem lahko rečemo, da se ta tendenca 
povečuje z zmanjšanjem vsebnosti niklja. Vsa opi-
sana opažanja je treba upoštevati tudi pri praktič-
nih postopkih. Tako npr. priporočamo za težko in 
močno preoblikovane dele dvojno delujoče stiskal-
nice z nizkimi preoblikovalnimi hitrostmi. 

Izvedba pločevine in trakov primernih 
za preoblikovalne postopke 
Pločevina in trakovi iz nerjavečih Cr-Ni jekel 

se lahko izvedejo v naslednjih standardnih izved-
bah: 

Površina II a: Lužena površina. To pomeni, da 
je jeklo hladno valjano, toplotno obdelano in lu-
ženo. Zaradi hrapave površine se mazilno sredstvo 
dobro oprijemlje in se zaradi tega da pločevina 
dobro preoblikovati. (Ameriška oznaka Finish 
Nr. 1.) 

Površina III a: Svetla, hladno valjana izvedba. 
Hladno valjano jeklo, toplotno obdelano, luženo in 
končno hladno valjano. Jeklo se lahko dobavlja 
v različnih stopnjah utrditve in je uporabno tam, 
kjer se zahteva visoka trdnost in nobena hladna 
preoblikovalnost. 

Površina III b: Mat hladno valjana oblika. 
Hladno valjano, toplotno obdelano, luženo jeklo 
se pred končnim žarjenjem hladno valja in ponov-
no luži. Ta postopek vodi k zvišani razteznosti. 
Površina je tesna, brez leska in se dobro vleče in 
stiska. Običajno se končni izdelki iz take površine 
brusijo. (Ameriška označba Finish Nr. 2 D.) 

Površina III c: Gladka, z valjanjem polirana 
površina. Hladno valjano, toplotno obdelano in 
luženo jeklo se kot končno fazo hladno valja 
(dresira). 

S končnim hladnim dresiranjem se razteznost 
nekoliko zmanjša, vendar postane površina gostej-
ša. Ta izvedba je posebno priporočljiva tam, kjer 
se na končno izdelanih izdelkih ne predvideva 
nobena nadaljnja površinska obdelava, ali pa se 
deli po preoblikovanju polirajo, kajti pri tej povr-
šini ni potrebno skoraj nobeno brušenje. 

Površina IV: Kot osnovni izvor služijo ploče-
vina izdelana po postopku III b. Površina se lahko 
z različnimi grobimi zrni eno ali dvostransko brusi. 

V Ameriki so običajne naslednje izvedbe bru-
šene površine z ozirom na velikost zrna: 

Finish Nr. 4. Brušena površina z zrnatostjo 150. 
Površina je gladka, srebrnkasta in močno reflekti-
ra. Uporablja se tam, kjer pride do izraza dober 
izgled in visoka korozijska odpornost. 

Finish Nr. 6: Brušena in okrtačena površina. 
Z zrnatostjo 180 brušena površina se s Tampico 
krtačami končno ogladi. Površina je še finejša, 
lesk in refleksija sta nekaj nižja kakor pri Finishu 
Nr. 4. 

Finish Nr. 7. Pol zrcalni sijaj. Z zrnatostjo 280 
brušena in končno polirana površina. Refleksij ska 
sposobnost take pločevine je zelo visoka. 

Kadar se brušena pločevina dalje uporablja, 
se mora površina pri predelovanju zaščititi proti 
opraskanju. Običajno se to izvede z lepljenjem 
mehkega papirja ali obrizganjem s posebnimi laki. 

Robovi pločevine morajo v splošnem biti gladki 
zarada tega se zelo pogosto obrusijo. 

V splošnem lahko hladno valjarne trakove iz 
nerjavečega in kislinoodpornega jekla izvedemo 



v dveh variantah. Površina III b: hladno valjano, 
toplotno obdelano in luženo. 

Površina III c: hladno valjano, toplotno obde-
lano, brušeno in končno hladno valjano (dresi-
rano). 

Izvedba površine po postopku III b odgovarja 
tudi za pločevino. Tudi po postopku III c izdelani 
trakovi in pločevina so si slični v pogledu gladkosti 
in sijaja. V splošnem pa lahko trdimo, da mora 
biti pri enaki izvedbi površina pri trakovih kvali-
tetno boljša kakor pri pločevini. 

Kadar se trakovi razrežejo v plošče in dobav-
ljajo v brušenem stanju, se oznaka za trak izenači 
z oznako za pločevino. Kvaliteta brušenih trakov 
in pločevine mora v glavnem zadržati enak nivo 
za obe obliki. 

Pri mnogih preoblikovalnih postopkih je stanje 
povrišne manjšega pomena čeprav vpliva pri po-
sebnih postopkih na vlečne lastnosti (npr. pri dvo-
stopenjskih stiskalnicah). Pri teh posebnih postop-
kih ima hrapava povrišna prednost pred gladko 
iz naslednjih vzrokov: 

1. t renje med oblico, držalom in rondelo je 
večje, 

2. boljše oprijemanje mazila, 
3. bolj natančno je možno naravnati držalo. 
Pri dvostopenjskih stiskalnicah je naloga držala 

preprečiti gubanje. Pri prenizkih delovnih pritiskih 
držala se lahko pod držalom in v oblici naredi 
guba zaradi radialnih napetosti in natezanja. De-
lovni pritisk držala mora biti pri gladki površini 
večji kot pri hrapavi, če hočemo v obeh primerih 
doseči enakomerno vlečenje. Materiali z gladko 
površino so nagnjeni tudi k popačenju oblike za-
radi notranjih napetosti, če je delovni pritisk 
držala prenizek, ali pa se površina ogrebe, če je 
pritisk previsok. 

Največja neprijetnost hrapave površine je viso-
ka obraba orodja ter visoki stroški končne obde-
lave, če je treba izdelke še naknadno brusiti. 

Za preoblikovanje je enakomerna mat površina 
oznake III b najprimernejša. Pri tej izvedbi se 
dopolnjujeta dobra razteznost s površino, ki je za 
preoblikovanje in poznejše brušenje in poliranje 
najprimernejša. 

Napetostni risi in žarjenje za odpravo napetosti 

Napetostni risi se lahko pojavijo tudi več dni 
po oblikovanju in to predvsem na izdelkih, ki so 
pretrpeli velike deformacije. Risi, ki nastanejo med 
preoblikovanjem se običajno pojavljajo na tistih 
delih izdelkov, kjer so bile napetosti tako visoke, 
da je bila prekoračena natezna trdnost materiala. 

Vzroki napetostnih risov, ki pri nerjavečih je-
klih nastopajo po preoblikovanju, še niso popolno-
ma pojasnjeni. Nekateri trdijo, da lahko napetost-
ne rise pojasnimo kot posebno obliko napetostne 
korozije. Vzroki in narava te korozije še do danes 
niso popolnoma pojasnjeni, vendar moramo upo-
števati pri tem nekatera dejstva. Nagnjenje k na-
petostni risavosti je mnogo večje pri navzočnosti 

mazil kot če preoblikovanje opravimo brez mazil. 
Vsekakor pa je potrebno pri tem dodatno obrav-
navati še tudi druge teorije za pojasnjevanje teh 
pojavov. Namen tega sestavka ni, da bi razpravljali 
o tem. Pozneje bodo opisane le metode, ki z goto-
vostjo preprečijo nastajanje napetostnih risov. 

a) Splošno o napetostni risavosti 
Po izkušnjah predelovalcev nastopajo napetost-

ni risi najpogosteje pri globokem vlečenju in sti-
skanju. Pri stiskanju napetostno risavost lahko 
preprečimo, če uporabljamo jekla z višjo vseb-
nostjo niklja, ki so manj nagnjena k hladni utr-
ditvi. 

Vplive posameznih postopkov preoblikovanja 
je zelo težko določiti. S stališča geometrije lahko 
rečemo, da je cilindrična oblika manj nagnjena 
k napetostni risavosti od pravokotne tudi če upo-
rabljamo enako kvaliteto jekla. Napetostni risi se 
pojavijo predvsem na ostrih robovih in na prirob-
nih delih izdelkov. Lahko trdimo, da na takih 
mestih nastopijo zelo visoke napetosti in sicer 
80—90 % vseh tistih napetosti, ki so uporabljene 
za deformacijo. Cilindrični deli postanejo občut-
ljivi za napetostno risavost, če je redukcija preme-
ra rondele, na primer izdelka, večja od 50 %. 

Nagnjenost k napetostni risavosti se zmanjša 
pri avstenitnih jeklih s povečano stabilizacijo 
avstenita, to je z večjim razmerjem Cr : Ni. Tako 
npr. kaže jeklo C 4571 večjo nagnjenost k napetost-
ni risavosti kot jeklo C 4572 ali C 4582. Zato pripo-
ročamo pri izbiri jekla posvetovanje s proizvajal-
cem jekla, da se skupno določi pravilna kemična 
sestava jekla, ki bi omogočala tudi težke preobli-
kovalne postopke brez pojavov, ali z malim poja-
vom napetostne risavosti. 

V primeru, kadar se ne uporabljajo kvalitete 
sposobne za globoki vlek, se da s primernimi pri-
jemi pojav napetostne risavosti zmanjšati ali 
odstraniti. Vlečeni izdelki s prirobnicami so manj 
nagnjeni k risavosti kot enaki izdelki brez prirob-
nic. Ce se izdelek ne žari za odpravo napetosti tem-
več se uporabi v hladno utr jenem stanju, je pripo-
ročljivo odpadni del idelka odrezati z visokoturaž-
no žago ali rezno ploščo, ker se predeli z najvišjimi 
notranjimi napetostmi pri tem ogrejejo in s tem 
znižajo nagnjenost k risavosti. Nagnjenost k na-
petostni risavosti raste z naraščajočo globino vle-
čenja in z zmanjšanjem radija na robovih. 

Napetostna risavost se lahko pojavi tudi pri pre-
hitrem ogrevanju na temperaturo žarjenja za od-
pravo napetosti. V tem primeru je vzrok risavosti 
prekrivanje delovanja toplotnega raztezanja in 
notranjih napetosti, in ne samo zaradi notranjih 
napetosti, kot nekateri napačno mislijo. 

Enostavni deli z debelino stene do 3 mm se lahko 
običajno izpostavijo direktno temperaturi žarenja. 
Deli z večjo ali neenakomerno debelino sten se 
morajo počasi in enakomerno hitro ogrevati. Zato 
je najbolje take dele ogrevati skupno s pečjo. 



b) Napetostna korozija 
Napetostna korozija nastopi takrat, kadar delu-

jejo istočasno napetosti in korozivni vplivi. Po-
membno pri tem je, da tudi nizke napetosti v neka-
terih korodivnih medijih občutno narastejo in po-
vzročijo interkristalno risavost. Take nizke nape-
tosti se lahko pojavijo po hladnem ravnanju izdel-
kov, po žarjenju za odpravo napetosti, po gašenju 
v vodi, po brušenju ali varjenju. Tudi prirezovanje 
polizdelkov, obrezovanje vogalov, žigosanje številk 
ali oznak in vsi drugi vzroki, ki povzročajo koncen-
tracijo napetosti lahko povzročijo v nekaterih 
korodivnih medijih napetostno korozijo. 

POSTOPKI PO PREOBLIKOVANJU 

Žarjenje (gašenje) in žarjenje za odpravo nape-
tosti po preoblikovanju 

Da bi se med preoblikovanjem nastale napeto-
sti odstranile, se morajo izdelki po hladnem pre-
oblikovanju čimprej toplotno obdelati pri ca. 
1050° C, ali pa odžariti za odpravo napetosti. Pri 
težjih postopkih predelave je nujno potrebno 
vmesno žarjenje pred nadaljnjim deformiranjem. 

a) Temperature žarjenja (gašenja) 
Avstenitna Cr—Ni jekla se žarijo običajno pri 

temperaturah nad 1000° C. V tabeli XI so zbrane 
običajno uporabljive temperature žarjenja. žarje-
nje pod 900° C je treba odločno prepovedati, ker se 
do 900° C izločeni karbidi ne raztopijo zopet popol-
noma v jeklu, kar povzroča zmanjševanje sposob-
nosti za nadaljnjo predelavo. 

Nasprotno pa ni priporočljivo prekoračenje 
predpisanih temperatur, ali predolgo zadržanje na 
temperaturah žarjenja, ker nastopi pri nekaterih 
nestabiliziranih kvalitetah (npr. Č 4571) pojav na-
raščanja zrn, kar povzroči hrapavo površino. Poleg 
tega prekoračenje temperature in predolgo žarje-
nje povzročita premočno škajanje jekla. 

b) Toplotna obdelava in izločanje karbidov 
(senzibilizacija) 

Da dosežemo dobro razteznost in preoblikoval-
nost avstenitnih Cr-Ni jekel moramo izvesti ohlaja-
nje s temperatur žarjenja čim hitreje in sicer 
z gašenjem v vodi ali na zraku. Zaradi tega hitrega 
ohlajanja zadrže ta jekla avstenitno strukturo. 
Poleg tega je s tem onemogočeno izločanje kom-
pleksnih karbidov, ki povzročajo nagnjenje jekla 
k posebni vrsti korozije imenovane interkristalna 
korozija. 

Karbidi se izločajo ali pri počasnem ohlajanju 
ali pri žarenju v temperaturnem intervalu od 
430—900° C. Nagnjenost k izločanju je odvisna 
od vsebnosti ogljika v jeklu in od temperature 
žarjenja. 

Način ohlajanja je odvisen od teže in oblike 
izdelkov. V vsakem primeru pa mora biti hitrost 
ohlajanja tolikšna, da pade temperatura od tempe-
rature žarenja do 430° C (to je spodnja temperatur-
na meja izločanja karbidov) v največ treh minu-
tah). Ce se upoštevajo te zahteve se s hitrim ohla-
janjem na zraku ali v vodi, odvisno od debeline 
sten izdelka, popolnoma izognemo izločanju karbi-
dov. 

Nevarnost izločanja karbidov lahko preprečimo 
z znižanjem vsebnosti ogljika v jeklu. Zaradi teh 
zahtev so v zadnjem času razvili proizvajalci jekla 
z manj kot 0.03 % C. V takih jeklih se v kritičnem 
temperaturnem območju ne izločajo (ali pa v zane-
marljivo majhni količini) karbidi in zaradi tega 
npr. zavarjene konstrukcije iz teh jekel ni treba 
naknadno toplotno obdelati, kar je pri drugih kva-
litetah pogosto nujno potrebno, ker se v prehodnih 
toplotnih conah izločajo karbidi, ki povzročajo 
interkristalni razpad jekla. 

Vpliv izločanja karbidov na preoblikovalnost je 
zelo odvisen od uporabljenih postopkov. Pri vleče-
nju, močnem upogibanju in podobnih postopkih 
postane površina bolj groba. Ce je poleg tega jeklo 
še grobo zrnato, se povrišna celo lahko natrga. 

Tabela XI — Temperature žarjenja (gašenja) 
za avstenitna Cr-Ni jekla 

Oznaka jekla Temperatura žarenja 

JUS DIN 
17007 AISI Interna Ž. J. za > 2 mm in na zraku 

< 2 mm v °C 
— 1.4307 1000—1050 

C 4571 1.4300 302 — 1050—1100 
— 1.4310 301 — 1050—1100 
— 1.4301 304 Prll norm. 1000—1050 

C 4572 1.4541 321 — 1020—1070 
C 4582 1.4550 347 — 1020—1070 
C 4573 1.4401 316 — 1050—1100 
C 4574 1.4571 — — 1020-1070 
C 4583 1.4580 — — 1020-1070 

— 1.4436 — PrllMo3 1050—1100 
— 1.4573 — PrllMo3Ti 1020—1070 
— 1.4583 — PrllMo3Nb 1020—1070 
— 1.4306 304L Prlleks. 1000—1050 
— — 305 — 1020—1070 

c) Ponovno raztapljanje karbidov 
Kadar imamo v jeklu že izločene karbide jih 

lahko raztopimo v osnovni strukturi jekla samo 
z žarjenjem in gašenjem. To toplotno obdelavo 
moramo izvesti preden izdelke izpostavimo koro-
zijskemu mediju, ki povzroča interkristalno koro-
zijo. 

V mnogih primerih pa zaradi oblike in velikosti 
izdelkov tak način toplotne obdelave ni mogoč. 
Te težave, kakor tudi dejstvo, da se mnogi izdelki 
uporabljajo v za izločanje karbidov občutljivem 
temperaturnem intervalu med 430 in 900° C so bili 
osnovni vzrok pri nadaljnjem razvoju Cr-Ni jekel, 
ki so stabilizirana s Ti ( č 4572) ali Nb/Ta (C 4582). 
Delovanje teh dveh elementov je v tem, da zaradi 
višje afinitete do ogljika, kakor jo ima krom 
vežeta prosti ogljik v stabilne karbide. Zaradi tega 
ne pride do izločanja kromovih karbidov in z nj im 



vezane osiromašitve okolice kristalnih mej na 
kromu, kar je osnovni vzrok za pojav interkristal-
ne korozije. 

V splošnem zadostuje za stabilizacijo s Ti mi-
nimalno 5 x toliko Ti kot je C v jeklu. V primeru 
stabilizacije z Nb/Ta mora biti razmerje proti 
ogljiku minimalno 8:1. 

V primeru kadar je Cr-Ni jeklom zaradi pove-
čanja korozijske odpornosti dodan molibden in so 
temperature uporabe izdelkov take, da zahtevajo 
stabiliziranje, se tudi pri teh jeklih uporabljajo Ti 
in Nb/Ta v enakem razmerju. Molibden sicer za-
držuje izločanje karbidov, ne prepreči pa ga nikoli 
in je zato stabiliziranje neobhodno potrebno. 

d) Stabilizirana Cr-Ni jekla pri varjenju 
Pri varjenju, neodvisno po kakšnem postopku 

je izvedeno, pridejo neke cone v bližini šiva na 
temperature, pri katerih se izločajo karbidi, to je 
med 430 in 900° C. Dimenzije zavarjenega materiala 
in metode varjenja določajo čas, ko je jeklo izpo-
stavljeno kritičnim temperaturam (kritičnim za 
izločanje karbidov) in s tem določajo obseg izlo-
čanja. Problemu izločanja karbidov pri varjenju se 
lahko izognemo z izbiro stabiliziranih ali nizko-
ogljičnih (pod 0,03 % C) kvalitet. Taka izbira jekla 
pa je opravičljiva le takrat, kadar izdelkov ni 
mogoče žariti ali pa, če so korozijski mediji, kjer 
bodo izdelki vgrajeni tako močni, da moramo imeti 
izločkov prosto jeklo oziroma varjene spoje. 

c) Karbidi, korozija in žarjenje 
Pri obravnavanju vpliva izločenih karbidov je 

treba posvetiti pozornost moči korozijskih medi-
jev. Znano je, da na primer točkasto zavarjene 
dele iz jekla č 4571 atmosfera korozijsko ne na-
pade. Zavarjena oprema iz tega jekla se uporablja 
npr. v industriji žita brez korozijskih problemov. 
Dejstvo je, da obstaja mnogo šibkih korozijskih 
medijev v katerih ni problemov s korozijo, čeprav 
so konstrukcijski elementi izdelani z varjenjem 
avstenitnih jekel z vsebnostjo do 0,12 % C, ki niso 
stabilizirani, ali pa elementi po izdelavi niso toplot-
no obdelani. 

Težko je o teh problemih dati posplošena navo-
dila. Priporočljivo je posvetovanje s proizvajalcem 
jekel in skupno izbrati jeklo prave kvalitete. 

f ) Sigma faza 
Posebna oblika izločkov, ki lahko nastopi pri 

avstenitnih jeklih je tako imenovana sigma faza. 
Nastane v temperaturnem intervalu med 450 in 
900° C. Hitrost izločanja je zavisna od kemične se-
stave jekla, temperature in časa. Sigma faza je zelo 
trda, nemagnetna in kompleksne kemične sestave. 

Osnovni vpliv sigma faze je zmanjšanje vleč-
nosti jekla. Zaradi tega raztržna trdnost in trdota 
občutno narasteta. Jeklo, ki zaradi napačne ter-
mične obdelave vsebuje izločeno sigma fazo ne 
moremo hladno preoblikovati. Nastajanje sigma 
faze pospešujejo feritotvorni elementi, kakor so 

Cr, Si, Nb, Ti, Ta in Mo; medtem, ko jo avstenito-
tvorni elementi Ni, Mn, N in C zavirajo. Pri jeklih, 
ki jih v tem sestavku obravnavamo se sigma faza 
pojavlja najbolj pogosto pri nizkoogljičnih kvali-
tetah in pri kvalitetah z Mo in Mo ter Nb, vendar 
šele po daljših časih žarjenja v kritičnem tempe-
raturnem intervalu. 

Sigma fazo lahko odstranimo iz strukture vseh 
jekel z žarenjem pri temperaturah nad 1050° C in 
hitrim ohlajevanjem po žarjenju. 

g) Žarjenje za odpravo napetosti po preobli-
kovanju 

Za odstranitev napetosti je priporočljiva to-
plotna obdelava pri temperaturah nad 1000° C 
z hitrim ohlajevanjem. V posebnih primerih pa se 
ta način toplotne obdelave ne da izvesti, ali pa se 
zaradi trdnostnih lastnosti ne sme izvesti. V tem 
primeru se priporoča žarjenje za odpravo napetosti 
pri nižjih temperaturah. Pri nekaterih preobliko-
valnih postopkih lahko nastopajo na končnem 
izdelku zelo visoke napetosti, ki se z žarjenjem 
v temperaturnem intervalu med 260 in 430° C 
z končnim ohlajevanjem na zraku lahko odstra-
nijo. Pri običajnem žarjenju za odpravo notranjih 
napetosti pri 320° C (s časom zadržanja od 1/2 do 
2 uri) lahko pride do ponovnega močnega pojava 
konic napetosti. To se zelo često pojavlja pri jeklu 
Werkstoff Nr. 1.4310. V primeru, da uporabljamo 
stabilizirane kvalitete (C 4572 in C 4582) gremo 
lahko s temperaturo žarjenja do 870° C. Pri tem pa 
hitro ohlajevanje ni neobhodno potrebno. 

Že prej je bilo poudarjeno, da pri žarjenju za 
odpravo notranjih napetosti pri nizkih tempera-
turah meja 0.2 % pri avstenitnih jeklih naraste, 
(glej tabelo IX). Pri tem pa je treba ponovno 
poudariti, da pri temperaturah nad 430° C, kakor 
je že bilo pojasnjeno, pride do izločanja karbidov 
in da so višje temperature dovoljene le pri nizko-
ogljičnih in stabiliziranih jeklih. 

žar jenje za odpravo napetosti je priporočljivo 
za znižanje napetosti tudi pri delih, ki bodo kas-
neje obrezani ali posamezni deli odstranjeni. 

če so temperature žarjenja za odpravo nape-
tosti sorazmerno visoke n. pr. 400° C je tudi pri-
čakovati, da napuščni filmi niso tako lahko od-
stranljivi, kakor tisti, ki nastanejo pri nižjih 
temperaturah žarjenja. 

h) Obratovalni predpisi za žarjenje 
Predvsem moramo poudariti, da dosežemo naj-

boljše rezultate pri žarjenju v pečeh, ki delajo 
z oksidacijsko atmosfero. V oksidacijskih pogojih 
nastane škaja, ki se da z luženjem mnogo laže 
odstraniti. 

Redukcijska atmosfera (atmosfera brez pre-
bitka kisika) povzroča v splošnem tvorbo zelo 
tankih škaj, ki so tesne za prevod plinov in se 
zaradi tega zelo tesno prilegajo površini. To po-
vzroča pri naknadnem luženju Cr-Ni jekel močan 



odpor delovanju kislin. V takem primeru se mora 
pogosto nastalo škajo predhodno mehansko obde-
lati s peskanjem. 

Ker naogličenje površine občutno vpliva na 
korozijsko odpornost, se moramo atmosferi, ki 
naogličuje popolnoma odpovedati. Iz istega vzroka 
moramo tudi mazila in ostanke olja iin ostalih 
organskih substanc, pred žarjenjem popolnoma 
odstraniti. 

V primeru, da uporabljamo oblice, ki vsebujejo 
mnogo cinka, ki se lahko pri oblikovanju delov 
prime površine izdelkov, se mora ta cink pred 
žarenjem popolnoma odstraniti. 

Odstranitev je možna z raztopino 18—30 % 
solitrne kisline in 1—3 % fluorovodikove kisline. 
Normalno traja raztapljanje pri sobnih tempera-
turah 20—45 minut. Za skrajšanje časa luženja se 
lahko temperatura lužine dvigne na 65° C. 

Tudi kadar se uporabljajo svinčene oblice, se 
morajo izdelki pred žarjenjem očistiti in sicer 
v 15—20 % solitrni kislini, pri temperaturi 
60—80° C. 
Poudariti je treba, da ni nujno, da atmosfera peči, 
ki pri nelegiranih oziroma nizko legiranih jeklih 
povzroči razogljičenje, povzroči isti efekt tudi pri 
avstenitnih Cr-Ni jeklih. 

Ce želimo dele zadržati absolutno brez škaje, 
moramo žarenje opraviti v zaščitnih atmosferah 
(v suhem krakanem amoniaku ali v suhem vodiku). 
Na ta način se lahko žarijo deli z visokim sijajem 
brez tvorbe napuščnih filmov. 

Postopki za odpravo škaje 
Luženje mora biti zelo pazljivo izvedeno, ker 

v nasprotnem primeru nastopijo težave pri na-
daljnji predelavi in kar je še pomembnejše, zmanj-
ša se korozijska obstojnost jekel. 

a) Opis luiilnih kopeli 
Najpogosteje se uporabljajo za luženje razred-

čene mešanice običajnih trgovskih kvalitet solitrne, 
fluorovodikove in žveplene kisline. Koncentracija 
in temperatura lužilnih raztopin je odvisna od 
oblike škaje, katera je odvisna od kemične sestave 
jekel in različnih postopkov termične obdelave. Za 
luženje v svetu najpogosteje uporabljajo mešanice 
solitrne, fluorovodikove, žveplene in solne kisline. 

Hladno oblikovani in kasneje žarjeni izdelki se 
lužijo drugače kot toplo oblikovani ali varjeni. 

Pri hladno oblikovanih in kasneje žarjenih delih 
je postopek razdeljen v dve fazi: predluženje in 
končno luženje. Običajno predlužilne kopeli se-
stavljajo: 

A. 
solitrna kislina (50 %) 
voda 
temperatura kopeli 
čas luženja 

10—25 ut. % 
ostanek 
20—60° C 
ca. 60 minut 

B. 

solitrna kislina (50 %) 
fluorovodikova kislina 
voda 
temperatura kopeli 
čas luženja 

10—30 vol. °/o 
2,5—3 vol. % 
ostanek 
20—40° C 
ca. 15 min. 

Lužina B. se lahko v nekaterih primerih upo-
rablja kot lužina za končno luženje. 

Med predluženjem in končnim luženjem se 
izdelki izperejo z vodo. Za končno luženje se upo-
rabl jajo lahko naslednje lužine. 

C. 

solna kislina (33 °/o) 
solitrna kislina (50%) 
voda 
temperatura kopeli 
čas luženja 

50 vol. °/o 
5 vol. % 
ostanek 
30—50° C 
10—20 min. 

Za luženje zvarov in toplo oblikovanih delov se 
uporabljajo običajno raztopina B ali pa naslednja 
raztopina: 

D. 
solna kislina (33%) 
solitrna kislina (50%) 
žveplena kislina 
(koncentrirana) 
voda 
temperatura kopeli 
čas luženja 

10—15 vol. % 
5 vol. o/o 

10—12 vol. % 
ostanek 
20-40° C 
5—10 minut 

Pri elektrolitskem luženju se po pazljivem pred-
hodnem luženju z raztopinami B ali C uporablja 
lužina naslednje sestave: 

solna kislina (33 %) 
solitrna kislina (50%) 
fosforna kislina (90%) 
voda 
temperatura kopeli 
čas luženja 

20 vol. % 
5 vol. % 
5 vol. % 
ostanek 
70—90° C 
kratek čas, naj-
več nekaj minut 

V vseh fazah luženja, posebno pa po končnem 
luženju se morajo izdelki iz nerjavečih in kislino-
odpornih avstenitnih jekel takoj temeljito oprati 
v vodi, ker drugače ostanki kisline na površini 
povzročajo rumenorjave lise. 

V USA priporočajo za luženje avstenitnih krom 
nikljevih jekel predvsem naslednje lužine: 



solitrna kislina (70 %) 10—25 vol. % 
fluorovodikova kislina (50 %) 2—4 vol. % 
voda ostanek 
temperatura kopeli do 65° C 
čas luženja min. 10 min. 

Priporoča se mešanje lužine 

Za slabo oprijemljivo škajo (ali okside) ima 
raztopina 10—15 vol. % solitrne kisline in 1 vol. % 
fluorovodikove kisline. Temperatura luženja je do 
65° C. Pri trdo prijemajoči škaji mora biti razmerje 
solitrne kisline proti fluorovodikovi manjše, ker 
solitrna kislina omejuje delovanje fluorovodikove. 
Poleg tega večji delež solitrne kisline ne povzroča 
tako velike izgube kovine med luženjem kakor 
manjši delež. Normalno vsebujejo lužilne kopeli 
25 % solitrne kisline in 2 % fluorovodikove kisline 
ter obratujejo pri temperaturi ca. 65° C. Ta meša-
nica kislin pa zahteva stalno kontrolo razmerja 
obeh kislin, če je razmerje solitrne proti fluorovo-
dikovi kislini manjše od 10, se lahko pojavi po-
sebna oblika korozije, tako imenovana točkasta 
korozija (pitting). 

G. 
žveplena kislina 
z inhibitorjem (93 %) 
voda 
temperatura kopeli 

8—10 vol. % 
ostanek 
70—80° C 

čas luženja 10—45 minut pri 
trdi škaji tudi daljši časi 
Priporoča se mešanje lužine 

Nekateri predelovalci in proizvajalci avstenitnih 
jekel smatrajo za zelo učinkovit naslednji posto-
pek luženja: 

Predluženje v raztopini G, po predluženju teme-
ljito izpiranje izdelkov, končno luženje v mešanici 
F in po luženju zopet temeljito izpiranje izdelkov 
z vodo. 

Drug možen način luženja je postopek z razta-
ljenimi alkalijami, ki nagrizejo samo škajo, ne pa 
tudi osnovnega materiala. Ti postopki pridejo sicer 
v poštev za toplo valjane trakove in pločevino. 
Zaradi zanimivosti in popolnosti pa vseeno na 
kratko omenjamo bistvo postopka po fazah. 

1. faza — predobdelava materiala v razta-
Ijenem natrijevem hidroksidu, 1—20 % (normalno 
5—10 %), z dodatkom oksidnih soli, kot so nitrati, 
klorati, peroksidi, bikromati, manganati, in per-
manganati. To je tako imenovano Hookerjeva 
kopel). 

2. faza — po predobdelavi se material hitro 
ohladi v vodi in temeljito očistiti s pranjem. 

3. faza — luženje v razredčeni žvepleni kislini 
(8—11 vol. % žveplene kisline z inhibitorjem) pri 
70—80° C 1—2 minuti. Po luženju spiranje s tekočo 
vodo. 

4. faza — luženje 6—10 minut v 7 % solitrni 
kislini z dodatkom 1 % fluorovodikove kisline. Po 
luženju temeljito spiranje s tekočo vodo. 

B. 
1. faza — predobdelava v raztalejnem natrije-

vem hidroksidu z dodatkom 1,5—2 °/o natrijevega 
hidrida, pri temperaturi 400—430° C; 10—15 minut, 
(postopek po Du Ponte de Nemours et Co). 

2. faza — materijal hitro ohladiti v vodi in 
temeljito očistiti s pranjem. 

3. faza — luženje v razredčeni žvepleni kislini 
(8—11 vol. % 96% žveplene kisline z inhibitorjem), 
pri temperaturi 70—80° C, 1—2 minut. Po luženju 
spiranje s tekočo vodo. 

4. faza — končno luženje 6—10 minut v meša-
nici 7 % solitrne kisline z 1 % fluorovodikove ki-
sline. Po luženju je treba material temeljito oprati. 

Kakor je bilo že poudarjeno, je sestava škaje, 
ki se tvori na avstenitnih nerjavečih jeklih med 
predelavo, (varjenjem), ali pri toplotni obdelavi, 
odvisna ne samo od kemične sestave jekla temveč 
tudi od atmosfere v žarilni peči, od časa in tempe-
rature žarjenja. Ker je delovanje lužin odvisno v 
veliki meri od vrste škaje, je treba pred redno 
proizvodnjo opraviti poizkusno žarjenje in luženje 
v manjšem obsegu, da lahko nato na podlagi 
dobljenih rezultatov določimo najoptimalnejši 
tehnološki postopek. 

b) Splošna pravila luženja 
Lužilne kopeli se ne smejo uporabljati do zad-

nje možnosti, t. j. do popolne izčrpanosti lužine. 
V lužilnih kopelih, ki vsebujejo solno kislino na-
stane pri luženju železov klorid, ki povzroča 
točkasto korozijo (Pitting) in neenakomerno 
luženje. 

V mnogih primerih je ekonomičneje škajo s po-
sebnim luženjem razrahljati in jo potem z meha-
ničnim postopkom s krtačenjem ali močnimi vod-
nimi ali parnimi curki odstraniti in izdelke z vročo 
vodo temeljito očistiti. V primeru, da je odstrani-
tev nepopolna, je treba proces ponoviti, če se škaja 
kljub ponavljanju ne da dobro odstraniti je temu 
edini vzrok neprimerna, t.j. reduktivna atmosfera 
pri toplotni obdelavi. 

Preostala škaja ali majhni železni delčki vtis-
njeni v površino so lahko kali za rjavenje ali drugo 
obliko korozije. Zaradi te možnosti se morajo 
izvesti primerni postopki kontrole, če vizuelni pre-
gled ne zadošča (in to je največkrat primer) je 
treba kontrolo izvesti z občutljivejšimi metodami, 
običajno s kemičnimi. 

c) Peskanje 
Peskanje, ki je za ogljikova in legirana jekla 

običajna metoda čiščenja površine od škaje, se pri 



avstenitnih Cr-Ni jeklih redkeje uporablja. V koli-
kor pa se vseeno uporablja, je treba upoštevati 
sledeče. 

(1) Uporabljati se mora čist, železa prost pe-
sek. V napravah, kjer se poleg avstenitnih jekel 
peskajo tudi druge kvalitete jekel, se mora pesek 
za avstenitna jekla vskladiščiti v posebnih komo-
rah. 

(2) Velikost zrn in pritisk udarca morata biti 
tako izbrana, da se škaje ne vtiska v jeklo temveč 
samo drobi. 

(3) če se iz kakršnegakoli vzroka uporablja 
jeklen pesek, se morajo izdelki ali jeklo po peska-
nju obvezno lužiti, tako da se odstranijo vse sledi 
vtisnjenega železa. Ostrorobi pesek se ne sme upo-
rabljati v nobenem primeru. 

(4) Na splošno samo peskanje ne zadostuje za 
popolno odstranitev škaje in zato običajno peska-
nju sledi še luženje v eni izmed prej omenjenih 
lužin. 

(5) Kot končna faza tudi po luženju pa je pri-
poročljivo izdelke oprati s potapljanjem v razred-
čeni solitrni kislini, da se s tem odstranijo še zad-
nji železni delci s površine, ki bi sicer lahko kasne-
je povzročali rjavenje ali korozijo. 

d) Elektropoliranje 
Kakor je že bilo pojasnjeno glede izvedbe kvali-

tete površine, se da površina oznake H I B in pred-
vsem III C dobro brusiti in polirati. V posebnih 
primerih se lahko izvede tudi elektropoliranje. Pri 
tem postopku se avstenitno jeklo anodno vključi 
v tokokrog, tako da pride do odtapljanja kovine 
s površine. V praksi so razviti mnogi postopki 
elektropoliranja o katerih pa v tem prispevku ne 
bomo razpravljali. 

e) Pasiviranje 
Uporabnost pasiviranja avstenitnih jekel z 

reagiranjem površine z močnimi oksidativnimi 
reagenti je v tem, da se izboljša korozijska obstoj-
nost izdelkov. 

Po proizvodnih izkušnjah v USA o pasiviranju 
avstenitnih jekel so prednosti tega postopka na-
slednje: 

Prva naloga pasivizacije s solitrno kislino je 
v tem, da se nerjaveča kislinoodporna avstenitna 

jekla kemično očistijo predvsem železnih delcev, 
ki se skoraj vedno med predelavo vtisnejo v povr-
šino. 

Precej manj pomembno je delovanje pasivira-
nja na odebelitev zaščitnega oksidnega filma, ki 
izboljšuje korozijsko odpornost jekla. Ugotovljeno 
je, da se pravilno očiščena površina avstenitnih 
jekel že na zraku in v mnogih drugih medijih takoj 
ali v zelo kratkem času sama pasivira v takem 
obsegu, da umetno pasiviranje največkrat ni po-
trebno. Le v naslednjih primerih je pasiviranje 
potrebno izvesti: 

(1) Če so bile pri mehanskem čiščenju z jekle-
no volno, jeklenimi krtačami, s peskanjem ali iz 
mazil nanešene na površino tuje nezaželene kovine. 

(2) Kadar mora imeti površina najvišjo koro-
zijsko obstojnost, t.j. kadar ležijo korozijski pogoji 
na meji korozijske obstonjosti za predpisano kva-
liteto. Pasiviranje površine se doseže z različnimi 
koncentracijami kisline, primernimi temperatura-
mi in časom. Pasiviranje s solitrno kislino je npr. 
možno pri koncentracijah od 20—40 vol. %. Izpo-
stavljenost delovanju pri temperaturi 55—70° C 
traja 30—60 minut. Po pasiviranju s solitrno kisli-
no se mora obvezno izvesti pranje z vročo čisto 
vodo. 

Premočno koncentrirane kisline je treba v vsa-
kem primeru opuščati. Tako npr. 65 ut. % solitrna 
kislina pasivira pri sobni temperaturi tudi v povr-
šino vtisnjene železne delce in je s tem preprečen 
osnovni namen pasiviranja, t. j. očiščenje površine 
železnih delcev. 

Elektropolirane dele ni treba posebej pasivirati, 
ker se že s postopkom poliranja izvede samopasivi-
ranje površine. 

L i t e r a t u r a 

1. DIN 17006 in DIN 17007 
2. StahI — Eisen Werkstoff Blatt 400—60 
3. AISI (American Iron and Steel Institute) norme 
4. JUS norme 
5. Stainless and Heat — Resisting Steels for Modern In-

dustry — izdano United States Steel Corporation Pitts-
burgh/Pa 1940 

6. Watter, M., Lincoln, R. A.: Strength of Stainless Steel 
Structural Members as Function of Design. Prva izdaja 
Pittsburgh/Pa 1944 

7. Ergang, R.: Huppertz, P. H.: Bander, Bleche, Rohre 1961 
stran 433—440 

8. Podatki internih raziskav RO — 2. J. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Zweck dieses Artikels ist einige Grundlagen tiber 
die qualitative und technologische Besonderheiten der nicht-
rostenden und saurebestandigen Cr-Ni Stahle, den Fach-
leuten vvelche sich mit der Verarbeitung dieser Stahle 
befassen, zu geben. Damit mochten wir unseren Kunden 
eine entsprechende und richtigere Ausvvahl der inlandi-
schen Stahlsorten ermoglichen, den auslandischen Stahl-
sorten eine equivalente inlandische Stahlqualitat zu 

bestimmen, die Grundbegriffe der metallurgischen und 
physikalischen Erscheinungen, welche die Verarbeitung 
dieser Stahle bis zu den Endprodukt begleiten zu erlauteren 
und die Schvvierigkeiten zu beschreiben, welche bei der 
richtigen und falschen Verarbeitung hervortretten. 

Und zuletzt deuten wir noch auf die Art fiir die Besei-
tinung dieser Schwierigkeiten. 



SUMMARY 

The paper has intention to give the basic conception 
about the quality and technological specialities of stainless 
austenitic Cr-Ni steels to the experts who use and 
manufacture these steels. This article should help custo-
mers to chose the most adequate and correct home-
made steels, to determine which home-made steels are 

equivalent to the foreign steels, to make clear the basic 
conceipts about metallurgical and physical phenomena 
which accompany the manufacturing of these steels to the 
final products, to describe the difficulties at the proper 
and improper manufacturing, and to shovv how to over-
come these difficulties. 

3AKAIOTEHHE 

IteAi, CTATTH AATB OCHOBHLIJI noHaraa o Ka<!ECTEBEHI>ix H TCXHOAO-
RNIECKHX oco6eHHocTefi Hep»aBeioimix H KHCAOTOCTOHKHX aycTeHHT-
Hbix Cr-Ni CTaAef t cneuHaAHCTaM KOTopbie 3aHHTbi c noTpeSAeHHeM 
H nepepaSoTKoii 3THX CTaAef t . 

IJeAb CTBTBH TaKJKe AaTb noKynaTeAbeM H e o 6 x o A H M B i a CBEAEHHA 
AAH npaBHAbHora H caMora noAXOAamera BbiSopa AOManiHHx cop-roB 

CTaAeft, BbiSpaTb H onpeAeAHTb 3apy6ejKHbiM copTaM CTaAH cooTBeT-
CTByiOmHH AOMaiUHHH COpTa, BbIHCHHTb OCHOBHbl f l n o n a T n a MeTaAAyp-
THHecKHX H <J)H3H<jecKHX o c o 6 e H H o c T e S KOTopbia conyTCTByioT n e p e -
p a 6 o T K y 3THX CTaAeft AO KOHe^Hora H3AeA«a, ormcaTb 3aTpyAHemia 
KOTOpbia HaCTynaiOT npH npaBHAbHoft H HenpaBHAbHoft nepepa6oTKH 
H y K a 3 a T b H a n p a B A e H H e H a OCHOBBHHH K o r a p o r a 3 a T p y A H e H H a y A a c T c a 

3AHMHHHpOBaTb. 
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Varjenje pod praškom 18/8 Cr - Ni jekel 

članek obravnava osnove varjenja avstenitnega 
Cr-Ni jekla ter problematiko varjenja tega jekla 
pod praškom. Opisani so poizkusi izdelani z do-
dajnim materialom domače proizvodnje. 

1. UVOD 

Zaradi zahtev po čim večji produktivnosti in 
čim hitrejših varilnih postopkih se je tudi pri var-
jenju nerjavečega avstenitnega Cr-Ni jekla začel 
uveljavljati postopek mehaniziranega varjenja. 
Vzporedno s povečanjem storilnosti in skrajša-
njem časa varjenja ta postopek tudi poceni samo 
varilsko delo. Tako so do danes v nekaterih deže-
lah razvili tudi za varjenje Cr-Ni jekla že vse tri 
oblike mehaniziranega varjenja: avtomatsko ozi-
roma polavtomatsko varjenje pod praškom, var-
jenje v zaščitni atmosferi ter varjenje pod žlindro. 
Za tanko pločevino od 0,2—5 mm pride v poštev 
predvsem varjenje po WIG in MIG postopku s 
kratkostičnim oblokom. Oba postopka sta lahko 
polavtomatska, možno pa ju je tudi popolnoma 
avtomatizirati. Za pločevino od 5—50 mm pa tudi 
navzgor pride v poštev MIG (SIGMA) postopek ter 
varjenje pod praškom. Pri še debelejši pločevini se 
je obneslo varjenje pod žlindro. Po katerem po-
stopku naj varimo pločevino nad 5 mm: ali v za-
ščitni atmosferi ali pod praškom? To je odvisno od 
več faktorjev. Varjenje t ra ja pri pločevini pod 
10 mm po MIG postopku nekoliko manj kot pri 
varjenju pod praškom. Hitrost var jenja je namreč 
pri varjenju pod praškom manjša kot pri var jenju 
v zaščitni atmosferi, in je pri 60 cm/mm že na 
zgornji meji. Pri var jenju pločevine nad 10 mm pa 
je varjenje pod praškom hitrejše, ker dopušča 
uporabo večje jakosti toka in s tem večjo hitrost 
odtaljevanja. Prednost varjenja pod praškom je 
tudi v tem, da je varilni oblok med varjenjem po-
krit s praškom in ni škodljivega žarčenja po 
delovnem prostoru. 

2. SPLOŠNO O VARJENJU POD PRAŠKOM 

Postopek je bil patentiran leta 1934 v Nemčiji. 
Polno se je uveljavil šele po letu 1943. Med drugo 
svetovno vojno so ga izpopolnili in dokončno raz-
vili v Ameriki ter ga imenovali talilno varjenje z 
golo elektrodo. Pri nas se je zanj uveljavila kratica 
EPP (Elektro pod praškom). V Nemčiji je poznan 
pod imenom Ellira (Elektro — linde — Rapid), ali 

pa ga označujejo s kratico UP (Unter — Pulver — 
Verfahren). Postopek se je ka j kmalu uveljavil 
predvsem za varjenje dolgih in debelih zvarov v 
ladjedelništvu, transportu, kotlovski pločevini ter 
gradbenih jeklenih konstrukcijah in to zaradi 
mnogo večje storilnosti, manjše porabe toka ter 
večje hitrosti var jenja kot pri ročnem načinu. 

Mehanske lastnosti, oblika zvara, globina uvara 
ter kemični sestav so pri var jenju pod praškom 
odvisni predvsem od naslednjih faktorjev: 

1. sestav žice 
2. vrsta varilnega praška 
3. količina raztaljene žlindre 
4. napetost varilnega toka 
5. jakost varilnega toka 
6. varilna hitrost 
7. vrsta varilnega toka (istosmerni - izmenični) 
8. nasipna višina praška 
Vpliv varilnih parametrov na proces varjenja 

je naslednji: 
a) napetost varilnega toka 
Čim višja je napetost varilnega loka tem daljša 

je obloena proga med elektrodama. Posledica tega 
je, da raztaljene kapljice pršijo bolj v širino in 
zato je uvar manjši ter širši. Količina žlindre na-
rašča in zato pride do večjega metalurškega vpliva 
praška. Tako je pri mangansko-silikatnih praških 
prigor silicija in mangana tem večji čim višja je 
napetost. Prav tako je višji učinek legiranja pri 
uporabi aglomeriranih praškov, ki imajo dodane 
ferolegure. Obratno pa je pri višji napetosti večji 
odgor legirnih elementov iz žice ob uporabi silikat-
nih brez manganskih praškov. Od varilne napeto-
sti je odvisno tudi pravilno razmerje silicija in 
mangana, zato je ne moremo poljubno višati. 

b) jakost varilnega toka. Z naraščajočo jakost-
jo toka se poveča globina uvara. Poveča se tudi 
storilnost (kg vara/h) . Nima pa tolikšnega vpliva 
na količino raztaljene žlindre ter na učinek legi-
ranja. 

c) od hitrosti varjenja je odvisna oblika zvara, 
količina raztaljene žlindre ter s tem v zvezi meta-
lurški vpliv praška, č im večja je hitrost tem ožji 
je zvar. Količina raztaljene žlindre je manjša in 
s tem je tudi metalurški vpliv praška manjši. 

3. SPLOŠNO O VARJENJU Cr-Ni JEKLA 

Nosilec obstojnosti proti r j i in kislinam je 
krom, ki tvori na površini s kisikom tanko plast 
kromovega oksida. Ta potem ščiti jeklo pred na-
daljnjo korozijo. Minimalna količina kroma, ki je 



potrebna, da je jeklo že korozijsko obstojno je 
13 %. Z naraščajočo vsebnostjo kroma se obstoj-
nost še poveča. Z dodatki Ni in Mn dobimo nadalj-
nje vrste jekla, ki ima poleg dobre korozijske 
obstojnosti še višjo trdnost in žilavost. Enako kot 
jeklo samo mora biti tudi zvar obstojen proti zu-
nanji ter interkristalni koroziji. Obstojnost pa ni 
odvisna samo od vsebnosti kroma temveč v veliki 
meri tudi od ogljika. Krom je izreden karbidotvo-
rec, posebno še, če jeklo oziroma zvar segrejemo 
do določene temperature (500 — 600°). Ti karbidi 
pa so še posebno nevarni na mejah kristalnih zrn. 
Zaradi tvorbe karbida pride na mejah zrn do osi-
romašenja kroma, ki pade lahko tudi pod 13 %. 
Posledica tega je, da postane jeklo ter zvar neob-
stojno proti interkristalni koroziji. Torej vsebnost 
kroma pade na mejah zrn avstenita pod mejo 
korozijske obstojnosti. Zlasti zasledimo ta pojav 
na mejni zoni zvara, ki leži v temperaturnem ob-
močju 500 —600° C. To preprečimo lahko na dva 
načina: 

1. z znižanjem ogljika na maksimalno 0,03 %. 
Tako nizek ogljik je prenizek za tvorbo kromkar-
bida in zato ne more priti do osiromašitve kroma 
na mejah zrn; 

2. z dodajanjem stabilizatorjev (Ti, Ta, Nb), ki 
so močni karbidotvorci — imajo večjo afiniteto do 
ogljika in se zaradi tega kromov karbid ne more 
tvoriti. 

Avstenitno Cr-Ni jeklo je tudi slab prevodnik 
toplote ter ima za okoli 50 % večji toplotni razte-
zek kot ogljikovo konstrukcijsko jeklo. Posledica 
slabe toplotne prevodnosti je, da množina toplote 
v zvaru in mejnih zonah ostane dalj časa kot pa 
je to primer pri ogljičnem jeklu. Zaradi tega se 
lahko zvar prekomerno pregreje, to je do kritične 
temperature in se začne izločati Cr karbid ter 
zmanjša obstojnost proti interkristalni koroziji. 
Kot je bilo že omenjeno te nevarnosti ni pri jeklu 
z zelo nizkim ogljikom ter pri stabiliziranem jeklu. 
Kljub temu mora biti dovod toplote čim manjši. 
Zato je treba variti z minimalnim tokom in čim 
večjo možno varilno hitrostjo. Vsak zvar pa je 
treba sproti ohladiti preden nanesemo novega. Da 
čim bolj povečamo obstojnost proti interkristalni 
koroziji, morajo biti površine čim bolj čiste, ker 
nečistoče kot maščobe, olja, barve itd., lahko pove-
čajo količino ogljika. Pri več varkovnem varjenju 
moramo tudi paziti, da je stran, ki je izpostavljena 
koroziji, vedno zadnja zavarjena. Pred zadnjim 
varkom je treba zvar popolnoma ohladiti in šele 
nato ga nanesemo. S tem preprečimo, da bi bil 
zadnji var pregret do kritične temperature. Ta var 
ima potem zaradi nagle ohladitve izredno dobro 
korozijsko obstojnost. Torej ima var, ki ni ponov-
no pregret največjo korozijsko obstojnost. Zato pri 
var jenju posod varimo najprej zunanjo stran, šele 
nato notranjo. Ce je potrebno zvar postružiti in 
polirati, je treba paziti, da ima zadnji var dovolj 
velik uvar, tako da ga po struženju še vedno dovolj 
ostane. 

4. VARJENJE Cr-Ni JEKLA POD PRAŠKOM 

Prvi poizkusi varjenja avstenitnega Cr-Ni je-
kla so bili opravljeni s praški, ki se uporabljajo 
za varjenje ogljikovega jekla. Pri uporabi teh pra-
škov so bile ugotovljene predvsem naslednje po-
manj kljivosti: 

1. Zelo slabo odstranjevanje žlindre od zvara 
2. Velik prigor silicija iz praška v zvar ter visok 

odgor Cr. Ta odgor je tem večji čim več vsebuje 
prašek silicija in mangana. Pri varjenju poteka 
med Cr iz žice ter Si02 in MnO iz praška naslednja 
reakcija: 

1. 4 Cr + 3 SiO, 2 (Cr203) + 3 Si 
2. 2 Cr + 3 MnO Cr203 + 3 Mn 
Odgor kroma znaša lahko v mnogih primerih 

tudi po več procentov in se zato zniža predvsem 
vsebnost ferita. Posledica tega je pojav velikih raz-
pok v zvaru. 

3. Zmanjšana obstojnost proti interkristalni 
koroziji zaradi zmanjšanja vsebnosti kroma, odgo-
ra Nb/Ta oziroma Ti pri stabiliziranem jeklu ter 
povečane vsebnosti C pri nestabiliziranem jeklu 
z nizkim C. 

V zadnjem času so bili razviti novi praški in 
žice s katerimi so navedene težave odpravljene. 

Prvo kar zahtevamo od praška je, da mora biti 
prašek metalurško nevtralen. Sestava čistega zvara 
naj bo po možnosti čim bolj enaka varjenemu 
jeklu. To dosežemo z medsebojno uskladitvijo 
praška in žice. Pri tem mora imeti čisti zvar na-
slednje lastnosti: 

a) kroma mora vsebovati nekoliko več kot ga 
je v jeklu, ki ga varimo, 

b) ferita mora vsebovati od 5 —9 % (minimal-
no 5 %), 

c) Si naj bo maks. 1 %, 
d) Mn naj bo nekoliko višji in sicer od 1,5 

do 2 %, 
e) količina P in S naj bo čim nižja. 
Zahteve b, c, d, e so pogoj za zmanjšanje raz-

pokljivosti v vročem. 
Za preprečitev interkristalne korozije naj bo 

količina stabilizatorjev v naslednjem razmerju: 
Nb : C = 10 : 1, Ti : C = 5 : 1. Tudi količina N ne 
sme prekoračiti predpisane meje. Kroma mora biti 
v zvaru več kot pa ga je v jeklu zaradi tega, da je 
zvar bolj plemenit kot samo jeklo ter tako ni pod-
vržen močnejšemu najedanju. Nasprotno pa lahko 
prevelik odstotek kroma povzroči razpadanje na 
prehodni zoni zaradi tvorbe mikrogalvanske koro-
zije. Ferita mora biti v avstenitu od 5 — 9 % zaradi 
tega, da ta izravna notranje napetosti in prepreči 
pokanje zvara. Pri ročnem varjenju pa je lahko 
ferita nekoliko manj in sicer na jmanj 3,5 %. 

Nevaren pa je tudi previsok odstotek ferita, saj 
povzroča trdi lom in to že pri količini 7 — 8 % 
ferita, če znaša Cr ekvivalent (% Cr + % Mo + 
+ 1,5 % Si + 0,5 % Nb) več kot 23 %. Trdi lom 
nastopa še bolj pri jeklu, ki vsebuje Mo in Nb. To 
se kaže v tem, da pri upogibnih raziskavah ne do-



sežemo zahtevanega kota. Torej je treba paziti tudi 
na previsok odstotek ferita. Zato mora biti sestava 
žic taka, da zadovolji tem zahtevam za posamezno 
vrsto jekla. 

Varilni prašek mora imeti še naslednje lastno-
sti: V zvar sme preiti čim manj P, S, Si in C. Mn, 
Cr, Mo, Ni, Nb in Ti pa naj ostanejo čim bolj 
konstantni. Običajno se pri varjenju pod praškom 
vsebnost C in S malenkostno zviša ali pa zniža. 
Si se delno zviša, Ni in Mo pa ostaneta nespreme-
njena. Mn, Cr, Nb, Ti močno odgorevajo. Ti odgo-
reva tako močno, da tudi s Ti stabilizirano jeklo 
varimo z Nb — stabiliziranimi žicami. Da je odgor 
teh elementov čim nižji je treba zato vzeti pri talje-
nih praških nevtralni prašek, ki vsebuje čim manj 
oksidov, ki se lahko reducirajo. Torej prašek, ki 
bo vseboval čim manj Si02 ter čim več A1203, CaO, 
MgO, oziroma Ca F2. Na ta način se zelo zmanjša 
odgor kroma. 

Pri aglomeriranih praških je možno odgor teh 
elementov nadoknaditi z dodajanjem ferolegur ali 
metalnega prahu v sam prašek. Pravilen dodatek 
je zelo važen. Ta mora biti samo tolikšen, da 
z njim nadomestimo odgor določenih elementov. 

Pri tem ima važno vlogo tudi napetost in jakost 
varilnega toka. Čim višja je napetost in tem nižja 
jakost varilnega toka, tem višji bo odgor elemen-
tov pri taljenih praških ter obratno večji bo prehod 
teh elementov iz praška v zvar pri aglomeriranih. 
To je razumljivo, ker je količina raztaljene žlindre 
odvisna od napetosti varilnega toka. Čim višja je 
le-ta, tem več je namreč raztaljene žlindre. Zato 
metalne kapljice dalj časa plavajo skozi raztaljeno 
žlindro, torej je medsebojni reakcijski čas večji. 

Vse to pa ni tako odločujočega pomena, če va-
rimo pločevino take dimenzije, da jo lahko zava-
rimo z enim ali dvema varkoma. To je od 8 —15 
milimetrov. V tem primeru pride do zmešanja 

z osnovnim materialom in s tem, do analizne izrav-
nave. Pri varjenju debelejše pločevine, kjer je tre-
ba variti večvarkovno, ko ne pride več do zmeša-
nja z osnovnim materialom in imamo od vara do 
vara vedno bolj čist var, pa morata biti žica in 
prašek medsebojno usklajena, da dobimo pravilno 
sestavo zvara. Prav tako je treba v tem primeru 
variti s čim nižjo napetostjo (27 — 30 V) in rela-
tivno višjo jakostjo (500 — 600 A). 

V nasprotju z ogljikovim jeklom so pri varjenju 
pod praškom avstenitnega jekla določene razlike. 
Maksimalna jakost varilnega toka ne sme presegati 
500 — 600 A, varilna hitrost pa ne 60 cm/min, da 
ne nastopijo globoke brazde po sredini zvara. Za 
varjenje se je najbolje obnesla žica 0 3 mm. Hi-
trost odtaljevanja žice je pod enakimi pogoji var-
jenja mnogo večja kot pri navadnih žicah. Zato 
imajo vari precej višje teme. Zaradi tega se upo-
rablja oblika I zvara samo do 10 mm debeline, za 
debelejšo pločevino pa uporabimo V zvar. Razmak 
plošč ne sme biti več kot 2 mm dočim je pri obi-
čajnih jeklih lahko 3 mm. To zato, ker je pri avste-
nitnem jeklu težje premostiti špranjo. Zelo važna 
je tudi pravilna namestitev varilnih parametrov. 
Tako je potrebna za enako debelo pločevino iz 
avstenitnega jekla mnogo nižja jakost toka kot za 
pločevino iz normalnega jekla. 

Varilna hitrost ima velik vpliv na globino uvara. 
Že z majhno spremembo te, ki pri normalnem 
jeklu še nima nobenega vpliva, se globina uvara pri 
avstenitnem jeklu še spremeni. 

Iz tega sledi, da je od pravilne namestitve varil-
nih parametrov odvisno kakšna bo: 
globina uvara, količina ferita, legiranje, interkri-
stalna korozija ter trdi lom. 

Varjenje pod praškom avstenitnega jekla lahko 
uporabimo od 5 — 50 mm debeline. 

Tabela št. 1 — Metalurški vpliv 
1. Analiza žice: 0 4 mm 

praška pri varjenju 

C Si Mn Cr Ni Mo Nb 
0,08 0,54 0,77 17,40 11,30 2,30 0,46 

2. Analiza na vara: Varilni parametri Odgor in prigor 

C Si Mn Cr Ni Mo Nb A V v vrsta 
cm/min toka C Si Mn Cr Ni Mo Nb 

a) 0,09 0,87 0,51 15,63 11,0 2,20 0,15 600 50 50 izmenični + + 
0,01 0,33 0,26 1,77 0,30 0,10 0,31 

b) 0,10 0,88 0,50 16,— 10,5 2,15 0,25 600 40 50 izmenični + + — — — — — 

0,02 0,34 0,27 1,40 0,80 0,15 0,21 
c) 0,09 0,64 0,64 16,40 10,30 2,27 0,20 600 30 50 izmenični + + — — — — — 

0,01 0,10 0,13 1,0 1,0 0,03 0,24 
d) 0,06 0,72 0,66 13,45 10,20 2,10 0,16 600 30 50 istosm. — + — — — — — 

0,02 0,18 0,11 3,95 0,30 0,20 0,30 
e) 0,06 0,83 0,53 13,— 10,22 2,12 0,10 600 30 50 istosm. — + 

f) 
0,02 0,29 0,24 4,40 1,10 0,18 0,36 

f) 0,07 0,65 0,60 13,50 10,90 2,25 0,22 600 30 50 istosm. — + — — — — — 10,90 2,25 
0,01 0,11 0,17 3,90 1,08 0,05 0,24 

g) 0,07 0,96 0,43 16,10 11,30 2,30 0,13 600 40 50 izmenični — + 
0,01 0,42 0,34 1,27 — — 0,33 



5. RAZISKAVE Z DOMAČIM DODAJNIM 
MATERIALOM 

Varjenje pod praškom prokron jekla v naši in-
dustriji do sedaj še nismo dosti uporabljali. Vse 
vrste takega jekla smo varili v glavnem ročno. V 
kolikor smo varili pod praškom smo uporabljali 
uvozni dodajni material. Da bi lahko v bodoče 
zadostili tem potrebam po domačem varilnem do-
dajnem materialu smo začeli z raziskavami na tem 
področju in sicer s praškom EP 45, ki po sestavi 
odgovarja za ta namen. 

Pri tem smo raziskali vpliv praška na proces 
varjenja ter preiskali zvarne spoje z različno se-
stavo žic in dimenzij. 

5.1 Vpliv varilnega praška na sestavo vara 
Za določitev metalurške karakteristike praška 

smo z žico 0 4 mm določene sestave (tabela št. 1) 
napravili večstopne navare in poslednjega, kjer ni 
bilo več vpliva osnovnega materiala, kemično ana-
lizirali. Iz primerjave med analizo žice in analizo 
navara smo ugotovili količino odgora in prigora 
posameznih elementov. Rezultat teh raziskav je 
prikazan na tabeli št. 1. Iz njih se vidi, da ogljik 
ostane ali konstanten ali pa odgori oziroma pri-
god max. 0,02 %. Maksimalni prigor silicija je 
0,46 %. Maksimalni odgor Mn je 0,35 % ter Cr 
maks. 4,5 %. Ni in Mo ne odgorevata. Minimal-
ne razlike pri Ni in Mo, ki nastanejo so verjetno 
posledica neenakomerne sestave žice ali pa vpliva 
osnovnega materiala. 

5.2 Mehanske vrednosti čistega vara 
Za določitev mehanskih vrednosti čistega vara 

smo uporabili žico enake sestave kot pri raziska-
vah metalurške karakteristike praška. Za to dolo-
čitev smo navarili čisti var med 2 plošči dimenzije 
20 X 350 x 100. Spodnja širina je bila 16 mm. Va-
rilni tok je znašal 600 A, varilna napetost 30 V in 
varilna hitrost 50 cm/uro. Dobili smo naslednji 
rezultat: 

raztezek 
% 

M e f , Trdnost raztezka , , , , , , kp/mm2 
kp/mm-

37 44 8 
Analiza čistega vara: 

C Si Mn Cr 

, . . .. žilavost kontrakcija D y M ^ 
kpm/cm2 

18,8 6, 7, 10 

Ni Mo Nb 
0,07 1,06 0,43 16,10 11,78 2,30 0,25 % 

Cisti var je imel precejšnje število razpok. Prav 
tako so se razpoke pojavljale že med samim varje-
njem. Mikrostrukturo čistega vara tega poizkusa 
prikazuje slika št. 1. Torej žica omenjene sestave 
ne pride v poštev za večvarkovno varjenje. 

5.3 Preiskava zvarnega spoja in interkristalne 
korozije 

Za te preiskave smo uporabili pločevino nasled-
nje sestave: 
C Si Mn Cr Ni Mo Nb 

0,04 0,74 1,70 18,18 11,40 0,10 0,62 

. v r 

Slika 1 
Mikrostruktura čistega zvara 

Slika 2 
Makrostruktura zvara — žica 0 4 mm 



Dimenzija plošč je bila 400 X 150 X 10. Narejen 
je bil I zvar. Prva stran je bila zavarjena s 450 A, 
38 V in hitrostjo 5 cm/min. Druga stran pa s 550 A, 
40 V in 40 cm/min. Rezultat preiskav je bil nega-
tiven. Po dolžini zvara so nastale močne razpoke, 
ki so bile na začetku in koncu še izrazitejše. Na 
slikah št. 2 je prikazana makrostruktura preseka 
zvara na različnih mestih. Pri tem so vidne razpo-
ke, ki so nastale vzdolž zvara. 

Iz delov zvara, kjer razpok ni bilo, je bil na-
pravljen še preizkus interkristalne korozije. Dolo-
čena je bila po predpisih Vereius — Deutscher 
Einsenhiittenleute — Stahl und Eisen, Priifblatt 
1875 — 61. Preiskava je pokazala popoln razpad 
kristalnih zrn. Slika št. 3. 

Na osnovi opravljenih preiskav smo prišli do 
naslednjega zaključka: 

1. Žica, kakršno smo uporabili in ki se obenem 
uporablja za izdelavo prokron elektrod za varjenje 
s praškom EP 45 ni uporabljiva. Zaradi sorazmer-
no visokega odgora Cr in Nb ter delnega odgora 
Mn vsebuje zvar teh elementov premalo. Posledica 
tega je prenizka vsebnost ferita, pokanje varov in 
izredno močna interkristalna korozija. Žica pre-
mera 4 mm ne odgovarja, ker je treba variti s pre-
visoko jakostjo toka in pride do močnega pregretja 
zvara in prehodnih con (preko kritične tempera-
ture). 

Na osnovi teh ugotovitev smo pri ponovnih pre-
iskavah uporabili žico 0 3 mm ter z višjo vseb-
nostjo Mn, Cr in Nb. Preiskave smo opravili samo 
na I zvaru, ker bi zaenkrat prašek in žica te sestave 
prišla v poštev samo za to vrsto varjenja. Opravili 
smo tri preizkuse z naslednjim rezultatom: 

Preizkus št, 1 
Parametri varjenja: 

1. var: 2. var: 
350 A 420 A 
35 V 38 V 
40 cm/min. 34 cm/min. 

b) Kemična analiza pločevine, žice in zvara: 
C Si Mn Cr Ni Mo Ti Nb % 

pločevina 0,07 0,39 1,30 17,90 10,70 0,16 0,50 0,02 
žica 0,08 0,47 1,40 19,39 10 0,11 0 1,23 
zvar 0,08 0,60 1,20 17,70 10,31 0,10 0,35 0,22 

c) Mehanske lastnosti zvara: 
meja 
raztezka 
kp/mm2 

60,2 

natezna 
trdnost 
kp/:mm2 

75,3 

raztezek kon- žilavost 
L = 5 d trakcija DVM + 20° C 
% 
17 

% 
40 

kpm/cm2 

4,38 
4,13 
5,25 
3,25 
4,15 

d) Upogibni kot — trn 2 a = 2 X 110° 
e) Količina ferita v zvaru: 8— 10 % 
f) Interkristalna korozija: zelo dobra 

t 

Slika 3 
Neobstojnost proti interkristalni koroziji 



Preizkus št. 2 
a) Parametri varjenja: 

1. var: 2. var: 
360 A 480 A 
36 V 38 V 
34 cm/min. 34 cm/min. 

b) Kemična analiza: 
C Si Mn Cr Ni Mo Ti Nb % 

pločevina: 0,13 0,36 1,35 17,80 10,50 0,11 0,53 0,02 
žica: 0,08 0,47 1,40 19,39 10,0 0,11 — 1,23 
zvar: 0,08 0,60 1,20 17,80 10,21 0,10 0,33 0,28 

c) Mehanske lastnosti zvara: 
natezna raztezek meja 

raztezka 
kp/mm2 

58,4 

trdnost 
kp/mm2 

73,4 

L = 5 d 
% 
20 

kontrakcija 

% 
42 

kp/mm2 kp/mm 2 % % 
44,13 64 25,6 45 

kpm/cm2 

10.4 
10,6 
10,9 
10.5 

d) Upogibni kot: = 2 x 180° 
e) Količina ferita v zvaru: 9 % 
f) Interkristalna korozija: zelo dobra 

Od vseh treh preizkusov je dal najboljše rezul-
tate preizkus št. 3. Pri prvem poizkusu varilni para-
metri niso bili pravilno izbrani. Iz makroobrusa 

Slika 4 
Makroobrus — preizkus št. 1 

žila vos t 
DVM 20° 
kp/cm2 

10,5 
10,0 
8,75 
8,13 
8,13 
9,4 

d) Upogibni kot: trn 2 a = 2 x 110° 
e) Količina ferita v zvaru: 7 °/o 
f) Interkristalna korozija: zelo dobra 

Preizkus št. 3 
a) Parametri varjenja: 

1. var: 2. var: 
380 A 450 A 
35 V 38 V 
35 cm/min. 35 cm/min. 

b) Kemična analiza: 
C Si Mn Cr Ni Mo Ti Nb % 

pločevina: 0,10 0,64 1,11 17,66 9,68 0,23 0,69 — 
žica: 0,08 0,44 1,48 19,32 9,81 0,11 — 1,30 
zvar: 0,08 0,75 1,30 18,16 9,70 0,18 0,25 0,46 

c) Mehanske lastnosti zvara: 
meja natezna raztezek . žilavost 
raztezka trdnost 1 = 5 d k o n t r a k c i J a DVM + 20° 

Slika 5 
Makrostruktura — preizkus št. 2 

Slika 6 
Makrostruktura — preizkus št. 3 

(slika št. 4) se vidi da je bila varilna hitrost pri 
prvem šivu, ki je znašala 40 cm/min, prevelika za 
jakost toka 350 A in da je zgornja meja za to jakost 
toka 35 cm/min. Makroobruse preizkusov št. 2 in 
št. 3, ki sta bila dobro prevarjena prikazujeta sliki 
št. 5 in št. 6. Obstojnost proti interkristalni koroziji 
je bila v vseh treh primerih izredno dobra. Slika 
št. 7 prikazuje upogibni preizkus z ene in druge 
strani po kuhanju v korozijski raztopini. Vsi zvari 
so pri upogibu ostali celi. Na slikah št. 8, 9 in 10 
pa je prikazana mikrostruktura pločevine, prehod-
ne cone ter zvara preizkusa št. 3. Izmerili smo tudi 
trdoto po preseku zvara in je njen potek pravilen 
(si. št. 11). 



Slika 7 

Preizkušanee na interkristalno korozijo 
(upogib prve in druge strani) 

Slika 9 
Mikrostruktura prehodne zone 

Slika 10 
Mikrostruktura zvara 

%•'. • t^.'?-. *•.-•..- - Oddaljenost od sr zvara v mm 

Slika 8 Slika 11 
Mikrostruktura pločevine Trdota po preseku zvara 



ZAKLJUČEK 

Poizkusi so pokazali, da prašek EP 45 lahko upo-
rabimo za varjenje Cr-Ni jekla v kombinaciji z 
ustrezno legirano žico, in to za pločevino, ki jo 
zvarimo v obliki I — zvara. Pri tej obliki zvara 
odgor posameznih elementov ne pride do izraza za-
radi velike udeležbe osnovnega materiala. Prašek 
pa ni uporaben za varjenje večjih dimenzij, kjer 
moramo uporabiti večvarkovno varjenje. V tem 
primeru pride do prevelikega odgora posameznih 
elementov. Za varjenje pločevine debeline 10 mm 
je najprimernejša žica 0 3 mm ter po oceni glo-
bine uvarov na makroobrusih zvarnih spojev naj-
primernejša uporaba naslednjih varilnih parame-
trov: 

1. var 2. var 

Jakost var. toka 350 A 420 A 
Napetost var. toka 30 — 33 V 30 — 33 V 
Varilna hitrost 35 cm/min. 35 cm/min. 

Da bi zadostili tudi potrebam za varjenje pod 
praškom pločevin večjih debelin je v razvojnem 
delu varilni prašek, s katerim bi preprečili odgor 
posameznih legirnih elementov, tako da bi bil upo-
raben tudi za večvarkovno varjenje. 
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Februar 1962 

ZUSAMMENFASSUNG 

Im Artikel sind die Grundlagen der Schvveissung 
austenitischer Cr-Ni Stahle so wie einige Probleme der 
Unterpulverschvveissung dieser Stahle gegeben. Die ersten 
Versuche der Unterpulverschvveissung austenitischer Cr-Ni 
Stahle wurden mit dem iiblichen Schweisspulver, welches 
fiir das Schweissen der kohlenstoffhaltigen Baustahle 
gebraucht wird, durchgefiihrt. Doch haben sich diese Pulver 
fiir das Schweissen der austenitischen Cr-Ni Stahle nicht 
bevvahrt. Deshalb mussten neue Sorten der Schvveisspulver 
entvvickelt werden, welche diesen Schweissarten entspre-
chen wiirden. In der letzten Zeit wurde auch dieser 

Problem erfolgreich gelosst, vor allem durch die Entvvick-
lung entsprechend legierter Schvveissdrahte und der aglo-
merierten Pulver. Es sind die Versuchsergebnisse mit dem 
Puiver EP 45 und entsprechenden Drahten vviedergegeben. 
Die Versuche der Verbindungsschvveissungen wurden an 
Blechen bis zu 15 mm durchgefiihrt, an vvelchen noch 
die I-Naht angevvendet vverden kann. 

Die Versuchsergebnisse zeigten auch dass fiir diese 
Schvveissart das Schweisspulver EP 45 gebraucht werden 
kann. 

SUMMARY 

The paper gives the principles of vvelding of austenitic 
Cr-Ni steels and the problems arising at welding of these 
steels using vvelding powders. The first welding experi-
ments with Cr-Ni steels were made using the powders for 
vvelding of carbon structural steels. But these povvders 
failed at vvelding of Cr-Ni steels. The paper presents defi-
ciencies vvhich occured at the use of these povvders. There-
fore nevv povvder types had to be developed vvhich vvould 

be adequate for these vvelding series. In the recent tirne 
also this problem vvas successfully solved mainly by using 
adequate alloyed vvires and by use of aglommerated povv-
ders. The paper gives the experimental results vvhich vvere 
made vvith povvder EP 45 and adequate vvires. The expe-
riments refer only to vvelding of plates, not thicker than 
15 mm, vvhere I-vveld can stili be used. The results shovved 
that povvder EP 45 can be used for this type of vvelding. 

3AKAK)qEHHE 

H 3 A a r a i o T C H OCHOBLI C B a p K H a y c T e H H T H b i x CTaAef i H n p o S A e M 

CBapKH sthx CTaAeii noA nopouiKOM. I l e p B b i e o n b i T b i C B a p K H aycTe-
hhthwx Cr-Ni CTaAen 6mah B b i n o A H e H b i c noponiKaMH K O T o p u e 

VnOTpeSAHIOTbCfl AAfl C B a p K H y rAepOAHCTOH KOHCTpYKHHOHHOH CTaAH. 

O K a 3 a A O C b m t o s t h n o p o n i K H H e n p K r o A H b i a a h C B a p K H 3 T o r a c o p T a 

CTaAH. B C T a T b e y K a 3 a H O H a HeAOCTaTKH K O T O p b i e o 6 H a p y ^ c H A H C b n p n 

ynoTpe6AeHHH sthx CTaAen. IIo3tomy HaAO Smao pa3pa6oTaTb HOBbie 

copTa nopouiKOB KOTOpbie 6bi yaobactbophah noAHocibio cBapne 3Tora 
BHAa. HeAaBHO STOT npoSAeM Y c n e m H O 3aKOHHeH npHMeHeHHCM 
cooTBercTeBeHHo AčnipoBEHOH npoBOAOKH H ynoTpe6AeHHH arAOMepn-
poBaHHbix nopouiKOB. B CTaTbe onncaHbi pe3yAbTaTbi onbiTOB c no-
pOUIKOM EP 45 H C COOTBeTCTBbllOIHHMH npOBOAOKaMH. OnbITbI OTHOC-
«tch Ha cBapKy ahctob ao 15 mm TOAUiHHbi npn K0T0pbix eme 
B03M05KHa I-cBapKa. Pe3yAbTaTbi OnbiTOB noKa3aAH, *ito c n o c o S 

CBapKH noA nopouiKOM EP 45 aah Cr-Ni CTaAefi npHMeHHM. 
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Primeri iz dela metalografskega laboratorija 

Metalografski laboratorij je mesto, kjer se 
marsikdaj zberejo zelo zanimivi primeri konstruk-
cijskih elementov z najrazličnejšimi napakami v 
materialu. Na metalografu je potem, da najde 
ranljiva mesta v materialu in ugotovi zakaj nek 
konstrukcijski element ne more več opravljati 
svojega dela. 

Pod tem naslovom nameravamo opisati nekaj 
primerov iz naše laboratorijske prakse. Primeri so 
zbrani ali po funkcionalni sorodnosti konstrukcij-
skih elementov, ali po vrsti napak, ki se pokažejo 
pri več različnih delih. Najprej bomo navedli 4 
primere porušitve gredi, do katerih je prišlo iz 
različnih vzrokov. 

Na utrujenostnem delu preloma je opaziti tudi po-
samezne jamice. 

Površina gredi v neposredni okolici preloma 
kaže znake korozijskega napada (K), mesta ozna-
čena z O, pa pričajo po vsej verjetnosti o grobi 
mehanski obdelavi gredi (slika 2). Mestoma so bile 
na površini tudi jamice nad 5 mm premera in do 
2 mm globine. 

Slika 2 
Površina gredi z mesti korozijskega napada (K) in grobe 

obdelave (O) 

Iz gredi smo izrezali na več mestih vzorce za 
metalografsko preiskavo. Preiskava je pokazala, da 
vsebuje material sicer precejšnjo množino vključ-
kov sulfidnega in oksidnega tipa. Vendar njihova 
množina in razporeditev (si. 3) nista takšni, da bi 
ju lahko krivili za porušitev gredi. Nismo opazili 
sledov žlindre ali večjih notranjih napak, ki bi iz-
virale iz ingota. 

1. V prvem primeru smo morali dognati vzroke 
porušitve gredi motorne ladje. Gred je bila 3 leta 
v pogonu. V preiskavo smo dobili približno 30 cm 
dolg kos gredi ob prelomu. Prelomna ploskev je 
bila nekoliko zarjavela in mastna. S topili smo od-
stranili vse organske snovi. Že pred čiščenjem, še 
jasneje pa po njem, se je pokazala površina z zna-
čilnimi znaki utrujenostnega preloma (slika 1). 
Začel se je v treh lokalno in verjetno tudi časovno 
ločenih žariščih (1, 2, 3 na si. 1) na površini gredi. 

S l i k a l • • - . 
Makroskopski posnetek prelomne površine gredi. Vidijo se 
tri žarišča (začetki) utrujenostnega preloma (1, 2, 3) in Slika 3 

jamice (J) Nekovinski vključki (sulfidi in oksidi), polirano, pov. 100X 



Slika 4 
Mikrostruktura z značilnimi znaki trakaste strukture, 

ferit, perlit. Jedkano z nitalom (2%) pov. 100X 

strani pa smo opazili, da je bila kvaliteta površine 
gredi zelo slaba, poškodbe na njej so bile posle-
dica neprimerne obdelave in močnega lokalnega 
korozijskega napada. Takšne poškodbe so najver-
jetneje sprožile začetek razpoke, ki se je pri trajni 
dinamični obremenitvi gredi čedalje bolj širila, 
dokler se ni gred zaradi zmanjšanja nosilnega pre-
seka v trenutku prelomila. Za to govori tudi dej-
stvo, da so vsa tri žarišča utrujenostnega preloma 
na mestih, kjer je na površini gredi opaziti močan 
korozijski napad in zelo slabo obdelavo. 

2. Drugi primer je gred avtomobilske prikolice, 
ki se je pri avtomobilski nesreči odtrgala od šasije 
in se popolnoma ukrivila. V servisni delavnici so jo 
zravnali in ponovno vgradili. Po nekaj tisoč kilo-
metrih vožnje pa se je gred zlomila na istem mestu, 
kjer je bila preje upognjena oziroma na mestu, 
kjer je bila zravnana. 

Slika 6 
Makroskopski posnetek prelomne površine gredi; zgoraj 
utrujenostni del preloma z žariščem (ž), spodaj del, ki se 

je prelomil trenutno (T). Pomanjšano pribl. 1,1X 

V preiskavo smo dobili oba konca prelomljene 
preme (gredi), na katerih sta bili prelomni povr-
šini še nepoškodovani in dobro ohranjeni. Slika 5 
prikazuje detajl gredi ob prelomu s privarjenim 
elementom. Oblika prelomne površine (si. 6, 7) je 
tipična za utrujenostni prelom. V zgornjem delu 
preloma, ki je nastal zaradi utrujenosti, so vidne 
značilne črtice — šrafe, katerih medsebojna raz-
dalja predstavlja postopno napredovanje razpoke 
med izmenično obremenitvijo. Spodnji del preloma 
(T) je nastal tedaj, ko se je nosilni presek gredi 

Slika 5 

Mikrostruktura je bila sestavljena iz normalne 
kombinacije ferita in perlita, razporejenih v zna-
čilnem trakastem razporedu. Velikost sekundar-
nega zrna je bila 6 . . . 7, mestoma pa so se pojav-
ljala večja zrna razreda 5 po lestvici ASTM. Deloma 
zrnati perlit je bil tudi znak, da je bila gred pred-
hodno mehko žar j ena na temperaturi pod 700° C 
(si. 4). 

Z metalografsko preiskavo torej nismo mogli 
ugotoviti v materialu nobene napake, o kateri bi 
lahko sklepali, da je povzročila prelom. Po drugi 



Slika 7 
Makroskopski posnetek preloma ob žarišču (začetku) utru-
jenostnega preloma gredi. Različen videz preloma ob zajedi 

(Z) in pod njo. Povečano pribl. 1,7X 

zmanjšal in se zaradi prevelike obremenitve trenut-
no prelomil. Utrujenostni prelom se je začel v 
enem samem žarišču, ki je na sliki 6 in 7 (ž) 
v temnem področju zgoraj. Na sliki 7 pa kaže 
puščica mesto varilne zajede (z), ki je bila po vsej 
verjetnosti začetek utrujenostnega preloma. Da je 
nastal prelom v tem delu nam pove tudi oblika 
prelomne površine okoli zajede, ki se bistveno loči 
od preostale prelomne ploskve. 

Makroskopsko jedkani prečni presek gredi, 
zvara in privarjenega elementa ne kaže nobenih 
razpok in nehomogenosti (izcej). Pač pa smo opa-
zili mesta z velikimi vključki žlindre (slika 8). 
Kaže pa, da vključki žlindre niso vplivali na funk-
cionalnost, prav gotovo pa niso povzročili po-
rušitve. Sestava jekla (okoli 0,15 . . . 0,2 % C) je 
normalna za namene, katerim je gred služila. Tudi 
toplotna obdelava in s tem struktura sta običajni. 
Gred je bila normalizirana, struktura pa je bila 
sestavljena iz ferita in perlita (slika 9). 

Slika 9 
Mikrostruktura osnovnega materiala gredi. Normalizirano. 

Ferit in perlit, pov. 100X, jedkano z nitalom (2 °/o) 

Na meji med materialom gredi in dodanim ma-
terialom zvara smo opazili zelo velike vključke 
varilne žlindre (slika 10). Na istih mestih smo opa-
zili v zvaru tudi drobne razpoke. Struktura zvara 
je normalna, prav tako pa tudi struktura prehod-
ne cone, ki sestoji iz bainita in delno martenzita 
(slika 11). To zadnje pove, da gred po varjenju ni 
bila toplotno obdelana. 

Vzrok nastanka razpoke smo lahko iskali v na-
slednjem: 

Slika 8 
Makroskopski posnetek prečnega preseka gredi. Zgoraj 
zvar ob katerem se je začela širiti razpoka. Levo spodaj 
od zvara sta vidna dva večja vključka žlindre (1, 2). 
Temna polja ob navarjenih elementih so področja toplot-
nega vpliva na osnovni material gredi. Jedkano z nitalom 

(4 %). Zmanjšamo pribl. 1,1X 

Slika 10 
Veliki vključek varilne žlindre na meji med dodanim 
materialom in osnovnim materialom gredi. Vidijo se tudi 
drobne razpoke na strani zvara. Pov. 100 X. Jedkano z 

nitalom (2 %) 



Slika 11 
Prehod med navarjeno kovino in cono toplotnega učinka 
v osnovni kovini. Levo lita struktura zvara, desno toplotna 
cona z bainitom in martenzitom. Pov. 200X, jedkano z 

nitalom (2 %) 

Najverjetneje je bil začetek preloma v zajedi, 
kakršno vidimo na slikah 6, 7, ki je nastala zaradi 
nekvalitetnega varjenja. Pod vplivom izmenične 
obremenitve je zajeda lahko postala začetek utru-
jenostnega preloma, posebno še zato, ker je v to-
plotni coni zvara, čigar struktura je mnogo bolj 
trda in krhka od materiala gredi. Material gredi je 
zelo plastičen in prenese velike deformacije, zato 
je prav malo verjetno, da bi nastale razpoke pri 
ravnanju ali nezgodi. Obe možnosti pa sta majhni 
tudi zato, ker bi pri popravilu gredi opazili 
razpoko. 

Začetek razpoke utegne biti tudi posledica veli-
kih vključkov varilne žlindre in pa majhnih razpok 

v zvaru. Lega teh vključkov je zelo ugodna za 
nastanek razpoke pri izmenični obremenitvi. 

Odgovorili smo naročniku, da je bilo delo pri po-
pravljanju odveč, ker je v takem primeru najbolje 
zamenjati gred. Če pa so se lotili tega dela, bi ga 
morali opraviti strokovno mnogo bolj neoporečno. 

3. Tretji je primer porušitve kolenčaste gredi 
pomožnega motorja neke naše večje motorne ladje. 
Slika 12. kaže prelomno površino, katere spodnji 
del je značilen za trenutni prelom, zgornji pa ima 
tipične znake utrujenostnega preloma. Delež pre-
lomne površine, ki pripada trenutnemu prelomu ni 
večji od 20 % celotnega preloma. Na sliki 13 imamo 
videz prelomne površine z nasprotne strani. Na tej 
sliki še bolje pa na sliki 14 vidimo mesti, kjer se 
je neodvisno začel prelom. Razpokici sta se najprej 
neodvisno širili, nato pa združili na stopnici, ki je 
na sliki 14 označena s puščico. Slika 15 kaže stran-

Slika 12 

Slika 13 
Prelomna površina opazovana s strani preloma, ki je nastal 
s stopničastim širjenjem razpoke. Puščici označujeta mesti, 
na katerih je neodvisno začel prelom (Ž). Vidi se tudi 
stopnica na kateri sta se začetni razpoki združili (S). 

Zmanjšano pribl. 1,8X 

Slika 14 
Detajl si. 13 s stopnico (S) in žariščema v katerih je začel 

prelom (ž). Pomanjšano pribl. 1,2X 



Slika 15 
Razpoka v aksialni smeri gredi. Pomanjšano pribl. 1,8X 

sko razpoko, ki poteka približno po osnem preseku 
gredi in katere nastanek in širjenje je verjetno ne-
odvisno od glavne razpoke, ki je povzročila prelom. 
Na sliki 16 kaže puščica, kako se širi stranska raz-
poka v notranjosti gredi. Na posnetku vidimo, da 
je prehod iz ležajnega dela gredi v ročico gredi 
normalno izdelan in da na njem ni nobenih 
poškodb. 

Tudi na površini ležajnega dela nismo opazili 
nobenih poškodb. Po teh zapažanjih in navzočnosti 
od glavne razpoke neodvisne bočne razpoke, smo 

sklepali, da preloma ni povzročila površinska na-
paka. Zato smo poslani del kolenčaste gredi pre-
rezali po preseku AA, kot kaže slika 12. Ta osni 
presek smo zbrusili in makroskopsko jedkali v 
amonpersulfatu. 

Slika 17 
Makroskopski izgled osnega preseka gredi (A-A si. 12) 
puščice kažejo mesto začetka preloma (P) in skupine 
drobnih razpok (A, B, C). Jedkano z vodno raztopino 

amonpersulfata. Pomanjšano pribl. 1,3X 

Slika 17 kaže jedkano površino osnega preseka, 
potek vlaken je normalen. Jedkanje pa je odkrilo 
številne nekovinske vključke in razpoke. Cele sku-
pinice razpok na sliki 17 so označene z A, B, C, 
povečana detajla pa vidimo na slikah 18 in 19. Ta 
dva posnetka kažeta tudi večje nekovinske vključke. 

Razpoke so usmerjene pretežno pod precej 
strmim kotom proti osi gredi, nekatere pa pote-
kajo tudi v smeri osi. Vse opažene razpoke so bile 
na tisti strani, kjer je prelom začel. Potek razpok 
je značilen za stopničasto širjenje od začetne 
točke. 

Jeklo, iz katerega je izdelana gred, je zelo ne-
čisto. Ima polno nekovinskih vključkov različnih 

Slika 16 
Prelomna površina s trenutno prelomljenim delom. S pušči- Slika 18 
co je označena razpoka, ki poteka v aksialni smeri gredi Detajl A s si. 17 



Slika 19 
Detajl B s si. 17 

oblik in razporedb. Primere vključkov kaže slika 
20. Pri izdelavi obrusov je mnogo večjih vključkov 
izpadlo iz svojih mest. Iz oblike in sestave preosta-
lih vključkov smo sklepali, da so sestavljeni veči-
noma iz žlindre, prav redko pa so vključki v ognju-
obstojnega materiala. 

Slika 20 
Nekovinski vključki. Jedkano z nitalom (2°/o). Pov. 100X 

Struktura jekla je sestajala iz popuščnega 
bainita (slika 21), mestoma smo opazili tudi segre-
gacije ogljika. Mehanskih preiskav in kemične ana-
lize ni bilo potrebno izvršiti, zato smo izmerili le 
trdoto, ki je bila 24 do 25 HRC, kar ustreza trd-
nosti 85 . . . 90 kp/mm2. To pa je že trdnost legira-
nih in toplotno obdelanih jekel, ki rabijo za 
podobne namene. Po tem sklepamo, da je bila tudi 
toplotna obdelava pravilna. 

Potek posameznih razpok je v značilnem 
cik-caku (si. 22, 23). Tak potek je značilen za raz-
poke, ki so se stopničasto širile zaradi obtežbe, ki 
je nihala v določenem intervalu. Stranska razpoka 
je bolj ravna (slika 24). 

Pri preiskavi in pretresu vplivnih faktorjev smo 
v sklepu izrazili mnenje oziroma ugotovitve o ne-
posrednih vzrokih porušitve gredi. Ovrgli smo 
možnost nastanka začetne razpoke zaradi površin-

skih napak, saj je bila površina popolnoma v redu. 
Poglavitni krivec je bil nekvaliteten material z zelo 
velikimi vključki žlindre. Že pri normalnem delu 
so nastale v gredi razpoke, katerih začetki so bili 
prav ob vključkih. Najbolj neugodni pa so prav 
vključki ob površini, zato so se tudi razpoke s teh 

Slika 21 
Mikrostruktura jekla gredi. Jedkano z nitalom (2°/o). 

Pov. 500X 

Slika 22 
Detajl razpoke na mestu (C). Jedkano z nitalom (2%), 

Pov. 100 X 

Slika 23 
Razpoka prečno na nekovinski vključek. Jedkano z nitalom 

(2 %). Pov. 100X 
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kovinskih vključkov, na nasprotni strani pa jih je 
bilo znatno manj. Vključki so bili silikatnega in 
sulfidnega tipa. Struktura jekla je bila na vseh 
mestih identična. Sestavljala so jo dokaj neenako-
merna zrna ferita in perllta (slika 27). 

Slika 24 
Konec razpoke, ki poteka v aksialni smeri, v notranjosti 

gredi. Jedkano z nitalom (2%). Pov. 100X 

točk najhitreje širile pod vplivom dinamične obre-
menitve. Da je temu tako, nam potrjujejo tudi 
številne razpoke okoli vključkov v notranjosti 
gredi. 

Zato vzroka za porušitev ne moremo iskati v 
normalnem utrujanju materiala, temveč v nečisto-
sti, saj velikost in množina vključkov presegata vse 
tehnično dovoljene meje. 

4. Povsem podoben primer je tudi naslednja 
preiskava kolenčaste gredi. Na prirobnici kolen-
časte gredi je bila velika razpoka, katero kaže slika 
25. Ko smo očistili prinešeni del gredi, smo opazili 
še več manjših razpok, ki so na sliki 26 označene 
s puščicami. Poglavitna razpoka je šla skozi celo 
steno prirobnice, saj je ta razpadla, ko smo jo pre-
rezali, da bi dobili reprezentančno površino za 
preiskavo. Površine razpok, ki so se pri tem poka-
zale, so bile preveč korodirane in umazane, da bi 
nam pri preiskavi lahko koristile. 

Iz kosa smo izrezali vzorce za metalografsko 
preiskavo na strani razpoke in na nasprotni, nepo-
škodovani strani. V delu prirobnice, kjer je bila 
razpoka, smo v jeklu opazili veliko množino ne-

Slika 26 
Glavna in več manjših razpok 
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Slika 27 
Mikrostruktura jekla v neposredni bližini razpoke, ferit, 

perlit. Jedkano z nitalom (2%). Pov. 100X 
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Slika 25 
Slika 28 

Razpoka, ki raste iz podolgovate votlinice. Polirano, 
pov. 100X 



Po njihovi obliki je verjetno, da gred po izdelavi 
ni bila normalizirana. Po množini lamelarnega 
perlita smo lahko sklepali, da je imelo jeklo okoli 
0,2 % C. V predelu, kjer so razpoke posebno goste, 
smo našli več podolgovatih votlin, ki so se podalj-
ševale v razpoke (si. 28, 29). V teh votlinah smo 
opazili mestoma zrna žlindre, kovina ob njih pa ni 
bila razogljičena, kar kaže, da so votline nasledek 
mikrolunkerjev. Na sliki 30 in 31 sta vidni čeli 
dveh razpok. Razvejano čelo je značilno za razpoke, 
ki se zaradi dinamične obtežbe postopno širijo. 

V tem primeru je bila razpoka tako široka, da 
nismo mogli najti mesta, kjer naj bi se začela. Ker 
pa smo našli v jeklu številne napake, v katerih so 
se načenjale manjše razpoke, smo odgovorili, da je 
bila ena teh napak neposredni vzrok nastanka ve-
like razpoke. Iz tega sledi, da ni bila vzrok okvare 
gredi utrujenost materiala kot posledica dinamič-
ne obremenitve, temveč nekvalitetno izdelan mate-
rial z napakami, ki so sprožile začetek razpoke. 

SKLEP 

Opisali smo štiri primere preiskave gredi, v ka-
terih smo morali z neko največjo gotovostjo po-
kazati vzrok porušitve. V vseh primerih so nastale 
napake, ki so bistveno skrajšale življenjsko dobo 
elementov. Dvakrat je povzročila bistveno skrajša-
nje delovne dobe gredi slaba kvaliteta materiala 
z veliko množino nekovinskih vključkov (žlindre, 
delno v ognjuobstojnega gradiva . . . ) . V drugih 
primerih pa smo našli napake na sami površini 
gredi in sicer enkrat zaradi slabe mehanske obde-
lave in korozijskega napada, drugič pa zaradi 
nestrokovnega popravila poškodovane gredi. 

Po zgoraj povedanem in iz metalografske 
prakse bi lahko rekli, da se metalurški vzroki po-
rušitve gredi skrčijo na minimalno število. Vseeno 
pa je tudi iz njih težko izluščiti pravega. Na meta-
lografu je potem, da pretehta vse vplivne faktorje 
in po presoji pove, kateri vzrok je najbolj verjeten. 

Zahvaljujeva se članu laboratorija P. Letnarju za 
skrb, ki jo je imel s pripravo vzorcev in dokumentacije. 

Slika 29 
Detajl s si. 28. Jedkano z nitalom. Pov. 500X 

Slika 30 

Slika 31 
Celi dveh razpok. Jedkano z nitalom (2%) 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es sind vier praktische Beispiele der metalographischen 
Untersuchung einer Welle beschrieben fiir welche wir mit 
einer grosst moglichen Sicherheit die Ursache der Zer-
storung finden und deuten miissten. In allen vier Fallen 
wurden grobe Fehler entdeckt, welche wesentlich die 
Arbeitszeit dieser Maschinenteile verkiirzten. 

In zwei Fallen war die Ursache eine schlechte Qualitat 
des Materials mit einer grossen Menge der nichtmetalli-
schen Einschlusse. (Schlacke und feuerfestes Material.) 

In anderen zwei Fallen wurden Fehler an der Ober-
flache der Welle gefunden und zwar einmal vvegen der 

schlechten mechanischen Bearbeitung und eines Korrosions-
angriffes, und zweitens wegen der unfachgemassen Re-
paratur der Welle. 

Bei diesen Konstruktionsteilen vvird die Zahl der Ur-
sachen auf welche wir mit den Verfahren der Metallurgi-
schen Technologie einwirken konnen auf eine eng begrenzte 
Grosse reduziert. Trotzdem ist es manchmal schwer aus 
diesem engen Kreis die richtige Ursache zu finden. An 
dem Metallographen liegt es, die allen einflussreichen Fak-
toren zu erwagen und auf den hochstvvahrscheinlichen 
zu zeigen. 



SUMMARY 

Four examples of metalographic examination of a shaft 
are described, vvhere cause of failure had to be found and 
shown with the greatest certaintv. In ali four cases coarse 
defect appeared which essentiallv shortened the life of 
these machine parts. 

Tvvice bad quality of material was the main defect due 
to great number of non-metallic inclusions (slag, refractory, 
etc.). In two cases defects were found on the surface of 
the shaft, once due to bad machining and attack of corro-

sion, in the second čase because of unprofessional repair 
of the shaft. 

At these machine parts the number of causes of defects 
ivhich can be influenced by metallurgical processing is di-
minished to a very limited number. None the less, many 
times the true reason is not easy to be found. Metalo-
graphic researcher had to consider ali the influential 
factors, and by his own consideration he can show the 
most probable reason. 

3AKAK)qEHHE 

O n i i c a H M H e T L i p i i CAynaa HcnbiTatma BaAOB n p i i ko tophx hy>kho 
6bIAO C AOCTaTCMHOH TOHHOCTbK) OnpeAeAHTb ii yKa3aTb npHMHHbl 
H3AOM3. ItpH Bcex omicaHHbix c.\y<iaiix oKa3aAHCb r p y S b i a ohihSkh 
KOTOpbia cymecTBeHHO coKpaTiiAii pa6o<iee BpeMa s thx ManiHHHbix 
qacTeii. 

B A B y x npimepax npimHHa H3AOM3 6 h a o nAoxoe K a q e c T B O M a T e -

pnaAa p a A i i npHcyTCTBiia SoAbinora K O A H i e c T B a HeMeTaAAHnecKHX 
BKAio^eHiifi ( n i A a K , J K a p o c T o i i K H H MaiepnaA H T A . ) . npii c A e A y i o m n x 

A B y x npiiMepax o6Hapy!KHnbi ouiiiSku Ha noBepxHocTH BaAa BCAeA-

CTBIIH iiaoxoh o5pa6oTKH ii HanaAeHiia Kopo3Hii a bo btopom CAynae 
BCAeACTBHH HenpaBHAbHOH IIOMIIHKH Ba.\a. 

Ilpu 3THX KOHCTpyKTHBHbIX HaCTax <IHCAO n p H I H H Ha KOTOpbia 
MOJKHO noBAHaTb cnocoSoM MeTaAAypnwecKOH TexnoAornn orpaHH-
MHTbca Ha BecbMa y3khh npeAeA, ho BecMOTpa Ha s t o TaKJKe h h3 
3Tora iHCAa He Aereo BbiSpaTb rAaBHyio npHiHHy. IIpeAOCTaBAeHO 
MaTaAAorpa4>y paccMOTpeTb n o u e H H T b Bce cymecTBeHHbia AaHHhia 
h no c 0 5 c T e B e H H 0 M y Bbi6opy OnpeAeAHTb HanSoAee BepoaTHyio 
npmraHy H3AOMa. 
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Kemijski problemi v osnovni črni metalurgiji 

Podan je pregled kemijske problematike v 
osnovni črni metalurgiji in njena analiza z ozirom 
na glavne zahteve proizvodnje. Po pregledu razvo-
ja in sedanjega stanja pridemo do ekstremnih 
zahtev, ki jih pred kemika postavlja v tej smeri 
razvoj sodobne metalurgije. 

Kot tri osnovne metode, ki pokrivajo večji del 
problematike, so obdelane, optična emisijska 
spektroskopija vključno s spektrografijo, stilosko-
pijo in zlasti direktno spektroskopijo, rentgenska 
fluescenca in plinska kromatografija. Podane so 
osnove, možnosti in uporabnost teh treh metod. 

Na kratko so nakazane tudi druge fizikalno-
kemijske metode. Posebej je obravnavano izredno 
važno določevanje C in S, določevanje plinov v 
jeklu in določevanje vključkov. Poudarjena je 
važnost klasičnih mokrih metod kemijske analize 
za sodobne fizikalne in fizikalno-kemijske metode. 

Pregled je zaključen s kratkim orisom eventu-
alnih smeri bodočega razvoja kemijske kontrole 
v osnovni črni metalurgiji. 

UVOD 

Potrebnost kemične analize v proizvodnji grod-
lja in jekla je nedvoumna in je ni treba posebej 
poudarjat i . Ni eno glavnih, vendar pa le bistveno 
kolesce v proizvodnem mehanizmu. Sicer pa ni 
važen odnos do kemijskih problemov na tem ali 
onem mestu, važno je dejstvo, da je z razvojem 
tega področja mogoče občutno doprinašati k hitro-
sti, kakovosti in ekonomičnosti proizvodnje. Delež 
se ne more meriti z deležem razvoja osnovne teh-
nologije v proizvodnji grodlja in jekla, vendar pa 
je tolikšen, da ga ne smemo zanemariti. Hiter in 
natančen kemijski servis je eden od pogojev za 
uspešno uporabo moderne metalurške tehnologije. 

Danes pravzaprav ne moremo več govoriti o 
vključitvi kemijske analize v tok proizvodnje, 
ampak o vključitvi kemije v tok proizvodnje. Če-
prav se omejimo le na osnove črne metalurgije, 
to je proizvodnje grodlja in jekla, se srečamo, da 
se tako izrazim, s kemijo v malem. Nove vrste 
jekel, poostritev kemijskih toleranc, uporaba kisi-
ka, vakuumska degazacija, kontinuirno litje, zahte-
va po zasledovanju nižjih koncentracij škodljivih 
primesi in kopico drugih zahtev širi delokrog 
kemika. Razvoj je tako vsestranski, da pos ta ja jo 
meje med kemijo, metalurgijo, fiziko, elektroniko 
in energetiko tudi na področju črne metalurgije 
vedno bolj nejasne. Levji delež pri tem imajo 

zahteve po večji hitrosti, natančnosti, občutljivosti, 
čistosti jekla in poznavanju pogojev v proizvodnih 
agregatih. 

če hočemo na kratko prikazati delež kemije 
v osnovni črni metalurgiji, se moramo že vnaprej 
strogo omejiti na jedro problematike in smer nje-
nega reševanja. Jasno je, da mora pri tem odpasti 
vsako podrobnejše prikazovanje klasičnega načina 
reševanja problematike, ki je znan. Po drugi strani 
si ne moremo privoščiti revije najnovejših tehnik 
in postopkov s trenutne fronte raziskav, ker še 
niso povsem zrele za vključitev v proizvodnjo. 
Skoraj pravilo je, da vsaka nova metodika v začet-
ku obeta veliko, med valjem časa in praktične 
uporabe pa se zdrobe vsi prisiljeni okraski in osta-
ne golo jedro njenih resničnih prednosti, ki jih 
lahko postavimo na realna tla proizvodnje. S tem 
nikakor ne mislimo odrekati globokega spoštova-
n j a do tistega, kar je bilo napravljenega na klasič-
nem področju in na področju najnovejših raziskav. 
Posebej si bomo ogledali le manjše število meto-
dik, ki pokrivajo pretežni del metalurgovih zahtev 
in j ih smatramo za realne v pogojih naše osnovne 
črne metalurgije. Ostalo bomo na kratko nakazali 
ali pa le opozorili na tozadevno obširnejšo litera-
turo. Posameznih komercialnih aparatur ne bomo 
naštevali, ker je težko dati nek univerzalen nasvet 
in karakterizirati ta ali oni aparat, ker je razvoj 
zelo hiter in taka karakteristika naglo zastari. Vsa-
ko nabavo je treba obravnavati posebej za dane 
prilike in ob času, ko potreba dozori. 

Taki pregledi so največkrat napravljeni z gle-
dišča metalurga in slede njegovemu načinu mišlje-
n ja po logičnem zaporedju metalurških procesov. 
Metalurgi na j nam oprostijo, da smo tu odstopili 
od tega principa in napravili pregled po načinu 
reševanja kemijske problematike, torej z gledišča 
kemika, kar se nam zdi smotrnejše in krajše. 

PREGLED KEMIJSKE PROBLEMATIKE 

Celotno kemijsko problematiko v osnovni črni 
metalurgiji lahko po n jenem namenu razčlenimo 
v štiri skupine: 

1. Kontrola surovin in materialov. 
2. Spremljanje tehnoloških procesov. 
3. Kemijsko atest iranje produktov. 
4. Kemija v energetiki in vzdrževanju. 
Kontrola surovin in materialov ima komercial-

ni in tehnološki pomen. Tudi na osnovi kemijske 



preiskave se plačujejo, sprejemajo ali zavračajo 
surovine. Vhodna kontrola potrebuje kemijske 
podatke predvsem zaradi ocenitve tehnološke upo-
rabnosti surovin. Jasno je namreč, da mora meta-
lurg med drugim čim natančneje poznati tudi 
kemijsko karakteristiko surovin in materialov, da 
bo za izdelavo določenega produkta in zahtevane 
kvalitete izbral odgovarjajoče surovine v pravilni 
količini in jih pregledal po tehnološko in ekonom-
sko najbol j odgovarjajočem postopku. Take suro-
vine so ruda, koks, plavžni prah; bazični dodatki 
kot apno, apnenec in dolomit; kisli dodatki v obli-
ki glinenih škriljevcev, kamenin z visoko vsebnost-
jo kremenca in kremenčevih peskov; v vrsto do-
datkov spada tudi boksit, kalcijev fluorid itd. V 
drugo vrsto osnovnih izhodnih materialov spadajo 
grodelj, staro železo, železna goba, svinje, legirani 
ostružki in podobno. Zelo važna vrsta surovin so 
ferolegure in legirne kovine (tabela 1). Za meta-
lurga je prav gotovo bistvene važnosti vrsta in 
kvaliteta ognjeodpornih materialov in cementa. 
Kemijska sestava teh materialov povečini ni 
bistvena in je za metalurga m a n j zanimiva, čeprav 
je često za dopolnitev mehanske in termične ocene 
potrebna. Nasprotno pa analiza teh materialov ni-
kakor ni preprosta stvar. Eden od vzrokov za red-
kejšo tovrstno kontrolo je prav gotovo komplici-
rana dolgotrajnost in cena klasičnih postopkov. 
Posebne vrste surovine so še grafit, karburit in 
saje. 

Spremljanje tehnološkega procesa s kemijske 
strani je pravzaprav spremljanje koncentracijskih 
in kemijskih sprememb. Take spremembe nasta-
ja jo pri proizvodnji grodlja že pred plavžem, in 
sicer pri peletiziranju, aglomeriranju in pripravi 
vsipa. Važnost kemijske kontrole v tem delu pro-

Material Zahtevane določitve 

Surovo železo C, S, Cg, Si, Mn, P, Al, Cr, V, Cu, 
Sn, Sb, As, Pb, Ca, Mg, B, Zn, H2 
(za desoksidacijo in legiranje 
npr. zrcalovine) 

Jeklo C, S, Si, Mn, P, Cr, Co, Mo, Ni, 
Ti, V, W, Cu, B, Nb, Ta, Sb, As, 
Sn, Zr, Ce, 02, N2, H2 
vključki 

Staro železo, ostružki, C, S, P, Mn, Cr, Co, Mo, Ni, Ti, 
livarski in topilniški V, W, Cu, B, Nb, Ta, Sb, As, Sn, 
odpadki, svinje Zr, Ce, O2, Hi, Ni 

vključki 

Al kovina Al, Si, Mn, Pb, Fe, Co, Cu, Mg, 
Ni, Zn, Sn, As 

Cer kovina Redke zemlje 
Hi 

Cr kovina 
Co kovina 
Ni kovina 

W kovina 

S, Fe, Al, Mn, Cu, Ni, V, H2 
Co, Ni, Mn, Cu, Zn, Al, Fe 
C, S, Si, Mn, P, Ni 
As, Fe, Co, Cu, Zn 
W, Fe, Mo, P, Zr, Ni, Cr, Cr, O2 

Material 

Ferosilicij 

Feromangan 

Ferobor 
Ferokrom 

Feromolibden 

Feroniobtantal 
Ferofosfor 
Ognjeodporni materiali 
na bazi cirkonijevega 
oksida 
Silicijev karbid 
Grafitna opeka 

Grafit 

Surova voda, 
mehčana voda, 
odpadne vode 

Plavžni plin 
Generatorski plin 

Zemeljski plin in 
mešanice z zrakom 

Dimni plini 
Atmosfera v peči 

Kisik 
Zrak 

Zahtevane določitve 

C, S, Si, Mn, P, Al, Ti, As, Ca, 
Mg, Fe, Co, Cu, N:, SiOi, SiC, N2, 
H: 
C, S, Si, P, Mn, Al, As, Cr, Co, 
Cu, Ni, Ti, N2 
B, Al, Si 
C, S, Cr, Si, Mn, P, As, Al, Ti, Co, 
Cu, Ni, V, Cr203, H2, N2, 
C, S, Mo, Si, Mn, P, S, As, Cu, W, 
Ni 
Nb, Ta, C, Si, Ti, Al, Sn, H* 
P, C, S, Si, Mn, Cu, N2 
žaroizguba, Si, Zr, Al, Ti, Ca, Mg, 
Fe, H2O 

Si, Al, Fe, Ca, Mg, C 
žaroizguba, Si, Fe, Al, Ca, Mg, C, 
silicijev karbid 
H:0, pepel (Si, Al, Ti, Fe, Ca, 
Mg), C 

trdota, kisik, Ph, klorid, sulfat, 
sulfid, fosfat, cianid, Fe, Mn, Ca, 
Mg, Cu, Zn, Si, CO2, H2S, Si02, 
netopne snovi, organske snovi, 
alkalnost, fenoli, maščobe 

CO, CO2, O2, H2, CH4, N:, težki 
ogljikovodiki, primesi (plavžni 
prah, benzol, amoniak, naftalin, 
HCN, H2S, skupno žveplo, katran, 
vlaga, kalorična vrednost, 
stopnja katraniziranja, metan, 
butan, propan, višji ogljikovodi-
ki, kalorična vrednost, O2, N2, H2S 
CO2, O2, CO, H2, SO2 
CO2, CO, O2, H2, H2O, SO2, S03 
nezgorelo gorivo 
O2, N2, H2, H2O, C2H2 
CO2, H2O, CO, 
H2S, SO2, SOj, HCN, 
prah 

Mazut in nafta 

Mazalna olja in masti 

Izolacijska olja 

gostota, viskoznost, plamenišče, 
gorišče, nevtralizacijsko število, 
število umiljenja, HiO, S, pepel, 
gostota, viskoznost, plamenišče, 
gorišče, nevtralizacijsko število, 
število umiljenja, H2O, S, pepel, 
trdi asfalt, 
probojnost, staranje, odpornost 
proti koncentrirani žvepleni kisli-
ni 

Plavžni prah 

Koks in polkoks 

Karburit in saje 

Si, Fe, Mn, P, S, As, Al, Ti, Ca, 
Mg, Ba, Sr, K, Na, Sb, Pb, Cr, F, 
Co, Cu, Ni, V, Zn, Sn 
C, pepel (Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, 
Na, Ti, P, S, Mn, Zn, V, itd.) N, 
O, H, 
C, pepel (Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, 
Na, Ti, P, S, Mn, Zn, V, itd.) 
katranske snovi 

Plavžne žlindre Si, Al, P, Ca, Mg, prosti CaO, Fe, 
Mn, Ti, kovinski Fe, FeO, Fe203, 
skupno žveplo, sulfatno žveplo, 
sulfidno žveplo, Na, K, prosti C, 
kalcijev karbid, CO2 



Material 

Martinske žlindre 

Žlindre iz elektropeči 

Kisli ognjeodporni 
materiali z visoko 
vsebnostjo Si 
Polkisli in bazični 
ognjeodporni material 
z visoko vsebnostjo Al 
Dolomitne in magnezit-
ne surovine in izdelki 
(brez katrana) 
Dolomitne in magnezit-
ne surovine in izdelki 
(s katranom) 
Ognjeodporni materiali 
in izdelki z visoko 
vsebnostjo glinice 
Kromitni ognjeodporni 
materiali 
Ferotitan 

Ferovanadij 

Ferovolfram 

Ferocirkon in 
ferosilikocirkon 
Aluminij silicij 

Kalcij silicij 
Mangan silicij 

Zahtevane določitve 

Mn, kovinski Fe, FeO, Fe203, 
skupno žveplo, sulfatno žveplo, 
sulfidno žveplo, prosti C, kalcijev 
karbid, CO2 
Si, Al, P, Ca, Mg, prosti CaO, Fe, 
Mn, kovinski Fe, FeO, Fe203, 
skupno žveplo, prosti C, kalcijev 
karbid, CO2, F, Cr, V, W, Mo, Co 

Železna ruda, peleti 

Železna goba 

CO2, Si, Fe, Mn, P, S, As, Al, Ti, 
Ca, Mg, Ba, Sr, K, Na, Sb, Sn, 
Pb, Cr, F, Co, Cu, Ni, V, Zn, H20 
vezana, organske snovi 
Fe met., Fe celokupni, FeO, Fe20), 
Si, Fe, Mn, P, S, As, Ti, Ca, Mg, 
Ba, Sr, K, Na, Sb, Sn, Pb, Cr, F, 
Co, Cu, Ni, V, Zn 

Aglomerat C02, Si, Fe, Mn, P, S, As, Al, Ti, 
Ca, Mg, Ba, Sr, K, Na, Sb, Cr, F, 
Co, Cu, Ni, V, Zn, Sn 

Apno, apnenec, dolomit 

Glineni škriljevec, 
glinenci z visoko 
vsebnostjo Si02 
Kremenčevi peski 
Si 95% 

Kalcijev fluorid-jedavec 

Boksit 

Material 

Jeklo in grodelj 

Ruda, peleti, sinter 

Žarilna izguba. Si, Fe, Al, Ca, Mg, 
P, S, Mn, CO2 
Žarilna izguba, Al, Si, Mn, Fe, Ca, 
Mg, Na, K, Ti 

Žarilna izguba, Si, Al, Ti, Fe, Ca, 
Mg, Na, K 
F, Si, C, Ca, Al, Fe, Mg, Ba, Pb, 
S, P, Na, K 
Si, Mn, Fe, Al, Ti, Ca, Mg, Ni, Co, 
V, As, P, Cu, Pb, Cr 

Elementi, za katere se uporab-
ljajo fotometrične določitve 

Si, Mn, P, Al, Sb, As, Pb, B, Cr, 
Co, Cu, Mo, Ni, Ce, N2, Te, Ti, V, 
Bi, W, Zn, Ta, Nb, Mg 

žaroizguba, Si, Al, Ti, Fe, Ca, Mg, 
Mn, Na, K, H2O 

žaroizguba, Si, Al, Ti, Ca, Mg, Mn, 
Fe, H2O 

žaroizguba, Si, Al, Ti, Ca, Mg, Mn, 
Fe, 
H2O 
katran, Si, Al, Ti, Ca, Mg, Mn, 
Fe, H2O, 

žaroizguba, Si, Al, Ti, Fe, Ca, Mg, 
Mn, Na, K, H2O 

Si, Al, Ti, Ca, Mg, Cr, V, Fe, Mn, 
H2O, žaroizguba 
Ti, C, S, Mn, P, Si, V, Cr, Al, Zr, 
Cu, O2, H2 
V, C, S, Si, Mn, P, Al, As, Cr, Cu, 
Ni, Ti, Ni, H2 
W, C, S, Si, Mn, P, Al, As, Cr, Cu, 
Mo, Ni, Sn, H2, N2 
Zr, C, S, Si, Mn, N2, H2 

Al, Si, C, S, Mn, P, Ca, Mg, Cr, 
Ti, H2, H2, 
Si, Ca, C, S, P, Al, Ti, Mg, N2, H2 
Si, Mn, C, S, P, Co, N2, H2 

Material Zahtevane določitve 

Aluminij Bi, V, B, Cr, Mn, Fe, Si, Ti, Ni 

Nikelj Si, Fe, N2, Ti, Si, Mn, Mg, Cu, Co, 
Zn 

Molibden Ni, W, Fe, Si, Mn, Cu, Nb, Ta 

Kobalt Si, Mn, As, Cu, Zn, Al, Fe 

Volfram Mo, P, Cu, Mn, Cr, Ni, Zr, Nb, Ta 

Cr kovina Fe, Si, Al, Mn, Cu, Ni, V 

Ferosilicij 
Feromangan 
Ferokrom 
Feromolibden 
Feroniobtantal 
Ferofosfor 
Ferotitan 
Ferovanadij 
Ferovolfram 
Ferocirkon in ferosili-
kocirkon 
Aluminij — silicij 
Kalcij — silicij 
Mangan — silicij 

Si, Mn, P, Al, Ti, Co, Cu, As 
Al, As, Cr, Co, Cu, Ni, P, Ti, Si 
Al, As, Ni, Co, Mn, Cu, P, Ti 
Cu, Mn, P, W, Si 
Nb, Ti, Ta 
Mn, Cu 
Ti, Mn, Cu, As 
Cr, Mn, Cu, Ni, P, Ti 
Mo, P, Cu, Mn, Cr, Ni 
Mn, Cu 

P, Mn, Cr, Ti, Mg, Cu 
Si, P, Ti, Mg, Mn, Cu 
Co, P, Mn, Cu 

Material Elementi, za katere se uporab-
ljajo fotometrične določitve 

Plavžne žlindre 
Martinske žlindre 
Žlindre iz elektro peči 

Fe, Mn, P, As, Si, Ti, Al 
Fe, Mn, P, As, Si, Ti, Al 
Cr, Mo, W, Mn, Fe, Al, P, As 

Ognjeodporni materiali Fe, Mn, Ti, Al, Si, Sr 

Surova voda, mehčana 
voda, in odpadne vode 

sulfat, fosfat, cianid, Fe, Mn, 
amonij, Cu, Zn, fenoli O2, Si02 

Apno, apnenec, 
dolomit 
Glineni škriljavec, 
glinenci, kremenčevi 
peski 
Jedavec 
Boksit 

Si, Fe, Al, P, Mn 

Fe, Al, Ti 
Pb, P 
Mn, Fe, Ti, Ni, Co, V, As, P, Cu, 
Pb, Cr 

Koks in polkoks 
(pepeli) 
Karburit in saje 
(pepeli) 

Si, Al, Fe, Mg, Ti, P, Mn, Zn, V 
itd. 
Si, Al, Fe, Mg, Ti, P, Mn, Zn, V 
itd. 

Si, Fe, Mn, P, As, Ac, Sb, Pb, Cr, 
Co, Cu, Ni, V, Zn, Ti, Ca, Mg 

i z v o d n j e n a j p o d č r t a m o s p r i p o m b o , d a j e ana l iza 
vs ipa za m e t a l u r g a v a ž n e j š a k o t p r e d h o d n a kon-
t r o l a su rov in . K o n t r o l a p r o c e s a v p l a v ž u se ome-
j u j e le n a k o n t r o l o p l i n s k e faze , to j e ana l izo 
p lavžnega p l ina , v k l j u č n o ko l ič ino in s e s t avo plavž-
nega p r a h u . Na k o n c u p r o c e s a j e zaže lena kom-
p l e t n a ana l i za p l avžne ž l i nd re in s u r o v e g a železa. 
Ako se t ekoč i g r o d e l j n a d a l j e h o m o g e n i z i r a v me-
šalc ih , j e p o t r e b n a p r e d n a d a l j n j o p r e d e l a v o t u d i 
ana l i za ta l ine iz m e š a l c a . P r i i n d u k c i j s k i h e l e k t r o 
pečeh , k j e r se o b i č a j n o u p o r a b l j a le p o s t o p e k pre-
t a l j e v a n j a , se s p r e m l j a n j e p r o c e s a o m e j u j e n a 
r e l a t i v n o m a j h n o š tevi lo k o n t r o l t a l ine ; ž l i n d r a t u 
p r a k t i č n o n e p r i d e v poš t ev . B o l j k o m p l e k s e n j e 



problem pri SM pečeh in električnih obločnih 
pečeh. Tu se zahteva pogosta kompletna analiza 
taline, žlindre in atmosfere. Za današnje stanje 
tehnike kemijske kontrole pri nas tečejo ti procesi 
prehitro in nas silijo le v kontrolo taline in even-
tualno na jnujne jš ih komponent v žlindri. S tem 
pa ni rečeno, da kompletna kemijska slika žlindre 
in atmosfere ni bistvene važnosti za metalurga. 
Šele ko bi imel tako popolno sliko, bo metalurg 
lahko s te strani popolnoma obvladal proces. Ne-
izogibna pa je hitra in popolna kontrola pri mo-
dernih postopkih prepihavanja s kisikom, kjer 
teče proces dva do petkrat hitreje. Pri modernejših 
postopkih je izredne važnosti tudi spremljanje 
vodika, dušika in zlasti kisika v talini. Določevanje 
kisika, ki je deloma odvisno od koncentracije oglji-
ka in nekoliko od temperature, je važno zlasti na 
koncu rafinacije jekla, posebno za tiste kvalitete, 
k jer je treba doseči zelo nizke vključke, na pr. 
jekla za kroglične ležaje. Spremljanje dušika je 
zanesljivo le za nekatere vrste jekla, in to na 
koncu šarže, da ga lahko še vežemo v nitri t in izbe-
remo pravilno vrsto litja. Tudi kontrola vodika 
v jeklu je važna šele na koncu, ko določujemo 
nadal jnjo obdelavo jekla — kot degaziranje ali 
H2 — žarjenje. Ako pozorneje pogledamo tabelo 1, 
vidimo, da je treba na nevarnost vodika paziti že 
pri surovinah, zlasti pri ferolegurah in na vlago, 
ki je tudi vir vodika. Kontrola dušika ni tako kri-
tična, vendar jo vse prepogosteje uporabljajo. 

Spremljanje tehnološkega procesa je za kemika 
v črni metalurgiji ena od naj težj ih nalog zaradi 
izredno naglega razvoja metalurške tehnologije, ki 
zahteva vedno krajše čase, vedno večjo točnost in 
vedno večji program. Program se v talini širi v 
smeri eligoelementov, v žlindri zahtevajo razdelitev 
legirnih elementov in oligoelementov za izpopol-
njevanje rafinacije in računanje odgorka, v atmo-
sferi pa predvsem kisik in ogljikove okside. Dolo-
čevanje plinov je našlo svoje važno mesto tudi pri 
kontroli degazacije. 

Kemijsko atest iranje produkta je sestavni del 
celotnega testa gotovega produkta, ki gre v prede-
lovalne obrate ali prodajo. V osnovi se tu kemijska 
problematika ne razlikuje od ekvivalentne proble-
matike v tehnološkem procesu in bi to področje 
lahko priključili k spremljanju tehnološkega pro-
cesa. Važno je, da kemijski atest v možnih mejah 
odgovarja sestavi celotnega produkta, ker mora 
vzdržati not ranjo in zunanjo kontrolo. Če se proiz-
vodnja konča pri eni ali drugi vrsti grodlja, so pri 
nas v atestu večinoma še vedno osnovne sestavine 
grodlja, vedno pogosteje pa se zahtevajo tudi po-
datki za oligoelemente, katerih seznam je vedno 
daljši. Pri neposredni nadal jnj i predelavi grodlja 
v jeklu je ta kontrola, kot smo že omenili, medfaz-
na. Pri atest i ranju masovnih jekel, še bolj pa nizko 
in visoko legiranih jekel je število legirnih ele-
mentov in oligoelementov v atestu večje in kemij-
ska problematika jasno obsežnejša in težavnejša. 
V kemijskih atestih naših jekel je še vedno poleg 
legirnih elementov samo manjše število bolj zna-

nih oligoelementov, kar pa čez nekaj let ne bo več 
mogoče. Kupcu bo treba dati atest za večino ali 
celo vse oligoelemente. Med redne elemente je 
treba vključiti tudi kisik in dušik. Vprašanje 
vključkov je že sedaj pereče, v bodoče pa se bo še 
bolj zaostrilo zlasti pri nekaterih vrstah jekel. 
Raziskovanje vključkov poteka iz tehničnih razlo-
gov v gotovem produktu, torej že po končani teh-
nologiji, čeprav bi po svoji logiki lahko spadalo 
v spremljanje tehnloškega procesa, kar dokazuje 
tudi prenašanje težišča raziskav v smeri določeva-
n j a vključkov na mestu nastanka. Kot t ret j i even-
tualni produkt bi lahko omenili plavžno žlindro, 
če je sposobna za predelavo, predvsem v cement. 

Kemija v energetiki in vzdrževanju ima zelo 
razdrobljeno problematiko. Metalurgu je potrebna 
toplotna energija, ki mu jo da jo t rdna goriva kot 
koks in polkoks, tekoča goriva kot mazut, katran 
in naf ta ter plinasta goriva, k je r bi omenili le 
zemeljski plin, ker so plinski generatorji v odmi-
ranju . Sem bi lahko šteli tudi že zgoraj omenjeno 
analizo plavžnega plina in analizo dimnih plinov, 
zlasti pri SM pečeh. Jasno, da se pri uporabi elek-
trične energije ta problematika občutno skrči. Pri 
vseh gorivih je za metalurga predvsem važna kalo-
rična vrednost, procent vode, procent žvepla, vi-
skoznost in eventualno elementarna analiza; pri 
trdnih in tekočih gorivih je važen tudi podatek 
o procentu pepela. Sicer zelo važnih mehanskih 
lastnosti trdnih goriv pa v tej problematiki ne 
obravnavamo. Energetski viri so običajno tudi viri 
ekshalacij, ki onečiščajo atmosfero. In to področje 
kemije obsega tudi določevanje škodljivih emisij 
v obliki SO2, prahu, C, FeO, Fe203, Si02 in organ-
skih radikalov. To je obenem tudi kontrola even-
tualnih filtrirnih naprav. Sodobne jeklarne si tudi 
ne moremo zamisliti brez odgovarjajoče kisikarne, 
k je r odpade na kemijsko problematiko kontrola 
odstranjevanja C02 iz zraka ter analiza kisika na 
kisik, vlago, dušik in argon. Iz varnostnih razlogov 
je zelo važna tudi kontrola delovanja acetilenskih 
filtrov. Problem vode v osnovni črni metalurgiji 
običajno ni pereč, ker ni posebnih zahtev. Na pod-
ročje vzdrževanja bi spadala že zgoraj omenjena 
kontrola ognjestalnih materialov, mas in cementov, 
kontrola transformatorskih olj, maziv in podoben 
kemijski servis. 

Kemijsko problematiko v proizvodnji grodlja 
in jekla lahko razčlenimo tudi po zahtevani točno-
sti, ki jo delimo v štiri s topnje: 

1. arbitražna analiza 
2. standardna analiza 
3. orientacijska analiza 
4. kvalitativna in pol kvantitativna analiza 
Arbitražne analize so obvezno mokre kemijske 

analize večinoma po klasičnih temeljito in detajlno 
obdelanih postopkih, ki mora jo imeti maksimalna 
odstopanja v mejah mednarodno predpisanih tole-
ranc. Počasi se v to področje uvrščajo tudi neka-
tere fizikalno kemijske metode, ki so jih dolgo pre-
izkušali in dognali, da dajo rezultate v predpisanih 



tolerancah. Te metode so predvsem s področja 
potenciometrije, polarografije in spektrofotome-
trije. Uporabljamo jih za izmenjalne analize, reše-
vanje težjih reklamacij in sporov ter za pripravo 
normal in standardov za fizikalno kemijske in 
fizikalne metode. 

Standardna kemijska analiza je običajna rutin-
ska analiza, k jer ni važen le natančen rezultat, 
ampak je treba upoštevati tudi hitrost in ekonomič-
nost. To so analize, ki si jih običajno predstavlja-
mo pod nazivom kemijska analiza. Po teh postop-
kih, ki segajo od tipičnih klasičnih postopkov do 
najmodernejš ih postopkov, so napravljene vse 
analize pri spremljanju tehnološkega postopka in 
atest i ranju produktov. Večinoma še danes razliku-
jejo tu dve stopnji in smatra jo kot standardno 
analizo le analizo končnega produkta, medtem ko 
imajo za spremljanje tehnološkega postopka tako 
imenovane obratne analize, k je r je favorizirana 
hitrost na račun natančnosti. Danes so metalurške 
tolerance in zahteve tehnologije že tolikšne, da 
moramo med tehnološkim procesom analizirati 
prav z isto natančnostjo kot za končno atestiranje. 
Prav iz teh razlogov smo tudi izpustili to stopnjo 
pri naši razčlenitvi. Zaradi efektivnosti skušamo 
s to s topnjo natančnosti opraviti tudi kontrolo ve-
čine surovin. Jasno je, da ima tudi ta stopnja na-
tančnosti svoje tolerance, ki jih ne smemo pre-
koračiti. 

Orientacijska analiza je hitra kvantitativna ana-
liza, ki nam sicer da kvantitativni rezultat, toda 
brez vsakih toleranc. Natančnost takih določevanj 
je zaradi hitrosti, ekonomičnosti in poenostavitve 
manjša, vendar zadostuje za rešitev številnih pro-
blemov, kot so nekatere nečistoče v ferolegurah, 
legirnih kovinah, dodatki in podobno. Uporabljamo 
jo tudi na področju energetike in skrbnejšem sor-
t i ranju vložka. Te vrste analize so potrebne tudi 
pri analizi popolnoma neznanih materialov, ki 
gredo potem v točnejšo kemijsko analizo. Tako 
orientacijsko analizo je možno napraviti po naj-
različnejših postopkih analitske kemije, ki ji v tem 
primeru lahko prištejemo še stiloskopijo. 

Kvalitativna in polkvantitativna analiza sta na 
najnižji stopnji točnosti, ki zadostuje za hitro iden-
tifikacijo in sort iranje starega železa, sort iranje in 
identifikacijo ferolegur in legirnih kovin, dešifrira-
n je pomešanih blokov, ingotov, materialov in 
podrobno. Zahtevnejše vrste take analize lahko na-
pravimo na spektografu, hitre in cenene pa po 
stiloskopskih metodah. 

Kemijska preiskava mora biti gotova v nekem 
določenem času. Vprašanje hitrosti analiziranja je 
v osnovni črni metalurgiji še posebno pereče. Po-
znamo dve vrsti oz. dva povzročitelja časovnega 
pritiska: 

1. Veliko število vzorcev 
2. Hitrost tehnološkega postopka 
Pri prvem časovnem pritisku ni bistveno važen 

čas med jemanjem vzorcev in posredovanjem re-
zultatov, ampak čas, ki odpade na eno preiskavo. 

Ta čas mora biti relativno čim manjši , da lahko 
v racionalnem času zaključimo vse potrebne pre-
iskave. Jasno je, da je porabljeni čas tudi eno od 
meril za ceno preiskav. V to vrsto spada npr. kon-
trola surovin. V širšem pomenu lahko tudi te vrste 
preiskave štejemo v proizvodni proces, ki se prak-
tično začne že ob pr ispet ju surovin. Hitrost razlo-
ži tve transportnih sredstev, reklamacij ski roki, 
medfazne zaloge in hitrost proizvodnje diktirajo 
tudi tu okvirni čas za kontrolo. Mnogo hujši je ča-
sovni pritisk, ki ga povzroča sam ožji proizvodni 
proces. Tehnološki postopek zahteva tudi za neka-
tere preiskave neverjetne hitrosti, ki se še stopnju-
je jo po uvedbi modernih tehnoloških postopkov 
s pihanjem kisika. Pretežni del tovrstnih zahtev 
lahko razdelimo v štiri hitrostne stopnje, ki jih 
ilustriramo z maksimalnimi dovoljenimi časi, ra-
čunano od jemanja vzorca do posredovanja rezul-
tatov: 

1. do tri minute 
2. do petnajst minut 
3. do ene ure 
4. do enega dneva 
Na srečo je primerov prve hitrostne stopnje 

malo. Tipični predstavnik je ogljik pri SM pečeh, 
k je r metalurg zahteva določitev ogljika celo samo 
v dveh minutah. Drugi primer, ki limitira k temu 
hitrostnemu zahtevku, je določevanje ogljika, žve-
pla, fosfor ja in mangana pri prepihavanju s kisi-
kom v konvertorjih. Vse kaže, da se bo v tem pri-
meru k tem elementom pridružil še kisik. V drugo 
hitrostno stopnjo spadajo vse analize taline, žlin-
dre, atmosfere in dimnih plinov v proizvodnji 
jekla, vključno določevanje kisika, redkeje dušika. 
Sem lahko štejemo tudi analizo plavžnega plina. Po 
t re t jem hitrostnem zahtevku se moramo v novejši 
hitri tehnologiji ravnati pri atest iranju končnih 
produktov, kontroli žlindre, kontroli priprave za-
sipa, vključno postopke predredukcije, aglomera-
cije in podobno. Sem spada tudi določevanje vodi-
ka v odlitem jeklu pred njegovim transportom na 
degazacijo ali H2 — žarjenje. V četrti hitrostni raz-
red spada vse ostalo — predvsem kontrola rude, 
ponovna kontrola pripravljenega vložka, dodatkov, 
trenutno uporabljanih goriv itd. Pri tem smo prav-
zaprav že prišli na področje kontrole surovin, ki 
smo jih posebej obravnavali. Vse več zahtev se 
z razvojem seli v večji hitrostni razred in teži 
h kontinuirni kontroli, ki je pri nekaterih energet-
skih vprašanjih — npr. kontrola atmosfer — delno 
že rešena, pri nekaterih, sicer zaželenih področjih, 
pa verjetno ne bo mogoča in jo bo verjetno name-
stilo tako imenovano »punktiranje«; to je kontrola 
v enakomernih časovnih presledkih, ki pa itak pri-
dejo v območje naših hitrostnih razredov. 

Dosedanje razčlenitve so se nanašale na zahteve, 
ki jih postavljajo kemiku v proizvodnji grodlja in 
jekla, sedaj pa mora še kemik sam razčleniti pro-
blematiko vzorca, da bo na osnovi zahtev in teh 
razčlenitev izbral najboljšo metodo in tehniko de-



la. Prva taka razčlenitev bi bila po naravi preisko-
vanih materialov. V tem smislu delimo vzorce na: 

1. kovine 
2. nekovine 
3. raztopine 
4. pline 
Kovine imenujemo tudi konduktorje in jih de-

limo v dve skupini, ki se s stališča kemika — ana-
litika bistveno razlikujeta: v prvo skupino spadajo 
kovine, ki nimajo izredno visokega tališča in jih 
zlahka dobimo v duktilni obliki — npr. jeklo, gro-
delj, aluminij, nikelj, kobalt; druga vrsta kovin so 
kovine z visokim tališčem ali zelo nehomogene 
krhke kovine, ki jih ne moremo dobiti v duktilni 
obliki — npr. ferolegure, metalni krom, molibden, 
volfram itd., ki običajno pr iha ja jo v kosih ali v 
prahu. Poseben primer je staro železo, ki ne glede 
na nepravilne oblike in neznano metalurško zgo-
dovino spada med duktilne kovine, razen morda 
navadnih in legiranih drobnih ostružkov. Glavni 
predstavniki nekovin so rude z vsemi fazami pred-
priprave, t rdna goriva in njihovi pepeli, vse vrste 
žlinder, nekovinski dodatki, ognjeodporni materiali 
in podobno. Vse te materiale običajno vzamemo 
v analitski postopek v obliki prahu. Raztopine so 
tekoča goriva, hladilne vode in tekoča maziva. Od 
plinskih vzorcev se srečujemo s plinskimi gorivi, 
pečnimi atmosferami, dimnimi plini, zrakom, kisi-
kom in onečiščeno atmosfero. 

Nazadnje bo kemik v danem vzorcu razčlenil 
še določevane sestavine po območju koncentracij 
v štiri skupine: 

1. sledovi manjši od 0,1 % 
2. nižje sestavine 0,1 do 10 % 
3. višje sestavine 10 do 40 % 
4. osnova > 40 % 
Ta razdelitev ni napravljena z gledišča metalur-

ga, ampak z gledišča analitika in njegovih analit-
skih metod. Pa še ta razdelitev je zelo groba in 
kompromisna, ker dejanske meje zavise od vrste 
materiala, določevanega elementa, spremljajočih 
sestavin, analitske tehnike in podobno. V črni me-
talurgij se za nizke koncentracije škodljivih pri-
mesi uporablja izraz »oligoelementi«, ki s svojimi 
koncentracijami pokrivajo navedeni prvi razred, 
segajo pa lahko tudi v spodnji del drugega razreda. 
V istem velikostnem razredu se lahko sučejo tudi 
namerno dodani legirni in drugi elementi — in tudi 
uvedba naziva »oligoelementi« tu ne bi dala prave-
ga pojma. Pri kovinah (razen ferolegur) osnove 
običajno ne določujemo, ampak jo izračunamo iz 
razlike. Osnove navadno ne določujemo tudi pri 
enokompletnih plinih. Pri trdih in tekočih go-
rivih na j bi bila nekaka osnova gorljivi del, ki ga 
določimo z žaroizgubo, ker pa te ni mogoče dolo-
čiti z modernimi hitrimi kemijskimi metodami, se 
zatekamo k direktnemu določevanju komponent, 
ki naj bi tvorile pepel. Kompletno analizo teh goriv 
da le elementarna analiza, ki jo pogosto uporab-

ljajo. Pri železni gobi, železnih rudah in v vseh 
stopnjah njene predelave, pri žlindrah, pri kom-
pleksnih dodatkih in pri ognjeodpornih materialih 
pa običajno delamo kompletno analizo. 

JEMANJE IN PRIPRAVA VZORCEV 

Preden preidemo k reševanju kemijske proble-
matike, se moramo še na kratko ustaviti pri jema-
n ju in pripravi vzorcev. To področje je zelo obšir-
no in podrobno obdelano ter postopki uzakonjeni 
z raznimi tujimi, za številne materiale pa že tudi 
z našimi domačimi normami. Osnovna črna meta-
lurgija je v tem pogledu še posebej občutljiva, ker 
je večina njenih surovin zelo nehomogenih, pri 
spremljanju tehnološkega postopka pa je odmer-
jeni čas za pripravo zelo kratek. Naglo potekajoči 
moderni metalurški tehnološki postopki so še bolj 
zaostrili vprašanje časa za pripravo, ki je sestavni 
del zgoraj nakazanih časovnih zahtev. Moderni 
fizikalno kemijski in fizikalni postopki za kemijsko 
kontrolo so razvili svojo specifično metodiko pri-
prave vzorcev, ki je pravzaprav že del samega po 
stopka. Prav te metode in povečane zahteve v smeri 
točnosti, so poostrile tudi vprašanje homogeno-
sti pripravljenih vzorcev. Rezultati optične emisij-
ske spektroskopije in fluorescence X žarkov v zelo 
veliki meri zavise od mikro homogenosti vzorcev. 
I lustr i ra jmo to s sledečim primerom: iz 60 T peči 
vzamemo en kg težak spektroskopski vzorec, ki 
mora reprezentirati celotno talino; pri vzbujanju 
optičnega emisijskega spektra sodeluje le nekaj 
mikro-gramov tega vzorca, ki so s celotno talino 
v peči v razmerju reda velikosti ena proti bilijon. 
Komentar je nepotreben. Ce hočemo dobiti točne 
rezultate, mora biti postopek jemanja in priprave 
vzorca zelo podrobno in strokovno izdelan, jema-
nje pa brezhibno izvedeno. Podobne so razmere 
pri fluorescenci X žarkov. Mokre kemijske metode 
znaten del problema nehomogenosti rešijo z večjo 
zatehto in raztapljanjem, ki je samo po sebi naj-
boljši način homogenizacije. V skrajnih primerih 
se poslužimo tega načina homogenizacije tudi pri 
navedenih metodah. Z raztapl janjem odpravimo 
tudi razlike v s t rukturi in kemijski vezavi. Ker pa 
je raztapl janje vezano večinoma na delo s kislina-
mi, se ga po možnosti izogibamo. V iste namene 
moderne analitske metode ra je uporabl ja jo talje-
n je z raznimi talili in mlet je tako dobljene taline. 
Za litje in mehansko obdelavo kovinskih vzorcev, 
mletje nekovinskih vzorcev, njihovo mešanje s ta-
lilom, tal jenje, mlet je in eventualno sejanje doblje-
ne mešanice pa mora biti laboratorij primerno 
opremljen, na kar pri nabavi osnovne opreme po-
gosto pozabljamo. Prav svojevrstne in tudi kritične 
so zahteve pri j emanju vzorcev za določevanje pli-
nov v jeklu. V te namene so razvili več posebnih 
tehnik, ki jih bomo omenili pri določevanju plinov 
v jeklu. 

V pre j šn jem odstavku smo se pomudili bolj pri 
pripravi vzorcev za kontrolo tehnološkega procesa. 



Pri pripravi vzorcev surovin pa ločimo tri faze: 
jemanje vzorcev, standardna priprava vzorcev in 
specialna priprava vzorcev. 

Zadnja faza je sicer podobna zgoraj opisanim 
pripravam, pri tem pa ne smemo pozabiti na ostali 
dve, lahko bi rekli, klasični fazi priprave. Pri suro-
vinah postopki v tretj i fazi niso možni brez skrbno 
izvedenih prvih dveh faz. Nič ne pomagajo točni 
analizni postopki, če vzorec ni reprezentativen in 
brezhibno pripravljen. Zaradi moderne tehnologije 
povečanja proizvodnje in s tem količine in asorti-
mana surovin ter zahtevka po pogostejši kontroli, 
se je ta problem neverjetno povečal. Za uspešno in 
pravočasno rešitev tega problema je potrebno dvo-
je: močna vzorčevalnica in strokovno usposoblje-
no moštvo. Žal smo v naši črni metalurgiji še daleč 
od tega, kar bi res potrebovali. 

Zaradi zahtevka po zasledovanju vedno manjših 
koncentracij škodljivih primesi pa se je zaostril 
še en problem, in sicer problem kontaminacije 
vzorca. Pri jemanju, transportu, odlaganju, mehan-
ski pripravi in embaliranju vzorca lahko pride do 
kontaminacije s tujimi snovmi, ki vsebujejo ob-
čutne količine zasledovanih nečistoč. V vsestran-
sko kontaminiranem območju obrata osnovne črne 
metalurgije je to povsem možno. Posebno nevarno 
je drobl jenje in mletje zelo trdih vzorcev — npr. 
ferolegur, struženje ali vr tanje zelo trdih jekel in 
podobno. Tega problema ne smemo zanemariti niti 
sedaj, še akutnejši pa bo s prehodom na določe-
vanje še manjših količin škodljivih primesi. 

REŠEVANJE KEMIJSKE PROBLEMATIKE 

Prvotno je kemik, takrat še dosti man j razve-
jeno problematiko, reševal s klasičnimi mokrimi 
kemijskimi metodami, to je z gravimetrijo in volu-
metrijo. V energetiki se je zadovoljil z občasno 
kontrolo trdnih in plinastih goriv ter kontrolo 
dimnih plinov po konvencionalnih ustaljenih me-
todah. Temeljito izdelane in preizkušene klasične 
metode so mu dobro služile in mu še služijo na 
področju kontrole surovin, atest iranja produktov 
in kemije v energetiki in vzdrževanju. Ko je število 
vzorcev in zahtevanih kontrol na tem področju 
naraščalo, so si deloma pomagali s tem, da so 
zahtevali surovine s potrebnimi kemijskimi podat-
ki in se na te podatke zanašali ter tako obvladali 
položaj z danimi kapacitetami. Počasnost klasičnih 
metod se je na jpre j pokazala v tehnološkem pro-
cesu, k je r je kemijski program naraščal obenem 
s številom zahtevanih analiz. V ta namen so za 
spremljanje tehnološkega procesa izdelali tako ime-
novane hitre metode, ki so slonele na odpravi dol-
gotrajnih ločb, skra jšanju analitskih postopkov in 
izpopolnitvi analitske tehnike. Izdelane so bile za 
vsak element posebej. Tako je bilo mogoče v drugi 
hitrostni razred spraviti sežigne metode za določe-
vanje ogljika in žvepla, določevanje mangana po 
Smithu in določevanje FeO v žlindrah. Volumetrič-
no določevanje fosforja, kroma, vanadija in niklja 

ter preprosto kolorimetrično oceno molibdena je 
bilo možno napraviti v času od 30 do 60 minut, to 
je v t ret j i hitrostni skupini. Naraščajoči hitrosti 
tehnološkega postopka pa ni zadostovalo niti to, 
kaj t i rezultati so kl jub temu prihajali »Postfe-
stum«, ko že ni bilo več možno odločilno vplivati 
na tehnološki proces in racionalno voditi šaržo. 

Nadaljnji korak v razvoju je bila uvedba fizi-
kalnokemijskih metod na elektrokemijski in optič-
ni osnovi. Te so znatno doprinesle k hitrosti, pogo-
sto pa tudi k točnosti in občutljivosti kemijske 
analize in kemične preiskave sploh. Potenciome-
trična titracija se da uporabiti praktično za velik 
del volumetričnih določitev, udomačila pa se je 
najbol j za določevanje kroma, vanadija, mangana, 
niklja, včasih tudi železa, FeO, S, H20, H2 itd.; 
v kovinskem aluminiju določamo potenciometrično 
lahko tudi Cu, Zn in Sn. Potenciometrična titracija 
je povečala tudi občutljivost volumetričnih metod 
in uspe določiti nekatere oligoelemente, kot As, Sb, 
Cr, in V v grodlju in jeklu, žlindrah in železnih 
rudah. 

Tipični primer uporabe elektrolize na trdno Pt 
katodo je klasično elektro-gravimetrijsko določe-
vanje Cu v grodlju, jeklu, železnih rudah, ferovol-
framu, niklju in drugod, ki daje kljub nizkim kon-
centracijam bakra zadovoljive rezultate in je soraz-
merno enostavna. Najpogosteje se tovrstna elektro-
liza uporablja še v kontroli kovinskih dodatkov 
npr. določevanje Pb v aluminiju, niklju, surovem 
železu in jeklu, Co v metalnem kobaltu in niklja 
v metalnem niklju, jeklu in aluminiju. Za ločbe 
pri specialnih analizah zelo pogosto uporabl ja jo 
elektrolizo na živosrebrno katodo, npr. določeva-
nje aluminija, vanadija, titana, cirkona, bora, kal-
cija, magnezija in podobno. 

Uporaba polarografije v proizvodnji grodlja in 
jekla je novejšega datuma, vendar ima za nekatere 
elemente bistvene prednosti — kot selektivnost in 
občutljivost. Elegantne so polarografske določitve 
malih količin svinca, bakra in cinka v rudah, grod-
lju in jeklu, svinca in cinka v metalnem aluminiju, 
zmernih količin niklja v jeklu in podobno. Druge 
elektrokemične metode kot konduktometri ja, am-
perometri ja in voltametri ja se v črni metalurgiji 
malo uporabljajo, razen kulometrične titracije, ki 
je kot bomo videli, našla vidno mesto pri določe-
vanju ogljika, žvepla in kisika. 

Največji napredek pri nadal jn jem razvoju re-
ševanja kemijske problematike v osnovni črni me-
talurgiji je bila brez dvoma uvedba fotometričnih 
oziroma spektrofotometričnih metod, ki so rela-
tivno hitre, občutljive, zadovoljivo natančne in po-
krivajo večji del elementov v grodlju in jeklu, zna-
ten del nižjih sestavin in nečistoč v aluminiju, fero-
legurah, čistih metalih, rudah, žlindrah itd. Apara-
tivna tehnika na tem področju razpolaga danes z 
dovršenimi aparati, ki lahko merijo absorpcijo 
v ultravijoličnem, vidnem in infrardečem delu 
spektra zelo hitro in natančno. Možnosti spektro-
fotometri je je močno povečala tudi uvedba spe-



cialnih in specifičnih organskih reagentov. Zaradi 
specifičnosti teh reagentov, tehnike maskiranja 
motečih elementov in različnih metod kompenzaci-
je motenj , je poenostavila predhodno pripravo 
barvne raztopine in s tem neverjetno povečala hi-
trost določevanja. S tem so se kemijske možnosti 
močno približale zahtevam pri spremljanju tehno-
loškega procesa, zahtevam po spremljanju oligoele-
mentov ter pogostejši in popolnejši kontroli suro-
vin. Uvedba teh metod pa je imela tudi občuten 
ekonomski pomen, tako v proizvodnji zaradi hitrej-
šega in bolj vsestranskega spremljanja tehnološke-
ga procesa kakor tudi pri stroških kemijske kon-
trole, ker so spektrofotometrični postopki dva do 
trikrat cenejši od klasičnih. 

Slaba stran fotometri je leži v razredčevalnem 
faktor ju , kaj t i pri visokih koncentracijah in zlasti 
pri zelo občutljivih barvnih reakcijah, moramo raz-
topino zelo razredčiti. S tem se veča tudi napaka, 
ki se v spektrofotometri j i giblje povprečno med 
1 in 2 %. Pri višjih koncentracijah moramo torej 
zelo skrbno paziti na pogoje dela; posebno na zelo 
točno razredčevanje. S skrbnim delom lahko z za-
dovoljivo natančnost jo določimo tudi 20 % nekega 
elementa, kar bi smatrali za povprečno zgornjo 
mejo spektrofotometričnih metod. Tabela 2 prika-
zuje uporabnost spektrofotometričnih metod v 
osnovni črni metalurgiji. 

Delno uporabo v proizvodnji grodlja in jekla 
ima tudi plamenska fotometrija. To je po svojem 
principu optična emisijska spektroskopija, ki vzbu-
ja svoje spektre z različnimi plameni in meri ja-
kost spektralnih črt, izoliranih s filtri ali mono-
hromatorj i . Plamenski fotometri so ali posebne 
aparature ali pa plamenski dodatki na običajnih 
spektrofotometrih. Z njimi je mogoče določiti tudi 
zelo majhne količine alkalij in zemeljskih alkalij 
v surovem železu, jeklu, aluminiju, železnih rudah 
in nekaterih dodatkih. Možno je določiti tudi man-
gan, krom, železo in baker. Plamenska fotometri ja 
bi bila zelo hitra in elegantna metoda za analizo 
žlinder, če ne bi bila potrebna predhodna ločba 
silicija, aluminija in fosforja. 

Poleg navedenih fizika lnokemij skih metod mo-
ramo omeniti tudi ogromen napredek, ki ga je 
v reševanje obravnavane kemijske problematike 
vnesel tudi razvoj gravimetrije in volumetrije. Sem 
štejemo večjo uporabo organskih reagentov za 
obarjanje , t i t r i ranje in ločenje posameznih elemen-
tov in skupin elementov — kot npr. oksin, alfa-
nitrozo-betanaftol, dimetilglioksim, kupferon, ta-
nin itd. V volumetriji je neslutene možnosti vnesla 
kompleksometrija z EDTA reagentom; izdelani so 
postopki za titracijo aluminija, kalcija, kobalta, 
bakra, magnezija in niklja v jeklu, aluminija, kal-
cija in magnezija v žlindrah ter arzena, kalcija, 
železa in svinca v rudah. V večino mokrih postop-
kov so vnesle ogromne nove možnosti ločbe z ek-
strakcijami in ionskimi izmenjevalci. 

Kemija v energetiki in vzdrževanju je ostala 
pravzaprav še najbol j konzervativna. Razlog za to 

leži v empirijskih standardih, na katere so se vsi 
navadili in bodo tudi v bodoče igrali dovolj važno 
vlogo. Na tem področju poleg tega običajno ni tako 
kratkih časov, ki bi silili kemika k mrzličnemu 
iskanju drugih poti. Plinske analize se še danes 
skoraj povsod rešujejo s klasičnim Orsatovim apa-
ratom, žvepla z razklopom po »Eschki« ali kvečje-
mu po sežigni metodi, trdota vode z znanimi titra-
cijami itd. To področje je precej nehvaležno za 
neko res bistveno avtomatizacijo. Izboljšujejo in 
izpopolnjujejo se le aparati in naprave, princip pa 
v glavnem ostaja isti. Spomnimo se le na določa-
n je gostote, viskoznosti, gorišč, plamtišč, kalorič-
nih vrednosti in podobno. 

Zgoraj opisane metode in pripadajoča oprema 
bo v dobrem laboratoriju vedno obdržala svojo 
vrednost in sledila razvoju. Oboje lahko smatramo 
za osnovno jedro kemijskega laboratorija v proiz-
vodnji grodlja in jekla. Kljub temu pa razvoj v tej 
smeri ne more slediti ekstremnim zahtevam so-
dobne metalurgije. Če pogledamo po svetu, ugoto-
vimo naslednje stanje: 

poostrene zahteve za kvaliteto surovin, 
š i r jenje tehnologije prepihavanja s kisikom 
v konvertorjih, 
povečana uporaba kisika v SM pečeh, 
š i r jenje bazične kisikove peči, 
vakuumsko degazacijo in 
kontinuirno litje. 
Ta razvoj, ki vodi h kvalitetnejšemu, čistejšemu 

in cenejšemu jeklu, je in bo prodrl tudi k nam in 
bo postavil kemika v osnovni črni metalurgiji pred 
ekstremne zahteve, ki j ih bo lahko rešil le z mo-
dernimi metodami optične emisijske spektrosko-
pije, fluorescence X žarkov, plinske kromatogra-
fi je in nekaterih drugih obetajočih področjih, ki 
si jih bomo v nadal jnjem posebej ogledali. 

OPTIČNA EMISIJSKA SPEKTROSKOPIJA 

Osnove 
Ce elektronu na zunanjih elektronskih oblah 

termično ali s trki hitrih delcev dovedemo zadost-
no energijo, se bo dvignil na enega od višjih kvant-
nih tirov in bo na povratku na nek nižji kvantni 
tir ali celo stacionarni tir oddal energijo po že znani 
zakonitosti E = h X v; pri tem je E razlika v ener-
giji, h Planckova konstanta in v frekvenca svetlo-
be, ki jo atom pri tem emitira. Najčešče za karak-
teriziranje svetlobe ne uporabl jamo frekvence v, 
ampak valovno dolžino X, ki je s frekvenco vezana 
po sledeči zakonitosti \ = c/v, pri čemer je c hi-
trost svetlobe. Optični del elektromagnetnega spek-
tra, ki ga praktično uporabl ja emisijska spektro-
skopija, sega od 1600 do 8000 A; del od 1600 do 
2000 A imenujemo vakuumski ultravijolični del, od 
2000 do 4000 A ultravijolični del, od 4000 do 8000 A 
vidni del, više pa je že začetek infrardečega dela 
spektra. Ker ima vsak element svojo karakteristič-



no zgradbo, ima tudi karakteristične energetske 
prehode, torej vrsto sevanj z le n jemu lastnimi 
valovnimi dolžinami. Po razklonu celotne emitirane 
svetlobe v spektralnem aparatu da vsak element 
svoj spekter s točno določenimi valovnimi dolžina-
mi spektralnih črt. Ce ugotovimo valovno dolžino 
ene ali več črt v takem spektru, s tem identificira-
mo dani element. Na tem sloni kvalitativna spek-
tralna analiza. Jakost določene spektralne črte pa 
pri danih eksperimentalnih pogojih zavisi od šte-
vila vzbujenih atomov ali ionov, torej od koncen-
tracije obravnavanega elementa. Med jakost jo 
spektralne črte in koncentracijo elementa v snovi, 
ki jo vzbujamo, je torej neka zakonita odvisnost. 
Ce pri enakih ostalih pogojih izmerimo jakost 
spektralne črte, lahko torej sklepamo na koncen-
tracijo preiskovanega elementa. Na tem sloni kvan-
titativna spektralna analiza. Ker je nemogoče vzdr-
ževati stalne pogoje, jakosti ne merimo absolutno, 
ampak relativno z ozirom na jakost črte nekega 
drugega elementa, ki se v zadostni in znani količini 
nahaja ali pa je dodan preiskovani snovi ter se ime-
nu je interni standard. Od tega odstopajo le neka-
tere man j točne metode emisijske spektralne 
analize. 

Praktično izgleda stvar takole: preiskovano 
snov uparimo med dvema elektrodama z odgovar-
jajočo razelektritvijo in istočano vzbudimo atome 
oziroma ione, da emitirajo svetlobo; to svetlobo 
razklonimo v spektralnem aparatu v spekter z od-
govarjajočimi spektralnimi črtami, ki so monohro-
matska slika vhodne reže spektralnega aparata; 
spektralne črte registriramo s pr imernim detektor-
jem, ki omogoča določitev njihove valovne dolžine 
in jakosti. Aparatura za optično emisijsko spektro-
skopijo ima torej tri glavne sestavne dele: izvor 
za vzbujanje spektrov, spektralni aparat za razklon 
emitirane svetlobe in detektor za registracijo spek-
tralnih črt in določitev njihove jakosti. Prvi in 
drugi del sta na vseh področjih optične emisijske 
spektroskopije principialno ista, z ozirom na detek-
tor pa ločimo tri glavne veje: spektrografijo, stilo-
skopijo in direktno spektroskopijo. Prva ima kot 
detektor fotografsko ploščo, druga oko, t re t ja pa 
fotoelektrične detektorje. 

Spektrografija 
Za vzburjanje spektrov uporabl jamo v spektro-

grafiji tri glavne tipe izvorov: lok, istosmerni ali 
izmenični, visokonapetostno iskro in nizkonape-
tostno iskro, ki jih po vrsti shematsko prikazuje 
slika la, b, c. Lok nastane med dvema ogljenima 
ali kovinskima elektrodama E, ki ju priključimo 
na pola električnega vira EV. Označimo ga kot 
razelektrenje, ki poteka pri velikih jakostih toka 
in majhni potencialni razliki med elektrodami. Lok 
ima kot večina razelektrenj v plinih negativno ali 
padajočo karakteristiko in mora zato imeti v she-
mi zaporedno vključen upor R. Istosmerni lok je 
relativno nestabilen, toda daje veliko občutljivost 
ter ga zato uporabl jamo za nizke koncentracije. 
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Slika 1 a 
Shema ločnega izvora 
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Shema izvora visokonapetostne iskre 

L, 
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Slika 1 c 
Shema izvora nizkonapetostne iskre 

Ce je električni izvor izmeničen, dobimo izmenični 
lok, ki je man j občutljiv, toda tudi man j greje elek-
trode. Ker izmenični lok med kovinskimi elektro-
dami ne gori sam, moramo shemi dodati iniciator 
za vzdrževanje gorenja. 

Visokonapetostna iskra je bolj stabilen izvor 
za vzbujanje spektrov in zato uporabnejši pri viš-
jih koncentracijah: elektrode se ne grejejo in od-
gorevanje probe je minimalno. Transformator T 
daje napetost 15.000 do 40.000 V in polni konden-
zator C. V trenutku, ko doseže napetost kondenza-
tor ja probojno napetost Vf, nastane proboj med 
preiskovanima elektrodama F. Pogoje vzbujanja 
lahko spreminjamo v širokih mejah s spremembo 
napetosti na t ransformator ju , kapaciteto konden-
zatorja in dušenjem nihanja z dušilko L. Iskrni 
generatorj i v praktični uporabi stabilizirajo Vf, ki 
jo je drugače težko kontrolirati. Pri nizkonapetost-
ni iskri uporabl jamo napetost 220 V in kapaciteto 
400 do 2000 mikrofaradov. Samoindukcija L 1 služi 
le za zvezo z vžigalno iskro, ki vzdržuje proboj. 
Razelektrenje, ki sledi proboju, poteka pri visoki 
jakosti toka, ki doseže več sto A. Pri nizkovoltni 
iskri se dogaja isto kot v nihajnem delu razelek-



trenja običajne kondenzirane iskre, s to razliko, 
da pri običajni iskri poteka razelektrenje pri majh-
ni kapaciteti in visoki napetosti, pri nizkovoltnih 
pa obratno. Nizkovoltna iskra je zelo stabilen 
izvor, ki da zelo lepo občutljivost tudi pri teže 
vzbujajočih se elementih. 

V vzbujevalni coni emitirano svetlobo usmeri-
mo s posebnim optičnim sistemom za osvetljevanje 
reže spektralnega aparata v spektrograf. Spektro-
graf ima tri bistvene dele: vhodno režo s sistemom 
za njeno osvetljevanje, disperzijski element in ka-
mero s fotografsko ploščo ali filmom. Z ozirom 
na disperzijski element ločimo dve vrsti spektral-
nih aparatov: prizemske aparate in mrežne apa-
rate, ki jih prikazuje slika 2 a oz. b. Pri prizem-
skem spektrografu pada svetloba od reže na 
kolimatorsko lečo, ki jo usmeri paralelno optični 
osi in pošlje na prizmo; dispergirane žarke presli-
kava kamerna leča na fotografsko ploščo. Pri mrež-
nem spektrografu pada svetloba skozi vhodno režo 
na konkavno disperzij sko mrežico, ki služi kot 
disperzijski element in kamerno zrcalo, ki presli-
kava nastali spekter v kamero. Vsi tr i je osnovni 
elementi ležijo na enem krogu, tako imenovanem 
Rowlandovem krogu. Poznamo tudi mrežne apara-
te z ravno mrežico, ki morajo jasno imeti poleg 
podanih elementov tudi preslikovno zrcalo. Glavne 
karakteristike spektrografa so: disperzija, ločlji-
vost in svetlobna moč. Kotna disperzija, to je kot-
na razdalja med dvema žarkoma dveh bližnjih 
valovnih dolžin, deljena z razliko dveh valovnih 
dolžin, je odvisna od preslikovne optike, to je 
goriščne razdalje kamerne leče ali zrcala ter vrste 
in kvalitete disperzijskega elementa. Pri difrakcij-
skih mrežicah zavisi disperzija od števila črt na 
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enoto dolžine difrakcijske mrežice in je praktično 
neodvisna od valovne dolžine. Pri prizemskih apa-
ratih pa zavisi od materiala prizme, ki je običajno 
kremen, in lomečega kota prizme. Pri prizemskih 
aparatih je disperzija odvisna od valovne dolžine; 
pri večjih valovnih dolžinah je manjša, proti nižjim 
valovnim dolžinam pa naglo narašča. Ločljivost je 
zmožnost razdelitve dveh spektralnih črt z valov-
nimi dolžinami, ki so si zelo blizu. Ločljivost za-
visi poleg disperzije tudi od kvalitete optičnega 
sistema in detektorja. Svetlobna moč spektralnega 
aparata zavisi od razmerja med premerom in go-
riščno razdaljo preslikovnega elementa in kvalitete 
optičnega sistema; pravzaprav predstavlja večji ali 
manjši izkoristek razpoložljive emitirane svetlobe. 
V svetlobni moči danes ni razlike med eno in drugo 
vrsto spektrografov, disperzija in ločljivost pa sta 
za majhne valovne dolžine boljši pri prizemskih 
aparatih, za daljše valovne dolžine pa pri mrežnih 
aparatih. Zaradi gostih spektrov železa in jekla se 
v črni metalurgiji uporabl ja jo aparati z veliko 
disperzijo, na jman j 5 A/mm. Spektrografi imajo 
običajno kremenčevo optiko in jih uporabljamo 
v območju 2200 do 5500 A. Poznamo večje število 
najrazličnejših konstrukcij prizemskih in mrežnih 
spektrografov, ki ob dobrih karakteristikah omo-
gočajo ekonomsko izrabo prostora in optičnega 
materiala. 

Detektor je v spektografiji fotografska plošča 
ali film, ki ima svojo absolutno občutljivost, spek-
tralno občutljivost, to je odvisnost občutljivosti od 
valovne dolžine, ločljivost in odvisnost počrnitve 
od jakosti vpadne svetlobe. Vse to v glavnem zavisi 
od karakteristike emulzije. Običajne spektrograf-
ske plošče niso uporabne pod 2200 A. Ločljivost 
zavisi predvsem od debeline in zrnavosti emulzije. 
Odvisnost počrnitve fotografske plošče, ki je loga-
ritem razmerja propustnosti na nepočrnjenem in 
počrnjenem delu plošče, od logaritma jakosti sve-
tlobe, nam daje počrnitveno krivuljo, katere ravni 
del oklepa z osjo log J kot y tako imenovani kon-
trast plošče. Kontrast zavisi od karakteristik emul-
zije, od fotografskega procesa in valovne dolžine 
registrirane svetlobe. Ako pri dani spektralni črti 
izmerimo s pomočjo mikrofotometra propustnost 
na nepočrnjenem in počrnjenem delu plošče, lahko 
izračunamo počrnitev, iz te pa s pomočjo počrni-
tvene krivulje dobimo jakost uporabljene spektral-
ne črte, ki je merilo za koncentracijo določevanega 
elementa v preiskovanem vzorcu. Rekli smo že, da 
pri umeritvenih krivuljah ne nanašamo absolutne 
jakosti analizne spektralne črte ampak njeno raz-
mer je z jakost jo primerne črte internega standar-
da. S tem kompenziramo neenakomernost pri 
vzbujanju spektrov in fotografskem procesu. Žal 
pa ne moremo v zadostni meri odpraviti vpliva 
sestave preiskovanih vzorcev. Na jakost emitirane 
svetlobe na žalost bistveno vplivajo tudi osnova 
vzorca in spremljajoče, tako imenovane t re t je kom-
ponente. Za zmanjšanje in kompenzacijo teh vpli-
vov in vplivov neprekinjenega spektra ozadja 
obsta ja jo številne bolj ali m a n j uspešne metode. 

Kamer ni objektiv 



Vpliv na samo emisijo so tako imenovane interme-
talne motnje, vpliv na počrnitev pa pozicijske 
motnje. Pozicijske motn je nastopajo zaradi bliž-
njih spektralnih črt, ki so za dano ločljivost pre-
blizu ali pa so premočne. 

Pri mrežnih spektrografih se lahko takim mot-
n jam ob delni izgubi svetlobnih moči izognemo 
s prehodom v višje rede spektrov, v katerih je 
disperzija večja. Pozicijske motnje moramo upo-
števati tudi pri kvalitativni analizi, kjer neznanim 
spektralnim črtam določimo valovno dolžino s po-
močjo mer jen ja oddaljenosti od znanih spektralnih 
črt in primerne interpolacije; na isti način lahko 
tudi obratno izračunamo oddaljenost, na kateri bi 
se morala nahajati spektralna črta iskanega ele-
menta. Spektrografija je izredno prikladna in spe-
cifična metoda za kvalitativno analizo, ki nam 
obenem daje tudi trajen dokument v obliki posnet-
ka spektra. 

Tehnika dela v spektrografiji zavisi od narave 
preiskovanega vzorca. Pri kovinah uporabljamo 
elektrodno in tako imenovano »point to plane« 
tehniko. Pri elektrodni tehniki je ena elektroda pri-
merno oblikovana okrogla paličica 0 4 do 8 mm iz 
preiskovane snovi, druga tako imenovana protielek-
troda, pa je iz čistega grafita, oglja ali kake druge 
primerne čiste kovine. Včasih sta tudi obe elektro-
di iz preiskovane snovi. Pri »point to plane« tehniki 
je preiskovana snov najčešče različno visok valj 
0 25 do 50 mm z obdelano ploskvijo obrnjen proti 
protielektrodni, ošiljeni pod kotom 60°. Za hitro 
delo — predvsem v črni metalurgiji —• se redno 
uporablja »point to plane« tehnika, medtem ko 
srečamo elektrodno tehniko pogosteje pri analizi 
barvnih kovin. 

Za snovi, ki jih lahko dobimo v obliki prahu, 
to so predvsem nekovine, je objavljenih cela vrsta 
najrazličnejših metod, od katerih pa v serijski indu-
strijski tehniki srečamo v glavnem le dve: briketno 
tehniko in tehniko traku. Pri prvi tehniki vpra-
šeno snov pomešamo s konduktor jem v prahu — 
npr. grafitom, aluminijem, bakrom i. p. različnimi 
spektrografskimi dodatki in internim standardom 
ter dobro pomešano zmes stisnemo v briket. Za 
stiskanje uporabl jamo hidravlične stiskalnice 20 
do 60 ton, ki omogočajo kontrolo maksimalnega 
pritiska, hitrosti stiskanja in časa zadrževanja na 
najvišjem pritisku. Tako dobljeni briket analizira-
mo po »point to plane« tehniki. 

Pri tehniki traku nanašamo vprašeno snov po-
mešano s spektrografskimi dodatki in internim 
standardom na potujoči trak, ki vnaša snov med 
dve grafitni elektrodi. Nanašanje na lepljivi trak 
je izvedeno z električnim vibratorjem. Tehnika 
traku je hitrejša, reproduciblejša in cenejša, zahte-
va pa poseben dodatek k spektrografu in zapraši 
laboratorij . Briketna tehnika pa zahteva stiskalni-
co, je dražja zaradi veziva za stiskanje, t ra ja dlje 
zaradi operacije stiskanja, daje pa za nekatere 
elemente večjo občutljivost. 

Le redke nekovine moremo analizirati z direkt-
nim vpraševanjem, najšešče je treba vprašeno snov 

taliti s primernim talilom, ki vsebuje že vse dodat-
ke, in zmleti tako dobljeno talino. Taljenje običaj-
no izvedemo v majhnih grafitnih lončkih in talino 
zaradi hitre ohladitve vlijemo na masivno alumini-
jasto, bakreno ali jekleno ploščo. Postopek tal jenja 
t ra ja okrog 5 minut. Za mešanje, homogeniziranje 
in mletje uporabljamo vibracijske mline. V hujših 
primerih se zatekamo k tehniki homogenizacije 
z ionskimi izmenjevalci, ki nam omogoča tudi 
ločbe in obogatenje ali pa k čisti raztopinski meto-
di. Za analizo raztopin je v industrijskih pogojih 
najprimernejša metoda rotirajočega kolesca. Proti-
elektroda je običajna, spodnja elektroda pa je 
majhno kolesce iz grafita ali primerne kovine, ki 
je s spodnjim delom pomočeno v preiskovano raz-
topino v posebnem čolničku. Električni motorček 
pod kontroliranimi pogoji vrti kolesce in tako 
vnaša raztopino v vzbujevalni prostor. Pogosto 
uporabl jajo tudi porozno kupo, to je votla gornja 
grafitna elektroda s tankim dnom, skozi katero 
pronica preiskovana raztopina v analizni presledek 
med to elektrodo in spodnjo protielektrodo iz gra-
fita. Za analizo plinov obsta ja jo posebne tehnike, 
ki jih bomo obravnavali pri določevanju plinov 
v jeklu. 

Spektrografija je neprekosljiva metoda kvali-
tativne analize, pri kvantitativni analizi pa imamo 
nekatere omejitve. Točnost dobro pripravljenih in 
brezhibno izvedenih kvantitativnih spektrografskih 
analiz se giblje med 2 in 3 % od dobljene vrednosti, 
kar omejuje njeno uporabnost pri koncentracijah, 
večjih od 10 °/o. Nakazana točnost pa se proti manj-
šim koncentracijam ne slabša, ampak ostane ista, 
kar omogoča zelo natančno določevanje majhnih 
in zelo majhnih koncentracij. Meje spektrograf-
skega zaznavanja leže med 10—5 do 10—6 %, zelo na-
tančna rutinska določevanja pa so možna že v me-
jah od 10~3 do lO—5 %. Spektrografija je tudi tipič-
na mikrometoda, ki se zadovoljuje z izredno majh-
nimi količinami preiskovanega vzorca. V svoji ča-
sovni karakteristiki je spektrografija srednje hitra 
metoda. Postopek pri dobro pripravljeni hitri spek-
trografski analizi t ra ja povprečno 30 minut zaradi 
fotograf sega procesa, dešifr iranje plošče in izra-
čunavanje rezultata. Izplača se le pri serijah, k je r 
na eno ploščo posnamemo celo vrsto istih ali slič-
nih vzorcev, ker je pri tem čas, ki odpade na en 
vzorec, relativno zelo majhen. Pri tem ne smemo 
pozabiti, da določujemo istočasno večje število ele-
mentov brez kakršnihkoli ločb. Spektografska ana-
liza je 3 do 5-krat cenejša od klasičnih kemijskih 
metod. 

Po njenih osnovnih karakteristikah je spektro-
grafija le delno uporabna v osnovni črni metalur-
giji. V spektralnem območju, ki ga pokriva, ni pri-
mernih črt za določevanje ogljika in žvepla. Zaradi 
relativne počasnosti lahko zadovolji le zahteve 
tretjega in četrtega hitrostnega reda in torej ne 
more spremljati hitrih metalurških postopkov. 
Njena natančnost je v t ret j i stopnji koncentracij-
skih območij že premajhna in jo torej ne moremo 
uporabiti za analizo višjih komponent in matriksa. 



V poštev pride torej le pri kontroli surovin in delo-
ma pri atest i ranju produktov, za določevanje niž-
jih sestavin in predvsem sledov. Njeno tipično pod-
ročje je mikroanaliza, ki pride v poštev pri analizi 
izolatov metalnih vključkov, analiz sestave trdnih 
onečiščenj atmosfere, analizi pepelov in sledov ko-
vin v tekočih gorivih in mazivih. Priporočili bi jo 
za določevanje oligoelementov in drugih nečistoč 
v grodlju, jeklu, ferolegurah, čistih metalih, alumi-
niju, železnih rudah in nekaterih nečistoč v meta-
lurških dodatkih. 

Cena kompletne spektrografske opreme vključ-
no z opremo za pripravo vzorcev, izvore, spektro-
graf, projektor, komparator, naprave za fotografski 
proces, naprave za izračunavanje rezultatov, se 
giblje danes med 20 in 30 tisoč dolarjev. 

Stiloskopija 
Stiloskopija je spektroskopska analiza, ki sloni 

na vizualnem ocenjevanju ali določevanju relativ-
nih jakosti spektralnih črt. Njene metode so 
v osnovi podobne spektrografskim metodam, le da 
so prirejene za omenjene fiziološke sposobnosti 
očesa, ki služi tu kot detektor. Če relativne jakosti 
spektralnih črt le približno ocenjujemo, govorimo 
običajno o stiloskop ij i, če pa jih merimo z dokajš-
njo natančnostjo, uporabl jamo izraz stilometrija. 
Temu primerno se tudi imenujejo aparati, stilo-
skopi in stilometri. Prave ostre meje med stilo-
skopijo in stilometrijo ni. 

Osnove, vzbujanje in spektralni aparat so v 
principu isti kot pri spektrografiji . Kot stiloskop 
lahko služi poljubni spektroskop z zadostno di-
sperzijo in ločljivostjo v vidnem delu spektra. Za 
uporabo v črni metalurgiji mora biti ta disperzija 
vsaj 5 A/mm pri 5000 A. Stiloskopi so prizemski 
aparati, imajo stekleno optiko in so grajeni po 
avtokolimacijskem sistemu. Spekter opazujemo 
z okularjem, opremljenim z okularno značko, ki 
nam s skalo valovnih dolžin omogoča naj t i potreb-
ne valovne dolžine oz. spektralne črte. Stiloskopi 
so opremljeni za »point to plane« tehniko in za 
elektrodno tehmko. Pogosto imajo tudi primerjalni 
spekter, ki ga dobivamo z vzbujanjem znanih snovi 
na primerjalni mizici za vzbujanje. Stilometri in 
celo nekateri stiloskopi imajo vgrajen tudi foto-
meter, ki omogoča vizualno fotometr i ranje jakosti 
spektralnih črt. Fotometri so polarizacij ski ali pa 
na sivi klin. S stilometrom in takim stiloskopom je 
možna kvantitativna analiza, medtem ko stiloskop 
omogoča samo polkvantitativno analizo. Ločimo 
prenosne in stabilne stiloskope. Prenosni stilosko-
pi omogočajo delo na terenu, analizo težkih kosov 
brez jemanja vzorca in poškodbe in brez trans-
port i ranja v laboratorij; s prenosnimi stiloskopi 
ali posebno tehniko elektro kontaktnega prenosa je 
možna orientacijska analiza strojnih delov med de-
lovanjem ali celo konstrukcij pod tekočinami. Sta-
bilni stiloskopi so kvalitetnejši in grajeni bolj 
kompaktno; omogočajo udobnejše in natančnejše 
delo. Stilometri so praviloma stabilni in jih upo-

rabl jamo v primerih, ko je stiloskopska metoda 
premalo natančna. 

Kvalitativna analiza s stiloskopi in stilometri 
sloni na vizualnem opazovanju črt in določanju 
njihove valovne dolžine s pomočjo okularne značke 
in skale valovnih dolžnin oz. obratno — ugotavlja-
nje, če se na vnaprej določenem mestu spektra po-
javi spektralna črta iskanega elementa. Polkvanti-
tativna analiza je možna s stiloskopi in stilometri. 
Sloni na vizualnem ocenjevanju jakosti analizne 
spektralne črte s pomočjo primerjave z jakost jo 
bližnjih spektralnih črt osnove ali dodanega ele-
menta, takoimenovanih grup homolognih črt. Toč-
nost takega ocenjevanja se giblje med ± 10 do 
± 30 % od dejanske vrednosti. Stiloskopi s foto-
metri jskim nastavkom in stilometri pa omogočajo 
točnejše določanje relativne jakosti spektralnih 
črt najčešče s pr imerjavo z delom zveznega spektra 
ali s primerno homologno črto. Primerjalni zvezni 
spekter daje znano in kotrolirano svetilo, iz njega 
pa s pomočjo zaslonke izrežemo tako imenovano 
»lažno« primerjalno črto. Ta metoda je slabša, ker 
ne upošteva metode internega standarda. Pri pravih 
stilometrih dobivamo iz istega izvora s pomočjo 
posebne optike dva spektra, ki ju lahko pomikamo 
nezavisno ter tako približamo primerjalne spek-
tralne črte in jim določimo relativno jakost s po-
močjo izenačevanja s sivim fil trom ali polarizator-
jem. Točnost stilometrskih metod se giblje v 
območju od ± 5 do ± 10 % od določevane vred-
nosti. 

Prednost stiloskopskih metod leži predvsem v 
enostavnosti, nizki ceni in hitrosti. Delo s stilosko-
pom je sorazmerno enostavno in se da hitro pri-
učiti tudi ljudi z nižjo strokovno kvalifikacijo. 
Dvomesečno stalno delo brez dvoma že usposobi 
človeka za reševanje tekočih serijskih kontrol. 
Stilometer s potrebno opremo ne stane več kot 
dober spektralni fotometer — to je od 2 do 3 tisoč 
dolarjev. Pri dobro uvežbanem spektroskopiku in 
skrbno izdelani metodiki t r a ja stiloskopska ana-
liza enega vzorca na dva do tri elemente nekaj 
minut, stilometrska pa 10 do 15 minut. Povprečna 
spodnja meja za stiloskopske analize je 0,1 %, na-
vzgor pa jo, seveda z zmanjševanjem točnosti, 
uporabl ja jo vse do 40 %. 

Smatramo, da je v osnovni črni metalurgiji sti-
loskopija nepogrešljiva pri sort i ranju starega žele-
za in pripravi vložka, pri kontroli čistosti alumi-
nija, niklja, kobalta, pri identifikaciji ferolegur in 
pomešanih produktov ter pri orientacijskih anali-
zah pred uporabo točnejših metod kemijske ana-
lize. S stilometrijo lahko od druge koncentracijske 
stopnje navzgor spremljamo celo vrsto nečistoč v 
ferolegurah in nekaterih dodatkih. Ob pomanjka-
n ju ali izpadu točnejših hitrih metod kontrole 
lahko s stilometrom, vsaj za nekatere legirne ele-
mente, spremljamo sestav taline in bazičnost 
žlindre, poudariti pa moramo, da je stiloskopija 
uporabna tudi izven ožjega področja, to je v pre-
delovalnih obratih črne metalurgije. 



Direktna spektroskopija 
Direktna spektroskopija je dobila svoje ime za-

radi direktnega mer jen ja jakosti oz. razmerja ja-
kosti spektralnih črt. Postopek v direktni spektro-
skopiji je približno podoben stiloskopiji, toda za 
razliko od n je ne meri jakosti spektralnih črt z 
očesom, ampak s pomočjo občutljivih in preciznih 
fotoelektričnih detektorjev in odgovarjajočega me-
rilnega instrumenta. Zaradi tega se za direktno 
spektroskopijo pogosto uporablja tudi izraz foto-
električna spektroskopija. Osnove, vzbujanje in 
dobivanje spektra je enako kot v spektrografiji . 
Spektralni aparat, ki tu služi kot monohromator, 
je pretežno difrakcijski aparat z veliko disperzijo. 
Zaželene spektralne črte izoliramo iz dobljenega 
spektra s pomočjo izhodnih rež, ki propuščajo le 
določene spektralne črte. Nezanimivi del spektra 
pa je zatemnjen z zaslonko, število izhodnih rež 
je lahko zelo veliko in je omejeno le z dolžino dob-
ljenega spektra in mehansko razsežnostjo izhodnih 
rež. 2arek monohromatske svetlobe, ki pride skozi 
izhodno režo, običajno usmerimo z lečo ali zrca-
lom na fotodetektor; kot svetlobni detektor se v 
moderni spektroskopiji uporabl ja skoraj izključno 
fotopomnoževalka. Dobljene fototoke pojačamo in 
merimo s primernim instrumentom, ki je običajno 
zvezan z več ali man j komplicirano elektroniko. 
V črni metalurgiji je zaradi kompliciranosti spek-
trov obvezen monohromator z veliko disperzijo, 
zaradi potrebne hitrosti pa metoda vzporedne inte-
gracije. Princip metode je v tem, da imamo na 
monohromator ju posebno fiksno izhodno režo za 
vsako analizno črto in vsako črto internega stan-
darda ter merimo njihovo relativno jakost paralel-
no, to je istočasno iz istega vzbujanja. 

Elektronika za samo usmer jan je razmerja jako-
sti spektralnih črt oz. odgovarjajočih fototokov je 
danes zgrajena po integracijskem principu. Fototok 
polni merilni kondenzator, ki mu po končani eks-
poziciji izmerimo napetost ali pa količino elektre-
nine. Tako dosežemo večjo občutljivost in avtomat-
sko povprečno vrednost za čas ekspozicije, kar 
kompenzira predvsem nihanja emisije v času me-
ritve. Jasno, da moramo po integraciji preprečiti 
vsako nekontrolirano praznjenje merilni konden-
zatorjev. Najboljši način mer jen ja je verjetno 
kompenzacijsko mer jen je razlike v napetosti, ker 
pri tem primerjavo napetosti na kondenzatorjih 
lahko poljubnokrat ponovimo. Ker se v tem pri-
meru kot merilni instrument uporabl ja registrirni 
merilni instrument, dobimo istočasno tudi do-
kument vsake meritve. Najhitrejši način meritve 
omogoča pulzna tehnika; fototok direktno napaja 
zelo majhen kondenzator, ki se polni in prazni v 
hitrih pulzih, ki pa ojačani ženejo števec ali pulzno 
uro in j ih lahko odčitamo takoj po končani inte-
graciji. 

Slika 3 shematsko prikazuje aparaturo za di-
rektno spektroskopijo. V desnem črtkanem okviru 
je shema izvora, v srednjem spektrometer, v levem 
pa merilna elektronika in napajanje . V izvoru, ki 

Slika 3 
Shema kvantometra 

omogoča vzbujanje z istosmernim lokom ter visoko 
in nizko napetostno iskro, vzbujamo snov v analiz-
nem iskrišču Ai; razelektritev kontroliramo z osci-
lografom Os. Emitirano svetlobo pošljemo s po-
močjo leče L na vhodno režo Vr in nadalje na kon-
kavno mrežico M. Analizni žarek in žarek internega 
standarda izoliramo z izhodno režo I r 1 oz. Ir 2. 
Propuščena žarka usmerimo z zrcalom Z1 oziroma 
Z2 na fotopomnoževalko Fp 1 in Fp 2. Dobljena 
fototokova polnita merilni in primerjalni konden-
zator. Po končani integraciji posebno stopenjsko 
stikalo St priklaplja po dvojico merilnih kondenza-
torjev in signal vodi preko ojačevalca OJ na regi-
strirni merilni instrument RMI. Visokonapetostni 
stabilizirani usmernik VSU daje prednapetost za 
fotopomnoževalke, napajalnik NOJ pa napaja oja-
čevalec. Na moderne mrežne monohromator je 
lahko montiramo do 120 izhodnih rež in torej me-
rimo tudi tolikšno število spektralnih črt. 

Zgoraj opisani instrument dela v zračni atmo-
sferi in ga zato tudi imenujemo zračni spektro-
meter. Njegovo spektralno območje sega od pri-
bližno 2000 do 8000 A. Ako je spektrometer grajen 
tako, da ga lahko evakuiramo, ohišje pa zaprto, da 
ga lahko spiramo s specialno čistim argonom, do-
bimo vakuumski spektrometer. Z vakuumskim 
spektrometrom lahko merimo tudi v področju pod 
2000 A, tako imenovanem vakuumskem področju, 
k je r zrak absorbira žarke. Spektralno področje 
vakuumskih aparatov sega od približno 1600 do 
4000 A. Kljub težavam in stroškom z vakuumsko 
tehniko in argonom je to področje izredno važno 
za črno metalurgijo, ker je v tem področju možno 
določevati ogljik in žveplo ter doseči boljšo občut-
ljivost tudi za nekatere oligoelemente. Težave na-
stopijo pri visokolegiranih jeklih, k jer črte nekate-
rih legirnih elementov padejo izven območja 
vakuumskega aparata. Tu ima prednost zračni 
spektrometer. Poudariti pa moramo, da gre pri 
vakuumskih aparatih razvoj v smeri povečanja 
območja in vključevanja novih analiznih spektral-
nih črt, ki bodo omogočile vključitev vseh kompo-
nent visokolegiranega jekla. Tovrstna razlika med 
vakuumskimi in zračnimi spektrometri torej izgi-



nja. Danes se dobe tudi spektrometri, ki imajo en 
del programa v zraku, drugi del pa v vakuumu. 

Predvsem optični del direktnih spektrometrov 
izredno zavisi od temperature, merilna elektronika 
pa od vlage v ozračju. To zahteva specialno gradi-
tev laboratorija z brezhibno klimatizacijo, ki je za 
brezhibno tekoče delo potrebna tudi, če ima in-
strument dobro temperaturno kompenzacijo; sled-
nje samo nekoliko ublaži zahteve. Za reproduciblo 
delo zahteva ta aparatura za napa jan je stabilno 
napetost in frekvenco približno na 1 % natančno. 
Na to je treba v naših prilikah še posebej paziti. 
Elektronski, predvsem pa optični del aparature, 
mora biti zaščiten pred sunki in vibracijami. Za 
hitro delo so potrebne tudi naprave za transport 
vzorca, s trojno in kemijsko obdelavo vzorca, hitro 
preračunavanje rezultatov ter hiter in siguren pre-
nos rezultatov. Hitrost in produktivnost aparature 
se znatno poveča, če ima vgrajen printer, ki tipka 
odčitke na merilnem instrumentu. Še hitrejše je 
delo s kompjuter j i , ki nam sproti in zelo hitro 
izračunajo iskane koncentracije na osnovi vstavlje-
nih merilnih krivulj. Kompjuter j i so za programe 
v črni metalurgiji, posebno pri visokolegiranem 
jeklu, zelo dragi, vendar bodo v bodočnosti po vsej 
verjetnosti tvorili normalen sestavni del direktnega 
spektrometra. 

Tehnika dela v direktni spektroskopiji je ista, 
kot smo jo opisali v spektrografiji , le da je prila-
gojena za zelo hitro delo. Glede na spodnjo mejo 
koncentracijskega območja je direktna spektrosko-
pija občutljivejša ter lahko določa z veliko natanč-
nostjo zelo majhne količine elementov. Natančnost 
direktne spektroskopije se giblje med 0,5 in 1 %, 
kar je 3 do 4 krat boljše od spektrografije. Ker 
meri fotopomnoževalka jakost svetlobe v 1000 krat 
širšem območju kot fotografska plošča in zaradi 
relativno širokih izhodnih rež lahko zanemarimo 
reverziblost; direktna spektroskopija tudi nima 
zgornje koncentracijske omejitve. Z direktno spek-
troskopijo lahko zelo natančno določujemo visoke 
koncentracije, in niso redki primeri, ko določamo 
v območju koncentracij 60 %. Celo v tem območju 
koncentracij se direktna spektroskopija v točnosti 
kosa z običajnimi klasičnimi analiznimi postopki; 
pri nižjih koncentracijah pa je njena točnost celo 
boljša od točnosti omenjenih metod, kar je v 
praksi že neštetokrat dokazano. Prav tako je doka-
zano, da je kontrola z direktno spektroskopijo zelo 
ekonomična, saj so stroški analiz 5 do 6 krat cenej-
ši od mokrih kemijskih metod. Zaradi tega se 
visoka nabavna cena tozadevne opreme ka j kmalu 
amortizira. Celotna oprema takega laboratorija se 
danes giblje med 100 in 150 tisoč dolarjev, kar pa 
bi se v železarnah jugoslovanskih dimenzij amorti-
ziralo v enem do dveh letih samo na laboratorij-
skih stroških. Neprimerno večja pa je korist hitre, 
natančne in popolnejše kemijske kontrole v proiz-
vodnih obratih. 

Direktna spektroskopija pokriva velik del mo-
derne metalurške tehnologije. Če postavimo na 

prvo mesto vprašanje hitrosti, ugotovimo sledeče 
orientacijske vrednosti. Določitev petih glavnih 
elementov pri izdelavi jekla po LD postopku 3 do 
5 minut, kompletna analiza grodlja in masovnega 
jekla vključno z oligoelementi 6 do 8 minut, kom-
pletna analiza visokolegiranega jekla — vključno 
z oligoelementi — do 12 minut, kompletna analiza 
žlindre 12 do 20 minut (FeO in CaCž se spektro-
skopsko ne moreta določiti), analiza rude, peletov 
in aglomerata brez osnove, toda vključno z oligo-
elementi 20 do 25 minut, kompletna analiza pri-
mesi in nečistoč v ferolegurah ali metalurškem 
dodatku 20 do 25 minut. Enako kot jeklo lahko 
kontroliramo tudi Al, Co, Ni, kot ferolegure pa 
metalni Cr in W. Direktna spektroskopija torej po 
hitrosti ne zmore le prvega hitrostnega razreda do 
3 minute, kamor spada le določevanje C na koncu 
SM šarž, ki ga metalurgi zahtevajo v dveh minutah. 

Direktna spektroskopija, posebno vakuumska, 
je kot kemijska kontrolna metoda v moderni me-
talurgiji na prvem mestu in je ni nadkrilila še 
nobena druga metoda. To velja predvsem za gro-
delj, jeklo, Al, Ni, Co, Cr, W. Nadalje je njena 
velika prednost v določevanju sledov različnih 
elementov, na pr. oligoelementov v vseh metalur-
ških surovinah in končnih produktih, kakor tudi 
v fazi spremljanja tehnološkega postopka. Na pod-
ročju visokih koncentracij, posebno pri nekovinah, 
kot so rude, aglomerati, zasip, žlindre, metalurški 
dodatki in ognjeodporni materiali, kakor tudi pri 
ferolegurah, pa se mora umakniti metodi fluore-
scence X žarkov, ki jo na teh področjih skladno 
dopolnjuje. S hitro spektroskopsko kontrolo pa ne 
doprinašamo samo h kvaliteti produktov in njeni 
stalnosti, ampak lahko deloma vplivamo na koli-
čino in ekonomiko. S hitro kontrolo lahko v okviru 
nekaj procentov skrajšamo čas šarže in s tem pri-
dobimo na količini produkta, pri isti porabi ener-
gije, ognjeodpornih materialov in delovne sile. 
Prištedimo lahko tudi pri porabi legirnih dodatkov, 
ker omogočimo metalurgu riziko legiranja na 
spodnjo mejo, kar se posebno pozna pri visokole-
giranih jeklih. Še več je vreden doprinos k mož-
nosti uporabe slabšega in cenejšega vložka in po 
možnosti uporabe legiranih odpadkov, n. pr. legi-
ranih ostružkov, kar je pravzaprav tudi štednja 
legirnih dodatkov. Zaradi boljšega poznavanja 
surovin in proizvodnega procesa ter zaradi hitrega 
spremljanja tehnološkega postopka je metalurgu 
omogočeno zmanjšati vsaj analizni izmeček. Di-
rektna spektroskopija je sploh eden od pogojev za 
smiselno uporabo moderne metalurške tehnologije 
prepihavanja s kisikom. 

Principialno je možno, da bi direktna optična 
spektroskopija določala tudi vodik, kisik, dušik v 
jeklu, vendar so te metode še v stadiju raziskave 
in če se bodo obnesle v pogojih proizvodnje, lahko 
pričakujemo izpopolnitev direktne optične emisij-
ske spektroskopije tudi v tej smeri. Nekoliko več 
o tem bomo videli v poglavju o določevanju plinov 
v jeklu. 



FLUORESCENCA X — ŽARKOV 

Osnove 
Rentgenske ali X žarke dobimo z bombardira-

n jem tarče s snopom elektronov ali snopom žarče-
n ja z visoko energijo. Prvi primer imamo v običaj-
nih rentgenskih ceveh in ni našel uporabe v kemij-
ski praksi. Drugi način pa je s svojimi tremi veja-
mi, absorpcijo, difrakcijo, predvsem pa fluorescen-
co X žarkov dal med drugim tudi kemiku v roke 
močno orožje za preiskavo sestave in zgradbe sno-
vi. Absorpcija in difrakcija X žarkov sta v osnovni 
črni metalurgiji na kemijskem področju zaenkrat 
našli še zelo majhno praktično uporabo, medtem 
ko je fluorescenca X žarkov za optično emisijsko 
spektroskopijo gotovo najvažnejša in najbol j upo-
rabljena metoda; v nadaljnem se bomo osredoto-
čili le na to metodo. 

V nasprot ju z optičnimi spektri v emisijski 
spektralni analizi, ki nastanejo s kvantnimi pre-
skoki v zunanjih elektronskih oblah atomov, nasta-
nejo rentgenski spektri zaradi sprememb v notra-
njosti atoma. X žarki so posledica kvantnih pre-
skokov na notranj ih elektronskih oblah. Ce prilete 
hitri elektroni v materijo, se njihova energija veči-
noma spremeni v toplotno energijo, le majhen del 
se sprosti v obliki elektromagnetnega sevanja 
v območju med 0,5 do 10 A. Ločimo zaviralno in 
karakteristično sevanje. Del elektronov namreč po-
stopno zavre električno polje atomskega jedra in 
sproščena kinetična energija daje po že znani za-
konitosti E = h.v zaradi postopnega zaviranja kon-
tinuirni spekter. Tak kontinuirni spekter ima po-
sebno razporeditev energije —• z maksimumom na 
določenem mestu, ki je po legi in višini odvisen od 
energije elektronov, torej praktično od napetosti 
med katodo in anodo v rentgenski cevi. Nekateri 
hitri elektroni pa pod določenimi pogoji zadenejo 
elektron na eni od notranjih elektronskih obel 
atoma in ga izbijejo iz atoma. Izpraznjeno mesto 
takoj zapolni elektron iz ene od zunanjih elektron-
skih obel. Ker preide tak elektron od višjega ener-
getskega v nižje energetsko stanje, se sprosti ener-
gija v obliki karakterističnega sevanja, ki nam daje 
karakteristični spektrum. Z ozirom na vrsto pre-
hoda med oblami govorimo o K — spektru, L — 
spektru itd. Karakteristični in zaviralni spekter se 
pokrivata in sta značilna za atom, v katerem sta 
nastala. Tudi jakost karakterističnega sevanja za-
visi od napetosti v rentgenski cevi. Po karakteri-
stičnem spektru lahko indentificiramo element, 
kajt i med valovno dolžino karakterističnega seva-
nja in atomskim številom elementa obstaja zakoni-
tost: z večanjem atomskega števila se karakteri-
stično sevanje pomika proti večjim frekvencam oz. 
manjš im valovnim dolžinam. 

Vzbujanje z elektroni v analitske namene ni 
praktično, ker bi morali snov namestiti kot katodo 
v rentgenski cevi, k jer je potreben visok vakuum 
in bi se snov tudi močno grela, torej porušila. Za-
radi tega so se za vzbujanje rentgenskih spektrov 
poslužili ra je rentgenskih žarkov, tako imenovanega 

primarnega žarčenja, ki pr ihaja iz rentgenske cevi 
in jasno vsebuje tudi zaviralni in karakteristični 
spekter anodnega materiala v rentgenski cevi. S 
primarnim žarčenjem vzbujena snov oddaja karak-
teristično sekundarno žarčenje, ki nasta ja na po-
polnoma enak način kot primarno žarčenje, le da 
je sekundarno žarčenje šibkejše od primarnega in 
se torej premakne proti daljšim valovnim dolži-
nam. To je vse povsem razumljivo in podobno do-
gajanjem pri fluorescenčnih pojavih, kar je tudi 
izvor naziva fluorescenca X žarkov. Aparativna iz-
vedba je mnogo bolj praktična, ker se preiskovana 
snov nahaja izven rentgenske cevi ter jo lahko eno-
stavno in hitro menjamo, nevarnosti porušitve 
preiskovane snovi praktično ni. 

Pri vzbujanju snovi, ki vsebuje več elementov, 
dobimo več vrst sekundarnega sevanja, ki ga mo-
ramo seveda razstaviti v spekter, podobno kot pri 
optični spektroskopiji. Disperzijo dosežemo s kri-
stalom, tako imenovanim analizatorjem, katerega 
mrežno konstanto d moramo poznati. Uklonski 
kot, to je kot med površino kristala in izhodno 
svetlobo, izračunamo za vrstno število žarčenja n 
in iskano valovno dolžino \ v A po Braggovi enačbi 
n.X = 2d.sin a. Na ta način dobljeni spektri so eno-
stavnejši od optičnih spektrov in po gornji enačbi 
je kvalitativna analiza sorazmerno enostavna. Iz-
vori težav so naslednji: nečistoče v katodi same 
rentgenske cevi, zelo visoko ozadje, ki močno vpli-
va na meje zaznavanja in velike valovne dolžine 
pri lahkih elementih. V zraku lahko določamo 
samo elemente z atomskim številom 22 in več. Z 
uvedbo helija in vakuuma razširimo to število 
navzdol do atomskega števila 12. Meja zaznavanja, 
ki doseže v sredini periodnega sistema vrednosti 
med 10—4 do 10—', se proti lažjim elementom 
izredno slabša. To stanje močno poslabša težka 
osnova, ki neverjetno zmanjša občutljivost. Fluore-
scenca X žarkov bo torej imela boljše izglede pri 
težkih elementih v lažji osnovi in slabše izglede pri 
lahkih elementih v težki osnovi. To stanje se je 
nekoliko izboljšalo z uvedbo visokih energij za 
vzbujanje in izredno občutljivost detektorjev žar-
čenja, s katerimi zaznavamo pod odgovarjajočimi 
koti žarčenje. 

V kvantitativni analizi se spodnje koncentracij-
ske meje, ki jih lahko še dosežemo, pomaknejo še 
za 1 do 2 velikostna razreda proti večjim koncen-
tracijam. Pri nizkih koncentracijah in lahkih ele-
mentih nastopajo pri kvantitativni analizi še težave 
z natančnostjo. Na teh področjih natančnost lahko 
popravimo z dolgimi števnimi časi, kar pa zelo 
zavleče kvantitativno analizo in jo potisne izven 
racionalnih analiznih časov za praktično uporabo 
v industriji . Navzgor metoda fluorescence X žar-
kov koncentracijsko ni omejena in daje pri visoki 
koncentraciji celo večje reproduciblosti od optične 
emisijske spektroskopije, ker vzbuja na neprimer-
no večjih površinah. Srečamo pa se z istimi teža-
vami kot pri optični spektroskopiji, ki so tu še 
neprimerno bolj zaostrene; sem lahko štejemo 
vpliv osnove, vpliv spremljajočih elementov, vpliv 



strukture, kemijske vezave itd. Poleg tega se sre-
čamo še s težavami absorpcije, difrakcije, merilne 
tehnike in škodljivega žarčenja. Priprava vzorca je 
še težavnejša in kritičnejša kot pri optični emisij-
ski spektroskopiji. 

Aparatura 
Aparatura za fluorescenco X žarkov ima tri 

glavne dele: visokonapetostni generator z rentgen-
sko cevjo, spektrometer in merilni del. 

Rentgenska cev je napravljena po znanem prin-
cipu in za obtežitve od enega do treh KW. Z ozi-
rom na uporabnost za različne naloge so anodne 
cevi iz različnih materialov; za določevanje težkih 
elementov ima cev običajno anodo iz wolframa, 
molibdena ali zlata, za določevanje lahkih elemen-
tov pa je v uporabi pretežno anoda iz kroma. 
Rentgensko cev napaja visokonapetostni generator, 
sestavljen iz t ransformatorja , usmernika, gladilnih 
filtrov in stabilizacije. Delovna napetost se giblje 
med 10 in 100 KV, zakost anodnega toka pa med 
5 do 10 mikro A; jakost anodnega toka lahko lepo 
spreminjamo preko kurilnega toka žareče katode. 
Ker jakost fluorescence v prvi vrsti zavisi nepo-
sredno od jakosti primarnega žarčenja, mora biti 
primarno žarčenje izredno stabilno. Jakost tega 
žarčenja pa je linearno odvisna od jakosti anod-
nega toka in kvadratično od napetosti na cevi. 
Temeljita stabilizacija toka in napetosti je torej 
nujno potrebna. 

Slika 4 a 
Shema rentgenskega fluorescenčnega analizatorja z ravnim 

kristalom 

Slika 4 b 
Shema rentgenskega fluorescenčnega analizatorja z ukriv-

ljenim kristalom 

Monohromatski žarek sekundarnega sevanja 
dobimo v najpreprostejših primerih s f i l t r i ranjem 
polihromatskega žarka z različnimi kovinskimi fil-
tri, s katerimi pa ne moremo povsem odpraviti 
ozadja. Resnično monohromatsko svetlobo nam da 
le odboj na kristalu, ki je lahko raven, cilindričen 
ali sferičen. Slika 4 a shematsko prikazuje apara-
turo z ravnim kristalom. Primarno žarkovje iz 
rentgenske cevi pada na preiskovani vzorec, sekun-
darno žarkovje pa s pomočjo Sollerjeve zaslonke 
zberemo v širok, skoraj vzporeden snop, ki pod 
kotom © pada na kristal. Ko se v kristalu dispergi-
ra v soglasju z Bragg-ovo enačbo, zapusti kristal 
pod kotom 2 © in pada v detektor. Ker sta kristal 
in detektor montirana na goniometru, ju lahko 
premikamo tako, da lahko vidimo žarke z določe-
nimi valovnimi dolžinami. Mrežna konstanta kri-
stala določa disperzijo in območje valovnih dolžin, 
ki jih lahko merimo. Mrežna konstanta pa skupaj 
z odprtino Sollerjeve zaslonke določa tudi ločlji-
vost sistema. Pogosto so spektrometri napravljeni 
tako, da hitro in enostavno menjamo več vrst kri-
stalov. Disperzijo in ločljivost lahko povečamo 
z uporabo kristala z manjšo mrežno konstanto ali 
pa s prehodom v spekter višjega reda, k je r pa 
jasno izgubimo na jakosti, enako kot pri optičnih 
mrežnih spektrografih. Refleksijska sposobnost 
kristala določa občutljivost aparata. Zelo pogosto 
uporabl jamo kristale topaza in litijevega fluorida; 
drugi znani kristali so še sljuda, sadra, kalijev 
hidrogen — ftalat in razne druge organske spojine. 

Slika 4 b prikazuje aparat z ukrivljenim krista-
lom. Po sliki vidimo, da je konstrukcija povsem 
analogna z optičnimi spektrometri na konkavno 
mrežico. Vhodna reža, kristal in izhodna reža so 
v soglasju z Bragg-ovo enačbo, razmeščeni na Row-
landovem krogu. Primarno žarčenje pada na vzo-
rec, od tu skozi vhodno režo na kristal, ki nastalo 
žarčenje dispergira in zbere na izhodni reži, od 
koder pada na detektor. Premikanje kristala in 
detektorja je tudi zelo komplicirano in so ti tipi 
aparatov primernejši za fiksne programe, ki se 
v industrijski praksi danes predvsem forsirajo. 
Tovrstni aparati dosegajo tudi veliko občutljivost 
in omogočajo lokalno analizo. Ker zrak že močno 
absorbira rentgensko žarkovje z valovno dolžino, 
večjo od 1,8 A, uporabl jamo v višjem področju 
spektrometre, napolnjene s helijem ali pa vakuum-
ske spektrometre. 

Merilni del ima sledeče sestavne enote: detek-
tor, pulzni števec, pulzni diskriminator, napravo 
za mer jen je ali določanje časa in kompenzacijski 
registrirni instrument. Kot detektor žarčenja služi 
v kratkovalovnem delu spektra scintilacijski šte-
vec, v dolgovalovnem delu spektra pa pretočni 
števec. Včasih uporabl jamo pretočni števec tudi 
v krajševalovnem delu spektra, ker ima manjš i 
šum. Pulzni števec šteje pulze, ki pr iha ja jo 
z detektorja v določenem času, ali pa naprava za 
določanje časa pokaže čas, ki je potreben za dose-
go vnaprej določenega števila pulzov. V novejšem 
času uporabl ja jo registrirni instrument, ki nariše 



signal v mV, digitalni računalnik pa izračuna 
ploščino pod zabeleženim signalom. Vse zgoraj 
omenjene naprave služijo za določevanje jakosti 
sekundarnega monohromatorskega žarčenja, med-
tem ko služi pulzni diskriminator za »čistost signa-
la«. S sort i ranjem impulzov po višini izloči diskri-
minator tiste pulze, ki jih povzroča razpršeno 
žarkovje, moteče črte iz višjih spektralnih redov, 
termično emisijo scintilatorskega števca ter ostale 
motnje, ki pr ihaja jo iz aparata in okolice. Na ta 
način se izognemo koincidenci s črtami iz višjih 
redov ter poboljšamo občutljivost in natančnost 
zaradi boljšega razmerja med črto in ozadjem. 

Po praktični izvedbi ločimo enokanalne, dvoka-
nalne in mnogokanalne aparate. Prvi in drugi 
delajo po metodi polzečega spektra, večkanalni 
aparati imajo fiksen program in meri jo jakost 
vseh žarkov istočasno. Prvi način omogoča kvali-
tativno analizo in večjo fleksibilnost, je pa zelo 
počasen. Posebej pri dolgih števnih časih, ki jih 
zahtevajo lažji elementi, nizke koncentracije in 
večja natančnost določitve. Istočasno mer jen je ja-
kosti je mnogo hitrejše in se uporablja v primerih 
časovne stiske. Pri enokanalnih aparatih merimo 
torej jakosti posameznih spektralnih črt postopno, 
in sicer na vsakem mestu dvakrat, ker merimo 
enkrat preiskovano snov, drugič pa standardni 
vzorec. Primerjava preiskovanega in standardnega 
vzorca poteka torej časovno ločeno. Ti aparati so 
najenostavnejši in najcenejši. 

Dvokanalni aparati delajo na podobni osnovi, le 
da meri jo preiskovani in standardni vzorec isto-
časno — vsakega v svojem kanalu. Zato sta potreb-
na dva spektrometra in dva detektorja; merilni 
rezultat je razmerje jakosti med fluorescenco ene-
ga in drugega vzorca pri isti valovni dolžini. Mer-
ska metoda je seveda natančnejša in sigurnejša od 
zgornje. Pri cenejših in enostavnejših izvedbah 
dvokanalnih aparatov služi kot primerjalni žarek 
en del primarnega žarkovja ali pa mešanica sekun-
darnega in razpršenega žarkovja z vgrajene kovin-
ske normale. 

Mnogokanalm aparati imajo pretežno upognje-
ni kristal, ki omogoča za fiksni program namestiti 
večje število izhodnih rež na Rowland-ovem krogu. 
Vsaka izhodna reža je nameščena za točno določe-
no valovno dolžino in ima svoj poseben detektor. 
Kot rečeno, merimo v tem primeru jakost vseh iz-
branih žarkov istočasno in jih pr imer jamo po 
metodi internega standarda, ki je tu bolj kompli-
cirana kot v optični emisijski spektroskopiji. Naj-
modernejši tovrstni aparati imajo celo za vsako 
spektralno črto programa svoj kristal, ki za dano 
nalogo najbol j odgovarja po svetlobni jakosti, 
disperziji, ločljivosti itd. Ti aparati so sicer dragi, 
toda edino v tej smeri je rešitev problemov, ki se 
tičejo spremljanja tehnološkega procesa v osnovni 
črni metalurgiji. 

Med ostalo spremljajočo opremo moramo poleg 
primernega laboratorija omeniti predvsem stabili-
zacijo napajalnega omrežja, ker v visokonapetost-
nem generatorju vgrajena stabilizacija, posebno 

v naših prilikah ne zadostuje in ne moremo dobiti 
stabilnega primarnega žarčenja. Ker je priprava 
vzorcev časovno in kvalitetno kritična, moramo 
imeti po možnosti čimbolj avtomatizirane vse na-
prave za pripravo vzorcev. V primeru postopkov 
z raztopinami ali celo ločbami in predhodnim kon-
centriranjem, kot bomo videli pri tehniki dela, 
mora biti tak laboratorij naslonjen na dober ke-
mični laboratorij z vso potrebno opremo za ome-
njene operacije. Opustiti ne smemo tudi kontrole 
škodljivega žarčenja. 

Tehnika dela 
Tehnika dela pri fluorescenci X žarkov zavisi 

od narave preiskovanega vzorca enako kot v optič-
ni emisijski spektroskopiji, s katero ima v tem 
pogledu tudi veliko sorodnega. Duktilne kovine kot 
jeklo, grodelj, Al, Ni, Co so dovolj homogene in jih 
skoraj vedno analiziramo direktno. Priprava vzor-
ca in tozadevne zahteve so povsem enake kot pri 
»point to plane« tehniki v direktni optični spektro-
skopiji; tehnika priprave se razlikuje le na koncu 
pri brušenju, kaj t i tu moramo brusiti s čimbolj 
finim zrnom, da zmanjšamo odvisnost od smeri 
raz in povečamo reproduciblost pri ponovnem 
brušenju. Pri drobnih zrnavostih pa zelo hitro na-
letimo na težavo mazanja, zlasti pri mehkejših 
vrstah vzorcev. Tudi tu nam segregacije delajo pre-
glavice. Pravilno pripravljen vzorec vzbujamo v ko-
mori za vzorce in merimo jakost fluorescentnega 
žarkovja, pri čemer imamo z vplivom osnove in 
t ret j ih komponent enake težave kot v optični emi-
sijski spektroskopiji, z zrnavostjo in s t rukturo pa 
še večje. 

Pri nekovinah in zelo nehomogenih krhkih kovi-
nah, ki jih lahko vprašimo, uporabljamo poznano 
briketno tehniko, toda z organskimi vezivi kot 
škrob, karnauba vosek, kolofonija in podobno, le 
redko aluminijev prah. Ker ta veziva absorbirajo 
daljševalovni del spektra in provzročajo težave pri 
določitvi lahkih elementov, moramo po možnosti 
shajati brez veziva ali pa z zelo majhnim procen-
tom veziva. Pri tehniki brez veziva stisnemo briket 
v primeren kovinski obroč, k jer pa nam pogosto 
nagaja razslojevanje. Zahteve za stiskanje so ena-
ke kot pri spektrografiji . Preiskovano snov in stan-
dard moramo zmleti pod vedno enakimi, čimbolj 
natančno določenimi pogoji na finočo izpod 
0,1 mm. Ker tu na mestu vzbujanja ne pride do 
ta l jenja ali erupcije snovi, je vpliv velikosti zrnc 
in vpliv razporeditve zrnc po velikosti še znatno 
večji kot pri optični emisiji in vpliva celo sestava 
posameznih zrnc in njihova razporeditev. Zaradi 
teh težav in vpliva s t rukture in kemijske vezave se 
najčešče zatekamo k metodi tal jenja ali celo k raz-
topinski metodi. Postopek tal jenja je soroden 
z opisanim pri spektrografiji; seveda pa moramo 
paziti na vpliv elementov v talilu. Za hitro delo 
talino lahko nalijemo v kovinske obroče in povr-
šino pripravimo z brušenjem in poliranjem. Drugi 
način je ponovno mletje in tabletiranje ohlajene 
taline, t ret j i način pa raztapljanje taline v vodi ali 



kislini, ki pa lahko močno vpliva na jakost mer-
jenih črt. V vsakem primeru dodamo tudi interni 
standard. Pri tal jenju in raztapljanju vzorca pride 
do razredčevanja in torej do zmanjšanja občutlji-
vosti za določevane elemente, kar je še posebej 
kritično pri lahkih elementih. 

Raztopine vzbujamo v posebnih plastičnih po-
sodah. Z raztopinsko metodo se lažje ognemo vpli-
vu t re t j ih komponent, bodisi z razredčevanjem, 
bodisi, da nam vse mogoče kombinacije standard-
nih raztopin omogočijo izdelati matematično ko-
rekturo. Raztopinske metode, kot smo videli, nam 
rešujejo tudi vprašanje analize zelo nehomogenih 
materialov. Analiza raztopin se da na aparatih 
s fluorescenco X žarkov izvesti elegantneje kot pri 
optični emisijski spektroskopiji. Novost je tudi to, 
da lahko analiziramo celo vrsto elementov v organ-
skih snoveh in tekočinah brez predhodne upepe-
litve ali ločbe. 

Uporabnost 
Fluorescenco X žarkov so pred leti smatrali kot 

malo občutljivo in nezmožno analizirati elemente 
pod 1 %. Danes je to mnenje preživelo, kajt i izpo-
polnjeni aparati so pomaknili mejo zaznavanja 
precej nizko, kot smo omenili že uvodoma. Kljub 
temu se za industri jsko uporabo ne smemo zana-
šati na številne podatke v literaturi, ki navajajo 
zelo nizke spodnje meje za določevanje. Vsi ti po-
izkusi so napravljeni večinoma v laboratorijskem 
merilu in pod specialnimi pogoji, ki pod pritiskom 
časa in programskim kompromisom niso možni. 
Pri jeklu in grodlju so programske možnosti že 
principialno omejene, ker ni možno določati C, N 
in B, prav tako n. pr. v jeklu in grodlju ni mogoče 
določiti običajnih količin Al, P in S, ki so za meta-
lurgijo bistvene važnosti. V jeklih prav tako ni 
možno določiti manjš ih količin Si, ker je že pri 
0,5 % Si odstopanje preveliko. Vzrok za neugodne 
vrednosti pri grodlju in jeklu leži v relativno težki 
osnovi, pr i jeklu pa še v težkih legirnih elementih. 
Pri nerjavnih jeklih imamo n. pr. težave z Al že 
v območju koncentracij l °/o. Spodnje koncentra-
cijsko območje pa omejuje natančnost, ki proti 
majhnim koncentracijam, predvsem pri lahkih 
elementih, izredno hitro pada. Za srednje težke 
elemente je n. pr. za koncentracijsko območje od 
1 do 100 % napaka izredno majhna in se giblje 
v območju od 0,5 do 1 % pri zelo kratkih števnih 
časih. V koncentracijskem območju od 1 do 0,1 % 
pade napaka v ugodnih pogojih že na 2 do 3 %, 
pod tem pa eksponencialno narašča. Metoda torej 
ni uporabna za zadovoljivo natančno določevanje 
sledov — n. pr. oligoelementov, posebno v bodoč-
nosti ne, ker se zahtevano koncentracijsko območ-
je pomika navzdol. Fluorescenca X žarkov pri 
grodlju in jeklu ne more konkurirati z optično 
emisijsko spektroskopijo, ker tu nima nobene 
prednosti, razen v nekaterih izjemnih primerih. 

Nasprotno pa je fluorescenca X žarkov izredno 
uporabna pri določevanju visokih koncentracij, 

n. pr. pri določevanju makro komponent v ferole-
gurah in čistih metalih. Tu je reproduciblost in 
natančnost izredna in se dosega najtočnejše klasič-
ne metode; tako je mogoče določiti pri 90 °/o Mo 
s standardnim odstopanjem v absolutnih procentih 
0,4 % in W z 0,3 %. 

Absolutno prednost ima metoda tudi pri analizi 
železnih rud, peletov in sintra na elemente v dru-
gem, t re t jem in četrtem koncentracijskem območ-
ju. Primat pri določevanju oligoelementov v 
omenjenih materialih pa ima še vedno optična 
emisijska spektroskopija, posebno če zahtevajo 
zelo majhne koncentracije, kamor gre tudi razvoj 
metalurških zahtev. Analiza gornjih materialov gre 
običajno preko postopka tal jenja. V isti razred 
lahko štejemo tudi ognjestalne materiale in mase, 
nekatere dodatke kot boksit, dolomit, jedavec, 
gline, kremenčevi peski in podobno. 

Zelo zanimivo področje za fluorescenco X žar-
kov je tudi analiza vseh vrst žlinder, k jer te 
metode prekašajo ekvivalentne metode optične 
emisijske spektroskopije, razen pri zasledovanju 
razporeditve oligoelementov. Danes gradijo že apa-
rate za kompleten program žlindre in skušajo 
vključiti že celo fluor. Žal nam tudi fluorescenca 
X žarkov kot optična emisijska spektroskopija ne 
da valence in kemijske vezave elementov ter tako 
ne moremo določiti ferooksida in kalcijevega kar-
bida. Žlindre se dajo pogosto analizirati kar di-
rektno brez tal jenja ali raztapljanja. Težave pri 
pripravi vzorca smo srečali že pri tehniki dela. 
V osnovni črni metalurgiji pa imajo ti aparati še 
eno prednost, in sicer možnost določevanja S in 
sestavin pepela v gorivih direktno brez odprave 
faze ogljikovodika. To pride v poštev za kontrolo 
polkoksa, koksa in tekočih goriv. Metoda je upo-
rabna tudi za analizo majhnih vzorcev, kar je 
uporabno pri izolatih vključkov in določitvi sestave 
prahu, ki onečišča atmosfero. 

Pri obravnavanju hitrosti določevanja se mora-
mo spomniti, da imamo dve vrsti aparatov; eno oz. 
dvokanalne aparate, k je r merimo črte eno za dru-
go, in večkanalne avtomatske aparate s paralelnim 
mer jen jem in fiksnim programom. Prvi po svoji 
ceni in časovnih možnostih odgovarjajo približno 
spektrografski opremi. Meritev z njimi je počasna 
in zmore kvečjemu še t ret j i hitrostni red za eno-
stavnejše programe. Tak spektrometer je uporaben 
le za surovine, pri katerih število vzorcev ni veliko 
in ni velikega časovnega pritiska. Za spremljanje 
tehnološkega postopka pa so brezpogojno potrebni 
avtomatski mnogokanalni aparati z vnaprej do-
ločenim programom in temu primernimi pogoji. 
S takimi aparati je mogoče napraviti pregledno 
kompletno analizo SM žlindre v desetih min. Ana-
liza drugih, zgoraj opisanih surovin, ki so priklad-
ne za tovrstno kontrolo, t ra ja z ozirom na postopek 
priprave od 20 do 30 min. S serijskim delom je 
mogoče te čase še nekoliko skrajšati . Stroški analiz 
so povprečno trikrat manjši od mokrih kemijskih 
metod. V primeru ferolegur in čistih kovin pa so 
stroški tudi do 15 krat manjši od klasičnih kemij-



skih analiz. Cena avtomatskih aparatov z vso po-
trebno spremljajočo opremo se giblje od 100 do 
150 tisoč dolarjev, torej v istem redu velikosti kot 
enaka oprema za direktno optično emisijsko spek-
troskopijo. Amortizacijski roki teh naprav so tudi 
enaki kot pri optični emisijski spektroskopiji. 

PLINSKA KROMATOGRAFIJA 

Laboratorijska plinska kromatografija 
Plinska kromatografi ja je postopek za ločenje 

snovi, ki so normalno v plinskem stanju ali pa se 
dajo popolnoma upariti. Vsestranska uporabnost, 
hitrost in izredno majhna poraba snovi so v zad-
njih desetih letih dvignile plinsko kromatografi jo 
na zelo važno mesto v analitski kemiji. V njenem 
fenomenalnem razraščanju se odraža ves njen 
uspeh in široka uporabnost. Že z naziva kromato-
grafija lahko sklepamo, da imamo opravka s pro-
cesom razpodelitve, ki sloni na nestacionarnem 
ravnotežju med dvema fazama. Ena faza je mobil-
na, druga pa stabilna. Prva faza je vedno plin, 
druga faza pa je lahko mirujoča tekočina ali pa 
trden adsorbens. Z ozirom na to ločimo dve veji 
kromatograf ij e: 

1. plinska tekočinsko-razdelitvena kromatogra-
f i ja in 

2. absorpcijska plinska kromatografi ja. 
V prvi veji je stacionarna faza tekočina, ki se 

nahaja na indiferentnem nosilcu, ta pa je lahko 
higroskopno polnilo ali pa stena kapilare. Druga 
veja uporabl ja za absorpcijo plina trden granulat 
z adsorpcijsko aktivno površino. K hitremu razvo-
ju metode v zadnjih letih je mnogo doprinesel 
razvoj detektorjev za detekcijo posameznih plinov. 
Aparature omogočajo pri zelo mali porabi snovi 
hitro, kvalitativno in kvantitativno analizo plinskih 
mešanic. Plinska kromatografska analiza pa ima 
tudi to prednost, da preiskovane snovi ne razruši-
mo in da se da avtomatizirati. 

Plinski kromatograf ima tri osnovne dele, ki jih 
shematsko prikazuje slika 5: dozirnik, ločilno kolo-
no in detektor. Najvažnejši del je ločilna kolona, 
to je steklena, kovinska ali plastična cev premera 
0,2 do 20 mm in dolžine 0,3 do 30 m; cev je običaj-

Slika 5 
Shema plinskega kromatografa 

no zvita na najrazličnejše načine zaradi prostorske 
ekonomike. Napolnjena je s poroznim trdnim gra-
nulatom, katerega pore so nasičene s primerno 
tekočino z visokim vreliščem. Če trdni nosilec za-
menjamo s kapilaro, je njena notranja stena 
omočena z omenjeno tekočino, ki omogoča dobro 
ločitev. Kolone s kapilaro zahtevajo manjše volum-
ne preiskovanih plinov in delajo hitreje. 

Pri absorpcijski plinski kromatografij i je nosi-
lec identičen z adsorbensom in ne nosi nobenega 
topila, razen v specialnih primerih. Kolona je 
zaprta v poseben termostat, ki omogoča konstant-
nost temperature na 0,1 do 0,01 °C natančno. Dela 
običajno pri isti temperaturi in je vzdrževanje kon-
stantnosti doseženo na najrazličnejše načine. 
Poznamo tudi termostate s programiranim spre-
minjan jem temperature, kar pa je manj v rabi 
zaradi težav pri reproduciblosti meritev. 

Skozi kolono teče pod konstantnimi pogoji no-
silni plin, običajno helij, s hi trost jo od 3 do 5 1 na 
uro. Pretok merimo z rotametrom in ga lahko 
točno nastavljamo. V rabi so tudi drugi nosilni 
plini kot argon, dušik, ogljikov dvokis in drugi. Za 
točne meritve moramo skrbno nadzorovati tempe-
raturo nosilnega plina, ki ga moramo pred vstopom 
v kolono spraviti na delovno temperaturo in to 
kontrolirati s preciznim termometrom. Na vodu 
nosilnega plina je pred vstopom v kolono dozirnik 
ali injektor za preiskovano snov. Podajanje je volu-
metrično ali manometrično in mora biti izvedeno 
zelo hitro. Nosilni plin nosi snov v ločilno kolono, 
k je r pride do medsebojnega delovanja med plinsko 
mešanico in stacionarno fazo, to je topilom ali trd-
nim adsorbensom. Vzpostavi se ravnotežje med 
plinsko in stacionarno fazo, ki vodi do razdelitve 
različnih sestavnih delov plinske faze. Razdelitev 
zavisi od različnih topnosti oz. sposobnosti adsor-
biranja posameznih komponent plina v stacionarni 
fazi. Plinske komponente potuje jo skozi kolono 
zaradi tega z različnimi hitrostmi in se tako ločijo 
v posamezne ločene koncentracijske »pakete«, ki 
potem časovno ločeno zapuščajo kolono na drugem 
koncu, k je r jih identificiramo in izmerimo s pri-
mernim detektorjem. Detektorji slone na principu 
mer jen ja različnih fizikalnih lastnostih, po katerih 
se izhajajoči plini čimbolj ločijo ter tako laže in 
natančneje zaznamo in izmerimo. Zaznamo jih po 
času njihovega zadrževanja v koloni, torej vrstnem 
redu njihovega iztopanja, izmerimo pa jih po viši-
ni signala, ki ga da merilni instrument na detek-
tor ju. Merilni instrument je običajno kompenzacij-
ska registrirna naprava. Zapis s take registrirne 
naprave ali kromatogram prikazuje slika 6: abscisa 
je čas ali, kar je enako, dolžina registrirnega papir-
ja, ordinata pa je višina signala na določenem 
mestu, ki odgovarja posamezni komponenti v plin-
ski zmesi; višina signala je merilo za koncentraci-
jo, ki je pri primernih razmerj ih lahko kar enaka 
procentnemu sestavu. Na sliki 6 je pr imer analize 
mestnega plina. Kot detektorski princip se največ-
krat uporablja toplotna prevodnost, ki je tudi 
princip detektorja na sliki 5. V široki rabi pa so 



Slika 6 
Kromatogram 

še: absorpcija svetlobe v ultravijoličnem ali infra-
rdečem delu spektra, ionizacija z alfa ali beta žarki 
ali v novejšem času — z radioaktivnimi izvori, za 
organske snovi pa pogosto lastnosti zgorevanja, 
adsorpcijska toplota in podobno. 

Celica za mer jen je plinov s pomočjo toplotne 
provodnosti ali tako imenovani katarometer je 
osnovan na principu mer jen ja uporabnosti na 
Wheatstonovem mostu (slika 7); upora R 3 in R 4 
sta znana in fiksno nastavljena, R 2 je primerjalni, 
R 1 pa merilni upor. Ko s potenciometrom R 5 pri 

določeni kurjavi nastavimo ničelno točko, to se 
pravi, da skozi galvanometer F ne teče noben tok, 
imamo na mostu ravnotežje. Če upora R 1 in R 2 
segrevamo, se n juna provodnost spremeni, toda 
vzpostavi se ravnotežje, ki ga narekuje toplotna 
provodnost plina, ki se nahaja okrog upora; upora 
sta namreč zaprta v posebnih celicah, skozi katere 
lahko s t ruj i plin. Skozi pr imerjalni upor s t ruj i no-
silni plin, skozi merilni upor pa plin, ki ga mora-
mo analizirati. Zaradi sestavin v merilnem plinu 
pride do razlik v toplotni provodnosti in s tem do 
različnega segrevanja oz. različne upornosti upora 
R 1 v primerjavi z uporom R 2. Razliko upornosti 
nam pokaže merilni instrument in je merilo za 
količino določevanega plina v nosilnem plinu. 

Isti princip uporabl jamo tudi pri mer jen ju ka-
talitične toplote zgorevanja in absorpcijske ali 
desorpcijske toplote. Če je upor R 1 (n. pr. ža-
reča platinska žica), ki deluje kot katalizator, pri-
šel v dotik z nezgorjenim plinom, bo pod njegovim 
katalitičnim delovanjem ta plin zgorel in spremenil 
temperaturo žice, kar bo vidno na odklonu instru-
menta in obenem merilo dotekajočega gorljivega 
plina. Toplotne spremembe pri absorpciji in de-
sorpciji merimo na podoben način. 

Infrardeči detektor ali analizator je običajno 
enostaven filtrni instrument. Kot je razvidno na 
shematskem diagramu v sliki 8, imamo dva enaka 
izvora infrardečega žarčenja. ža rka s teh dveh iz-
vorov gresta skozi dve paralelni celici, od katerih 
je ena merilna celica, druga pa primerjalna. Oba 
žarka sta usmerjena na en sam detektor žarčenja. 
Med izvorom in celicama je prekinjevalec žarkov, 
ki ga žene majhen motor, če sta oba žarka enako 
močna, je doseženo ravnotežje in merilni instru-
ment miruje, č im uvedemo v merilno celico anali-
zirani plin, ki se razlikuje od plina v primerjalni 
celici, se ravnotežje poruši in dobimo signal, ki ga 
ojačevalec pojača in vodi na merilni ali registrirni 
instrument. 

V osnovni črni metalurgiji nas manj zanimajo 
izredno široke možnosti plinske kromatografi je na 
območju organskih spojin. Tu nas predvsem zani-
ma analiza plinov v celotnem koncentracijskem 
območju — od zelo nizkih do zelo visokih koncen-
tracij . S plinsko kromatografi jo je mogoče določe-
vati vse snovi, ki dajo zadosten parni tlak pri tem-
peraturah do 420° C. S kromatografom na soraz-
merno enostaven način in včasih od nekaj minut 
do ene ure dobimo kompletno kvalitativno in kvan-
titativno analizo plinske mešanice. Optična emisij-
ska spektroskopija in fluorescenca X žarkov sta se 
omejevali le na analizo trdnih snovi in tekočin, 
plinska kromatografi ja pa v glavnem pokrije vrzel, 
ki sta jo omenjeni metodi pustili na področju plin-
skih in lahko hlapljivih snovi. Metoda omogoča 
hitro in elegantno analizo gorilnih plinov, n. pr. 
generatorskega plina na CO2, CO, CH4 H2, H2O, O2 
N2 in SO2, zemeljskega plina na metan, butan, pro-
pan in višje ogljikovodike, v mešanicah z zrakom 
pa še na 02, N2, C02, S02 itd. Prav tako lahko kon-
troliramo zgorevanje z analizo dimnih plinov na 
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različnih kuriščih na C02, CO, CH4, 02, H20 in 
eventualne sestavine nezgorjenega gorilnega plina. 
Plinska kromatografi ja lahko da metalurgu tudi 
podatke o atmosferi v pečeh, in sicer na koncen-
tracijo C02, CO, 02, H20, S02, CH4 in nekatere 
manjše sestavine. Zaradi izredne občutljivosti je 
možna kontrola delovne atmosfere na strupene 
pline kot CO, S02, ali pa eksplozijsko nevarne pline 
kot CH4, H2, zemeljski plin in druge, š e večja ob-
čutljivost je potrebna pri kontroli kisika za prepi-
havanje na H20, N2, Ar in sledove acetilena, ki je 
v kisikarni izredno nevaren. V kisikarni je možna 
tudi natančna in hitra kontrola odpravljanja oglji-
kovega dvokisa iz vhodnega zraka. Pri plavžu lahko 
kontroliramo primesi in vlago zraka za vpihavanje 
in kontroliramo celotni sestav plavžnega plina na 
C02, CO, H2, metan in višje ogljikovodike, vodo, 
S02, SO3 in druge običajne plinske in upar jene pri-
mesi, ki spremlja jo plavžni plin. 

Posebno mesto ima plinska kromatografi ja pri 
metodah za določevanje plinov v grodlju, jeklu in 
ferolegurah. Ekstrahirane pline vodimo v zbiralnik 
in nato v plinski kromatograf. Ta metoda se upo-
rabl ja tudi pri določevanju zelo nizkih količin 
ogljika in žvepla pri specialnih sežigalnih metodah. 
Plinski kromatograf je torej praktično nepogreš-
ljiv tudi pri kontroli degazacije. Upamo, da se je 
dalo iz dosedanjih naštevanj razbrati široke mož-
nosti plinske kromatografi je v nadal jnj ih agrega-
tih predelovalne industri je v črni metalurgiji, n. pr. 
pri ogrevnih pečeh, pri termični obdelavi, površin-
ski obdelavi itd. 

Laboratorijski plinski kromatograf z vsemi 
možnostmi meritev, ki jih lahko srečamo v osnov-
ni črni metalurgiji, stane od 5 do 8 tisoč dolarjev. 
Že iz same metode je razvidno, da je delo z n j im 
izredno ekonomično in materialno malo zahtevno 
z ozirom na številne možnosti, ki jih nobeden od 
pre jšnj ih aparatov, n. pr. v tehnologiji goriv, ni 
nudil. Ker je to razmeroma mlada metoda, ki še 
ni dolgo v rabi, nimamo zaenkrat nobenih podat-
kov o amortizacijskih dobah, kar je že samo po 

sebi težko podati zato, ker večina teh meritev ni 
bila možna in j ih tudi niso uporabljali v vsakdanji 
metalurški praksi. 

Procesna kromatografija 
Procesna kromatografi ja je tekoča kromatograf-

ska kontrola procesov. Z n jo so principialno možne 
vse zgoraj opisane določitve na samem proizvod-
nem agregatu, dovodu ali odvodu. Aparatura je 
grajena robustno in zaščiteno, da jo lahko monti-
ramo na sam agregat ali v njegovo neposredno bli-
žino. Aparat sam avtomatsko odvzema vzorec plina, 
ga očisti prahu in po potrebi vode, regulira pritisk 
in temperaturo vhodnega plina ter avtomatsko 
zregulira temperaturo okolice in napetost omrežja 
za napa jan je aparature. Največje tehnične težave 
so bile doslej s črpanjem in čiščenjem zraka. Re-
zultate po nastavljenem programu običajno inter-
pretira aparat kot zapis na registrirnem merilnem 
instrumentu. Meritev je običajno izvedena integral-
no in mora biti zato vgrajen avtomatski integrator. 
Polnitev kolon takega procesnega kromatografa 
ima življensko dobo okrog 1000 efektivnih ur dela. 

Za iste namene so že znane posamezne naprave 
za vgraditev kontrolnega sistema, ki vsebuje običaj-
no le enega od detektorjev plinske kromatografije. 
Take naprave določujejo sicer kontinuirno, toda 
eno samo komponento, in jih mora biti za količkaj 
večji program cel kup, kar pa je drago, pa tudi 
nepregledno. Procesni plinski kromatograf ni zvez-
ni, ampak tipičen punktirni instrument. Kontrola 
plinskih mešanic se vrši in beleži v enakomernih 
presledkih. Ti presledki se z ozirom na vrsto pro-
grama in njegovo obširnost gibljejo v območju od 
3 do 30 min. Za celoten program, to je določitev 
vseh programiranih sestavin, je potreben en sam 
procesni kromatograf z enim samim merilnim in-
strumentom. To je v primerjavi s pre j omenjenimi 
posameznimi instrumenti neprimerno cenejše in 
preglednejše. Z ozirom na dano nalogo so predhod-
no napravljene umeritvene krivulje in je skala in-
s trumenta lahko že opremljena s procentno skalo. 
Posamezne točke punktiranja, zvezane med seboj, 



omogočajo načrtovanje časovnega diagrama kon-
centracijskih sprememb posameznih komponent. 
Preciznost takih instrumentov se giblje med 0,5 in 
3 % dobljenih vrednosti. Tovrstni instrumenti so 
lahko tudi alarmne naprave, ki nas opozore na ne-
pravilno ali nevarno sestavo plinskih mešanic na 
kontrolnem mestu v delovnem procesu. 

S procesnimi kromatografi j e n . pr. možno kon-
trolirati sestavo gorilnega plina pred vstopom v 
gorišče, n. pr. mešanic zemeljskega plina z zrakom; 
nadalje lahko kontroliramo sestav dimnih plinov 
ter s tem pravilno uravnavamo režim gorenja, ali 
pa zmanjšujemo škodljivost primesi, n. pr. uravna-
vanje nizkega prebitka kisika zaradi ekonomičnosti 
ali manjše tvorbe žveplovega trioksida in dušiko-
vega oksida v ekshalacijah. Nadalje obsta ja jo mož-
nosti za zasledovanje kisika, vodika, dušika, vlage 
ter ogljikovih in žveplovih oksidov v atmosferah 
peči. Take kromatografe lahko postavimo v delov-
nih halah in stalno kontroliramo delovno atmosfe-
ro iz zdravstvenih in varnostnih razlogov. S pri-
merno razpostavljenimi procesnimi kromatografi 
lahko zasledujemo koncentracijo ekshalacij okrog 
tovarn in zasledujemo njeno gibanje v odvisnosti 
od časa. Taka naprava nas lahko opozori tudi na 
povečanje koncentracije škodljivih in eksplozivnih 
plinov zaradi puščanja kotlov, cevovodov, gorilni-
kov in podobno. 

Prenos rezultatov lahko napeljemo v bližnji 
skupni prostor in tam kontroliramo več agregatov 
hkrati. S pomočjo telemetrije pa je mogoče vse te 
rezultate prenesti v en centralni kontrolni pro-
stor za velik kompleks, k jer bi en sam človek 
lahko obvladal n. pr. celoten energetski proces in 
eventualno njegovo regulacijo. V teh problemih se 
telemetrija poslužuje različnih sistemov žičnega in 
brezžičnega prenašanja signalov na registrirne in 
kontrolne instrumente, perforirani trak, kompju-
terje in slično. 

OSTALE FIZIKALNO KEMIJSKE METODE 

Atomska absorpcija je po svoji tehniki precej 
slična plamenski fotometriji , le da atomi v plame-
nu ne emitirajo lastne svetlobe, ampak na točno 
določenih zelo ozkih delih spektra absorbirajo 
svetlobo specialnega svetila, ki je običajno votla 
katoda. Da lahko uporabimo atomsko absorpcijo, 
moramo snov prevesti v atomsko paro, to pa do-
bimo z razprševanjem raztopine v nizko tempera-
turne plamene. Da bi atom lahko absorbiral svetlo-
be, mora biti v normalnem stanju, kar z 99 % do-
sežemo za večino kovin pri temperaturah pod 
2500°. Tehnika je brez spektralnih inteferenc, ima 
pa mnoge kemijske inteference, ki zahtevajo poleg 
običajnega raztapljanja snovi tudi različne kemij-
ske in fizikalno kemijske ločbe. Atomska absorp-
cija je izredno občutljiva in uporabna le za razto-
pine med 1 in 100 mikrogramov trdne snovi na ml 
raztopine v vodi ali organskem topilu. Verjetno bo 

v bodočnosti nadomestila plamensko fotometri jo 
in polarografijo, ne bo pa nikdar postala metoda 
za kompleksno reševanje problematike. Aparati za 
atomsko absorpcijo obsegajo spektralno območje 
od vidnega do ultravijoličnega navzdol do približ-
no 2000 A. Na žalost so ravno pod 2000 A resonanč-
ne črte za C, N, vodik, kisik, žveplo in fosfor, kar 
je bistveno važno za osnovno črno metalurgijo. 
Razen tega je atomska absorpcija tipična metoda 
za nečistoče in bo morda s te strani v bodočnosti 
nudila metalurgiji nekaj več, po vsej verjetnosti 
ne za spremljanje tehnološkega procesa, ampak za 
standardizacijo drugih metod. Izdelane so bile me-
tode za grodelj in jeklo na Al, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, 
Mo, Ni, Tb in Zn ter rude na Cu, Ni, Pb in Zn. 

Analitske metode, ki uporabl ja jo radioaktivno 
žarčenje, so trenutno najobčutl j ivejše analitske 
metode in uporabne torej le za določevanje zelo 
nizkih koncentracij. Ločimo dve metodi: izotopsko 
razredčevanje in aktivacijsko analizo. Pri prvi 
metodi dodamo neznanim količinam določevanega 
elementa znano količino izotopa tega elementa, 
nato element kemijsko, upoštevajoč radioaktiv-
nost, izoliramo in po ponovnem mer jen ju jakosti 
žarčenja iz razmerja ugotovimo neznano koncen-
tracijo elementa. Pri aktivacijski analizi pa preis-
kovano snov obsevamo s hitrimi delci, n. pr. z 
nevtroni ali gama žarki in tako pretvorimo sestav-
ne elemente v umetne radioaktivne snovi. Po akti-
vaciji so običajno potrebne kemijske ločbe vsaj v 
posamezne grupe in naknadna meritev aktivnosti. 
V nekaterih ugodnih slučajih pa je mogoče radio-
aktivnost meriti po aktivaciji direktno brez vsake-
ga kemijskega postopka. Ta zadnja možnost je zelo 
vabljiva za hitre določitve in je našla v metalurgiji 
uporabo, kot bomo videli pri določevanju kisika. 
Kisik pa določimo tudi po metodi izotopskega raz-
redčevanja, kar pa ni tako praktično kot aktivacij-
ska analiza. Ker se metalurške zahteve pomikajo 
proti izredno majhnim koncetracijam onečiščenj, 
bo aktivacijska analiza v bodočnosti verjetno mo-
rala postati zelo dober pripomoček tudi v osnovni 
črni metalurgiji. Zaenkrat smo še daleč od širše 
praktične uporabe zaradi težav z izvori žarčenja 
in težav pri manipulaciji z radioaktivnimi snovmi. 

Masna spektroskopija je osnovana na tem, da 
iz preiskovane snovi na jpre j napravimo ione, ki jih 
potem z zelo visoko istosmerno napetostjo v va-
kuumu pospešimo. Nastali jonski curek pošljemo 
skozi električno in magnetno polje ter ga tako raz-
stavimo v ione z različnimi masami. Posamezne 
ionske curke zaznamo elektrometrično. Uklon nam 
pove vrsto elementa, jakost tako nastalih »črt« pa 
koncentracijo iskanih ionov. Masno spektrometri jo 
uporabl ja jo danes za rutinsko analizo industrij-
skih plinov, kot detektor pri plinski kromatogra-
fiji, monitor za ogljikov monoksid in podobno. 
Verejtno bi bila masna spektrometri j a zelo upo-
rabna tudi za študij ekshalacij, predvsem organ-
skih radikalov, ki nas ta ja jo pri nepopolnem zgore-
vanju in so težko dostopni drugim analitskim 
metodam. 



Termometrične meritve oz. titracije spremljajo 
v dobro izoliranem sistemu in z izredno točnim 
termometrom toplotne spremembe v raztopini pri 
poteku različnih endotermnih ali eksotermnih 
reakcij. Metoda kaže določene prednosti za dolo-
čevanje makro komponent v SM žlindrah in even-
tualno tudi drugih metalurških žlindrah. 

DOLOČEVANJE OGLJIKA IN ŽVEPLA 

Določevanje C 
Ogljik smo sicer že obravnavali pri dosedanjem 

pregledu, vendar je C tako važen v osnovni črni 
metalurgiji in ima nekaj tako specifičnih zahtev, 
da si bomo problematiko njegovega določevanja 
pogledali še posebej, predvsem s stališč potreb v 
proizvodnji. 

Problematiko, s katero se danes srečujemo pri 
določevanju C v osnovni črni metalurgiji, bi raz-
delili na tri dele: 

1.) velika natančnost določevanja 
2.) določevanje nizkih koncentracij in 
3.) velika hitrost določevanja 
Po važnosti vpliva na lastnosti in kvaliteto jekla, 

je C gotovo na prvem mestu. Predpisane meje za 
količino C v določenih šaržah so zelo ozke, kar 
zahteva veliko točnost pri določevanju C. Pri vsem 
tem mislimo na določevanje celokupnega C, kaj t i 
določevanje prostega C je v principu isto, le da 
moramo predtem izvesti popolnoma kemijsko ope-
racijo ločenja, ki je v veliki meri empirična. Direkt-
na okisdacija pri visokih temperaturah v toku ki-
sika in določevanje s tako ekstrakcijo dobljenega 
vodikovega dvokisa je še vedno osnova najbol j 
uporabljanih metod določevanja. Znano je staro 
gravimetrično določevanje in neprimerno hitrejše 
plinsko volumetrično, ki sta obe dovolj natančni 
za koncentracije C nad 0,1 %. Sama faza sežiga je 
praktično ostala ista in so določen napredek vnesle 
le visokofrekventne peči, ki omogočajo doseganje 
višjih temperatur ter s tem boljši in hitrejši sežig 
zlasti pri kvalitetah, ki teže zgorijo. Tudi v tehniki 
dodatkov za zgorevanje se v principu ni ničesar 
spremenilo. Velike spremembe pa so v fazi detek-
cije nastalega ogljikovega dvokisa, spremembe, ki 
so omogočile večjo natančnost, večjo občutljivost 
in avtomatizacijo. Od elektrokemičnih detekcij sta 
do potankosti izdelani in avtomatizirani kondukto-
metrična in kulometrična metoda. Pri kondukto-
metrični metodi vzorec sežgemo v Marsovi peči v 
toku kisika; iz plina odstranimo žveplove okside 
z jonskim izmenjevalcem in kisik z ogljikovim dvo-
kisom vodimo v zelo razredčen natri jev lug, k je r 
se ogljikova kislina veže v karbonat; sprememba 
v koncentraciji hidroksilnih jonov povzroči vidno 
spremembo v prevodnosti, ki jo pr imer jamo s pre-
vodnostjo pri nespremenjeni enaki raztopini v pri-
merjalni konduktometrični celici; razliko v prevod-
nosti avtomatsko beleži kompenzacijski registrirni 

instrument. Na registrirnem instrumentu nepo-
sredno odčitamo procent ogljika za dano koncen-
tracijsko območje. Pri kulometričnem načinu de-
tekcije je postopek identičen, le da zmes kisika in 
ogljikove kisline vodimo v kulometrijsko celico z 
barijevim perkloratom; pri tem izpade barijev kar-
bonat, kislost raztopine v celici se poveča in jo 
moramo kompenzirati z dodatkom barijevega hi-
droksida, katerega poraba je merilo za količino 
ogljika. Mnogo elegantnejša je nadomestitev bari-
jevega hidroksida s pomočjo delovne platinske 
elektrode, na kateri ga elektrolitsko regeneriramo 
in namesto količine barijevega hidroksida merimo 
po Faradajevem zakonu količino elektrenine, ki je 
bila potrebna za elektrolizo. Po občutljivosti in 
točnosti je metoda enakovredna konduktometrični 
metodi in ima celo nekatere prednosti v pogledu 
reproduciblosti in avtomatizacije. 

Nadaljnj i razvoj je prineslo določevanje na 
osnovi toplotne prevodnosti in absorpcije v infra-
rdečem delu spektra. Prvotno je bila meritev mož-
na šele po končanem sežigu, kar je vneslo določene 
težave in senčne strani. Pri prvi tako imenovani 
katarometrični določitvi vodimo sežigni plin skozi 
katarometer in merimo neravnovesje na merilnem 
mostu, kot smo to že videli pri katarometričnem 
detektorju v plinski kromatografiji . Prav tam smo 
videli tudi celico za določevanje s pomočjo absorp-
cije v infrardečem delu spektra; s približno tako 
celico določujemo tudi ogljikov dvokis v očišče-
nem zgorevnem plinu in iz velikosti absorpcije 
sklepamo na količino ogljika v jeklu. Obe metodi ni-
sta imeli nobene posebne prednosti, dokler niso 
uvedli kontinuirnega mer jen ja med sežigom in avto-
matske integracije po času. Pri konstantnem preto-
ku kisika je površina pod časovno krivuljo propor-
cionalna količini razvitega ogljikovega dvokisa. To 
ni povečalo samo hitrosti določevanja, ampak tudi 
njeno točnost, ki je enakovredna elektro-kemičnim 
metodam. Močno se širijo tudi kromatografske 
metode določevanja sežignih plinov. Pri kromato-
grafskih in infrardečih metodah lahko delamo na 
bazi ogljikovega dioksida ali pa ogljikovega mono-
ksida. Od metod, ki ne delajo na osnovi sežiga, 
je gotovo na prvem mestu vakuumska optična 
emisijska spektroskopija — razume se — njena 
direktna izvedba. Določevanje je hitro in po toč-
nosti tekmuje z ostalimi, zgoraj opisanimi metoda-
mi. Nadal jnja prednost tega določevanja je isto-
časno določevanje tudi drugih važnih sestavin, kot 
žveplo, P, Mn, Si itd. Pri jeklih s celokupnim oglji-
kom, večjim od 1,5 %, posebno pa pri grodlju, je 
treba izredno paziti na pripravo vzorca. Take vzor-
ce moramo zelo hitro hladiti, da se ne izločijo 
karbidi in prosti ogljik, ki lahko občutno vpliva na 
natančnost rezultatov. 

Zahteve moderne metalurške tehnologije gredo 
tudi v smeri točnega določevanja zelo majhnih ko-
ličin ogljika, ker se pojavl jajo tudi izdelki z zahte-
vano koncentracijo ogljika na tretj i decimali. Kla-
sične sežigne metode z gravimetričnim in plinsko 
volumetričnim zaključkom sploh niso segle v to 



področje, da o natančnosti sploh ne govorimo. Se-
žigne metode s konduktometričnim in plinsko kro-
matografskim ter s kolumetričnim zaključkom pa 
so dale kemiku v roke orožje, s katerim sorazmer-
no hitro in natančno določa ogljik tudi v tako 
nizkih koncentracijskih območjih. Prav tako dobro 
je to nalogo zmožna opraviti vakuumska emisij-
ska spektroskopija. Reševanje tega problema z 
aktivacijsko analizo je še v stadiju raziskave, ven-
dar bo v prihodnosti mogoče igralo važno vlogo. 

Tret ja najbol j forsirana zahteva pri določevanju 
ogljika pa je hitrost, ki pri SM pečeh in konverter-
jih doseže svoj višek, to je prvi hitrostni razred 
do 3 minute. Za metalurga je važen čas, ki poteče 
od jemanja vzorca do sporočanja rezultata, zato 
bomo vse obravnavane čase gledali s tega stališča. 
Klasične metode uspejo dati rezultat za ogljik v 8 
do 10 minutah; konduktometrična, kulometrična 
in plinskokromatografske metode so z običajno 
tehniko dela uspele skrajšati čas na 6 do 8 minut. 
Integracijske IR in katarometrične metode so 
združile čas sežiga in meritve in tako pridobile še 
eno do dve minuti. Vakuumska emisijska spektro-
skopija zmore pri enostavnejših programih čase od 
3 do 5 minut, kar praktično že zadovolji metalurga. 
Izredno močne indukcijske sežigne peči in tako 
imenovana »pin« tehnika so do te hitrosti poma-
gale tudi katarometričnim metodam. »Pin« tehnika 
obstaja v tem, da ne pripravljamo več klasičnega 
vzorca, ki ga vrtamo in stružimo ter iz določene 
zatehte ostružkov napravimo analizo, ampak v ten-
ko cevko iz kremena, stekla ali porcelana posesa-
mo nekaj taline, ki se tu strdi v paličico premera 
3 do 5 mm. To paličico razrežemo na posebnem 
ločilnem stroju v kratke valje, ki jih po dodatku 
talila kar cele sežgemo v indukcijski sežigni peči. 
Pri točnih dimenzijah cevk in dolžini valjev že 
tako natančno zadenemo težo, da lahko shajamo 
brez tehtanja, če se ne zahteva večja natančnost; 
za natančno delo lahko odrezane valje tehtamo in 
ob upoštevanju teže dosežemo normalne natančno-
sti. Z omenjenimi pripomočki se že znajdemo ne-
kako na meji med drugim in prvim hitrostnim raz-
redom. Za prehod v prvi hitrostni razred imamo 
samo tri možnosti, ki vse slone na prenosu dolo-
čevanja k sami metalurški peči in ki si jih bomo 
v nadal jnjem kritično ogledali. Prva možnost je že 
znani karbometer, ki pa kljub veliki izurjenosti in 
pazljivosti zmore natančnost na 0,05 % C, kar pa 
je v sodobni metalurgiji že premajhna natančnost. 
Pri legiranem programu so poleg tega velike težave 
z vplivom spremljajočih elementov in je treba 
karbometer skrbno umeriti za vsako vrsto jekla 
posebej. Drugi način je novejši in znatno hitrejši. 
Metoda sloni na časovnem snemanju krivulje str-
jevanja in določitvi temperature likvidusa, ki je v 
določeni odvisnosti od koncentracije ogljika. Ta-
lino zajamemo z zajemalko, hitro pomirimo z Al 
in vlijemo v keramično posodico z vgrajenim ter-
moelementom Pt- PtRh, ki preko bakrene žice daje 
signal na temperaturno registrirno napravo. Tako 
določeno temperaturo moramo korigirati na sprem-

ljajoče elemente. Po podatkih ameriških in nemških 
železarn je metoda preizkušena na masovnih jeklih 
in garantira natančnost na 0,02 % C. Celokupno do-
ločevanje t ra ja dve minuti. Pri »hladnih« talinah 
se začne jeklo strjevati že v zajemalki in nastopijo 
težave; v tem primeru priporočajo zajeti talino kar 
s keramično posodico. Za legirana jekla način še 
ni preizkušen, ker je treba sistematsko določiti 
vpliv spremljajočih elementov na znižanje likvidus 
temperature. 

Tret ja možnost je približno pol do eno minuto 
daljša, je pa točnejša in vsestransko preizkušena. 
To je katarometrična integracijska meritev CO2 po 
sežigu v izredno močni frekvenčni sežigni peči. Me-
toda uporablja »pin« tehniko in direktno odčitava-
n je % C na digitalnem voltmetru. Metoda zahteva 
vso potrebno opremo specialno izurjen in spreten 
personal pri vsaki peči. V naših prilikah si to še 
nekoliko težko predstavljamo. Točnost metode je 
v mejah običajne rutinske analize v laboratoriju. 

Pri obravnavanju te problematike na koncu ne 
moremo mimo, lahko bi rekli veletehnološke re-
šitve, ki se že uporablja pri pnevmatskih procesih. 
Metoda je indirektna in sloni na kontinuirnem 
spremljanju ogljikovih oksidov, ki zapuščajo pro-
ces pri p ihanju s kisikom. Spremljanje je izvede-
no z IR detektorji in integracijo po času vpihava-
nja. Na podlagi podatkov o pretoku kisika, količini 
ogljikovih oksidov, celokupni količini dodanega 
ogljika in teži vložka nam kompjuter izračuna ko-
ličino preostalega ogljika in količino ogljika, ki je 
zapustil proces. S tem postopkom lahko istočasno 
kontroliramo efektivnost vpihanja s kisikom. 

Določevanje žvepla 
Žveplo običajno obravnavamo skupaj z oglji-

kom zaradi principialno istih ali zelo sličnih metod 
določevanja. Zahteve po natančnosti in hitrosti do-
ločevanja pri S še zdaleka niso tako hude kot pri 
ogljiku; ni ga treba ujet i v nekih določenih mejah 
ampak samo spraviti pod neko maksimalno dovo-
ljeno količino, k jer večje tolerance v določitvi niso 
važne. Po drugi strani pa je S veliko bolj neprije-
ten element, ker se vleče skozi celoten postopek 
pridobivanja grodlja in jekla od rude, koksa, do-
datkov in žlindre do goriv, dimnih plinov, grodlja 
in jekla. V vseh teh materialih je treba S skrbno 
zasledovati. 

Za jeklo in grodelj, posebno pri spremljanju 
tehnološkega postopka, sta stara gravimetrična 
metoda preko barijevega sulfata in metoda razvi-
janja, ki je poleg tega uporabna samo za navadna 
jekla, veliko prepočasni. Najbol j so v rabi sežigne 
metode s titrimetričnim zaključkom. Sežigna tem-
peratura je kritična in mora biti na jman j 1400° C, 
pa še tu dobimo empirične vrednosti, ki jih mora-
mo korigirati. Stehiometrične vrednosti dobimo 
samo pri postopku »kartuš« in pri visokofrekvenč-
nem sežigu. Velike težave nam dela nastali ferio-
ksid, ki absorbira žveplove okside; za zmanjšanje 
teh težav so namesto kisika predlagali zrak. Na-



stali žveplov dioksid vodimo v raztopino in ga po 
oksidaciji v žvepleno kislino določimo z acidime-
trično titracijo ali pa direktno jodometrično. Titri-
ramo lahko z indikatorji ali pa potenciometrično. 
Analogno ogljikovim metodam so za S razvili po-
dobne konduktometrične in kulometrične metode. 
Avtomati na teh principih določajo S v 7 do 10 mi-
nutah. Razvijajo se tudi plinsko kromatografske, 
optično absorpcijske in kompleksometrične me-
tode. Pri sežignih metodah dela največje preglavice 
nu jna visoka temperatura, ki jo je težko doseči 
in držati na običajnih Marsovih pečeh. Najhitrejše 
in najelegantnejše je določevanje S z vakuumsko 
optično emisijsko spektroskopijo, ki ga določi 
obenem z ogljikom in P v treh do petih minutah. 
Določevanje je natančno in spodnja meja na tret j i 
decimali. Fluorescenca X žarkov za določevanje S 
v grodlju, jeklu in drugih težkih osnovah ni pri-
kladna zaradi slabe občutljivosti, slabe natančnosti 
in dolgih integracijskih časov. Aktivacijska analiza 
zenkrat še ni zrela za praktično delo v obratu in 
zaenkrat tudi nima nobenih posebnih prednosti. 

V rudah, dodatkih in gorivih še vedno prevla-
duje stara gravimetrična metoda z razklopom ali 
raztapljanjem. Za hitrejše delo so v rabi sežigne 
metode z različnimi talili, ki se večinoma zaklju-
čijo s klasično volumetrično ti tracijo ali kondukto-
metrično oz. kulometrično. Fluor in klor pri tem 
motita in moramo sežigno metodo zaključiti gra-
vimetrično, ali pa odšteti pri volumetriji empirično 
slepo vrednost. Podobno je tudi pri žlindrah, ki 
vsebujejo fluor. Ves čas obravnavamo določevanje 
celokupnega S, ker so posamezne metode za sulfat-
no in sulfidno S stare poznane klasične gravime-
trične metode in metode razvijanja. V tem področ-
ju bo imela veliko dela še plinska kromatografija. 
Pri žlindrah je osnova že toliko lažja in koncen-
tracije S že tako visoka, da se ga da elegantno do-
ločiti z metodami fluorescence X žarkov. 

V lahkih osnovah, to je v gorivih, kot nafta, 
mazut, polkoks in koks, je najhi trejša, najelegant-
nejša in najcenejša metoda za določevanje S flu-
orescenca X žarkov, Isto velja za metalurške do-
datke z lahko osnovo — kot apnenec, dolomit, 
apno, kremenčevi peski, karburi t itd. Na splošno 
so tudi za te materiale najbol j v rabi sežigne me-
tode z gravimetričnim, volumetričnim, kondukto-
metričnim ali kulometričnim zaključkom. Zelo 
zanimiva j e n . pr. kulometrična mikrometoda za 
določevanje S — n. pr. v mazutu. Na majhen trak 
filtrirnega papir ja nanesemo kapljico mazuta in jo 
stehtamo na torzijski tehtnici; kapljico, ki tehta 
okrog 5 mg, obesimo s pomočjo papirnatega t raku 
v kremenčevo ali stekleno sežigalno celico, skozi 
katero struj i kisik. Pri zaprti posodici vžgemo trak 
filtrirnega papir ja s pomočjo močnega snopa infra-
rdečih žarkov; papir z mazutom vred zgori, nastali 
plin z žveplovim dvokisom vred pa vodimo v kulo-
metr i jsko celico in ga določimo po običajni kulo-
metri jski metodi. Določevanje t ra ja nekaj minut. 
Določevanje S kot žveplovega dvokisa v atmosferi 

peči, v dimnih plinih, v delovni in zunanji atmosfe-
ri je mogoče določiti tudi z metodami plinske kro-
matografije, kar smo že obravnavali. Tudi detek-
torj i z IR absorpcijo lahko v teh primerih dajo 
dobre rezultate. 

DOLOČEVANJE PLINOV V KOVINAH 

Določevanje kisika 
Zanimanje metalurgov za količino kisika, duši-

ka in vodika v jeklu ni novo. Tehnologija prepiha-
vanja s kisikom in tehnologija vakuumske degaza-
cije pa sta izredno zaostrili vprašanje plinov v 
grodlju in jeklu, prva predvsem kisika, druga pa 
vodika in dušika. Ta pritisk je silil kemika, da je 
razvil celo vrsto metod in aparatur za določevanje 
teh plinov v grodlju in jeklu, še bolj pa v teku teh-
nološkega procesa izdelave in predelave jekel. 

Od vseh treh plinov v času izdelave šarže me-
talurga najbol j zanimajo koncentracije kisika, ki 
jih mora dobiti hitro in točno, da po nj ih določa 
režim dezoksidacije. Prvotne metode ocenjevanja 
količine kisika so se omejevale na določanje netop-
nega Al oksida, neposredno ali po praženju preis-
kovanega vzorca med Al ploščami. Počasnost in 
delna topnost nekaterih modifikacij Al oksida je 
potisnila na stran take metode določevanja. Danes 
je zadovoljivo določevanje kisika možno na tri 
načine: 

1. s s tal jenjem v vakuumu ali inertnem plinu, 
2. z optično emisijsko spektroskopijo, 
3. z aktivacijsko analizo. 
Obe prvi metodi bolehata na težavah pri jema-

n ju vzorcev. Udomačila se je tehnika s potopno 
kokilo in »pin« tehnika, ki jo poznamo že pri hi-
t rem določevanju ogljika. Pri prvi metodi vzorče-
vanja je težava v tem, da dobimo sorazmerno velik 
kos, ki ga je potem treba še kovati in mehansko 
obdelati, tako da je možna določitev kvečjemu v 
20 minutah. Vzorci pri »pin« tehniki pa so pogosto 
luknjičavi, ker ne smemo pomirjat i z Al. Pri jema-
n ju moramo odstranjevati oksidno kožico v zaje-
malki s pihanjem inertnega plina, n. pr. argona. 
Smatrajo, da je »pin« tehnika uporabna samo za 
jekla z izredno nizkim procentom C. 

Osnova določevanja kisika z vakuumskim talje-
n jem je v tem, da vzorec v vakuumu raztalimo v 
grafitnem lončku; kisik pri tem zgori v ogljikov 
monoksid, dušik in vodik pa se sprostita v elemen-
tarnem stanju. Sproščeni ogljikov monoksid ločimo 
od ostalih plinov n. pr. s plinsko kromatografi jo in 
ga določimo z IR detektorjem ali katarometrično. 
Pogosto ogljikov monoksid oksidiramo v dioksid, 
ki ga laže ločimo, in določimo dioksid na enak 
način ali pa s kulometrično integracijsko metodo. 
Pri jeklih z višjim Al in Mn nastopijo težave zaradi 
prehlapevanja in kondenzacije teh elementov; te 
težave so odpravili z aparativnimi izboljšavami, kot 
gret jem odvodnih cevi do rdečega žara in uporabo 



močnih črpalk, ki zmanjšajo čas zadrževanja par v 
odvodih. S to metodo je mogoče določiti kisik v 
dveh do petih minutah. Lažje so metode s talje-
njem v toku inertnega plina n. pr. argona, ker tu 
ni težav s prehlapevanjem in vakuumsko tehniko. 
V principu so postopki popolnoma isti. Večje koli-
čine Al močno zavlačujejo ekstrakcijo. Ločitev in 
detekcija je identična z ono pri vakuumskem ta-
ljenju. Po hitrosti je ta metoda enakovredna pred-
hodni. Na tej osnovi so razvili tudi zelo hitro in 
elegantno metodo, ki ekstrahira pline iz vzorca 
v toku inertnega plina z močnim lokom istosmer-
nega toka ter nastalo plinsko mešanico loči in 
določi posamezne pline s plinsko kromatografski-
mi metodami. 

Spektrografske metode so zaenkrat še v labora-
torijski fazi; delimo pa jih lahko v dve ločeni veji: 
v prvem primeru je preiskovani vzorec ena elektro-
da, ki jo vzbujamo navadno z nizkonapetostno 
iskro. Ta visoko jonizira atome kisika in jih 
vzbudi, da emitirajo svetlobo v daljnem ultravijo-
ličnem delu spektra. Jakost kisikove jonske črte 
merimo z metodami direktne spektroskopije. Do-
ločitev lahko kombiniramo z določitvijo drugih 
važnih elementov v vzorcu. Pri drugi spektroskop-
ski metodi raztalimo vzorec v kupi grafitne elek-
trode z močnim istosmernim lokom v argonski 
atmosferi. Sproščeni plini se vzbujajo v istem loku, 
jakost primernih črt pa merimo fotoelektrično z 
argonovimi črtami kot internim standardom. Pri 
nekaterih metodah pa pline sproščamo z omenje-
nim istosmernim lokom, vzbujamo pa jih časovno 
ločeno z iskrno razelektritvijo. Prvi način tako 
imenovanega »odprtega« spektroskopskega določe-
vanja ima verjetno večje praktične možnosti za 
uporabo v produkciji. 

Od vseh opisanih metod je najhitrejša analiza 
kisika v grodlju in jeklu s pomočjo aktivacijske 
analize. S komercialno aparaturo je mogoče dolo-
čiti kisik v jeklu celo v eni minuti. Metoda dela 
brez porušenja vzorca, brez nevarne sekundarne 
radioaktivnosti, na velikem vzorcu, ki tehta okrog 
100 gr, in je zelo specifična za kisik. Od spremlja-
jočih elementov motita samo fluor in bor, ki pa 
sta redko prisotna, in še to v majhnih količinah, 
tako da se da n juna motnja upoštevati in odpra-
viti. Vzorec jekla izpostavimo curku hitrih nevtro-
nov, ki spremeni kisikov atom v nestabilen dušikov 
izotop. Ko dosežemo ravnomočje, hitro prenesemo 
vzorec v števno napravo in izmerimo jakost gama 
žarkov, ki jih dobimo pri pretvorbi dušikovega 
izotopa v kisik. Jakost tega žarčenja je merilo za 
količino kisika. Težavo predstavlja pri tej metodi 
le izvor hitrih nevtronov, ki pa bo moral biti še 
močnejši, če bomo hoteli uporabljati manjše vzor-
ce in določati nižje koncentracije kisika. Metoda 
izotopskega razredčevanja, ki je tudi bila izdelana 
za kisik, je prepočasna in za proizvodnjo ni zani-
miva. Kot bomo videli v poglavju o bodočem raz-
voju, raziskujejo možnosti za določevanje kisika 
v raztaljenem jeklu s pomočjo kisikove elektrode. 

Določevanje dušika 
Količina dušika je zelo važna za lastnosti jekla 

in bo torej prej ali slej tudi pri nas prišla v kemij-
ski atest šarže. V tehnološkem procesu je določe-
vanje dušika važno za kontrolo vakuumske dega-
zacije in na koncu šarže za določitev litja. Dokler 
pri dušiku zahteve za hitrost določevanja niso ve-
like, je stara kemična metoda po Kjeldahlu še ved-
no na prvem mestu. Predestilirani amoniak lahko 
določimo acidimetrično, potenciometrično, konduk-
tometrično ali pa fotometrično. Pri fotometričnih 
metodah so novi reagenti omogočili zelo veliko 
občutljivost. Določevanje t ra ja okrog 30 minut in 
je izredno občutljivo na kontaminacijo z amonia-
kom, dušikovimi oksidi in organskimi snovmi, ki 
vsebujejo dušik. 

Kompletna ekstrakcija dušika iz jekla s pomoč-
jo vroče ekstrakcije v vakuumu ali nosilnem plinu 
je velik problem. Stanje so znatno izboljšali z 
uvedbo različnih pospeševalcev, stalnim menja-
njem ekstrakcijskega lončka, s povečanjem površi-
ne pri tal jenju, bodisi s specialnimi oblikami talil-
nega lončka, ali pa z mehaničnim mešanjem taline. 
Zaradi izredne stabilnosti nekaterih nitridov je 
vroča ekstrakcija dušika zelo dolga in t ra ja od 20 
do 40 minut. Z zgoraj opisanimi izboljšavami pa so 
baje ta čas skrajšali celo na 5 minut. Pri vseh teh 
metodah ekstrahirajo tudi kisik in vodik ter dolo-
čijo dušik iz razlike med celokupno količino plinov 
ter vodikom in monoksidom. To vnese v rezultat 
za dušik veliko napako. Možnost res natančnega in 
izredno občutljivega določevanja dušika direktnim 
potom je prinesla šele plinska kromatografija. S to 
metodo lahko analiziramo pline sproščene pri vro-
či ekstrakciji, pri elektroliznih metodah in pri ta-
l jenju z istosmernim lokom. Zadnja metoda je zelo 
hitra in elegantna. Emisijsko spektroskopsko do-
ločevanje je analogno metodam pri kisiku in obeta 
lepe možnosti za hitro določevanje. Za izboljšanje 
metod vroče ekstrakcije so poizkusili različne me-
tode oksidacijskega tal jenja z različnimi dodatki. 
Ta metoda je bila uporabljena tudi za določevanje 
dušika v žlindrah. Plinsko volumetrijsko določeva-
nje dušika po oksidacijskem razklopu uporablja-
mo le pri večjih koncentracijah dušika, predvsem 
pri kislino-netopnih snoveh — npr. ferolegurah, 
silicijevih jeklih itd. Za ločenje različnih nitridnih 
faz imamo na razpolago znano metodo raztapljanja 
v mešanici broma in metil acetata. Železov in man-
ganov nitrid se obenem s kovino topita, v raztopini 
pa ostanejo stabilni nitridi Al, B, Si, Ti, V itd., ki 
jih potem mikrokemično ali spektrografsko anali-
ziramo na omenjene kovine in dušik. Z raztaplja-
njem v koncentriranem lugu lahko ločimo tudi Al 
nitrid. Metoda je več ali manj empirična in močno 
zavisi od disperzije nitridov v jeklu. 

Določevanje vodika 
Vodik pride v jeklo večinoma iz atmosferske 

vlage, iz vlage in žveplovodika v atmosferi peči, iz 
vlage in vodika v ferolegurah, iz vodika v surovem 
železu in iz vlage v dodatkih. Pri višjih temperatu-



rah se topnost vodika v jeklu s topnjuje. Vodik je 
večinoma raztopljen atomarno v mreži, deloma pa 
se nahaja molekularno v votlinah. Pri ohlajevanju 
se nabere, zlasti pri masivnih blokih, v mehurčkih 
in votlinah ter postane nevaren pri nadaljnj i obde-
lavi jekla. Obenem pa vpliva na mehanske lastnosti 
jekla. Določevanje vodika med izdelavo šarže za-
htevajo redko, pač pa je potrebna čimprejšnja do-
ločitev vodika po izpustu šarže, ker po količini vo-
dika določimo nadal jnjo obdelavo jekla v tako 
imenovanem vodikovem žarjenju. 

Metode za določevanje vodika v grodlju in 
jeklu so relativno dobro obdelane, medtem ko so 
metode za določevanje vodika v ferolegurah še v 
stadiju raziskav in se borijo z blaznimi težavami 
zaradi priprave vzorcev in naknadne sekundarne 
absorpcije plinov. Zaradi manjše topnosti vodika 
pri nižjih temperaturah in njegove izredne difuzije 
je tudi priprava vzorcev za določevanje vodika v 
grodlju in jeklu težavna in so pogoji določeni prav-
zaprav na empirijski osnovi. Kvantitativnemu od-
vzemu vzorcev se približamo le z evakuiranimi in 
tesno zaprtimi kremenčevimi ali kovinskimi cev-
kami, ki jih nato prenesemo v laboratorij . Ker so 
vse te metode težavne, so napravili mednarodni 
predpis za jemanje litih vzorcev s posebno bakre-
no kokilo in do podrobnosti opisani način in pogo-
je jemanja vzorcev za določevanje vodika. Od 
odlite palice 12 mm in dolžine okrog 10 cm odbije-
mo z ozirom na metodo primeren kos, ki ga tehta-
mo in uporabimo za analizo. Vzorec do analize hra-
nimo pri zelo nizki temperaturi , da bi preprečili 
difuzijo vodika. Pred določitvijo moramo vzorec 
dobro očistiti oksidne kožice in eventualnih organ-
skih nečistoč, ker bi drugače dobili popolnoma na-
pačne rezultate za vodik. Pogoji za jemanje in pri-
pravo vzorcev so kritični in vsako odstopanje od 
predpisa ali napake pri litju lahko povzroči velika 
odstopanja ali celo trivialen rezultat. 

Poleg ekstrakcijskih metod, omenjenih pri 
prejšnj ih dveh plinih, lahko za vodik uporabimo 
tudi ekstrakcijo pri nižji temperaturi , torej brez 
taljenja. Vodik z majhnimi primesmi ostalih pli-
nov, kvantitativno difundira iz navadnega jekla že 
pri 680° C, iz legiranega jekla pa pri 1050° C. Eks-
trakcijo lahko izvršimo v vakuumu ali pa v primer-
no očiščenem nosilnem plinu — kot argon ali 
dušik. Ekstrahirani vodik določimo za manjše na-
tančnosti direktno brez ločitve, za večje natančno-
sti pa z ločitvijo od ostalih plinov. Direktne merit-
ve izvedemo plinsko volumetrično ali manometrič-
no. Natančnejše so diferenčne metode, ko upora-
bimo manometrično metodo tudi po oksidaciji 
vodika v vodo in korigiranju prvotnega volumna s 
pomočjo diference, če vodik oksidiramo v vodo, 
jo lahko vodimo v t i tr imetri jsko celico in določimo 
titracijo s Karl-Fischerjevim reagentom. Po drugi 
metodi pretvorimo vodo v ogljikov dvokis, ki ga 
določimo kulometrično. Ločitev vodika z žarečo 
paladijevo cevjo in naknadna manometrična dolo-
čitev verjetno nima velikih perspektiv zaradi težav 
z zastrupl janjem paladijeve cevi in nujno, vedno 

pogostejšo regeneracijo cevi. Resnično dobro loči-
tev in natančno določitev omogoča plinska kroma-
tografija, ki se je na tem področju že močno uve-
ljavila. Plinsko kromatografi jo uporabl ja jo tudi pri 
vakuumskem ta l jenju s kositrom. V zvezi s plinsko 
kromatografi jo ali brez nje je močno v rabi že 
znana katarometrična metoda z ekstrakcijo v toku 
nosilnega plina. Možne so tudi spektroskopske do-
ločitve, analogne opisanim pri prejšnih plinih. 
Iskrno emisijsko spektroskopsko določevanje je 
možno izvesti brez zaščitne atmosfere. Določitve 
vodika v jeklu t ra ja jo pri današnjem stanju analit-
ske tehnike v glavnem od 15 do 40 minut. 

DOLOČEVANJE NEMETALNIH VKLJUČKOV 

Znano je, da količina in vrsta nemetalnih 
vključkov občutno vpliva na mehanske lastnosti 
jekla. Paralelno z vse večjimi zahtevki za kvaliteto 
jekla in sive litine so ostro postavili tudi vprašanje 
tako imenovane »čistosti« jekla, ki jo določa koli-
čina vključkov. Istočasno pa se ponovno srečamo 
s tem problemom pri uva janju modernih metalur-
ških tehnologij. Po njihovi genezi delimo vključke 
v tri glavne skupine: 

1. eksogeni vključki, 
2. endogeni vključki in 
3. nemetalne suspenzije. 
Eksogeni vključki so v glavnem produkti dez-

oksidacije in nastopajo kot fino dispergirani mikro 
vključki, ki jih ultra zvok običajno ne zazna. Endo-
geni vključki imajo svoj izvor v ognjestalnih mate-
rialih in so običajno makro vključki, ki jih 
ultrazvok uspe odkriti. Nemetalne suspenzije pa ne 
nastanejo pii tehnološkem postopku, ampak pri-
dejo v jeklo s surovinami. Vrsta in količina vključ-
kov lahko močno vplivata na potek nadal jnje me-
hanske obdelave jekla. Po svoji kemijski sestavi 
so predvsem karbidi, nitridi, sulfidi in oksidi. 

Za preiskavo vključkov v jeklu ločimo dve glav-
ni vrsti metod, in sicer: 

1. izolacijo in 
2. lokalno analizo. 
Izolacijski postopki so osnovani na tem, da 

nemetalne vključke ločimo od osnovne kovine — 
tako imenovanega matriksa. Zato imamo na razpo-
lago mehanične, kemične in elektrokemične me-
tode. Novejše mehanične metode slone na ultra-
zvoku. Za kemično izolacijo pa se poslužujejo klo-
r i ranja in bromiranja ali pa selektivnega raztaplja-
nja z različnimi topili — običajno joda ali broma 
ali mešanic v nevodnem topilu. Najbolj uporabne 
in uporabljane pa so danes metode elektrolizne 
izolacije. V primernem elektrolitu in s primerno 
katodo raztapljajo vzorec jekla z elektrolizo pod 
kontroliranim potencialom. Kovan in obdelan 
valjast, ali še bolje, stožčast vzorec obesimo v elek-
trolit kot anodo in z elektrolizo raztopimo en del 
matriksa. Neraztopljene oksidne vključke zberemo 
na dnu elektrolizne posode in na površini preostale 



anode, od koder jih odstranimo mehanično, kemič-
no in z ultrazvokom. Da bi se izolirani vključki ne 
topili anodno ali kemično v elektrolitu, moramo iz-
brati pravilen potencial raztapl janja in skoraj ne-
vtralen elektrolit, ki se med elektrolizo ne sme 
občutno menjati . Pri izolaciji vključkov nekonduk-
torjev potencial in geometrija elektrolizne celice 
ne igrata važne vloge, pri izolaciji vključkov s pol-
prevodniškimi lastnostmi pa je potencial pri raz-
tapl janju izredno važen, posebno če se potencial in 
polarizacijske sposobnosti matr iksa in izolatorjev 
zelo malo razlikujejo. Posebno velike težave sreča-
mo pri legiranih in visokolegiranih jeklih. 

Pri elektrolizi ostanejo poleg karbidov tudi sul-
fidi, netopni nitridi in oksidi. Za nadal jn jo raziska-
vo je treba te faze izolata med seboj ločiti, in sicer 
na kemičen ali fizikalen način. Pri kemičnih po-
stopkih uporabimo različno obstojnost posameznih 
faz proti določenim kemikalijam. Metoda s topili 
se uporablja v prvi vrsti za ločitev karbidov od 
sulfidov. Za ločitev oksidne faze uporabl ja jo me-
todo vakuumskega kloriranja, ki po kloriranju od-
strani karbide, nitride in sulfide z vakuumsko sub-
limacijo. Namesto klora poskušajo uporabljat i tudi 
brom, jod in različne halogenske spojine. Pri fizi-
kalnih načinih ločitve pa uporabimo različne last-
nosti posameznih faz, kot gostoto, magnetske 
lastnosti in razlike v površinskih lastnostih. Na-
daljnjo razčlenitev vsake faze pa nam da kemična 
in fizikalna preiskava. Kemična preiskava nam da 
kemično sestavo izolata s pomočjo mikro analize, 
mikrospektrografske analize ali mikroanalize s 
pomočjo fluorescence X žarkov. Fizikalna preiska-
va pa vključuje s t rukturno analizo z X žarki ali 
elektronskim uklonom ter mikroskopska in elek-
tronsko mikroskopska preiskava vključno minera-
loško analizo. 

Lokalna analiza za razliko od izolacije določuje 
vključke »in situ« torej na mestu, k jer se vključki 
v danem vzorcu nahajajo. Nekaj podobnega je že 
zasledovanje vključkov na metalografskih obrusih, 
k je r določujejo njihovo velikost, gostoto, razpore-
ditev, vrsto in podobno. Tehnika jedkanja in kon-
taktnih reakcij je dala na tem področju zanimive 
rezultate. Za ugotovitev sestave posameznega 
vključka, ki je zanimala metalurga, so razvili raz-
lične mikrometode. Ena od najs tarejš ih je mehani-
čen odvzem vzorca z mikromanipulatorj i . Popol-
nejše rezultate je dala lokalna spektralna analiza, 
ki je z različnimi zaslonkami uspela skoncentrirati 
iskrno razelektritev na površino premera nekaj 10 
milimikronov in dobiti emisijske spektre, uporab-
ne za polkvantitativno analizo vključka. V novej-
šem času je emisijska spektrografija izboljšala ta 
postopek z lasersko uparitvijo vključka in istočas-
no iskrno emisijsko spektralno analizo nastalih 
par; metoda ima nekatere prednosti, njena povr-
šinska zmogljivost pa se ni bistveno spremenila. 
Na vrhu moderne tehnike je v tem pogledu danes 
prav gotovo mikrosonda, ki sloni na principu ana-
lize s fluorescenco X žarkov. Pri teh napravah 
lahko z magnetnimi lečami fokusiramo curek elek-

tronov tako, da dobimo fluorescenco X žarkov s 
površine premera in globine enega samega milimi-
krona. Fluorescentno žarkovje razstavimo v spek-
trometru X žarkov in po že opisani metodi dolo-
čimo sestav vključka. S pomočjo premikanja vzor-
cev ali žarka dobimo lahko profil sestave vzdolž 
preiskovane linije. Z oscilirajočim žarkom pa lah-
ko dobimo na katodni cevi celo sliko vključka na 
posamezne sestavine. 

Lokalna analiza z mikrosondo ima poleg never-
jetnih možnosti tudi senčne strani, in sicer: ne 
more pod neko minimalno dimenzijo in torej ne 
doseže zelo majhnih vključkov, ne more določiti 
lahkih elementov in torej ne more napraviti ele-
mentarne analize. Ne daje podatkov o strukturi in 
drugih fizikalnih lastnostih vključka itd. Tudi izo-
lacija ni brez senčnih strani; tako je npr. topnost 
vključkov deloma odvisna od površine, to je finoče 
vključkov, pri izolaciji nastopijo lahko določene ke-
mične in fizikalne spremembe, na izolacijo bistve-
no vplivajo sestavine matriksa in vključkov in 
podobno. 

Na koncu lahko zaključimo z ugotovitvijo, da 
so vse te raziskave vključkov usmerjene v glavnem 
v to, da metalurgu povedo genezo vključkov. Na 
osnovi teh spoznanj, ki sicer pridejo naknadno, ko 
je tehnološki proces že zdavnaj končan, bo me-
talurg lahko priredil ali spremenil svoj tehnološki 
postopek v smeri zmanjšanja vključkov, torej po-
večanja čistoče jekla. Zlasti bo moral pri tehnolo-
škem postopku paziti na pline, predvsem vodik, ki 
je v tesni zvezi z nastankom vključkov. Plini v 
jeklu pospešujejo tvorbo vključkov, ker rušijo kri-
stalna zrna in v teh kritičnih predelih potem pla-
vajo vključki. Ni torej čudno, da nastopa poznani 
venec vključkov ravno v predelu med transkristal-
no in globularno cono. Poleg tega zanimajo meta-
lurga tudi lastnosti vključkov, če so npr. trdi, 
krhki ali plastični, kar bo vplivalo na zmožnost 
jekla za nadal jnjo metalurško predelavo. 

Lokalna analiza, konkretno mikrosonda, zaen-
krat še ne spada v proizvodnjo grodlja in jekla in 
na j bi se tozadevne preiskave vršile v okviru raz-
iskav centralno in na nivoju visoke specializacije. 
Sistematsko zasledovanje vključkov z izolacijo pa 
se bo moralo prej ali slej udomačiti kot vsako-
dnevna praksa v laboratorijih, ki spremljajo pro-
izvodnjo grodlja in jekla. Naprave so poceni 
dostopne in se dajo sukcesivno izpopolnjevati. V 
primeru s koristjo, se dajo ti izdatki povsem opra-
vičiti. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti, da je 
to za kemika zelo težka in komplicirana naloga, ki 
zahteva veliko znanja, izkušenj, spretnosti, po-
trpežljivosti in časa. 

MOKRI KEMIJSKI LABORATORIJ 
IN NJEGOV POMEN 

Zelo pogosto naletimo na mnenje, da po uvedbi 
avtomatskih ali polavtomatskih modernih metod 
analize, kot sta npr. optična emisijska spektrosko-
pi ja in fluorescenca X žarkov, mokri kemijski labo-



ratori j ne bo več potreben. Tako mnenje je 
popolnoma zmotno in bazira na nepoznavanju 
kompleksne problematike, ki bo t ru je uvedbi in 
vzdrževanju omenjenih metod dela. Iz dolgoletnih 
izkušenj je znano, da dobro uspeva samo tak, z 
avtomatiko opremljen laboratorij , ki je naslonjen 
na kvalitetno visok in opremljen mokri laboratorij . 
Brez tega bi se prvič metode oddaljile od matič-
nega kemijskega področja in se nujno izrodile, dru-
gič pa v takem laboratoriju ne bi bilo nobenega 
razvoja in napredka, ki je v prvi stopnji možen le 
preko mokrih kemijskih metod. Zaradi tega bo 
tudi v osnovni črni metalurgiji, ki je sicer med 
najbol j aktualnimi področji za avtomatiko, mokri 
laboratorij vedno obdržal svojo visoko vrednost in 
ostal jedro vsega kemijskega dogajanja. 

Naloge mokrega kemijskega laboratorija pri 
proizvodnji grodlja in jekla bi strnili v naslednji 
preglednici: 

1. izdelava standardov in normal, 
2. kontrola avtomatskih metod, 
3. reševanje spornih analiz, 
4. reševanje reklamacij, 
5. izvršitev analiz, ki se ne dajo avtomatizirati, 
6. izvršitev redkih analiz, 
7. izvršitev občasnih analiz, 
8. izvršitev specialnih analiz, 
9. raziskave in uvajanja, 

10. kemijski servis. 
Skoraj vse fizikalne in fizikalno kemijske me-

tode so osnovane na predhodni umeritvi, ki zahte-
va predhodno izdelavo odgovarjajočih standardnih 
vzorcev. Ti vzorci morajo biti skrbno pripravljeni 
in analizirani po točnih arbitražnih metodah, ker 
od točnosti standardov zavisi točnost umeritve, od 
te pa točnost vseh serijskih analiz pri kasnejši 
avtomatski kontroli. Standarde moramo obvezno 
analizirati tudi po klasičnih mokrih postopkih. 
Normale so pravzaprav isto kot standard in mora-
jo biti pripravljene po istem postopku, le da so 
običajno namenjene vsakodnevni uporabi pri kon-
troli aparatur, pogojev dela in za kontrolo perso-
nala. S tem smo že prišli na vsakodnevno kontrolo 
avtomatskih in polavtomatskih fizikalnih in fiziko-
kemijskih metod, ki je nunja in obvezna. Noben 
direktni optični spektrometer, noben spektrometer 
na fluorescenco X žarkov in noben procesni kro-
matograf ne bo dajal stalno zanesljivih in točnih 
rezultatov, če ga ne bo redno in sistematsko kon-
troliral kemik z istimi in osnovnimi tozadevnimi 
metodami v laboratoriju. Jasno je, da morajo biti 
analize pri važnejših sporih in reklamacijah kon-
trolirane z mokrimi kemijskimi arbitražnimi meto-
dami, ki so predpisane in mednarodno priznane. 
2e pri pregledu kemijske problematike smo videli, 
da je cela vrsta različnih analiz, ki jih ne moremo 
vključiti v noben sistem avtomatske in polavtomat-
ske kontrole; take analize so na primer določeva-
n je vlage, žaroizgube, pepela, kristalne vode, fero-

oksida, grafitnega ogljika, sulfidnega in sulfatnega 
žvepla, različnih tehnoloških preiskav in tako dalje. 
Imamo tudi vrsto analiz, ki pr ihaja jo zelo redko, 
ali pa analize občasnih vzorcev, katerih število je 
tako majhno, da se ne izplača uvesti ali celo naba-
viti avtomatiko za reševanje teh vprašanj. Special-
ne analize so po navadi vsaka zase neke vrste majh-
na raziskava, ki nas postavlja pred popolnoma 
nove probleme reševanja, ki jih lahko izvedemo le 
po ustaljenih klasičnih mokrih postopkih in po 
izhojenih poteh analitične metodike. Proizvodnja 
je živ organizem, ki se neprestano razvija, uvaja 
nove tehnološke postopke in s tem postavlja tudi 
nove zahteve pred kemika, če hoče kemijski labo-
rator i j slediti takemu razvoju, se mora tudi sam 
nenehno in pravočasno razvijati s pomočjo uva jan j 
novih tehnik in novih metod dela in raziskovati na 
področju svoje problematike. Brez tega bi labora-
tori j stagniral in odmrl. Nazadnje je skoraj vsem 
obratom vedno potreben kemijski servis, ki rešuje 
večje in manjše kemijske probleme in vrši kemij-
ske usluge na vseh področjih proizvodnje. 

Pod mokrim kemijskim laboratorijem pa ne 
smemo razumeti le laboratorija prav majhnih di-
menzij, opremljenega z na jnujne jšo osnovno ste-
klovino in nekaj pripomočki, ampak sodobno in 
dobro opremljen laboratorij srednjih dimenzij. Ta 
laboratorij mora obvladati in omogočiti elektroke-
mične metode od potenciometrije do polarografije, 
spektrometrične metode, v bodočnosti morda atom-
sko absorpcijo, predvsem pa kot enega bistvenih 
sestavnih delov del za arbitražne analize. Tak labo-
rator i j ni več tovarna analiz, kot nekoč pri klasič-
nem spremljanju proizvodnje in se ne sme širiti 
v smer velikega števila analiz, ampak v smer pove-
čevanja asortimana postopkov, večanja natančnosti 
in novih aparativnih metodik. 

ORGANIZACIJSKI PROBLEMI 

Preden se na kratko dotaknemo organizacijskih 
problemov pri vključitvi kemije v proizvodnjo 
grodlja in jekla, se moramo na jpre j sporazumeti 
o terminusu avtomatike. Avtomatika v pravem po-
menu besede je proces, ki dela brez neposrednega 
sodelovanja človeka. Na področju osnovne črne 
metalurgije je zaenkrat še malo problemov, ki bi 
se dali rešiti na popoln avtomatski način; nekatere 
smo srečali npr. pri analizi plinov. Vsa oprema, o 
kateri smo v glavnem govorili, pa zahteva nepo-
sredno sodelovanje človeka in je v svoji osnovi 
torej polavtomatska. To je zaenkrat še nu jno po-
trebno, ker so problemi tako kompleksni in število 
spremenljivk tako veliko, da se popolna avtomati-
ka ne bi izplačala. Prav ekonomska ocenitev pa je 
najosnovnejši kri teri j za uvedbo neke nove metode 
dela in pripadajoče bolj ali manj drage opreme. 
Stroške za tako opremo je treba čimprej amortizi-
rati, to pa zavisi od stopnje njenega izkoristka. Za 
dober izkoristek je poleg znanja in materiala po-
trebna dobra organizacija. Organizacijski problemi 



se pojavijo oz. bi se morali pojaviti že znatno pred 
uvedbo nekega načina dela in nabavo potrebne 
opreme, s tako imenovano organizacijsko poveza-
vo. To je na jpre j povezava med ekonomistom in 
metalurgom, nato pa povezava med metalurgom in 
kemikom, ki bi jo zajeli v naslednjih treh točkah: 

1. pravočasna postavitev, obravnava in spora-
zumna principialna rešitev problematike, 

2. soglasna odločitev o nabavi osnovne in 
spremljajoče opreme in 

3. zagotovitev ekonomskih in tehničnih pogojev 
za izkoriščanje te opreme. 

Za povečanje, pocenitev ali poboljšanje proiz-
vodnje bo metalurg poskusil n. pr. uvesti novo teh-
nologijo. Ce bo pri tem rabil kemika, ga mora ta-
koj pritegniti, mu predočiti problematiko, jo z nj im 
obravnavati ter na podlagi možnosti in njegovih 
predlogov najti z ekonomistom in kemikom prin-
cipialno rešitev tega dela problematike. Po podrob-
ni proučitvi problematike, konzultacijah in infor-
macijah, bo kemik predlagal nabavo opreme: pri 
tem pa nikakor ne sme pozabiti tudi spremljajoče 
opreme, n. pr. priprave vzorcev, izvorov energije, 
transporta vzorcev in rezultatov, instrumentov za 
kontrolo in vzdrževanje itd. Ob proučitvi možnosti 
in stroškov, ki jih prinaša taka oprema po spora-
zumu o načinu sodelovanja in o razpoložljivih sred-
stvih pride do odločitve o nabavi predlagane opre-
me. Vsaka taka oprema pa za uvedbo, nadaljnj i 
obstoj in zagotovitev visokega izkoristka potrebuje 
določene pogoje, ki jih mora kemik garantirati po 
zagotovitvi o potrebnem in pravilnem sodelovanju 
metalurga in po zagotovitvi materialnih sredstev za 
stroške uvedbe, potresnega materiala in vzdrževa-
nja celega kompleksa opreme. 

Po rešitvi zgoraj omenjenih vprašanj pridemo 
do organizacije realizacije, ki bi jo strnili v nasled-
njih 6 točk: 

1. priprava personala 
2. priprava standardov 
3. razmestitev in priprava prostorov 
4. razmestitev in priprava opreme 
5. izdelava metode in umeritev instrumenta ter 
6. organizacija dela. 
Pri pripravi personala moramo na jpre j določiti 

in usposobiti vodstvo novega področja in preko 
njega osnovno skupino, ki bo delala na pripravi, 
vzdrževanju opreme, izdelavi metode, umeritvi in-
strumenta in organizaciji dela. Tu je poleg kemi-
kov mišljena tudi elektronika ter električno in 
strojno vzdrževanje vseh naprav. Ta osnovna sku-
pina bo prva faza priprave personala, v drugi fazi 
pa bomo izbrali, izučili in izvežbali glavno skupino, 
ki bo potem delala na tekočem delu. Jasno je, da 
pri personalu ne smemo pozabiti na jemanje in 
pripravo vzorcev, ki je, kot smo videli, bistvena. 
V metalurškem obratu je treba pripraviti in uvež-
bati metode jemanja vzorca, na kemijski strani pa 
pripravo vzorca. 

Priprava standardov je običajno ena od velikih 
in težkih nalog. Te naloge ne moremo obiti ali zre-
ducirati, kaj t i vse nadal jnje delo, posebno pa na-
tančnost analiz bi zavisela od natančnosti umeritve, 
ki jo poleg reproduciblosti aparature in metode 
določa točnost umeritvenih standardov. Za izde-
lavo standardov so potrebni arbitražni ali odgovar-
jajoči mokri ali zelo točni postopki kemijske ana-
lize, na tem področju uvežban personal ter pravil-
no izbran in pripravljen material za izdelavo stan-
dardov. Postopek jemanja in priprave vzorca, torej 
tudi standarda, mora biti identičen s postopkom 
pri kasnejši kontroli tehnološkega procesa ali 
surovin. 

Vsaka oprema zahteva določen prostor, ki mora 
biti pr imerno pripravljen in opremljen za monta-
žo naprav, njihovo pravilno in varno delovanje in 
potrebno hitrost dela. Prostori morajo biti logično 
razvrščeni, da ni nepotrebnih transportov in zasto-
jev med posameznimi operacijami kontrolnega po-
stopka, kar v prvi vrsti narekuje zahtevana hitrost 
kontrole, nato pa še čim večji in ekonomičnejši iz-
koristek naprav, personala in materiala. 

Problemom, ki smo jih navedli pri razmestitvi 
prostorov, na j bi se v vsakem prostoru še podrob-
neje približala razmestitev opreme. Tudi ta mora 
logično slediti postopkom in omogočiti predvsem 
pravilno delo in hitrost. Vso opremo moramo pra-
vilno pripraviti in montirati, če hočemo doseči po-
goje pravilnega delovanja, reproduciblosti meritev 
in neprekinjenega dela. 

O izdelavi metodike meritev smo pravzaprav 
začeli govoriti že pri j emanju in pripravi vzorca. 
V izdelavo metode za določen način kemijske kon-
trole spada že podrobna izdelava načina jemanja 
in priprave vzorca, metodika meritve in metodika 
izračunavanja rezultata. Z ozirom na kompleksnost 
običajnih programov je to zelo velika in težavna 
naloga. Ko razpolagamo z osnovno skupino perso-
nala, izdelano metodiko in standardi, lahko pristo-
pimo k umeritvi instrumenta. Umeritev mora biti 
izvedena vsestransko, skrbno in do podrobnosti. 
Po doseženi zaželeni občutljivosti, koncentracij-
skem območju, reproduciblosti in natančnosti, mo-
ramo vse meritve velikokrat ponoviti, da lahko 
dosežene rezultate statistično vrednotimo, izraču-
namo natančnost umeritve ter jo nadal jujemo ali 
pa zaključimo. To nam pomaga iskati tudi različne 
vire napak in jih odstranjevati. V umeritev spada 
tudi izdelava krivulj, tabel ali izračunov za korek-
ture. Pri izdelavi metode in umeritve instrumenta 
ne smemo pozabiti, da postopki kontrole, ki omo-
gočajo hitro avtomatsko delo, niso absolutni, 
ampak zavise od osnove in spremljajočih elemen-
tov. To dejstvo zahteva veliko število standardov, 
vsestranski študij metode in umeritev za vse vrste 
materialov, ki na j bi jih kontrolirali. Ker torej ni 
univerzalnosti in nam instrumenti dajo le tisto, kar 
smo vanje vložili, je tu potrebno dolgotrajno 
ogromno delo, za katerega je tudi potreben dolo-
čen čas. S tem problemom se ponovno vrnemo na-



zaj na pravočasno organizacijo povezave in organi-
zacijo realizacije. 

Metalurg zahteva hitro in natančno kontrolo; ti 
dve zahtevi sta navadno antipodni. Nasprot je na j 
bi omilila organizacija dela, ki na j bi pri hitrem 
delu dala bistvenim operacijam še toliko časa, da 
bi jih lahko izvedli dovolj natančno. Vse operacije 
od jemanja vzorca do javl janja rezultata so tesno 
povezane med seboj in se morajo med seboj uje-
mati — kot npr. zobata kolesca v nekem mehaniz-
mu. Ce teče eno kolesce počasneje, mora cel meha-
nizem teči počasneje. Prav tako je tudi pri metodah 
hitre kemijske kontrole. Organizacija dela mora 
predvsem odpraviti tako imenovane mrtve čase med 
posameznimi operacijami, kaj t i operacije lahko 
skrajša samo metodika. Organizacija dela pa mora 
poskrbeti tudi sigurnost kontrole. Omenjeni načini 
kontrole so, kot smo rekli, zavisna vrsta zobatih 
kolesc; če se eno kolesce ustavi, se ustavi celoten 
mehanizem. Vse operacije morajo biti torej dobro 
opremljene, dobro pripravljene in dobro vzdrževa-
ne. Treba je uvesti stalno kontrolo rezultatov, in-
strumentov, naprav za pripravo vzorca, personala, 
pogojev dela itd. V primeru okvar mora biti na 
razpolago hitro, pripravljeno in opremljeno vzdr-
ževanje na vseh potrebnih področjih. V organizaci-
jo dela spada tudi način obveščevanja in dokumen-
tacije. 

V izogib kasnejšim nesporazumom moramo po-
novno poudariti, da imajo aparature za hitro 
spremljanje tehnološkega postopka po pravilih 
fiksen program. Ta program je vgrajen, umerjen, 
in to za predviden asortiman materialov. Čim se 
pojavi nov material, lahko napravimo veliko napa-
ko in škodo, če ga avtomatsko kontroliramo po 
danem programu. Vsako novo kvaliteto npr. je 
treba p re j pregledati, jo empirično preizkusiti v 
predloženem programu in po potrebi napraviti 
posebno umeritev za to novo kvaliteto. Ker so za 
to potrebni standardi, ponovna obravnava metode, 
številne meritve in izračunavanja, ki so med teko-
čim delom še posebno otežkočena, potrebuje kemik 
za to precej časa. Pri prevzemanju naročil in uved-
bi novih kvalitet v tehnologiji je treba torej pravo-
časno obvestiti kemika in se pogovoriti o reševanju 
nastale problematike. V nasprotnem primeru kemik 
ne more odgovarjati za pravilno in hitro izvršitev 
kontrole v omenjenem primeru. 

Pri nabavi, montaži in uporabi avtomatskih na-
prav, ki kontrolirajo kemijske parametre v meta-
lurških in energetskih obratih, pa se redno pojavi 
še problem kompetence. Zaradi lokacije in name-
na izbirajo, nabavljajo in vzdržujejo tako opremo 
obrati sami. To je povsem zgrešeno, ker taka na-
prava dela pravilno le, če stalno kontroliramo nje-
ne rezultate. Ker imamo opravka s kemijskimi pa-
rametri, ima to možnost edino le kemik z drugimi 
metodami kemijske analize. V teh napravah so res 
elektronski, električni in mehanski deli, o vzdrže-
vanju katerih pa se je treba posebej pogovoriti, 
ker je to posebna, zelo ozka specializacija takih 
področij v kemijske namene. 

SMERI BODOČEGA RAZVOJA 

Ako pregledamo napore zadnjega desetletja za 
izboljšanje kemijske kontrole v produkciji grodlja 
in jekla in vse metode, ki so jih v ta namen raz-
vijali, lahko zasledimo 2 plasti: 

1. ločena kemijska kontrola in 
2. vključena kemijska kontrola. 
Ločeno kemijsko kontrolo smo imenovali tako 

zato, ker poteka ločeno od tehnološkega procesa. 
V procesu vzamemo vzorec, ga pošljemo v labora-
torij in od tam dobimo rezultat. Ločeno kemijsko 
kontrolo bi lahko imenovali tudi kontrolo z jema-
njem vzorca, ker je osnovana na tem, da vzamemo 
reprezentativni vzorec in na podlagi njegove sesta-
ve sklepamo na sestavo mase — npr. taline v pro-
izvodnji. Ta vrsta kontrole razvija svojo hitrost z 
razvojem metod priprave vzorca, z razvojem apa-
rativne tehnike in razvojem interpretacije rezulta-
tov. Na prvem področju skušajo skrajšati čas pri-
prave vzorca z njeno poenostavitvijo in čim večjo 
mehanizacijo. Pri razvoju aparativne tehnike gra-
dijo paralelno integracijske aparate, prirejene vsa-
kemu programu posebej, uporabl jajo visoke moči 
vzbujanja in čim občutljivejše detektorje, da bi 
zmanjšali integracijske čase. Pri konstrukciji apa-
ratur in izbiri programa že upoštevajo motnje in 
jih skušajo vnaprej odstraniti. Izračun, interpreta-
cija in javljanje rezultatov se razvija v smeri avto-
matike, npr. kompjuterjev, ki, upoštevajoč vse 
spremljivke, sproti in hitro računajo potrebne 
vrednosti in dajo izdelan dokončen rezultat. Raz-
vi ja jo tudi naprave, kjer je kompjuter avtomatsko 
vezan na sisteme za javljanje rezultatov — npr. se-
maforje , ki sproti prenašajo k metalurškemu agre-
gatu dobljene rezultate. 

Ločena kemijska kontrola se še vedno v pre-
težni meri razvija v smeri izpopolnjevanja metod 
vakuumske optične emisijske spektroskopije, fluo-
rescence X žarkov in plinske kromatografije. Poleg 
hitrosti razvija njihovo občutljivost in natančnost, 
da bi uspela točneje določiti nekatere elemente pri 
nižjih koncentracijah kot danes in da bi bila spo-
sobna natančno določevati sledove primesi v suro-
vinah, produktih in med potekom tehnološkega 
procesa. Vsaka metoda zase se razvija v smeri raz-
širitve programa, torej povečanih možnosti. Optič-
na emisijska spektroskopija se razvija v smeri do-
ločevanja kisika, dušika in vodika v kovinskih 
vzorcih, v smeri manjše odvisnosti od pogojev dela 
in v smeri kompjuterske interpretacije. Fluore-
scenca X žarkov poizkuša razširiti svoje področje 
na lažje elemente in že poskuša v programe vklju-
čiti še Na, F, kar bo važno zlasti za analizo žlindre. 
Prav tako poizkuša fluorescenca X žarkov povečati 
svojo občutljivost in se preseliti z mejo določeva-
nja za eden do dva velikostna razreda navzdol. 
Tudi fluorescenca X žarkov uvaja kompjutersko 
interpretacijo rezultatov, kar je tu še važnejše za-
radi bolj kompliciranega in daljšega izračunavanja. 



Plinska kromatografi ja se razvija zlasti na področ-
ju določevanja nizkih količin dušika, kisika in 
vodika v jeklu po ekstrakciji v loku istosmernega 
toka. Važna smer njenega razvoja je tudi analiza 
atmosfer v metalurških pečeh med procesom proiz-
vodnje. Večji del področja plinske kromatografi je 
pa je že v drugi stopnji kontrole. Pri ločeni kon-
troli je v zadnjih desetih letih mnogo publikacij 
na razvijanju metod z nevtronsko aktivacijo in me-
tod atomske absorpcije. Kot smo videli, ti proble-
mi še niso povsem izkristalizirani in bodo mogoče 
v prihodnjih letih dali neko jasnejšo sliko o upo-
rabnosti in prednostih. Zaenkrat je realnejši in 
jasnejši razvoj na nekaterih posameznih primerih. 

Vključena kemijska kontrola pa je dobila svoje 
ime po tem, ker je vključena v samo verigo meta-
lurškega procesa. Ta plast kontrole je pravzaprav 
nadaljevanje razvoja ločene kemijske kontrole. Ta 
kontrola, ki ne potrebuje jemanja in priprave 
vzorca, na j bi metalurgu kontinuirno kazala kemij-
ski sestav taline, žlindre in atmosfer v peči ter mu 
tako omogočila popolnoma obvladati tehnološki 
proces. Na drugi strani na j bi mu taka kontrola 
dala kontinuirne podatke o gorivu in njegovi pra-
vilni izrabi. Pretežni del razvoja na tem področju 
gre danes v tri smeri: spektrografsko smer, elek-
trokemijsko smer in plinsko kromatografsko smer. 
V spektrografski smeri so skušali snemati spektre 
obločnega plamena v elektropeči, potopiti vhod 
spektrometra v talino ali pa talino vzbujati z laser-
jem. Od vseh treh možnosti ima izgled na uspeh 
morda metoda z laserskim vzbujanjem in posta-
vitvijo spektrometra v dovod kisika. Pri talini so 
ogromne težave z absorpcijo spektralnih črt, z re-
prezentativnostjo taline na mestu vzbujanja, z viso-
kimi temperaturami in vakuumom, ker bi bili 
potrebni vakuumski instrumenti. Pri analizi žlindre 
so problemi nekoliko milejši, vendar so težave 
z majhno prevodnostjo žlindre. Fluorescenca X 
žarkov razvija kontinuirno zasledovanje žvepla in 
sledov nekaterih kovin v tekočih gorivih. 

Po dosedanjih podatkih ima verjetno elektro-
kemijska smer nekoliko več upanja . Razvoj sloni 
na principu koncentracijskih celic, to je posebnih 
elektrod, ki segajo v talino, žlindro in atmosfero 
v peči, in pokažejo določene potencialne razlike 
pri spremembah koncentracije določenih elemen-
tov v omenjenih fazah. Primer take elektrode je 
n. pr. cirkonijev oksimeter. Cirkonijev oksid je 
selektivno propusten za kisik, č e imamo v cevki iz 
cirkonijevega oksida znano mešanico plina in pla-
tinsko elektrodo, zunaj cevke iz cirkonijevega oksi-
da pa drugo platinsko elektrodo in isto mešanico 
plina, med tema elektrodama ne bo nobene poten-
cialne diference. Kakor hitro se koncentracija 
kisika okrog cevke iz cirkonijevega oksida poveča, 
bo kisik migriral v cevko, odvzel notranj i platinski 
elektrodi elektrone in se spremenil v jon. Na ta 
način bo nastala potencialna diferenca, ki zavisi 
od razlik tlakov, kisika znotraj in zunaj cevke iz 
cirkonijevega oksida, če poznamo parcialni tlak 

kisika znotraj oksimetra, lahko z njim določimo 
parcialni tlak kisika zunaj. Na tej osnovi se razvi-
ja jo tudi druge elektrode, n. pr. za bazičnost 
žlindre, kar pa je za pogoje v osnovni črni meta-
lurgiji še vedno v stadiju raziskave in bo možno 
šele takrat, ko bo gotova metodika in ko bodo 
odkriti materiali, ki bodo vzdržali kot sonda v tali-
ni, žlindri in atmosferi. Tudi pri takih materialih 
verjetno ne bo možna kontinuirna kontrola ampak 
punktiranje, ki smo ga že srečali pri plinski kro-
matografiji , punktiranje, podobno mer jen ju tem-
perature taline v metalurških pečeh. Elektrokemič-
na smer pa se udejstvuje tudi na lažjih področjih, 
kot je kontinuirno zasledovanje vode v tekočih 
gorivih, določevanje vlažnosti plinov, določevanje 
vlažnosti zasipa in drugih surovin, s kontrolo hla-
dilne vode in podobno. Kontrola plinske faze ima 
pri vključeni kemijski kontroli iz razumljivih raz-
logov še največ uspeha. Kot smo že omenili, se 
tu še nadalje razvijajo metode punkt i ranja s plin-
sko kromatografijo, razvoj samodejnih detektorjev 
za posamezne komponente v gorivih, dimnih plinih 
in atmosferah peči. Razvoj takih detektorjev gre 
tudi v smer popolnoma avtomatske regulacije do-
da jan ja — n. pr. goriv. Take naprave nam v kisi-
kovi tehnologiji danes že daje jo s kompjuter jem 
pregled nad količino ogljika, kisika, železovih oksi-
dov in ostalih komponent v plinski fazi. 

Bodoči razvoj kemije v črni metalurgiji bo mo-
ral nu jno kreniti tudi v smer identifikacije in dolo-
čanja kemijskih spojin, v katerih so vezani določeni 
elementi, in v smer določanja s trukture teh spojin. 
Ti zahtevki niso novi in jih srečujemo že pri zahte-
vi določevanja železovega oksida, kalcijevega kar-
bida, grafitnega ogljika, raznih oblik žvepla, pri 
raziskavah izolatov in podobno. Te podatke bo 
metalurg nu jno potreboval za izpopolnitev pozna-
vanja svojega produkta in procesa. 

ZAKLJUČEK 

Ako pogledamo dimenzije, program in pro-
blematiko naših jugoslovanskih železarn in pre-
tehtamo njihove kemijske potrebe, pridemo do 
zaključka, da bi se prav vsem našim železarnam 
izplačala uvedba moderne kemijske kontrole v nam 
primernih dimenzijah. Vse železarne imajo zadost-
no število vzorcev, tehnologijo hitrejšo od kemijske 
kontrole, relativno drago in nepopolno kemijsko 
kontrolo in zelo heterogene izvore surovin, v teh-
nologiji pa zadostne možnosti za hitro amortizaci jo 
sorazmerno visokih stroškov take opreme. Mimo 
tega pa bo ekonomska in tehnološka tekma itak 
prisilila železarne za uvedbo takih metod kemijske 
kontrole. Nujna je pocenitev proizvodnje, pobolj-
šanje kvalitet, zaostritev vprašanja čistosti surovin 
in tozadevna preusmeritev nabave. Naloga vseh 
nas je in bo, da ustvarimo pogoje za uvedbo in 
smotrno izkoriščanje teh metod. 

2e iz obravnavanja posameznih področij je 
postalo očitno, da bi vsaka naša železarna potre-



bovala močan in dobro opremljen mokri kemijski 
laboratorij, strokovno usposobljeno močno in zelo 
dobro opremljeno pripravo vzorcev, laboratorij za 
reševanje energetsko vzdrževalnih problemov, va-
kuumsko optično emisijsko spektroskopijo, fluore-
scenco X žarkov, laboratorijsko in procesno plinsko 
kromatograf i j o, stiloskopijo, opremo za določeva-
nje plinov v jeklu in eventualno opremo za dolo-
čevanje vključkov. Vakuumska optična emisijska 
spektroskopija na j bi imela težišče na analizi 
grodlja, jekla ter na določevanju oligoelementov 
v ferolegurah in čistih metalih, rudah, žlindrah i. p. 
Fluorescenca X žarkov na j bi v prvi vrsti reševala 
hitro analizo žlindre v spremljanju tehnološkega 
postopka, makro sestav rude, sintra, zasipa in fero-
legur ter nečistoč v polkoksu, koksu, mazutu in 
nafti . Tam, kjer je potrebna še hitrejša določitev 
ogljika — n. pr. pri SM pečeh, na j bi uvedli kontro-
lo z visokofrekvenčnim sežigom in katarometrično 
integracijsko meritev s »pin« tehniko dela. Stilo-
skopija na j bi v prvi vrsti služila sort i ranju vložka, 
kontroli čistosti Al za dezoksidacijo in pomiritev 
ter za identifikacijo ferolegur. Laboratorijska plin-
ska kromatografi ja na j bi nadomestila vse doseda-
nje analize plinov. Tam, kjer zahteva to tehnološki 
proces, na j bi se v drugi fazi uvedla tudi plinska 
kromatografija. V osnovni črni metalurgiji velja to 
predvsem za plavžni plin, zemeljski plin in njegove 
mešanice, dimne pline, morda atmosfere v pečeh 
in pri kontroli kisika. Na mestih, nevarnih za za-
strupitev aH eksplozijo, na j bi plinska kromatogra-
fi ja dala alarmne detektorje. Jasno, da so naprave 
za določevanje plinov v jeklu že sedaj nujne, ven-
dar je razvoj še vedno v teku, mnenja tako deljena 
in težave tolikšne, da je nemogoče dati kakršenkoli 
siguren nasvet za nabavo te opreme. V kolikor bi 
sčasoma omogočili tudi kontrolo vključkov na 
podlagi izolacijskih metod, kar tudi še ni popol-
noma razčiščeno področje, bo verjetno treba 
pritegniti tudi spektrografijo ali dvokanalni spek-
trometer za fluorescenco X žarkov. Pri tem pa se 
mora nemoteno razvijati in izpopolnjevati mokri 
kemijski laboratorij , da bi bil sposoben vsej gornji 
opremi vdihniti življenje. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Es ist Ubersicht der chemischen Problematik in der 
basischen Schvvarzen Metallurgie gegeben. Die Problematik 
der chemischen Kontrolle ist mit Riicksicht auf den Zweck, 
auf die verlangte Genauigkeit, die notige Analysengeschwin-
digkeit auf die Materialsorten und die verschiedenen 
Konzentrationsbereiche unterteilt. Es sind einige Haupt-
probleme der Probennahme und der Probenvorbereitung 
auf diesem Gebiet angedeutet. Nach einem kurzen Uberblick 
iiber die Entwicklung der Losung dieser Problematik und 
seiner kritischen Betrachtung kommen wir bis zu den 
ganz extremen Verlangungen vor vvelche der Chemiker 
durch die rasche Entwicklung der Metallurgie gestellt wird. 

Fiir die Losung oben genannter Probleme dient heute 
dem Chemiker in erster Linie die optische Emisionsspektro-
skopie mit seinen drei Zweigen: der Spektrographie, Stilo-
skopie und besonders der direkten Spektroskopie. Die 
Grundprinzipe, Moglichkeiten und die Anvvendbarkeit der 
einzelnen Methoden in der Schvvarzen Metallurgie sind 
gezeigt. 

Als zvveite vielversprechende Methode auf dem Gebiet 
der analytischen Chemie ist die Fluoreszenz der X-Strahlen. 
Auch hier sind die Grundbegriffe die grundsatzlichen 
Aparate, die Arbeitstechnik und die Amvendbarkeit dieser 
Methoden angegeben. Die Vorteile dieser Methoden oder 
der optischen Emisionsspektroskopie auf den einzelnen 
Gebieten sind angedeutet. 

Indem die Analyse der festen Stoffe mit den ervvahnten 
Methoden ziemlich gut gelosst ist, ist die Kontrolle der 

gasigen Stoffe dieser nicht nachgekommen. Auf diesem 
Gebiet ist besonders vielversprechend die Gaskromatogra-
phie. 

Das eigentliche Wesen dieser Methode, die Aparaturen 
und prinzipiellen Moglichkeiten zeigen ganz klar, dass diese 
Methode einen wesentlichen Fortschritt in der Kontrolle 
der Brennstoffe, der Abgase, der Schutzgase, der Ofen-
atmosfere und der Gase in den Metallen bedeutet. 

In kurzen sind auch andere physikalisch-chemische 
Methoden beschrieben und deren jetzige und kiinftige 
Anvvendung auf dem Gebiet der schvvarzen Metallurgie. Im 
einzelnen ist das auserst vvichtige Gebiet der Kohlenstoff 
und Schweffelbestimmung und die Moglichkeit deren 
schnellen Bestimmung beschrieben. 

Weiter sind die Methoden fiir die Bestimmung der 
Gase in Metallen Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff 
zergliedert und der heutige Zustand dieser Problematik 
dargelegt. 

Auf die gleiche Art ist auch der gegenvvartige Stand 
der Bestimmung der nichtmetallischen Einschliisse im 
Eisen und Stahl beschrieben. Die Moglichkeiten und Vorteile 
der Einschlussisolierung sind gegeben. 

Zuletzt ist noch die Wichtigkeit des nassen Chemischen 
Laboratoriums und seiner Aufgaben erlautert. Eng verbun-
den mit der ganzen chemischen Problematik sind die 
organisatorischen Probleme in unseren Verhaltnissen. 
Dieser tjberblick ist mit einer kurzen Schilderung der 
ktinftigen Entvvicklung der chemischen Kontrolle in der 
bassischen Schvvarzmetallurgie beendet. 

SUMMARY 

A revievv of chemical problems in the basic ferrous 
metallurgy is given. Problems connected with chemical 
control can be div.ided into groups due to its purpose, 
demanded accuracy, necessary rapidity, material types, and 
concentration regions of analvsed components. The basic 
problems of sampling and sample preparation are indica-
ted. A short review of development in solving these pro-
blems and its critical estimation gives the extreme demands 
which have to be solved by a chemist in this direction 
of modern metallurgy development. 

The first basic tool for chemist in solving the upper 
problems is optical emissivity spectroscopy with its three 
branches: spectrography, stiloscopy and, essentially, direct 
spectroscopy. Basic principles, possibilities and applicabi-
lity of single methods in the filld of basic ferrous metal-
lurgy are described. 

The second most promissing method in this field is 
X-ray fluorescence. Also here principles, basic types of 
apparatuses, working technics and applicability of the 
method in the discussed domain are explained. Advantages 
of this method or optical emissivity spectroscopy in single 
fields of application are shown. 

While analitycs of solid materials is reasonably solved 
by the described methods, the control of gas phases is stili 
far behind. In this field, undoubtedly, methods of gas 
chromatography are very promissing, both laboratory and 

process ones. Principles of the method, apparatuses, and 
principal possibilities evidentlv show that this method 
brought an essential progress in control of fuels, of waste 
gases, of protective atmospheres, of atmospheres in metal-
lurgical aggregates, and of gases in metals. 

Also other physico-chemical methods are shortly de-
scribed and their present and eventual future applicability 
in the field of basic ferrous metallurgy is discussed. Extre-
mely important determination of carbon and sulphur, and 
comparative methods especially of their rapid determina-
tion are also dealt with. Methods for determination of 
gases in metals, including oxygen, nitrogen, and hydrogen, 
are analvzed, and the present state of these problems is 
presented. 

Equallv also present state in the field of determination 
of non-metallic inclusions in iron and steel is analyzed. 
Possibilities and advantages of isolation methods and 
methods vvith local analysis are shown. 

Finally, the importance of wet chemical laboratory is 
presented, of its tasks and development. Chemical pro-
blems are closely related to the problems of organizing 
with a special respect to our circumstances. The revievv is 
closed with a short description of eventual direction of 
future development in chemical control in the basic ferrous 
metallurgy. 



3AKAKDHEHHE 

r i p H B e A e H OCMOTp XHMHMCCKHX n p O Č A e M O B B OCHOBHOH MepHOH 

MeTaAA\'PRHH. IIpoSAeM xHMHHecicora KOHTPOAH PA3AEAEH: B COOTBCT-

CTBHH e r o HA3HANEHHFL, T p e 6 y e M O H TOMHOCTH, HCO6XOAHMOH G b i c T p o T b i 

aHaAH3a, B 3aBHCHMOCTH OT COpTOB MaTepHHAa H OČAaCTH KOHljeHTpa-
HHH onpeAeA«eMbix KOMnoHeHT. ripHBeAeHbi rAaBHbie npoSAeMbi 
npneMa H npHroTOBAeHHsi o6pa3uoB B STOH oSAacTH. IIocAe KopoTKora 
OCMOTpa p a 3 B H T H H p e i l i e H H H 3THX n p o S A C M O B p a C C M O T p e H b l 3 K C T p e M -

H b i a T p e S o B a H H H KOTopbiH c o B p e M e H H a s i M e T a A A y p r H H n p e A O C T a B A a e T 

XHMHKY. I l e p B o e 0CH0BH0e cpeACTBO K p e i u e H H K ) STOH npoSAeMbi A^eT 
XHMHKY OnTHMeCKaH 3MHCCHOHHaa CneKTpOCKOnHH C CBOHMH TpeMH 
O T p a c A H M H : c n e K T p o r p a < | ) H H , CTHAOCKOIIHH H, B OCOČCHHOCTH, H e n o -

cpeACTBeHHOH cneKTpocKoniiH. PaccMOTpeHbi o c H O B H b i e npuHUnnbi, 
B03M02KH0CTH H ynOTpe6HTCAbHOCTb OTACAbHbIX MCTOAOB B STOH 

OČAACTH OCHOBHOH NEPHOH MeTaAAypniH. CAeAyionj[HH HanGoAee 
o S e m a i o m H H MCTOA B STOH o S A a c r a 3 a H H M a e T <J>AyopecHeHHHH c Ayna-
MH X. 3Aecb TaiOKe noAaHbi OCHOBU, naBeAeHbi THnbi npnGopoB, 
TEXHHKA paSoT H yn0Tpe6HTeAbH0CTb MCTOAOB B paccMOTpeHHOH 
oSAacTH. YKa3aHo Ha npeH\iymecTBo ynoTpe6AeHHH STOH MCTOAHKH 

T. e. OnTHHeCKOH 3MHCCHOHHOH CneKTpOCKOnHH B OTAeAbHbIX o6AaCTHX 
n p H M e H e H H H . B TO BPEMH KAK AHAAHTHKA TBEPABIX B e m e c T B c y n o M H -

H y T a M H MeTOAaMH x o p o m o p a 3 p e m e H a , K O H T p o A b r a 3 0 B b i x <J>a3 H a x o -

AHTbCH B 3ano3AaHHH. B e 3 coMHeHH« B STOH oČAacTH MHOTO oSemaeT 

MCTOA RA30BOH x p 0 M 0 T 0 r p a ( J ) H H , AH6O A a S o p a T o p H b i i i , AH6O B n p o -

n e c c e . 

YKa3aHbIH OCHOBbl MeTOAHKH, B3HTbie npnSopbl H n p i I H U H n H H A b -

Hblfl B03M0>KH0CTH nOTBep>KAaiOT, HTO STOT MCTOA BHCCb C y m e C T C -

B e H H b i f t n p o r p e c c B KOHTPOAB r o p H B , AbiMOBbix r a 3 0 B , n p e A O x p a H H -

TeAbHbix aTMoc4>ep, T a i o K e aTMOccf)ep B MeTaAAyprHHecKHX a r p e r a T a x 

H B K O H T p O A b KOAH^eCTBa T a 3 0 B B M e T 3 A A a X . 

KOPOTKO paccMOTpeHbi TaK>Ke ocTaAbHbie 4>H3HKOXHMHHCCKHH 
MeTOAbi H HXHaH TenepeuiHaH H , BO3MO>KHO, 6yAyman y n o T p e 6 H T e A b -

HOCTb B OČAaCTH OCHOBHOH H e p H O H M e T a A A y p T H H . B O C O S e H H O C T H 

paccMOTpeHO onpeAeAeHHe yrAepoAa H c e p b i H cpaBHeHbi BO3MO>KHO-

CTH 3 K c n p e c c a H a A H 3 a STHX SACMCHTOB. P a 3 A O > K e H b i M C T O A " o n p e A e -

A e H H H r a 3 0 B B M e T a A A a X , BKAIÔ aJI KHCAOpOA, a30T H BOAOpOA h 

yKa3aHO Ha T e n e p e m n e e noAo>KeHHe STOH npoČAeMbi. TaK>Ke pa3AO-
JKCHO noAoaceHHe B oSAacTH onpeAeAeHHH HeMeTaAAHnecKHx BKAKJHC-
HHH B MyryHe H CTaAH. YKa3aHo Ha BO3MOHCHOCTH H npeHMymecTBa 
MeTOAa H30AaHHH H MeTOAa AOKaAbHora aHaAH3a. B KOHHC cTaTbH 
ocBcmpHo 3HaqeHHe MOKPOH XHMHMCCKOH AaSopaTopHH, ee 3aAaM 
H pa3BHTHH. Co BCCMH XHMHHCCKHMH npOČAeMaMH TCCHO CBH3aHbI 
0praHH3aHH0HbiH npoSAeMbi npn *IEM B3HTW B OCMOTP Hauibi ycAOBHH. 
CTATBH 3AKOHQEHA c KOPOTKHM o n n c a H H e M HANPABAEHHH AAABHEHIUERA 

p a 3 B H T H H XHMHMeCKOra KOHTPOAH B OCHOBHOH HEPHOH MCTAAYPRHH. 
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LATINSKI KVADRAT S PROGRAMOM NA RAČUNALNIKU ZUSE- Z 23 

Latinski kvadrat je statistična metoda s pod-
ročja analize variance. V članku je podrobno 
opisano, kako to metodo uporabljamo od zbiranja 
podatkov pa do tolmačenja rezultatov pri uporabi 
elektronskega računalnika. Značilno za latinski 
kvadrat je, da potrebujemo majhno število zbra-
nih podatkov, čeprav opazujemo kar tri vplive 
hkrati. Zato pa morajo biti zbrani podatki čisto 
na poseben način v skladu z določenim modelom. 
Praktičen primer je vzet iz raziskovalnega arhiva 
železarne Ravne. Programa pa sta bila izdelana 
za računalnik Zuse Z-23 in računalnik IBM sy-
stem/ 360 model 30. 

UVOD 

Latinski kvadrat je poseben primer analize 
variance. Z n j im pr imer jamo hkrati različna s tanja 
treh vplivnih faktorjev. Prednost latinskega kva-
drata je v tem, da nam je treba zbrati le malo 
število podatkov. Ni potrebno zbrati podatkov za 
vse možne kombinacije s tanj treh vplivnih faktor-
jev. Zberemo le toliko podatkov, kolikor je kom-
binacij s tanj dveh vplivnih faktorjev. Seveda pa 
mora biti zato zbiranje podatkov točno vnaprej 
določeno. Vsi tri je vplivni faktor j i pa mora jo 
imeti enako število stanj . Recimo, da je s tanj vsa-
kega vplivnega faktor ja m (m je poljubno naravno 
število), potem bi bilo vseh kombinacij s tanj treh 
vplivnih faktor jev m X m X m (ali m3). V resnici 
pa potrebujemo za latinski kvadrat le podatke za 
m X m (ali m2) kombinacij s tanj . Če je na primer 
m = 8, potrebujemo namesto 512 le 64 podatkov. 
To pa je velika razlika v stroških in času preiskave. 

V tem članku si bomo ogledali zbiranje podat-
kov in tolmačenje rezultatov latinskega kvadrata 
za program, ki smo ga izdelali na računalniku 
ZUSE Z-23. Program za latinski kvadrat je bil izde-
lan tudi za računalnik IBM/360 v jeziku Fortran. 
Rezultati tega programa so popolnoma isti kot po 
programu za računalnik Z-23. Zato tolmačenje 
rezultatov, ki ga dobimo v tem članku, lahko upo-
rabimo tudi za rezultate iz računalnika IBM/360. 
Priprava podatkov za računalnik IBM/360 pa se 
seveda razlikuje, ker uporabimo tam luknjane 
kartice, pri Z-23 pa teleprinterski trak. Program 

smo uvedli pri raziskavah na področju luženja 
jekla pri ugotavljanju vplivov luženja na s tanje 
površine. Zato se v nadaljevanju pri razlagi progra-
ma poslužujemo praktičnih podatkov te raziskave 
luženja. 

PLAN ZBIRANJA PODATKOV 

Za primer si vzemimo luženje določene vrste 
jekla. Predpostavimo, da vpliva na izgled površine 
po luženju čas in temperatura luženja ter vrsta 
lužila. To so t r i je vplivni faktorj i . Takoj je dobro, 
da se domenimo za vrstni red vplivnih faktorjev. 
Prvi na j bo čas, drugi temperatura in t ret j i vrsta 
lužila. Ker imamo na razpolago osem vrst lužila, 
pravimo, da ima tret j i vplivni faktor 8 stanj. Dolo-
čeno stanje tretjega vplivnega faktor ja pomeni 
uporabo določene vrste lužila. Ker mora biti pri 
latinskem kvadratu število s tanj vseh treh vplivnih 
faktor jev enako, si moramo izbrati 8 časov in 8 
temperatur, pri katerih bomo lužili. Za čase si 
izberimo: 

1' 10 min. 
2' 20 min. 
3' 30 min. 
4' 40 min. 
5' 60 min. 
6' 1 uro 15 min. 
T 1 uro 30 min. 
8' 2 uri 
Za temperature si izberimo: 
1' 10° C 
2' 20° C 
3' 30° C 
4' 40° C 
5' 50° C 
6' 60° C 
T 70° C 
8' 80° C 
Napišimo zaradi popolnosti še s tanja tretjega 

vplivnega faktorja, to je sestava lužil, ki jih upora-
bimo pri poskusih: 

1' 225 ml HCL conc. 
25 ml HN0 3 conc. 

250 ml vode 



2' 90 ml H,S04 
25 ml nasičene NaN03 

385 ml vode 
3' 30 ml H2S04 

30 ml HF 
90 ml HCL 

350 mil vode 
4' 25 ml H2S04 conc. 

50 ml HN0 3 
50 ml HF 

375 ml vode 
5' 20 ml HNOj 

5 ml H3P04 
25 ml CHjCOOH 

5 ml HCL 
425 ml vode 

6' 100 ml H3P04 
15 ml HNOj 
15 ml HCL 

350 ml vode 
7' 33 g FeS04 

10 g HF 
500 g vode 

8' 50 g HNOj 
2,5 g HF 

450 g vode 

Podatke za izgled površine zberemo tako, da na-
redimo 64 prob, ki jih po poizkusu luženja med 
seboj pr imer jamo in določimo range, to je števila, 
ki nam po vrstnem redu ocene meri jo izgled. To 
seveda nima zveze z metodo latinskega kvadrata. 
Tako dobimo le številčne podatke, ki jih potem 
med seboj pr imerjamo po metodi latinskega 
kvadrata. 

8 5 6 7 4 3 7 2 

7 4 5 6 3 2 7 8 

3 7 1 2 8 4 6 5 

7 2 7 6 5 8 3 

2 8 3 5 7 6 4 7 

4 6 8 3 5 7 2 7 

5 7 4 7 2 8 3 6 

6 3 2 8 7 7 5 4 

® 
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© 
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Stanje 2. vplivnega faktorja 

Slika 1 
Primer latinskega kvadrata za določevanje vplivov luženja 

Kako izberemo kombinacije treh vplivnih fak-
torjev za 64 prob? Naredimo shemo, ki je tipična 
za latinski kvadrat, (slika 1) 

Vsak od 64 kvadratov v shemi na sliki 1 pri-
pada eni kombinaciji treh vplivnih faktorjev: časa, 
temperature luženja in uporabi lužila. Na koncu 
vrste, v kateri opazovani kvadratek leži, nam ob-
kroženo število pove, za katero stanje 1. vplivnega 
faktor ja gre. Na koncu stolpca, v katerem opazo-
vani kvadratek leži, nam obkroženo število pove, 
za katero stanje 2. vplivnega faktor ja gre. V opazo-
vanem kvadratku samem pa je napisano stanje 3. 
vplivnega faktorja. Vzemimo za primer v t re t j i 
vrsti sedmi kvadratek. Ker leži v tret j i vrsti, gre za 
stanje 3 1. vplivnega faktor ja . To je, kakor vidimo 
iz prejšnjega seznama stanj, čas 30 minut. Ker leži 
kvadratek v sedmem stolpcu, gre za stanje 7 2. 
vplivnega faktorja . To je temperatura 70° C. Ker 
pa v opazovanem kvadratku piše 6, to pomeni, da 
gre za šesto stanje 3. vplivnega faktorja , ki je v 
našem praktičnem primeru lužilo s sestavo: 100 ml 
H3P04, 15 ml HN03, 15 ml HCL in 350 ml vode. 

Vedno se moramo držati pravila, da se z vrsti-
cami menja jo stanja 1. vplivnega faktorja, s stolpci 
pa s tanja 2. vplivnega faktorja , ker je program za 
računalnik tako narejen. 

Iz sheme na sliki 1 vidimo, da so števila, ki do-
ločajo stanja 3. vplivnega faktorja , v kvadratkih 
zapisana tako, da niti v isti vrsti niti v isti koloni 
ne dobimo nikjer dveh enakih številk. To je 
princip sheme latinskega kvadrata. Ko zvemo za 
število s tanj vplivnih faktorjev, ki ga splošno ozna-
čimo z m (glej uvod), narišemo na jpre j m x m 
kvadratov in vanje vpišemo števila od 1 do m, 
tako da nikoli ni v isti vrsti ali koloni dveh enakih 
števil. V začetku vpisovanja števil v kvadratke 
imamo precej svobode, nato pa moramo vedno 
bolj paziti, da se držimo omenjenega pravila. Vpi-
sovanje števil v kvadratke na j bo čisto slučajno, me 
da bi se pri tem držali kakega vrstnega reda. Ob-
s ta ja jo posebna pravila, kako shemo latinskega 
kvadrata čisto slučajnostno izberemo, vendar le do 
m = 6. Pri pisanju sheme ne smemo nikoli misliti 
na to, kako bomo določili probo za izbrana s tanja 
vplivnih faktorjev, potem preizkusili in ali bo 
rezultat ugoden. Zato je najbolje, da shemo izbe-
remo čisto neodvisno od narave poizkusa. Kot 
podatek je le število m. Vzemimo npr., da je 
m = 5. Nekdo bi čisto enostavno narisal 25 kva-
dratov in vanje napisal števila od 1 do 5 kakor 
kaže slika 2. 

šele potem bi vsaki vrstici pripisali eno stanje 
prvega vplivnega faktorja , vsaki koloni eno stanje 
drugega vplivnega faktor ja in vsakemu številu od 
1 do 5 eno stanje tretjega vplivnega faktorja. Vrni-
mo se na naš primer luženja. Po shemi na sliki 1 
preizkusimo vseh 64 prob. Rezultate za izgled 
površine, izvrednotene s števili od 1 do 64 (rangi), 
vpišemo v kvadratke, ki jim ustrezajo, če ima več 
prob enako površino, dodelimo vsem enako število 
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Slika 2 
Latinski kvadrat 5 X 5 

ranga — to je sredina zasedenega območja rangov. 
Npr.: Ce tri probe zasedajo z enako oceno mesta 
od 3—5, imajo vse tri probe rang 4, če pa zasedajo 
mesta od 3—6, imajo rang 4,5. 

Tako dobimo shemo za latinski kvadrat na 
sliki 3. 
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Slika 3 
Male številke pomenijo oceno izgleda površine v rangih. 

Iz izpolnjene sheme latinskega kvadrata prepi-
šemo podatke na teleprinter. Protokol podatkov 
vidimo na sliki 4. 

8' 28 5' 10,5 6' 10,5 1' 20 4' 36,5 3' 10,5 T 10,5 2' 43 
T 10,5 4' 51 5' 20 6' 20 3' 20 2' 43 V 62 8' 36,5 
3' 10,5 T 3,5 V 28 2' 3,5 8' 36,5 4' 43 6' 28 5' 60 
V 20 2' 36,5 7' 10,5 4' 51 6' 20 5' 51 8' 36,5 3' 60 
2' 32 S' 57 3' 20 5' 36,5 V 32 6' 43 4' 51 T 28 
4' 57 6' 20 8' 51 3' 20 5' 51 7' 3,5 2' 43 1' 64 
5' 20 r 28 4' 57 T 10,5 2' 3,5 8' 43 3' 43 & 51 
& 3,5 3' 3,5 2' 51,0 8' 32 7' 20 1' 63 5' 60 4' 51 
3' 10 1,865 

5 2,24 
1 3,1 

Slika 4 
Protokol podatkov za latinski kvadrat 

Najpre j samo stoji število 8', ki pomeni, da gre 
za latinski kvadrat 8 x 8 . Nato je točno prepisana 
izpolnjena shema s slike 3, in sicer tako, da naj-
pre j napišemo za vsak kvadratek število, ki pomeni 
s tanje tretjega vplivnega faktor ja (velike številke 
na sliki 3) in nato šele vrednost podatka (male 
številke na sliki 3). Najpre j napišemo prvo vrsto, 
nato drugo itd. Ko smo celo izpolnjeno shemo s 
slike 3 prepisali, slede še podatki za F test1. 

Najpre j število 3', ki pomeni, da bomo testirali 
pomembnost razlik na treh nivojih <x = 10, a = 5 
in a = 1. Števila 10,5 in 1 so napisana pred ustrez-
nimi vrednostmi iz tabel za Fa: vi, v2. Prostostni 
stopnji V! in v2 izračunamo po obrazcih 

v, = m — 1 
v2 = (m—1) (m—2) 
V našem primeru, ko je m = 8, torej poiščemo 

vrednosti iz tabel1. 
F10; 7,42 = 1,865 
F5; 7,42 = 2,24 
Fjj 7,42 = 3,10 

in jih napišemo v zadnjem delu podatkov, kot to 
vidimo v pj-imeru na sliki 4. 

RAZLAGA REZULTATOV 

Primer rezultatov po programu za latinski kva-
drat vidimo na sliki 5. 

Najpre j je naslov »LATINSKI KVADRAT«, ki 
pomeni začetek rezultatov za en primer podatkov. 
Nato v treh vrstah sledijo srednje vrednosti. V 
prvi vrsti so srednje vrednosti izračunane za po-
samezne vrstice v shemi na sliki 3 — to je za 
posamezna s tanja prvega vplivnega faktor ja (časa). 
V drugi vrsti so srednje vrednosti, izračunane po 
stolpcih sheme na sliki 3 — to je za posamezna 
s tanja drugega vplivnega faktor ja ( temperatura) . 
V tret j i vrsti rezultatov so srednje vrednosti za 
s tanja tretjega vplivnega faktor ja (lužila), in sicer 
po vrsti, kot smo lužila označili s števili od 1' do 8'. 

Računalnik vedno vzame za prvi vplivni faktor 
tistega, ki se spreminja od vrstice do vrstice v 
shemi latinskega kvadrata; za drugi vplivni faktor 
pa tistega, ki se spreminja od stolpca do stolpca 
v shemi. Prvi vplivni faktor v rezultatih označi 
z 1', drugi vplivni faktor označi z 2' in t ret j i vplivni 
faktor s 3'. 



1957.6250 7 279.6607 1.78 
4970.8750 7 710.1250 
8019.7500 7 1145.6786 
6600.7500 42 157.1607 

2' 
8' r 26.5000 

LATINSKI KVADRAT enako število prostostnih s topenj (v, = 7 in 

21.1875 32.8750 26.6250 35.6875 37.4375 38.6875 32.0000 35.5000 = '42)' k e r SO, vsi t r i je vplivni fak tor j i enako-
22.6875 26.2500 31.0000 24.1875 27.4375 37.5000 41.7500 49.1875 vredni po številu zbranih podatkov. Pomembne 
39.6250 31.9375 23.4375 49.6875 38.6250 24.5000 12.1250 40.0625 razlike med srednj imi vrednostmi s tanj posamez-

nega vplivnega f ak to r j a dobimo kot pr i analizi 
variance za vsak nivo posebej . N a j p r e j računalnik 

7 29 izpiše razlike, ki so 90 % pomembne tore j a = 10. 
V našem pr imeru izpiše za teks tom »ALFA = 10.0« 
n a j p r e j število 2', ki pomeni, da slede razlike med 

21549.0000 63 s tanj i drugega vplivnega f ak to r j a — to je v našem 
alfa = 10 0 p r imeru temperature . Nato sledi izpis v t reh kolo-

nah. V prvi koloni je vedno število, ki označuje 
s tanje , katerega s rednja vrednost je pomembno 

2' 22 9375 večja od s rednje vrednosti s tanja , ki ga označuje 
število v drugi koloni. V t re t j i koloni je razlika teh 
s rednj ih vrednosti . 

V našem pr imeru ima s tan je 8' 90 % pomembno 
večjo s rednjo vrednost od s t an j 1', 2' in 4'. To po-
meni, da pr i tempera tur i 80° C dobimo drug izgled 
kot pri t empera turah 10° C, 20° C in 40° C. Za raz-
likami s t an j drugega vplivnega f ak to r j a slede 
razlike s t an j t re t jega vplivnega fak tor ja , ki ga 
označi število 3'. Razlaga razlik je enaka kot pr i 
drugem vplivnem fak to r ju . Pomembnih razlik 
prvega vplivnega f ak to r j a ni. 

Za razlikami, ki so 90 % pomembne , slede 95 % 
pomembne razlike pod tekstom »ALFA = 5.0«. Vi-
dimo, da je odpadla ena od razlik za drugi vplivni 
faktor . 

Pod »ALFA = 1.0« slede še 99 % pomembne raz-
like. Tu vidimo, da za drugi vplivni faktor dobimo 
le izpis 2' in nič drugega. To pomeni da 99 % 
pomembnih razlik ni med dvema s tan jema tempe-
ra ture . So pa tako imenovani kontras t i ali »razlike« 
med več kot dvema stanjema1 . 

3> Za t re t j i vplivni fak tor je ostala le še razlika 
4' 7' 31.5625 med s tanj i 4' in 7'. Torej lahko t rd imo z 99 % go-

tovostjo, da se sestavi lužil 4' in 7' razl ikujeta po 
Slika 5 vplivu na izgled površine. 

Protokol rezultatov računalnika 

8' 4• 25.0000 

3' 
V T 27.5000 
4' 3' 26.2500 
4' & 25.1875 
4' T 37.5625 
5' T 26.5000 
8' T 27.9375 

ALFA = 5.0 
2' 
8' 1' 26.5000 
8' 4' 25.0000 

3' 
V T 27.5000 
4' 3' 26.2500 
4' 6' 25.1875 
4' T 37.5625 
5' 7' 26.5000 
8' 7' 27.9375 

ALFA = 1.0 

Za s rednj imi vrednostmi v rezultat ih sledi stan-
dardna shema za analizo variance z izračunanimi 
vrednostmi F v zadnj i koloni. Cela števila v drugi 
koloni so ustrezne prostos tne s topnje . Vsak F ima 
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1. Ing. B. Rode, Ing. J. Rodič, Statistično planiranje in vred-
notenje metalurških raziskav, Železarski zbornik; 
II./1968 št. 2, str. 99—111 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das lateinische Ouadrat i&t eine statistische Methode 
der Varianzen Analyse. Im Artikel ist die Amvendung dieser 
Methode, von der Sammlung der Daten, bis zu der 
Erlauterung der Ergebnisse, beim Gebrauch einer Elek-
tronnenrechenmaschine, ausfiihrlich beschrieben. Charakte-
ristisch fiir das lateinische Ouadrat ist, dass vvir eine nur 
geringe Zahl der Daten gebrauchen, wenn wir auch drei 
verschiedene Einfliisse zugleich beobachten. 

Die Gesammelten Daten mtissen aber auf eine ganz 
besondere Art mit dem bestimmten Modeli ubereinstimmen. 
Dieser praktische Beispiel ist aus dem Archiv der Versuchs-
abteilung des Hiittemverkes Ravne entnommen worden. 
Die beiden Programme wurden mittels der Elektronnen-
rechenmaschinen Zuse Z-23 und IBM/360 Modeli 30 aus-
gefertigt. 



SUMMARY 

Latin square is a statistical method from the field of ana-
lysis of variance. In the paper the use of this method, is de-
tailedly described from collecting of data to the interpreta-
tion of results using a computer. Characteristic of the latin 
square is that a small number of collected data is necessary 

though simu!taneously three trends are observed. Therefore 
the data must be collected in a special way, corresponding 
to a certain model. An example is taken from experimental 
records of Ravne Ironworks. The programs were made for 
the computer Zuse Z-23 and the computer IBM system 
360 model 30. 

3AKAIOTEHHE 

AaTHHCKHll KBaApaT 3TO CTaTHCTiraecKHH MeTOA H3 oSAaCTH 
aHaAH3a perpeccHH. B CTaTbe noApoSno onHcaHo KaK ynoTpe0HTb 3TOT 

MeTOA Ha^HHaa OT c6opa AaHHBix AO o6bacHeHHa pe3yAbTaT0B npH 
ynoTpe5AeHH« 3AeKTpoHHora creTOHKa. XapaKTepHo AAa AaTHHCKora 
KBaApaTa TO, ITO A^a nero AOCTaTOino HeSoAtiuoe KOAH<recTBO 

AaHHbix, HecMOTpa Ha TO, HTO B Toxe caMoe BpeMa paccMaTpHBaioTca 
Tpil BAHSHHa. ri03T0My c6op CBeAeHHH HaAO BblnOAHHTL OnpeAe-
AeHHbiM cnocočoM B corAacHH cneunaAHora MOAeAa. H3 npoMbim-
AeHHoft npaKTHKH B39T npuMep H3 apxHBa MeTaAAyprniecKora 3aB0Aa 
PaBne. IIporpaMMU 6MAH npHTOTOBAeHbi AAH creTHHKa Zuse Z-25 
H AAa c^eTJHKa CHCTeMa IBM, 360, MOAeAt 30. 
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Luzenje 

1. CILJ LUŽENJA IN LUŽILNOST 

Delež izdelkov železarske in jeklarske industri-
je, ki morajo biti v postopku predelave vsaj enkrat 
luženi, cenijo na 60 %. Ker pa je potrebno v toku 
proizvodnje določene izdelke večkrat lužiti, si 
lahko predstavljamo, kako ogromne so količine 
tega materiala in kakšno važno mesto zavzema 
v proizvodnji večkrat tako zapostavljeno luženje. 

Naloga luženja je odpraviti oksidno oblogo na 
površini jekla. Ta obloga lahko nastane kot škaja 
pri postopkih tople obdelave ali v obliki r je kot 
posledica korozije v vodi ali drugih snoveh. Proces 
nastanka škaje ima difuzijski karakter in je pod-
vržen paraboličnemu zakonu (debelina oksidnega 
sloja se veča proporcionalno kvadratnemu korenu 
časa reakcije). Zaškajanost jekla je določena s hi-
trost jo difuzije kisika skozi sloj škaje proti kovini 
in nasprotno z difuzijo kovine skozi sloj škaje. Ta 
običajno sestoji iz treh različnih oksidov, ki si 
sledijo od osnovnega materiala proti površini v na-
slednjem redu: 

wiistit FeO, 
magneti! Fe304, 
hematiti Fe203. Ta ima največ kisika in se tvori 

najbol j na površini. 
Škaja jekel, ki vsebujejo več kroma, pa sestoji 

iz FeO . Cr203, Fe304 in Fe203'. Z večanjem odstotka 
kroma raste plast Cr203 in se zmanjšuje plast 
Fe304, debelina plasti Fe203 pa ostane neizpreme-
njena. Razmerje železovih oksidov je odvisno od 
sestave jekla, žarilnih pogojev, temperature tople 
predelave, hitrosti ohlajanja, od legirnih elemen-
tov itd. Wiistit se hitro raztaplja v kislinah, druga 
dva pa dosti težje2; po trditvi nekaterih avtorjev 
sta celo netopna3. V praksi stremimo za tem, da se 
tvori kar najbol j ugodna, t. j. lahko topna plast 
škaje. Ker pa se pogoji termične obdelave in pre-
delave velikokrat razlikujejo od pogojev za tvorbo 
wiistita, je treba najti primeren kompromis med 
njimi. 

Na sliki 1 je prikazana plast škaje, ki se je 
nemoteno razvijala pri žar jenju (600° C, 16 ur) naj-
čistejšega železa. Naslednja slika 2 pa kaže, kako 
vplivajo mehanske in tudi termične spremembe pri 
toplem val janju na izoblikovanje škaje in kako 
tanka je pri določenih pogojih lahko plast wiistita. 

Opomba: Pri laboratorijskih preizkusih je sodelovala 
tov. Antonija Segel, pri obdelavi rezultatov pa Boštjan 
Rode, dipl. inž. Uporabljeno metodo in uporabo elektron-
skega računalnika opisuje njegov članek v tem zvezku. 

Slika 1 
Plasti škaje čistega železa 

Slika 2 
Plasti škaje, ki so zaradi zunanjih vplivov nepravilno 

izoblikovane 



(Wiistit — temno jedkan, plast magnezita je malo 
svetlejša, na zunanjem robu pa je tanka — naj-
svetlejša plast hematita.) 

Na kratko lahko rečemo, da je luženje proces, 
odvisen od številnih faktorjev: 

— od vrste škaje, 
— od sestave osnovnega materiala (že majhni 

dodatki različnih legirnih elementov imajo na tvor-
bo škaje velik vpliv), 

— od vrste in stopnje mehanske predelave, 
— od s tanja površine, to je od zamazanosti po-

vršine in od površinskih napak, 
—• od vrste in koncentracije lužilnega sredstva, 
— od lužilne temperature. 
Največji vpliv na lužilnost imata debelina in 

poroznost plasti škaje. Kislina se vrine med raz-
poke in pore škaje, topi plast wusti ta in lušči sko-
ra j netopna magnetit in hematit. Učinek luščenja 
se mehansko poveča še zaradi razvijanja vodika. 
Potek luženja namreč lahko razložimo s teorijo 
elektro-kemijske korozije. Pri raztapl janju kovine 
na lokalnih anodah se tvorijo kovinski ioni, med-
tem ko se na katodah sprošča vodik, š k a j a — po-
sebno magnetit, ima vlogo katode, ker je njegov 
potencial od + 0,8 do —1,0 V, medtem ko je po-
tencial železa — 0,44 V. Zaradi odlaganja vodikovih 
ionov na magnetitu, se ta reducira v wiistit, ki je 
v kislinah topen. Hematit slabše prevaja tok kot 
magnetit in zato ne more služiti kot katoda. 

2. NAČINI LUŽENJA 

2.1 — Luženje v močnih kislih raztopinah 
Tu razumemo luženje v solni, žvepleni, solitrni, 

fosforni in fluorovodikovi kislini s koncentracija-
mi, ki so določene glede na namen uporabe. Nele-
girana jekla se v glavnem lužijo v eni kislini, legi-
rana pa v zmesi več kislin, največkrat v fluoro-
vodikovi in solitrni. S koncentracijo in temperaturo 
lužilne kisline vplivamo na topnost železovih oksi-
dov. Pri reakciji kislin z železovimi oksidi se tvo-
ri jo soli in vodik. Stremimo po tem, da je tenden-
ca razvijanja vodika čim manjša, ker ta povzroča 
vrsto lužilnih napak. 

V primerih, k je r lahko uporabl jamo več kislin, 
izbiramo glede na ceno kisline, t ransportne stroške 
in možnost čiščenja lužilne raztopine. Napačno je 
sveže pripravljeno kislino popolnoma izrabiti in 
njen vpliv povečati s segrevanjem ali dodajanjem 
sveže kisline. To vodi do nepotrebnih materialnih 
stroškov in velike količine odpadnih lužilnih kislin. 

Poznane so naslednje možnosti pr ihranka ki-
sline: 

— mehanska odprava škaje pred luženjem, 
— močno gibanje lužilne raztopine, 
— visoke lužilne temperature, 
— eno luženje izvesti v več kopelih z različno 

koncentracijo kisline. 
Porabo kisline izrazimo v kg/ t jekla ali v kg/m2 

lužene površine. 

2.2 — Luženje v nevtralnih in slabo kislih 
raztopinah 

Ta lužilna sredstva uporabl jamo predvsem tam, 
k je r je vsakršno razvijanje vodika nezaželeno 
zaradi nastanka vodikove krhkosti. Tako lužimo 
škajo notranj ih sten cevi plinskih kotlov. Posebno 
primerna je raztopina FeCl3, razni fosfati, organ-
ske kisline kot ocetna, oksalna, mlečna in v razto-
pinah soli teh kislin, ki večinoma ne nažirajo 
kovinskega železa. Kakor je na prvi pogled luženje 
z organskimi kislinami ugodno, pa predstavlja 
nevtralizacija odpadne kisline precejšen problem. 

2.3 — Luženje z alkalnimi sredstvi 
Slaba stran luženja v kislinah je, da se razvija 

vodik, ki povzroča vrsto napak v luženem mate-
rialu. Zato je šel razvoj luženja v smeri odškajanja 
z alkalnimi sredstvi. 

To so predvsem vodne raztopine alkalnih soli 
in alkalne taline, npr. Na hidrid za Cr in Cr-Ni 
jekla. Postopek luženja z Na hidridom je še vedno 
precej drag, se pa vedno bolj razvija, izpopolnjuje 
in uveljavlja. 

2.4 — Elektrolitsko luženje 
Material, ki ga želimo lužiti, je med procesom 

priključen kot anoda ali kot katoda na enosmerni 
tok gostote 1 — 20 A/dm2 ali pa pole med samim 
procesom luženja menjavamo, da preprečimo difu-
zijo H2. Večinoma uporabl jamo višje gostote toka, 
da zmanjšamo čas luženja. 

V primerjavi z luženjem s potapl janjem ima 
elektrolitsko luženje naslednje prednosti: 

— čas luženja je krajši , 
— manjša poraba lužine, 
— boljši učinek. 
Slabe strani pa so visoki obratovalni stroški, 

zato se uporablja elektrolitsko luženje v glavnem 
za kontinuirano luženje plemenitih jekel. Kot elek-
trolit uporabl jamo raztopine solne, žveplene in 
fosforne kisline različnih koncentracij, pa tudi 
alkalne taline. 

2.5 — Suho luženje 
Lužilno sredstvo pri suhem oziroma plinskem 

luženju je klorovodik, ki pri približno 200° C reagi-
ra s Fe oksidi, tako da tvori dvo- in trivalenten 
Fe klorid in vodo. Trivalentni se topi pri 285° C in 
sublimira v toku klorovodika, dvovalentni pa se 
tali okrog 500° C in je v klorovodiku prav tako ne-
obstojen. Voda reagira s klorovodikom v solno 
kislino, ki najeda osnovni material, izostane pa 
difuzija vodika, ker so delovne temperature od 500 
do 800° C. 

Uporabljamo plinsko mešanico z 20 vol. % HC1, 
10 vol. % CO in 70 vol. % N2. Cas luženja je kratek 
(1 min.). 

Površina materiala po suhem luženju je zelo 
lepa. Namesto klorovodika lahko uporabljamo tudi 
fluorovodik, amonijev klorid in amonijev fluorid. 



3. VPLIV DODATKOV NA LUŽENJE 

Razni dodatki pri luženju povečajo efekt luže-
n ja in preprečujejo lužilne napake, s tem da odvze-
majo razvijajoči se vodik in preprečujejo prevelike 
kovinske izgube. 

3.1 — Inhibitorji 
Pri luženju stremimo za tem, da se odloči samo 

škaja, površina jekla pa ostane nenagrizena. Ker 
pa je škaja neenakomerno porazdeljena po površi-
ni in je tudi debelina neenakomerna, na nekaterih 
delih materiala še vedno deluje kislina na škajo, 
medtem ko na drugih že najeda osnovno kovino. 
Zato dobimo nažrto površino, porabimo več kisline 
in se tvori več vodika, ki prodira v luženi material. 

Dodatke, ki preprečujejo nagriz luženega ma-
teriala in ne vplivajo na potek luženja, so v zadnjih 
50 letih temeljito preiskali — imenujemo jih inhi-
bitorje. Pionir na tem področju je vsekakor dr. Vo-
gel, ki je že leta 1918 opozoril na prednosti luženja 
s tako imenovanimi sparbeizami. Prej so kot inhi-
bi tor je uporabljali naravne materiale, sedaj pa so 
kemično sestavljeni z dodatki za tvorbo pene, 
z Na kloridom itd. Molekularna teža je približno 
300, koncentracija pa mora biti 0,03 do 0,1 % inhi-
bitorja. V lužilni raztopini so težko topni. Z inhibi-
tor j i prihranimo do 30 % kisline, s čimer je tudi 
odpadne lužilne kisline manj . 

Slaba stran nekaterih inhibitorjev je, da podalj-
šajo čas luženja, ker odpade mehansko delovanje 
vodika na odluščenje škaje, vendar pa lahko to 
izravnamo z mešanjem kopeli. 

Dober inhibitor mora zadostiti naslednjim za-
htevam: 

— biti mora popolnoma ali disperzno—koloid-
no topen, 

— preprečiti mora razvijanje vodika, 
— na potek luženja ne sme slabo vplivati, 
— ne sme ostati na površini kovine kot film, 

ki bi se ga pri izpiranju ne dalo odstraniti, 
— pri običajnih in povišanih temperaturah 

mora biti stabilen, 
— biti mora poceni. 
Način delovanja inhibitorja razlagajo različno. 

Trdili so, da na metalni površini tvori plast brez 
por, ki obvaruje kovino nagrizenja. Vendar so pa 
drugi zopet ugotovili, da je v tej oblogi 60 % por 
in razvili druge teorije. Na primer pri luženju se 
tvorijo na jekleni površini anodna in katodna 
območja. Najedenje kovine povzroča na katodi 
razvijajoči se vodik. Katodni inhibitorji prepreču-
jejo razvijanje vodika, anodni pa topljenje železa. 
Nekatere spojine imajo lastnosti enega in drugega 
inhibitorja. Mnogi inhibitorji vsebujejo do 90 % 
NaCl, da preprečijo nagriz kisline pri visokih tem-
peraturah, posebno pri jeklih z visokim ogljikom. 

Mnogi inhibitorji imajo lastnost, da se pri kon-
centraciji nad 60 g Fe/1 raztopine in nad 80° C izlo-
čajo. To se posebno rado zgodi v modernih konti-

nuirnih lužilnih napravah, k je r je zelo kratek čas 
kontakta med kopeljo in materialom in mora inhi-
bitor reagirati v zelo kratkem času. Zato 25 % teh 
naprav dela brez inhibitorja. 

Učinkovitost inhibitorja spoznamo z mer jen jem 
izgub železa in mer jen jem količine razvijajočega se 
vodika. Vsebnost tega v prisotnosti inhibitorja 
pade za 90 °/o. 

Vsi raziskovalci ugotavljajo, da je za vsak pri-
mer luženja potreben drug inhibitor, preizkušen 
v laboratoriju, in da so običajno rabljeni inhibi-
tor j i zelo različni po učinkovanju. Dobre rezultate 
so pokazali inhibitorji na bazi dibenzil sulfoksida. 
Lahko pa so sestavljeni iz različnih mešanic organ-
skih spojin npr. benzola, etlamina, benilakridina, 
fenil hidrazina in podobno, kar bo pa vedno ostalo 
poslovna tajna vsakega proizvajalca. 

3.2 — Ostali dodatki 
V novejšem času se vedno bolj razširja tudi 

uporaba dodatkov, ki vplivajo kot pospeševalci oz. 
aktivatorji . Povečujejo močljivost lužine in s tem 
kontakt med lužino in materialom. 

Z uporabo teh sredstev se zmanjša tudi izguba 
kisline, ki jo po luženju odnesemo iz k o p li, ker 
spremenijo površinsko napetost lužine. Na ta način 
prihranimo kislino, izplakovalne in nevtralizacijske 
kopeli se ne izrabijo tako hitro in je odpadne vode 
zato manj . 

4. LUŽILNE NAPAKE 

4.1 — Lužilna krhkost 
Pri luženju je ogromno možnosti, da ne uspe — 

predvsem pri luženju v močnih kislinah, k jer raz-
vijajoči se vodik v atomarni obliki prodira v struk-
turo jekla in zapolnjuje prazna mesta v železovi 
rešetki. Tako nastanejo v jeklu napetosti, ki po-
slabšajo mehanske lastnosti. Pojav označujemo kot 
lužilno krhkost. 

Preprečujemo jo z izbiro pravilne koncentra-
cije in temperature lužine, predvsem pa z uporabo 
inhibitorja, ki mora biti primeren za vsako vrsto 
jekla. 

4.2 — Zaluženost 
Zaluženost je napaka, ki nastopi prav tako za-

radi premočnega delovanja kisline, pri čemer se 
topi kovinsko železo, ogljik pa se izloča na površini 
materiala kot črna obloga. Ko jo odstranimo, se 
zelo jasno pokažejo napake na površini (slika 3). 

Vzrok zaluženja je predvsem prevroča kislina 
in predolg čas učinkovanja. Uporabljati moramo 
inhibitorje, pri bolj občutljivih jeklih celo special-
ne inhibitorje. 
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4.3 

Slika 3 
Zaluženost 

Lužilni mehurčki 
Ta napaka nastopa predvsem pri luženju ploče-

vine. Medtem ko del vodika med luženjem izhaja 
iz kisline, ga ostane nekaj na površini materiala, 
prodira vanj in se nabira v mikrolunkerjih, ob 
vključkih itd. Če tako pločevino nadalje termično 
obdelujemo, se pod vplivom temperature volumen 
ujetega vodika zveča, kar povzroča nastanek lužil-
nih mehurčkov (si. 4, 5). Obseg difuzije vodika je 
odvisen od debeline luženega materiala, tempera-
ture in sestave lužilne raztopine. V žvepleni kislini 

Slika 5 
Lužilni mehurčki 

vsebnost difundirajočega vodika z naraščajočo tem-
peraturo in koncentracijo kisline narašča. V solno-
kisli raztopini, ki je ekvivalentna količini žveplene 
kisline, je difuzija vodika manjša. Elementi 4. do 
6. skupine v periodičnem sistemu kot C, P, As, Sn, 
S, Pb, Sb, Bi, Se, Te, ki so nagnjeni k tvorbi hidri-
dov, pospešujejo difuzijo vodika v osnovni metal. 
Zato na j bo v lužilni raztopini čim manj As, Sb in 
sulfidov. 

Edini način preprečevanja te napake je zmanj-
šati možnosti razvijanja vodika z uporabo inhibi-
torjev. Le v izjemnih primerih je vzrok v materialu 
samem. 

4.4 — Lužilne pore 

Ta napaka nastane zelo pogosto pri luženju 
korozijsko odpornih jekel. Vzrok je lahko že v sa-
mem načinu izdelave jekla ali pri luženju zaradi 
neprimerne mešanice kisline. Posebno neugodne so 
že izrabljene in umazane lužine, močno prenasi-
čene z železovimi solmi. Pojav je podoben luknj i 
čavi koroziji (si. 6, 7). 
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Slika 4 
Lužilni mehurčki 

Slika 6 
Lužilne pore 



Slika 7 
Lužilne pore 

Napako preprečimo tako, da skrbimo, da je 
lužina sveža in neizrabljena in z dodatki inhibitor-
ja, predvsem pri visoko legiranih, hladno predela-
nih jeklih. 
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Slika 8 
Lužilne razpoke 

4.5 — Lužilne razpoke 
Lužilne razpoke nastopajo zaradi nepravilnega 

luženja pri pocinkanih delih, zaradi difundirajo-
čega vodika, ki se hoče po pocinkanju zopet spro-
stiti (slika 8). 

Preprečujemo jih tako, da uporabljamo svežo 
in čisto lužino ter ustrezni inhibitor. 

4.6 — Napake emajliranja 
Napake emajl i ranja so zelo različne in skoraj 

vedno posledica kakršnihkoli lužilnih napak. Samo 
v primeru, da upoštevamo vse varnostne ukrepe in 
uporabljamo specialne inhibitorje, lahko iščemo 
vzroke napak v materialu samem. 

4.7 — »Finančne« napake 
Važno je omeniti tudi to vrsto napak, ker se 

s smotrnim luženjem lahko prihrani ogromno 
sredstev. 

Nepotrebno velike porabe kisline lahko zmanj-
šamo, če skrbimo, da je cilj luženja samo odprava 
železovih oksidov, to se pravi, ne smemo dopustiti, 
da kislina nažira tudi osnovni material in se tako 
razkraja. Zato uporabl jamo inhibitorje. 

Cesto delamo tudi to napako, da hočemo izrab-
ljeno lužino izboljšati z dodatki sveže kisline. Tako 
»popravljena« lužina vsebuje vedno več železovih 
soli in so tudi možnosti nastanka lužilnih napak 
vedno večje. Poleg tega pa je poraba kisline včasih 
večja, kot če bi pripravili novo kopel. Napol izrab-
ljeno kislino zato ra je uporabl ja jmo za predluženje, 
ali pa zvišamo n jen učinek s segrevanjem in popol-
noma izrabljeno zamenjamo. 

Včasih se zaradi nevednosti pojavlja tudi mne-
nje, da je proces luženja pravilen, če kopel kuha 
in valovi. To pa pomeni samo, da se zaradi učinko-
vanja kisline na kovino razvijajo precejšnje koli-
čine vodika, ki vzburkavajo kopel. Rezultat ni 
boljše in hitrejše luženje, ampak dragocena izguba 
materiala. 

4.8 — Splošni ukrepi za preprečevanje lužilnih 
napak 

Že pri vsaki posamezni napaki sem navedla 
vzroke in načine preprečevanja. Za uspešno luže-
nje je važno upoštevati naslednja navodila: 

1. Skrbeti je treba za čistočo v lužilnici. 
2. Vse mastne predmete je potrebno pred luže-

n jem temeljito razmastiti. Na mestih, k je r se ma-
teriala ne prime voda, tudi lužina ne more učin-
kovati. 

3. Uporabljati smemo le dobro kislino brez 
arzena. 

4. Za vsak material moramo izbrati optimalno 
koncentracijo, temperaturo in čas luženja. 

5. Koristno je gibanje kopeli s posebnimi stroji 
ali komprimiranim zrakom. 



6. Če je mogoče, je priporočljivo imeti za vsako 
vrsto materiala svojo banjo. Boljše je imeti v lu-
žilnici eno kopel preveč kot premalo. 

7. Potrebna sta dobro izplakovanje luženega 
materiala, po možnosti s toplo vodo, in ustrezna 
nevtralizacija. 

8. Videli smo, da skoraj vse lužilne napake lah-
ko odpravimo z dodatki inhibitorja in lahko 
trdimo, da je uporaba pravilnega inhibitorja ključ 
za smotrno luženje brez napak. Stroški nabave 
inhibitorja so zelo majhni v primerjavi s škodo, 
če luženje ne uspe. 

5. VRSTE LUŽILNIH NAPRAV 

Tehnika luženja je že zelo razvita, poznanih je 
precej načinov uspešnega luženja in patentiranih 
veliko naprav, ki zagotavljajo hitro luženje. 

Najbol j enostavne so kadi z lužilno kislino, 
v katere z dvigali s pomočjo košar ali verig potap-
ljamo in dvigamo material (slika 9). Lužilne košare 
uporabl jamo predvsem pri luženju drobnih kosov 
in so iz trde gume, umetne mase ali kakšnega dru-
gega korozijsko odpornega materiala. 

Slika 9 
Kadi za luženje 

Kmalu so spoznali, kakšne prednosti nudi giba-
nje kisline med luženjem. Proces je hi treje končan, 
zmanjšana je možnost nastanka lužilnih napak 
zaradi razvijajočega se vodika. Najbolj enostavno 
je vzburkavati lužino z vpihavanjem komprimira-
nega zraka v kopel, s prečrpavanjem lužine ali 
s kakšno drugo napravo, ki se v kopeli sunkovito 
giblje v dve smeri. Razvoj lužilnih naprav je šel 
v tej smeri, poznanih je več vrst lužilnic, ki izko-
riščajo ta princip. 

Pozneje se je izkazalo, da to ni najboljši način 
luženja, ker se skupaj s kislino giblje tudi vsa 
usedlina, ki nas ta ja pri luženju. Ta se vseda na 
material in lahko povzroča lužilne napake. Boljše 

rezultate so dosegli v lužilnicah, k jer so začeli iz-
rabljati način gibanja lužilnega materiala v miru-
joči kislini. Najenostavnejše je dviganje in spušča-
nje materiala v kopel z dvigali ali drugimi nihajo-
čimi napravami. V Nemčiji so znane take lužilnice 
pod imenom Schaukelbeizen in Beizwippen. Za 
manjše kose pa so posebno primerne bobnaste 
lužilne naprave (Beiztrommeln), pri katerih se 
bobni iz materiala odpornega prot i kislinam, v ka-
terih so predmeti za luženje, vrte v kislini (sli-
ka 10). 

Slika 10 
Bobnaste lužilne naprave 

Posebna vrsta lužilnih naprav, ki se uporabl ja 
predvsem v obratih s široko izbiro različno obliko-
vanih predmetov, so tako imenovane tunelske lužil-
nice, k je r lužina pod prit iskom 4 atm. brizga na 
material, ki počasi potuje skozi tunel. Po navadi 
je tem tunelom priključena tudi izplakovalna, 
nevtralizacijska in sušilna cona. V industrij i te 
vrste lužilnih naprav vedno bolj izpodrivajo obi-
čajne stoječe lužilne kopeli. 

Največjo stopnjo mehanizacije pa so konstruk-
terj i dosegli v lužilnicah za luženje trakov in žice. 
Vse tovarne z večjo proizvodnjo teh dveh artiklov 
skokoma prehaja jo iz stoječih lužilnic na konti-
nuirano delujoče. Kolobarje trakov pred luženjem 
zavarijo in po luženju zopet razrežejo, zato so 
v sklopu kontinuirnih lužilnic tudi naprave za var-
jenje in rezanje. Trak potuje na jp re j preko valjev 
za mehansko odstranjevanje škaje do naprave za 
topo var jenje in preko enega para vlečnih valjev 
v vrsto kopeli za luženje, izpiranje in nevtraliza-
cijo. Iz sušilne komore gre trak preko drugega 
vlečnega para do škarij in navijalne naprave. Neka-
tere lužilnice so konstruirane celo tako, da lahko 



Slika 13 
Kombinirana lužilna naprava za luženje žice 

V novejšem času so se vedno bolj uveljavile 
lužilnice z natrijevim hidridom. Postopek luženja, 
ki so ga pred približno 20 leti začeli razvijati 
v Ameriki, se še vedno izpopolnjuje, predvsem 
način, kako pridobiti ustrezno koncentracijo natri-
jevega hidrida. Zato se tudi naprave za luženje med 
seboj razlikujejo, posebno konstrukcija prve, hi-
dridne kopeli. Bistvo načina pa je, da žica potuje 
skozi hidridno kopel, katodne in anodne čistilce 
in preko vodne kopeli v boraksovo (slika 14). 

Slika 14 
Naprava za luženje žice z natriejvim hidridom 

potuje skozi kopeli več trakov vzporedno. To na-
pravo sicer podraži, zveča pa se kapaciteta lužil-
nice. 

Kontinuirani postopek so še nedavno uporab-
ljali samo za luženje v žvepleni kislini, v zadnjem 
času pa je poznana tudi kontinuirna naprava za 
luženje v solni kislini s priključeno kolono za po-
polno regeneracijo kisline. Poznana je pod imenom 
Turmbeizanlage, delovanje je cenejše od drugih 
kontinuirnih naprav. Hitrost potovanja materiala 
je 150m/min., enako kot pri žveplenokislih kope-
lih. Luženje se izvrši v stolpu (slika 11, 12). 

Za trakove do 10 mm širine precej uporabl ja jo 
tudi nekoliko enostavnejše Schraubbeize, k jer 
vstopa trak preko vodilnega valjčka spiralno v ko-
pel in se v n je j vrti. Tudi tukaj je potrebna naprava 
za var jenje in rezanje trakov. 

Kjer ni na razpolago dovolj prostora, so se 
namesto kontinuirnih uveljavile tudi polkontinuir-
ne lužilnice, k jer potuje vsak trak posebej skozi 
lužilne bateri je in odpadejo naprave za var jenje 
in rezanje. 

Za luženje žice je poznana tudi naprava na sli-
ki 13. Mehanskemu odstranjevanju škaje sledi 
kemično, s kontinuirano vezanimi napravami za 
izpiranje, sušenje in navijanje. 

Pri vseh teh vrstah lužilnic odpadejo naprave 
za gibanje lužine, razen v primeru, ko trak zelo 
počasi potuje. Takrat je primerno uporabljat i za 
vzburkavanje lužine ultrazvok. 

Slika 11 
Stolpne lužilne naprave 

Naprave za elektrolitsko luženje se razlikujejo 
od drugih kontinuirnih naprav le po tem, da so ob 
kopeli ustrezni priključki za električno energijo, 
ki pa so zelo različno izvedeni. 

Slika 12 
Stolpne lužilne naprave 
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Pri vseh lužilnih napravah je treba posvetiti 
dosti pozornosti izplakovalni coni. Ta je sestav-
ljena iz več delov. Izpiranje s hladno vodo pod pri-
tiskom 3 — 5 atm., sledi potapl janje v hladni vodi, 
ponovno izpiranje v vroči vodi in sušenje na 
toplem zraku. 

Vedno bolj se opušča direktno gretje lužine 
z uvajanjem vodne pare v kopel, ker se na ta način 
koncentracija kisline stalno manjša. Uporablja se 
indirektno gretje z grelnimi elementi v kopeli, ki pa 
morajo biti visoko korozijsko odporni. Za vse na-
prave je potrebno uporabljat i prvovrstne materia-
le, ker stalna popravila te r ja jo veliko več izdatkov, 
kot so nabavni stroški. 

Zelo važne pri vseh vrstah lužilnic so prezrače-
valne in odsesovalne naprave. Pokrivanje kopeli ni 
zadosten varnosten ukrep, potrebni so prvovrstni 
ventilatorji in sesalci, točno preračunani na koli-
čino razvijajočih se par in tako nameščeni, da je 
odsesavanje popolno. 

6. Odpadne vode2.5.6.13 

Kolikor bolj se pojavlja tema: zastrupl janje 
vode zaradi industrije, toliko bolj pereče postaja 
troje vprašanj : 

— regeneracija lužilne raztopine, 
— nevtralizacija odpadne lužine, 
— nevtralizaija izpiralnih vod. 
Z regeneracijo kisline precej zmanjšamo stro-

ške nabave sveže kisline, skoraj važnejše pa je dej-
stvo, da tako občutno zmanjšamo količino odpad-
nih vod. Znani so postopki regeneracije kislin 
s kristalizacijo in uparevanjem, s pomočjo elektro-
lize, hidrolize in v ionskih izmenjalcih. 

Odpadno lužino in izpiralne vode je treba pred 
izpustom v kanalizacijo nevtralizirati z apnenim 
mlekom, sodo in podobnimi sredstvi, ki naredijo 
kislino neškodljivo. Kovinske soli se pri tem obo-
rijo, kislina sama pa nevtralizira. Mnogim lužinam 
(kromovi kislini, cianidnim lužinam) je treba do-
dati še sredstva, ki strupene soli spremenijo v ne-
škodljive. 

Enako pereče je tudi vprašanje strupenih pli-
nov, ki se pri luženju razvijajo. V zadnjem času vse 
bolj prodira jo v industri jo absorbcijske in adsorb-
cijske komore, preko katerih vodimo pline pred 
vstopom v atmosfero. V njih so sredstva, ki vežejo 
nase strupene primesi in ostanke kisline v plinu. 

7. PREIZKUŠANJE LUŽILNOSTI 
NEKATERIH JEKEL ŽELEZARNE RAVNE 

V korozijskem laboratoriju železarne Ravne 
smo z različnimi sredstvi in načini luženja skušali 
ugotoviti najpr imernejše pogoje luženja pri izde-
lavi hladno vlečene in rekristalizacijsko žarjene 
žice. Preizkušali smo naslednje kvalitete: 

— Č.4570 — prokron 2 special 
0,2% C 16,5 % C r 1,8 % Ni 

— Č.4571 — prokron 11 
0,1 % C 18 % Cr 9 % Ni 

— Č.4572 — prokron 11 special 
0,1 % C 18 % Cr 10 % Ni dod. Ti 

— C.4585 — varel 2 
0,15 % C 17 °/o Cr 9 % Ni 7 % Mn 

Oblika preizkušanca pri vseh kvalitetah: 
približno 100 mm dolgi konci žice, 0 3,5—6 mm. 
Stanje preizkušancev: 
hladno vlečena in rekristalizacijsko žar j ena žica. 
Program preiskav smo vnaprej planirali s sta-

tistično metodo latinskega kvadrata in se tako 
izognili dolgotrajnemu preizkušanju vsakega posa-
meznega lužila z vsakim od predvidenih časov in 
temperatur (glej Rode: Latinski kvadrat4). Izbrali 
smo latinski kvadrat 8 X 8 z 8 stanji, računska me-
toda sama pa določa, da so potrebni tri je vplivni 
faktorj i . To so: sredstva, čas in temperatura luže-
nja. Stanja pa so: osem različnih lužil, osem različ-
nih časov in osem različnih temperatur luženja. 
Ta s tanja so podana v članku ing. Rodeta4. 

7.1 — Preizkušanje jekla č.4570 — prokron 2 
special 

Pri tem jeklu smo naredili dve seriji preizkusov, 
eno za jeklo, termično obdelano po predpisih žele-
zarne Ravne v obratni kalilnici, drugo enako serijo 
pa z vzorci, termično obdelanimi v laboratorijski 
kalilnici. 

Potek preizkušanja: 
Čas predluženja: 30 minut 
Sredstva predluženja: 
l a : 901 H,O 

101HC1 (p = 1,32) 
2 a: 71H,S0 4 (p = 1,84) 

3 lHNOj (p = 1,32) 
90 1 H20 

3 a: 101H,S04 (p = 1,84) 
90 1 H,O 

4 a: lOIHNOj (p = 1,32) 
90 1 H,0 

Sredstva za končno luženje: 
l b : 451HC1 (p = 1,16) 

5 1 H N 0 3 (p = 1,41) 
50 1 H20 

2 b: 9IHNO3 (p = 1,41) 
1 1 HF 

90 1 H20 

Uporabili smo naslednje kombinacije luženja in 
preluženja: 

1 1 a 1 b 
2 2 a 1 b 
3 3 a 1 b 
4 4 a 1 b 
5 l a 2 b 
6 2 a 2 b 
7 3 a 2 b 
8 4 a 2 b 



Dimenzija žice: 0 3,7 mm 
Pri vseh preizkušancih smo določili izgubo teže 

v % in izgled površine, izražen z rangi od 1—64, pri 
čemer je 1 na jman j luženi izgled površine, 64 pa 
najbol j (preveč lužen). 

7.1.1 — Rezultati preizkusov za serijo, žarjeno 
v laboratorijski kalilnici 

Analiza variance nam pove, da na izgubo teže 
najmočneje vpliva temperatura, na izgled površine 
pa kombinacija lužil. 

Z 90 % verjetnost jo trdimo, da je izguba teže 
pri vzorcih, luženih v vseh jedkalih pri 80° C, 
bistveno večja kot pri vzorcih, luženih pri 10, 20, 
30 in 40° C. 

Z 90 °/o gotovostjo trdimo tudi, da se pomembno 
razlikujeta kombinaciji lužil 2 in 7, med ostalimi 
pa ni pomembne razlike. Glede na izgled površine 
ni nobene kombinacije luženja boljše od 7. To se 
pravi, predluženje 30 minut v raztopini 3 a in konč-
no luženje v raztopini 2 b. 

7.1.2 — Rezultati preizkusov za serijo, ki je 
bila žarjena v obratni kalilnici 

Pri tej seriji vidimo, da nam na izgled površine 
skoraj v enaki meri vplivata kombinacija lužila in 
temperatura, na izgubo teže pa ima prav malenko-
sten vpliv temperatura. Ta vpliv je tako majhen, 
da niti z 90 % gotovostjo ne moremo trditi, kakšen 
je in kako vpliva. 

Vpliv temperature na izgled površine pa je 
tolik, da lahko celo z 99 % gotovostjo trdimo, da 
imajo vsi vzorci, luženi pri 10° C dosti nižji rang 
od vzorcev, luženih pri ostalih temperaturah; to se 
pravi, da je 10° C prenizka temperatura, da bi luže-
nje sploh lahko poteklo. 

Izbor lužila vpliva na izgled površine z 99 % 
gotovostjo enako kot pri seriji prob, žarjenih v la-
boratorijski kalilnici. To po t r ju je zanesljivost 
rezultatov in dejstvo, da se laboratorijsko preizku-
šanje lužilne sposobnosti dobro u jema z obratnimi 
pogoji. Izkazalo se je, da poleg kombinacije luženja 
7 ustreza tudi kombinacija 5. Ta ima isto sredstvo 
končnega luženja, različni pa so pogoji predluženja. 
Iz tega lahko zaključimo, da na izgled površine 
močneje vpliva način končnega luženja kot pa čas 
in sredstva predluženja. 

7.2 — Preizkušanje jekla C. 4572 — prokron U 
special 

Preizkuse tega jekla smo izvršili v treh serijah: 
1. serija: luženje brez predluženja in brez inhi-

bitorja, 
2. serija: predluženje in luženje, 
3. serija: predluženje in luženje z dodatki inhi-

bitorja. 
Predluženje: 30 minut v raztopini 101H2S04, 

90 1 H20 pri sobni temperaturi. 
Luženje: sestave lužil so podane kot s tanja 

tretjega vplivnega faktor ja v članku ing. Rodeta4. 

Inhibitor: inhibin T, inhibin S, izdelka tovarne 
ANTIKOR, Beograd. 

Dimenzija žice: 0 5 mm 
Po poizkusu smo pri vseh probah določili iz-

gubo teže v % in izgled površine v rangih od 1 do 
64, kakor pri pre jšnjem poizkusu. 

7.2.1 — Rezultati prve serije 
Na izgubo teže ne vplivajo pomembno niti čas 

niti temperatura niti izbor lužila. 
Na izgled površine pomembno vpliva izbor lu-

žila. Z 90 % gotovostjo velja, da se lužila 2, 4 in 8 
po svojem učinkovanju na jeklo pomembno raz-
likujejo od ostalih. Za naslednjo s topnjo verjet-
nosti, to je 95 %, računalnik izloči nekaj vplivov, ki 
so pri tej gotovosti man j pomembni, z 99 % goto-
vostjo pa velja le, da imajo rangi lužila 4 po-
membno višjo srednjo vrednost kot rangi lužila 7. 
To glede na izbrani sistem ocenjevanja pomeni, da 
so vsi vzorci, luženi v lužilu 7, skoraj še ne izluženi, 
medtem ko so vzorci, luženi v raztopini 4, le še 
mestoma prekriti z ostanki škaje. Popolnoma čist 
je pri celi seriji le en vzorec in samo eden je za-
lužen. Zato je, gledano s tehničnega stališča, prva 
varianta luženja brez predluženja in brez dodatka 
inhibitorja za jeklo prokron 11 special precej ne-
učinkovita. 

7.2.2 — Rezultati druge serije 
Tudi tukaj imajo temperatura, čas in sredstvo 

luženja le neznaten vpliv na izgubo teže. Na izgled 
površine pa pomembno vplivata temperatura in 
sredstvo luženja, vendar je vpliv temperature dosti 
manj izrazit kot vpliv lužila. Z 95 % gotovostjo se 
izgled površine pri 80° C pomembno razlikuje od 
izgleda pri 10 in 40° C. Pri obeh temperaturah je 
srednja vrednost rangov nanjižja, jeklo ima še pre-
cej ostankov škaje. Pri 80° C imajo ti vzorci le še 
sledi škaje. 

Vpliv izbire lužila na izgled površine je toliko 
močan, da je pomemben tudi z 99 % gotovostjo. 
Dobimo enako odvisnost kot pri prvi seriji, in sicer 
ima lužilo 4 višjo srednjo vrednost rangov kot 
lužilo 7. Preizkušanci z lužilom 4 spadajo v skupino 
dobro izluženih prob z malo ostanki škaje. 

7.2.3 — Rezultati tretje serije 
Na izgubo teže ne vpliva pomembno nobeden 

od treh zasledovanih vplivov. To velja za vse tri 
serije poizkusov. Ne smemo pa rezultatov posplo-
šiti in misliti, da teh vplivov ni. Mogoče jih s tem 
izborom variacij le nismo odkrili. Za vse tri serije 
smo uporabili enako shemo latinskega kvadrata 
z namenom boljših medsebojnih primerjav. Rezul-
tati pa so nam pokazali, da bi bilo mogoče boljše 
uporabiti tri različne sheme, ka r smo pr i nadalj-
nj ih preizkusih upoštevali. 

Na izgled površine v tem primeru enako močno 
vplivata temperatura in sredstvo luženja. 



Srednja vrednost rangov pri 80° C je višja od 
srednje vrednosti rangov luženja pri 10 in 20° C, 
ker se statistično pomembno razlikujejo srednje 
vrednosti rangov, ki pripadajo temperaturi luženja 
80 in 20° C. Pri ocenjevanju izgleda površine smo 
ugotovili, da je z 99 % gotovostjo pomembna le 
razlika temperature vsaj 60° C. 

Izgled površine je odvisen tudi od izbora lužil-
nega sredstva. Najnižji rang, to se pravi največ 
škaje ostane na probah, luženih z lužilom 7. Po-
vršina teh prob se bistveno razlikuje od prob, 
luženih s sredstvi 1, 2, 4, 8, ki imajo vse približno 
isto srednjo vrednost rangov in zelo malo škaje 
na površini. 

Izgled prob kaže, da je luženje jekla prokron 11 
special precej zahtevno, škaja se precej trdno drži 
površine, zato so pri izbranih kislinah potrebne za 
uspešno luženje višje temperature. 

7.3 — Preizkušanje jekla č . 4571 — prokron 11 

Preizkušali smo žico 0 5 mm in po luženju do-
ločili izgubo teže in izgled površine v rangih. Tudi 
tukaj smo preizkusili tri serije prob: samo lužene, 
predlužene in lužene ter predlužene in lužene z 
dodatki inhibitorja. Za predluženje smo izbrali 
vodno raztopino mešanice žveplene in solitrne 
kisline in čas predluženja podaljšali na eno uro pri 
temperaturi 50 do 60° C. Lužili smo v istih raztopi-
nah kot jeklo prokron 11 sp. in kisline tudi enako 
označili. Uporabljali smo iste inhibitorje. 

7.3.1 — Rezultati prve serije 

Na izgubo teže pomembno vpliva izbor lužila. 
Analiza variance pokaže, da je največja izguba teže 
pri vzorcih, luženih z raztopino 1 in da se ta izguba 
pomembno razlikuje od vseh ostalih. Med ostalimi 
lužili pa ni glede na izgubo teže nobene pomembne 
razlike. 

Tudi na izgled površine pomembno vpliva le 
vrsta lužila. Probe, lužene s kislinami 1, 4 in 8 
imajo višjo srednjo vrednost rangov kot probe, 
lužene s sredstvi pri 6 in 7. Največja je razlika 
med lužili 4 in 7 ter 8 in 7. Lužilo 4 je v tem pri-
meru premilo, probe imajo po luženju na površini 
še precej škaje. Ostale razlike v izgledu površine 
niso pomembne. 99 % gotovo je, da dobimo pri 
luženju z raztopino 1, 4 in 8 povprečno najlepšo 
površino. 

7.3.2 — Rezultati druge serije 

Na izgubo teže vpliva enako kot pri seriji brez 
predluženja samo izbor lužila. Izgube pri luženju 
z raztopino 1 so bistveno večje od izgub z lužili 
4, 5, 6, 7. Ostale razlike so nepomembne. 

Na izgled površine ima največji vpliv tempera-
tura luženja. Izkazalo se je, da je 10° C prenizka 
lužilna temperatura, najbol j ugodne so 60, 70 in 
80° C. Med drugimi temperaturami v izgledu povr-
šine ni pomembnih razlik. 

7.3.3 — Rezultati tretje serije 
Na izgubo teže vpliva izbor lužila. Zopet se je 

izkazalo, da so izgube teže največje pri lužilu 1 in 
pomembno različne od lužil 4, 5, 6, 7 in 8, ki imajo 
na jmanjše in približno enake srednje vrednosti 
izgub teže. 

Za izgled površine nismo mogli dognati nobe-
nega bistvenega vpliva. Srednje vrednosti rangov 
vseh treh vplivnih faktorjev se med seboj ne raz-
l ikujejo dosti. 

Poizkusi so pokazali, da lužilo 1 preveč nažira 
jeklo prokron 11. Izgube teže so tu bistveno večje 
od vseh ostalih, enako tudi srednja vrednost ran-
gov. Najvišje range imajo probe, ki so zalužene in 
močno izžrte. Izkazalo se je, da so tudi za jeklo 
prokron 11 potrebne visoke temperature luženja, 
čeprav podaljšamo čas in zvišamo temperaturo 
predluženja. 

7.4 — Preizkušanje jekla Č. 4585 — varel 2 
Preiskovali smo žico 0 5 m m v treh enakih se-

rijah, pri popolnoma enakih pogojih kot pri jeklu 
prokron 11. 

7.4.1 — Rezultati prve serije 
Kadar pri jeklu varel 2 ne uporabljamo pred-

luženja, ima na izgubo teže pomemben vpliv izbira 
lužila. Lužilo 1 se glede na izgubo teže bistveno 
razlikuje od lužil 3, 6, 7 in 8, ostale razlike med 
lužili glede na izgubo teže pa niso očitne. 

Prvič se je sedaj pokazalo, da na izgled površine 
vpliva tudi čas. Največja razlika je med srednjimi 
vrednostmi rangov časa 6 in 1. 90 % gotovo je, da 
imajo probe, lužene 1 uro 15 minut, večje srednje 
vrednosti rangov in se pomembno razlikujejo od 
prob, luženih 10 minut. 

Zaznaven je tudi vpliv temperature, saj se 
z 99 % gotovostjo razlikujejo rangi pri temperatu-
rah 70 in 80° C od rangov pri 10° C. Vse probe so po 
luženju pri tej temperaturi še vedno močno obdane 
s plast jo škaje. 

Vpliv izbire lužila od vseh treh faktorjev naj-
močneje vpliva na izgled površine. Bistveno se raz-
likujejo srednje vrednosti rangov lužil 1, 2, 4, 8, 
ki so višje od srednjih vrednosti rangov pri lužilih 
3, 5, 6, 7. Največja pa je razlika med lužiloma 4 in 7. 
Probe, lužene z raztopino 7, imajo prenizke srednje 
vrednosti, saj so vse ostale več ali man j pokrite 
s škajo. 

7.4.2 — Rezultati druge serije 
Na izgubo teže bistveno vpliva le lužilna razto-

pina. Zopet se je izkazalo, da so največje izgube 
teže pri lužilu 1 in se zelo razlikujejo od izgub pri 
lužilu 2, 3, 6, 7 in 8. Ostale razlike medsebojnih 
kombinacij lužil so nepomembne. 

Na izgled površine pomebno vplivata tempe-
ratura luženja in lužilno sredstvo. Največja razlika 
med rangi nastopi pri temperaturah 70 in 20° C. 



Probe, ki smo jih lužili pri 70° C, se po izgledu po-
vršine pomebno razlikujejo od prob, luženih pri 
20° C. Red velikosti ranga pri 20° C pade v skupino 
slabo izluženih prob. Ostalih pomembnih razlik 
v temperaturi ni. Pri primerjavi lužil pa se je zopet 
izkazala zelo pomembna razlika med raztopinama 
4 in 7. Raztopina 4 ima višje srednje vrednosti ran-
gov, raztopina 7 pa dosti prenizke. Površina prob 
je ostala zaškajana tudi po luženju. 

7.4.3 — Rezultati tretje serije 
Na izgubo teže pomembno vpliva le vrsta lužil-

nega sredstva. Izguba pri luženju z raztopino 1 se 
bistveno razlikuje od izgub pri luženju z vsemi 
ostalimi kislinami. 

Na izgled površine ima v tem primeru največji 
vpliv temperatura. Največja je srednja vrednost 
rangov pri 20° C. Tako nizka temperatura se pojavi 
samo v tem primeru, zato je rezultat nekoliko ne-
zanesljiv in ga bo treba v praksi preveriti. 

V vseh treh primerih imamo največjo izgubo 
teže pri luženju z lužilom 1, lužilo 7 pa je za uspeš-
no luženje varela 2 dosti premilo. Opazimo lahko 
tudi ugoden vpliv inhibitorja, sa j na izgled površi-
ne pri luženju z dodatki inhibitorja vpliva le tem-
peratura, medtem ko ima v obeh primerih luženja 
brez inhibitorja pomemben vpliv tudi vrsta lužila. 

7.5 — Zaključek 
Pri celotnem pregledu vseh rezultatov v nave-

denem območju variacij treh vplivnih s tanj vidimo, 
da na izgubo teže kot na izgled površine vedno naj-
močneje vpliva vrsta lužilnega sredstva. Vpliv tem-
perature je vedno manjši , na jmanjš i pa je vpliv 
časa. 

Samo pri jeklu prokron 2 special se je glede 
na izgubo teže izkazal pomemben le vpliv tempe-
rature, drugače pa je vedno ta vpliv podrejen vpli-
vu lužila. Izkazalo se je, da poteka luženje tega 
jekla razmeroma hitro. 80° C je precej previsoka 
temperatura luženja, 10° C pa le premalo prenizka. 
Zadostuje luženje pri običajni temperaturi z lužil-
no kombinacijo 7, ki je v obeh primerih dala naj-
lepšo površino. 

Jekla prokron 11, prokron 11 special in varel 2 
so glede luženja precej zahtevna, š k a j a se jih krep-
ko drži, potrebne so visoke temperature luženja, 

ob uporabi milejšega lužilnega sredstva celo 70 
do 80° C. Lužilo 1 se je izkazalo premočno, lužilo 
7 pa premalo učinkovito, ker ostanejo vse probe 
skoraj popolnoma neizlužene. Najbolj ugodne re-
zultate dobimo pri luženju v raztopini 4, čeprav ni 
vsaka posamezna proba, lužena v tej raztopini, naj-
lepša. Predno bi se odločli za uporabo tega lužila, 
bi bilo potrebno še preučiti pogoje časa in tempe-
rature, pri katerih je to lužilo najprimernejše. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Es sind zunachst einige Literaturangaben iiber die Rolle 
und die Aufgaben des Beizens, iiber die Beizmittel und 
Beizanlagen und iiber die amhaufigsten Fehler die hiei 
auftretten gegeben. Im einzelnen sind die Ergebnisse der 
Beizversuche aus dem Korrosionslaboratorium des Hiitten-
werkes Ravne angegeben. Damit vvollten wir die giinstigsten 
Bedingungen fiir das Beizen der kaltgezogenen und rekri-
stalisationsgegliihten beziehungsweise der abgeschreckten 
Drahte feststellen. Die Versuche vvurden an Drahten der 
Oualitat C. 4570 — Prokron 2 Special, C. 4571 — Prokron 11, 
C. 4572 — Prokron 11 special, C. 4585 — Varel 2 durchgefiihrt. 

Der Versuchsprogramm wurde mit der statistischen 
Methode des lateinischen Quadrates vorausplaniert. Der 
Vorzug dieser Versuchsmethode liegt darin, dass wir mit 
einer Verhaltnismassig kleinen Probenzahl zu den ebenso 
zu verlassigen Ergebnissen gelangen wie mit der klassischen 
Versuchsmethode. In unserem Beispiel haben wir fiir jede 
Drahtqualitat nur 64 Versuche statt den 512 klassischen 
gebraucht, die Ergebnisse sind aber genau so klar und 
zuverlassig. Damit haben wir auch den Nutzvvert dieser 
Methode bei der Bevvertung der statistisch planierten 
Versuche festgestellt und bestatigt. 



SUMMARY 

At the beginning of the paper literature data about 
the importance and task of pickling, about the ways and 
equipment for pickling, and about the most common faults 
are compiled. Separately results of experimental pickling 
in corrosion laboratory at Ravne Ironvvorks are presented, 
vvhich helped us to determine optimal conditions for pick-
ling of cold dravvn and annealed above the recrystalIisation 
temperature, or quenched vvire respectively. Wires of quali-
ties C.4570 — prokron 2 special, C.4571 — prokron 11, C.4572 
— prokron 11 special, and Č.4585 — varel 2 vvere tested. 

The testing scheme vvas planed beforehand using the 
statistical method of latin square. The advantage of this 
testing method is that results are obtained from relatively 
small number of experiments and they are just as reliable 
as given by standard way of testing. In our čase for each 
vvire quality only 64 experiments vvere necessary instead 
of standard 512 ones, but results are just as clear and 
reliable as by the old method. Thus the validitv of the 
method itself vvas stated and confirmed, as vvell as its use-
fulness in valuating of statistically planed research. 

3AKAIOTEHHE 

B CTaTbe c o S p a H b i H e K O T o p u e CBeAeHHH o H a x o A a m H H c a B p a c -

nopflJKGHHll AHTCpaTVpLI, O pOAbH H 3aAa<jaX RieA OieHIlil, CpeACTB 

H cnapa>KeHHH AAH meAoneHHa a TaK>KE o Han6oAee iacTbix n o p o K a x . 

GooGruaCICH HCCAeAOBaHHe OnbITHOr mCAOMCHIIH B KOppOSHOHHOH 
A a S o p a T o p H H MeTaAAvprHHeCKOra 3aBOAa P a B H e ( R a v n e , Ž e l e z a r n a 

R a v n e ) , H a ocHOBaHHH K 0 T 0 p 0 r a HOAO CLIAO onpeAeAHTb c a m b i e 

N O A X 0 A » m n e YCAOBHH m e A o i e H H a npoBOAOKH n o c A e x 0 A 0 A H 0 r a BOAO-

MeHHSl H peKpHCTaAAH3amiOHHOT OT>KHra. H c n b I T a H b l npOBOAOKH 

MapoK: C . 4 5 7 0 - P r o k r o n 2 s p e c i a l , C . 4 5 7 1 - P r o k r o n 11, C . 4 5 7 2 - P r o k r o n 11 

s p e c i a l , C . 4 5 8 5 - V a r e l 2 . I l p o r p a M HCCAEAOBAHHH 6MA NAAHUPOBAH n p n 

n a a CTopoHa 3T0ra c n o c o G a HCCAeAOBaHiia COCTOHT B TOM, MTO c cpaB-
HHTeAbHO HeČOAblUHM KOAHHeCTBOM OnbiTOB, B CpaBHeHHII C KAaCCH-
MecKHMH HccAeAOBaHHaMH, noAyMeHbi AOCTOBepHbie pe3y . \bTaTbi. I l p i i 

OnHCaHbIM HCCAeAOBaHHH AAH KajKAOH M a p K H npOBOAOKH HeO0XOAHMO 
SbiAO B c e r o 64 onbiTa; AAH OAHHaKOBOra pe3yAbTaTa KAacc imecKHM 
MeTOAOM HaAO 6bi 6MAO 512 OnbiTOB. IIGAVMCHLIC pe3yAbTaTbi OAHHa-
KOBO HCHbl H AOCTOBepHbl. HcCTeAOBaHHeM yTBep>KAeHa HeHHOCTb 
caMora MeTOAa H ero ynoTpe6HTeAbiioCTb npH nAaHHpoBaHim HCCAeAO-
BailHH npH IIOMOIUII CTaTHCTHKH. 



Ž E L E Z A R N A J E S E N I C E 

proizvaja naslednji dodajni material za varjenje in navarja-
nje jekla, sivega litega železa in barvnih 
kovin 

Motiv iz elektrodnega oddelka 

Žice za plamensko varjenje: 
za varjenje: VP 37, VP 42, VP 52, VP 60 
za navarjanje: VAN 200, VAN 300, VANA 

Žice za avtomatsko varjenje pod praškom: 
EPP 1, EPP 2, EPP 2 Si, EPP 3 
VPP 42, VPP 52, VPP 60, VPP 200, VPP 300, 
VAPP Cr 6 

Žico za avtomatsko varjenje v zaščitnem plinu COs 
VAC 60, VAC 70 

Žice za metalizacijo: 
MC 10, MC 35, MC 60, MC 80, MC 100, MOCr4, 
M 18/8/6 

Elektrode za varjenje: 
Triglav, Jadran, Drava, Emona, Avala, Fincord, 
ER-50, Sava, Istra, Galeb 50, Galeb 70, EVB 50, 
EVB60, EVB 2 CrMO, E Ti Mo, EVB MO, EVB 
CrMo 

Elektrode za navarjanje: 
VEN 200, VEN 300, VENA, UTOP 38, CrWC 600, 
E-DUR 250, E-DUR 300, E-DUR400, E-DUR 500, 
E-DUR 600 

Elektrode za varjenje in navarjanje: 
Prokron 14, Prokron 17, Prokron 17 M, Pro-
kron 18/8, Prokron 18/8A, Prokron 18/8/2, Pro-
kron 18/8 2A, Prokron 18/8/6, Prokron 18/8/3 Fe, 
Prokron 25/20, Prokron 24/4 

Elektrodo za obločno rezanje: 
Kozara 

Varilne praške za avtomatsko varjenje: 
EP 10, EP 20, EP 30, EP 45 

Granulat za varjenje: 
VG 

Dodajni material za varjenje sivega litega železa: 
za plamensko var jenje: VAL 
za obločno varjenje: VEL, Monel, Nikelj 

Elektrode za varjenje barvnih kovin: 
Bron, Aluminij 99,5; Aluminij 12 Si, Aluminij 
4 Mg 
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